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1 Einleitung
Mit der Entwicklung der Mikroelektronik vor ca. 50 Jahren, wurde eine Technologie
geschaffen, die unsere Gesellschaft in einem immer rasanteren Tempo pra¨gt. Intelligente
Hilfsmittel sind nahezu an allen Stellen in unserem ta¨gliches Leben zu finden. Dies beginnt
mit High-Tech-Systemen fu¨r Kommunikation und Steuerung wie PCs, Handys und digita-
lem Fernsehen oder der Kfz-Bordelektronik und endet im Alltag mit der
”
mitdenkenden”
Fuzzy-Logic-Waschmaschine oder der elektronischen Patientenkarte. Alle Systeme unterlie-
gen der permanenten Weiterentwicklung, deren Hauptmaximen in der Leistungssteigerung
und vor allem in der Verbilligung der Herstellung liegen. Der hierfu¨r beschrittene Weg zu
abnehmenden Stu¨ckpreisen ist bisher durch eine fortschreitende Miniaturisierung gekenn-
zeichnet, verbunden mit abnehmender elektrischer Leistungsaufnahme pro Logik-Baustein.
Die Technologien, hauptsa¨chlich aufbauend auf dem anorganischen Halbleitermaterial Sili-
zium, erfordern bereits zum jetzigen Zeitpunkt immer gro¨ßeren Aufwand, bedingt durch die
schon sehr geringen Strukturdimensionen von derzeitig ∼65 nm, und ko¨nnen wohl zuku¨nf-
tig nur noch fu¨r High-Tech Produkte weiter verfolgt werden. Diese Probleme wurden schon
zeitig erkannt und es wurde nach Alternativen gesucht.
Einen Ausweg zeigt die Verwendung von Moleku¨len als Halbleitermaterial auf: Zum
einen bergen ihre Dimensionen im Nanometerbereich eine Mo¨glichkeit, sie als
”
vorgefertig-
te” Strukturen fu¨r eine zuku¨nftige
”
Nano-Elektronik” einzusetzen. In ju¨ngster Zeit wurden
erfolgversprechende Beispiele mit organischen Makromoleku¨len wie Fullerenen und DNS-
Moleku¨len demonstriert. Andererseits bietet die Stoffklasse großer organischer Moleku¨le,
wie organische Farbstoffe oder Polymere, einen Weg fu¨r eine Low-cost Elektronik abseits
des Siliziums. Beide Ansa¨tze bieten die Mo¨glichkeit, integrierte elektronische Schaltungen
zu realisieren: Fu¨r Polymere kann dies z.B. durch Aufdrucken auf geeignete Substrate er-
folgen. Molekulare organische Halbleiter, die sich aus den organischen Farbstoffen heraus
entwickelten und entwickeln, werden in der Regel in einem Vakuumprozeß abgeschieden. Die
Vakuumtechnologie ermo¨glicht in einfacher Weise auch den Bau komplizierter Schichtstapel
und ist daru¨berhinaus auch mit herko¨mmlicher Halbleitertechnologie kompatibel.
Die organischen Halbleiter erlangten breiteres Interesse der Forschung, nachdem u¨ber-
raschende Eigenschaften einer auf p-dotiertem Silizium abgeschiedenen und kontaktierten
PTCDA1-Schicht publik wurden: Wider Erwarten war die PTCDA Schicht nicht isolierend,
sondern bildete im Verbund mit dem p-dotierten Siliziumsubstrat einen gleichrichtenden
Schottky-Kontakt – die organische Diode war geboren [1]. Weitere Meilensteine hin zu po-
tentiellen Anwendungen dieser Technologie waren die Demonstration der organischen 2-
Schicht-Photozelle, und deren Umkehrung, die organische Leuchtdiode (OLED) [2, 3]. Ein
Manko dieser Technologie blieb lange bestehen: die relativ hohen, zu u¨blicher TTL/CMOS2
1PTCDA: Perylentetracarbonsa¨uredianhydrid, das Material, welches in dieser Arbeit zum u¨berwiegenden
Teil untersucht wurde.
2Transistor-Transistor-Logic/Complementary-Metal Oxide-Semiconductor, Technologien fu¨r Schaltkreis-
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Abbildung 1.1: a) Der Grundaufbau von organischer 2-Schicht-Photozelle und Leuchtdiode nach
Tang [2, 3]. b) Die grundlegenden physikalischen Prozesse wie Ladungstrennung oder Rekombi-
nation finden an der Grenzfla¨che der beiden Schichten statt. c) Dieses
”
Interface” ist bei weitem
nicht ideal, sondern von Unordnung gepra¨gt.
Technologie inkompatiblen Betriebsspannungen. Ein Ausweg wurde durch die Demonstra-
tion der molekularen Dotierung aufgezeigt [4, 5]. Damit wurde z.B. der Aufbau gro¨ßerer
organischer Displays realistisch.
Einen Eindruck des Aufbaus dieser beiden optoelektronischen Elemente vermittelt Abb.
1.1. Auf einem transparenten Substrat, Glas oder ein flexibles Plastsubstrat, wird eine ge-
eignete leitende und transparente Kontaktschicht aufgebracht, die als Grundkontakt dient.
Als Materialien hierfu¨r kommen transparente leitfa¨hige Oxide wie Indium-Zinn-Oxid (ITO)
oder leitende Polymere zum Einsatz. Auf dieses leitende Substrat werden nun in einem
Vakuum-Prozeß die einzelnen Schichten schrittweise abgeschieden. Im einfachsten Fall des
2-Schicht-Bauelementes, wie in Abb. 1.1 gezeigt, sind dies eine Elektronen- und Lochtrans-
portschicht, sowie ein Deckkontakt aus Gold oder Aluminium. An der Grenzfla¨che der beiden
organischen Schichten tritt bei Beleuchtung Ladungstrennung auf, die Quelle einer Photo-
spannung ist. Im umgekehrten Falle, beim Anlegen einer geeigneten Spannung, kann die
Rekombination der Ladungstra¨ger an der Grenzfla¨che eine Leuchterscheinung hervorrufen.
Obwohl der grundlegende Aufbau von organischer Leuchtdiode und Solarzelle prinzipiell
gleich ist, sind doch fu¨r eine optimale Effektivita¨t verschiedene Konstruktionsprinzipien
und Materialien vorteilhaft. Die Gru¨nde spiegeln auch die Ergebnisse dieser Arbeit wider,
so daß auf diese Frage am Ende noch einmal kurz eingegangen wird.
Von großem Einfluß auf die Leistungsfa¨higkeit dieser Bauelemente ist neben der Wahl
der geeigneten Materialien die innere Struktur bzw. Ordnung der Schichten, sowie die Gu¨te
der Grenzschichten (
”
Interfaces”). Dies wird versta¨ndlich, wenn man sich vor Augen ha¨lt,
daß die Sta¨rke der Wechselwirkung zwischen den einzelnen Moleku¨len in den Schichten sehr
stark von ihrer jeweiligen Lage zueinander abha¨ngt und eine starke Wechselwirkung fu¨r
geforderte Eigenschaften wie hohe Ladungstra¨gerbeweglichkeit notwendig ist.
Wenn wir ein solches Bauelement mikroskopisch verstehen wollen, brauchen wir ein pro-
fundes Wissen und Versta¨ndnis der Wechselwirkung der Moleku¨le in einer Schicht, sowie
ein detailliertes Wissen u¨ber die Vorga¨nge an den Grenzfla¨chen, sowohl zum Kontakt, als
auch zwischen den einzelnen Schichten. Die Abbildungen 1.1b) und c) sollen dies illustrieren.
Unterschiedliche Lagen der Moleku¨le zueinander bedingen vera¨nderliche Wechselwirkungen
der Moleku¨le untereinander. Diese sind bei Aufdampfschichten im allgemeinen kleiner als
familien, mit Betriebsspannungen bzw. Logikpegeln von typisch 5 V.
7in einer idealen dichten Packung. Diese dichte Anordnung liegt in den jeweiligen moleku-
laren Einkristallen vor und spiegelt so einen Idealzustand wieder, der mit herausragenden
elektronischen Eigenschaften wie sehr hohen Ladungstra¨gerbeweglichkeiten gekennzeichnet
ist.
In dieser Arbeit werden gerade die stark mit der Struktur der Moleku¨lschicht verbunde-
nen elektronischen Eigenschaften Gegenstand des Interesses sein. Es wird untersucht, wie
sich mit zunehmender Dimension eines molekularen Einkristalls, ausgehend von einzelnen
Moleku¨len, die bekannten Eigenschaften herausbilden. Ein Verfahren, Schichten in diesen
Dickenbereichen hochgeordnet abzuscheiden, ist die Molekularstrahlepitaxie (OMBE). Hier-
bei wird auf einem einkristallinen Substrat Moleku¨llage fu¨r Moleku¨llage hochgeordnet ab-
geschieden, es werden somit sehr du¨nne molekulare Einkristalle gebildet.
Eine Mo¨glichkeit, in den damit verbundenen Dickenbereichen von einigen A˚ngstro¨m
(10−10 m) bis hin zu einigen Nanometern (10−9 m), Aufschluß u¨ber die elektronischen Wech-
selwirkungen zu erhalten, bietet die optische Charakterisierung. Hierbei wird das Meßobjekt
weit weniger gesto¨rt als mit den Standardmethoden wie Photoemissionsspektroskopie (PES)
und Elektronenenergieverlustspektroskopie (EELS), oder elektrischen Messungen, wie z.B.
Rastertunnelmikroskopie/-spektroskopie, die zudem leitende Substrate erfordern. In dieser
Arbeit wurde nach Schaffung der apparativen Voraussetzungen die Differentielle Reflexions-
spektroskopie erstmals erfolgreich auf diese Systeme angewendet. Da diese sehr empfindliche
Methode in Reflexionsgeometrie arbeitet, erlaubt sie die Untersuchung von Filmen sowohl
auf transparenten als auch auch auf hochreflektierenden metallischen Substraten. Dies ist
insofern von Bedeutung, da oft nur leitende Substrate Methoden zur Aufkla¨rung der Film-
struktur mit hoher Auflo¨sung wie Elektronenbeugung (LEED) und Rastertunnelmikroskopie
(STM) bieten ko¨nnen, andererseits aber Lumineszenzuntersuchungen auf metallischen Sub-
straten bei sehr du¨nnen Schichten nahezu unmo¨glich sind.
Nach einer Einfu¨hrung in die wesentlichen physikalischen Prinzipien und Methoden in
Kapitel 2 und 3 wird sich diese Arbeit in den Kapiteln 4 und 5 den Eigenschaften sehr
du¨nner Einzel- und Heteroschichten der Perylenderivates PTCDA und des Phthalocyan-
ins TiOPc3 widmen. Sie sind Vertreter der in der organischen Elektronik sehr verbreiteten
Stoffklassen, der Perylen- und Phthalocyaninderivate. Dem PTCDA wird dabei weit mehr
Raum eingera¨umt werden, denn die Ergebnisse werfen im Vergleich mit ga¨ngigen Modell-
vorstellungen eine Reihe von Fragen auf.
Die Arbeit schließt mit einem Ausblick, in dem einige der hier angesprochenen Fragen
abschließend ero¨rtert und andere Sichtweisen aufgezeigt werden sollen. Es soll erwa¨hnt wer-
den, das in Teilen die Ergebnisse einer mitbetreuten Diplomarbeit (T. Dienel, [6]), sowie
betreuter Belegarbeiten in diese Arbeit einflossen.
3TiOPc: Titanylphthalocyanin.
2 Physikalische Grundlagen
In diesem Kapitel sollen einige Aspekte der Wechselwirkung von Licht mit Materie
erla¨utert werden. In klassischer Betrachtung wird auf die dielektrische Funktion eingegangen,
die die makroskopische Wechselwirkung von elektromagnetischen Feldern mit polarisierbarer
isotroper Materie charakterisiert. Es werden spezielle experimentelle Situationen, wie Mo-
leku¨le in Lo¨sungen und auf Oberfla¨chen, diskutiert. Weiterhin wird der quantenmechanische
Ansatz zur Behandlung dieser Wechselwirkungen und seine Konsequenzen fu¨r die Deutung
der optischen Eigenschaften von Einzelmoleku¨len und molekularen Festko¨rpern vorgestellt.
2.1 Licht in Materie – Du¨nnschichtoptik
2.1.1 Grundlagen – Die dielektrische Funktion (DF)
Elektromagnetische Wellen
Die Ausbreitung von Licht als elektromagnetische Welle beschreibt das System der Max-
wellschen Gleichungen. Im Vakuum besitzen Sie die folgende Gestalt:
rotE = −µ0 ∂B∂t div E = 0
rotB = 0
∂E
∂t
div B = 0.
(2.1)
Dieses Gleichungssystem fu¨hrt auf die Wellengleichungen fu¨r das elektrische Feld E (analog
fu¨r das magnetische Feld B),
∂2E
∂r2
= µ00
∂2E
∂t2
, (2.2)
wobei µ0 und 0 die magnetischen bzw. elektrischen Feldkonstanten (Permeabilita¨ten) sind.
Die damit beschriebenen elektromagnetischen Wellen ko¨nnen durch Superposition von ebe-
nen Wellen,
E(r, t) = E · Re[e−ı(kr+ωt)] , (2.3)
(desgl. fu¨r B) mit dem Wellenvektor k, |k| = ω√µ00, beschrieben werden (Fourierzerle-
gung). Der U¨bergang vom Vakuum zu isotroper dielektrischer Materie wird mit Einfu¨hrung
einer relativen Dielektrizita¨tskonstante r, 0 → ε = r0, der Polarisierbarkeit des Materials
Rechnung getragen. Darauf wird im na¨chsten Abschnitt noch na¨her eingegangen.1
1Eine endliche Magnetisierbarkeit wird durch eine relative magnetische Permeabilita¨t µr 6= 1, mit µ0 →
µ = µ0µr ausgedru¨ckt, hier jedoch sei µr = 1, d.h. µ = µ0.
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Durch eine nichtverschwindende Leitfa¨higkeit σ ko¨nnen im Medium elektrische Stro¨me
fließen (Stromdichte j = σE), die in der Regel mit Energiedissipation verbunden sind. Die
erste Maxwellsche Gleichung lautet nun
rotE = σE− µ0∂B
∂t
, (2.4)
und man erha¨lt fu¨r E und B eine Wellengleichung der Form
0 =
∂2E
∂r2
− µ0σ∂E
∂t
− µ0ε∂
2E
∂t2
. (2.5)
Durch die Einfu¨hrung eines komplexen Wellenvektors kˆ kann die (makroskopische) elektri-
sche Feldsta¨rke einer ebenen Welle der Frequenz ω nun durch
E(r, t) = E · Re[e−ı(kˆr+ωt)] (2.6)
beschrieben werden.
In Ausbreitungsrichtung, die im folgenden nur noch betrachtet werden soll, reduziert sich
der Wellenvektor kˆ zu einer komplexen Wellenzahl kˆ. Die Wellengleichung fu¨r E bedingt
eine Dispersionsrelation fu¨r die Wellenzahl kˆ2 = ω2µ00
(
r − ı σω0
)
im Medium. Durch den
Vergleich mit dem Vakuum, in dem die Lichtgeschwindigkeit c0 u¨ber c
−1
0 =
√
0µ0 definiert
ist, kann man eine (komplexe) Brechzahl als
nˆ =
kˆ
k0
=
√
r − ı σ
ω0
= n− ıκ (2.7)
definieren. Hierbei ist n der (reelle) Brechungsindex, κ wird als Absorptionsindex bezeichnet.
Auch im Falle eines Isolators kann in bestimmten Frequenzbereichen die durch das elektro-
magnetische Wechselfeld hervorgerufene Polarisation verlustbehaftet sein. Somit setzt sich
der komplexe Anteil der dielektrischen Funktion eines Materials aus den Verlusten der Po-
larisation und der ”klassischen” Leitfa¨higkeit (Metalle) zusammen. Diese Verluste ko¨nnen
der Leitfa¨higkeit oder der dielektrischen Konstanten zugeordnet werden. Fu¨r die Charak-
terisierung der optischen Eigenschaften eines Stoffes ist es gu¨nstig, beide Effekte in einer
komplexen dielektrischen Funktion (DF)
ˆ = ′ − ı′′ = nˆ2 = (n2 − κ2)− ı · 2nκ
= r − ı σ
ω0
(2.8)
zusammenzufassen, die die dielektrische Konstante r verallgemeinert.
Der Energiefluß in einer elektromagnetischen Welle erfolgt in Richtung des Poyntingschen
Vektors S = µ−10 E × B. Die A¨nderung der Intensita¨t bzw. der Energieflußdichte I der
elektromagnetischen Welle im Material gegenu¨ber der Eindringtiefe d,
I = |S| = Re
(√
ˆ0
µ0
)
|E|2 , (2.9)
beschreibt die Absorption des Stoffes. Sie wird quantifiziert durch den Absorptionskoeffizi-
enten αA:
αA = −1
I
∂ ln I
∂d
=
2ω
c
κ =
4piκ
λ
. (2.10)
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Die dielektrische Polarisation
Im folgenden soll die Abha¨ngigkeit der makroskopischen dielektrischen Funktion ˆ(ω) von
den mikroskopischen Parametern erla¨utert werden. Zur U¨bersichtlichkeit wird die DF, ob
verlustbehaftet oder nicht, mit  bezeichnet. Nur in besonderen Fa¨llen wird die komplexe
Natur durch [ˆ ] angedeutet werden. Dies gilt auch fu¨r die mikroskopischen Gro¨ßen.
Die Dielektrizita¨tskonstante eines Isolators wird durch die mikroskopische Polarisierbar-
keit α bestimmt. Das Anlegen eines ’a¨ußeren’ elektrischen Feldes E0 bewirkt eine Polarisa-
tion P des Festko¨rpers. Die damit verbundene Abschirmung (Entelektrisierungsfeld) hat ein
verringertes makroskopisches, d.h. u¨ber das Volumen einer Kristallzelle gemitteltes, elektri-
sches Feld E im Inneren zufolge. Zwischen diesen beiden Feldern, makroskopisches Feld E
und Polarisation P, wird der Zusammenhang u¨ber die elektrische Suszeptibilita¨t bzw. u¨ber
die dielektrischen Funktion hergestellt:
P = 0χE = 0(− 1)E . (2.11)
Das makroskopische elektrische Feld E im Innern ist von der Gestalt und vom Material der
Probe abha¨ngig,
E = E0 − gP
0
,
mit einem Depolarisationsfaktor g  [0, 1]. Im Falle spezieller Symmetrien, wie z.B. im Fall
eines Rotationsellipsoids, ist g im Hauptachsensystem bestimmbar, wobei gilt 1 = g(1) +
g(2) + g(3) (siehe z.B. [7]). Spezialfa¨lle fu¨r g sind
g =

1, Scheibe ‖ E (∅/d→∞);
1/3, Kugel;
0, Zylinder ⊥ E (∅/d→ 0) .
Das lokale Feld am Gitterplatz eines Atoms oder Moleku¨ls Eloc unterscheidet sich jedoch
vom makroskopischen Feld E. U¨ber dieses lokale Feld ist aber die mikroskopische (atomare)
Polarisierbarkeit α des Materials definiert:
P =
∑
j
ηjαjEloc(rj) =
∑
j
Njpj
V
.
Hierbei stellt ηj die Konzentration der j-ten Teilchensorte, ηj = Nj/V , dar. Fu¨r eine kubische
Umgebung bzw. ein kubisches Gitter gilt fu¨r die Mittelung des durch die Dipole erzeugten
Feldes Ep = − 1
30
P und somit fu¨r das makroskopische Feld
E = Eloc − 1
30
P
bzw. fu¨r das lokale Feld
Eloc = E +
1
30
P =
+ 2
3
E (2.12)
auch Lorentz-Beziehung genannt. Im Falle einer Kugel ist somit Eloc = E0.
2 Somit ist die
2Im Fall von nichtkubischen Gittern gilt hier ein (geringfu¨gig) von Null verschiedener Wert fu¨r Eloc−E0( 6=
0), jedoch lassen sich auch ungeordnete Festko¨rper sehr gut mit dem Wert fu¨r kubische Gitter beschreiben
[8].
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mikroskopische Polarisierbarkeit mit der Dielektrizita¨tskonstante  verknu¨pft und es gilt: 3
1
30
∑
j
ηjαj =
− 1
+ 2
=
n2 − 1
n2 + 2
(2.13)
bzw.
 = 1 +
1
0
∑
ηjαj
1− 1
30
∑
ηjαj
= 1 + χ . (2.14)
Wenn der Stoff nun aus elementaren (atomaren bzw. molekularen) Oszillatoren zu-
sammengesetzt wird, mit Resonanzfrequenz ω0 und Da¨mpfung (inverse Relaxationszeit)
β = 1/τ , gilt fu¨r die Amplitude des isolierten oszillierenden Dipols (getriebene Schwingung
(∼ eıωt) von einem Elektron um eine Ruhelage):
p = e ·
∣∣∣∣ e/me(ω20 − ω2)− ıβω
∣∣∣∣Eloc [·Re{eı(ωt−ϕ)}] .
Durch Vergleich mit der quantenmechanischen Ableitung erha¨lt man fu¨r die (komplexe)
Polarisierbarkeit
α =
F0
(ω20 − ω2)− ıβω
(2.15)
mit einem Amplitudenfaktor
F0 =
e2
m
f0 =
2p20ω0
~
, (2.16)
wobei f0 als Oszillatorsta¨rke bezeichnet wird und p0 das U¨bergangsdipolmoment darstellt.
Das Verhalten von α eines solchen harmonischen Elementaroszillators an der Resonanzfre-
quenz illustriert Abb. 2.1. Besteht ein Stoff nun aus diesen Oszillatoren, dann ist  fu¨r dieses
System durch Gl. 2.14 gegeben und man erha¨lt:
 = 1 +
1
0
∑
ηα
1− 1
30
∑
ηα
= 1 +
η
0
F0
(ω20 − ω2)− ıβω − η30F0
= 1 +
η
0
F0
(ω21 − ω2)− ıβω
(2.17)
mit einer abgea¨nderten Resonanzfrequenz
ω21 = ω
2
0 −
ηF0
30
= ω20 −
ηe2
30me
f0 . (2.18)
Im allgemeinen haben wir mehr als einen optischen U¨bergang im System vorliegen,
deshalb soll hier noch der Einfluß energetisch ho¨herliegender optischer U¨berga¨nge skizziert
werden. Die mikroskopische Polarisierbarkeit sei in diesem Falle als
α = αh + α1(ω)
3genannt Clausius-Mossotti-Gleichung fu¨r  (quasi-statischer Fall) bzw. Lorentz-Lorenz-Beziehung fu¨r n
(’optische’ Felder).
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Abbildung 2.1: Real- und Imagina¨rteil der frequenzabha¨ngigen Polarisierbarkeit α, sowie deren
Amplitude |α| und die Phasenverschiebung ϕ(α) zwischen Erregung und Reaktion eines ’klassi-
schen’ getriebenen Oszillators, mit F0 = 1, ω0 ≡ E0 = 2 und β = 0,2. Die durch die Da¨mpfung
β verursachte Energiedissipation ist proportional zum Imagina¨rteil von α. Man erha¨lt fu¨r die-
ses (Lorentz-) Oszillatormodell
∫∞
0 Im[α(ω)]ω dω =
pi
2 F0, d.h. die Fla¨che unter der Kurve von
Im[α(ω)]ω ist von β unabha¨ngig. Im Extremfall verschwindender Da¨mpfung (β → 0) verschwindet
die Linienbreite: Im[α(ω)]ω → δ(ω − ω0)pi2 F0.
gegeben, wobei der Anteil αh aus ho¨herliegenden Zusta¨nden stammt und im betrachteten
Frequenzbereich um ω0 bzw. ω1 konstant sein soll. Nun wird Gl. 2.17 zu:
(ω) = 1 +
ηα
0
1− ηα
30
= b +
η
0
F0[(b + 2)/3]
2
(ω22 − ω2)− ıβω
(2.19)
wobei
b = 1 + χb
= 1 +
ηαh
0
(
1− ηαh
30
)−1
(2.20)
einen dielektrischen Hintergrund beschreibt, der auch im Resonanzfall (Reα1(ω2) ≡ 0, vgl.
Abb. 2.1) eine endliche Polarisierbarkeit α des Mediums widerspiegelt. Die Resonanzfrequenz
ist nunmehr gegeben durch
ω22 = ω
2
0 −
ηF0
30
(
b + 2
3
)
(2.21)
wobei fu¨r b = 1 wieder der oben diskutierte Fall eintritt. Aus diesen Betrachtungen zum
elektrischen Feld im Dielektrikum folgt:
1. Die Resonanzen werden gegenu¨ber dem isolierten Atom/Moleku¨l mit zunehmender
Dichte im Festko¨rper rotverschoben (z.B. Druckabha¨ngigkeit der Absorption fu¨r PTCDA
in [9]).
2. Das makroskopische Feld im Inneren ist von der Form und der Orientierung des
Ko¨rpers zum a¨ußeren Feld abha¨ngig. Somit ist auch die Lichtabsorption von Par-
tikeln von ihrer Gestalt abha¨ngig; ein Effekt, der Ausgangspunkt fu¨r die Na¨herung
eines effektiven Mediums fu¨r Stoffgemische (siehe Abschnitt 2.1.3) ist.
2.1 Licht in Materie – Du¨nnschichtoptik 13
Die Integration u¨ber Absorptionsbanden, wie sie bei der Auswertung von Spektren nu¨tzlich
ist, ergibt in diesem Fall fu¨r Im() = −2nκ:∫
Bande
2n(ω)κ(ω)ωdω =
piηF0
20
(
b + 2
3
)2
, (2.22)
d.h., die beobachtbare Sta¨rke eines U¨bergangs ist vom dielektrischen Hintergrund abha¨ngig
[10].
2.1.2 Lo¨sungen
Elektromagnetischer (mikroskopischer) Ansatz
Liegt eine stark verdu¨nnte Mischung von einem Material 1 (ˆ1) mit einer Konzentration c1 =
N1/N  1 in einem nur schwach absorbierenden Lo¨sungsmittel (Matrix, M) vor, so kann
man fu¨r die durchschnittliche mikroskopische Polarisierbarkeit αˆL Additivita¨t annehmen
αˆL = [1− c1]αM + c1 · αˆ1. Mit Hilfe der Clausius-Mossotti-Relation folgt durch
ˆL − 1
ˆL + 2
= [1− c1]M − 1
M + 2
+ c1 · ˆ1 − 1
ˆ1 + 2
(2.23)
die Gleichung der Lorentz-Lorenz Effektiv-Medium-Theorie (EMT). Andererseits kann die
dielektrische Funktion der Lo¨sung ˆL auch u¨ber
ˆL = 1 +
1
0
∑
ηαˆL
1− 1
30
∑
ηαˆL
= M + c1 ·
1
0
∑
η(αˆ1 − αM)
(1− 1
30
∑
ηαM)2
(2.24)
dargestellt werden. Bei Annahme eines Lorentzoszillators (Gl. 2.15) ist die Auswertung ana-
log zum vorangehenden Abschnitt und es folgt speziell fu¨r die beobachtete Absorptionsbande
[10]:
−
∫
Im ˆL(ω)ω dω ∼= piη1F1
20
(
M + 2
3
)2
(2.25)
mit η1 = c1η = N1/V als der Teilchen-Konzentration des gelo¨sten Stoffes in der Lo¨sung.
Fu¨r die U¨bergangsenergie folgt
ω21 ≈ ω20 −
ηF1
30
(
M + 2
3
)
(η1  1) ,
d.h. schon in diesem einfachen Bild der Dipol-Dipol Wechselwirkung la¨ßt sich die Rotver-
schiebung der U¨bergangsenergien beim U¨bergang vom isolierten zum im Medium eingebet-
teten Moleku¨l erkla¨ren. Im Abschnitt 2.2.2 wird ein entsprechender quantenmechanischer
Ansatz erla¨utert, der diesen Effekt noch einmal na¨her beleuchtet. Durch eine Vielzahl neu-
er Wechselwirkungen ko¨nnen aber bei der Spektroskopie von gelo¨sten Moleku¨len durchaus
auch Blauverschiebungen beobachtet werden. Hierzu sei auf die sehr umfangreiche Literatur
verwiesen.
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Optischer (makroskopischer) Ansatz
Fu¨r die stark verdu¨nnte Mischung c1  1 vom Material (ˆ1) mit einem nur schwach absor-
bierenden Lo¨sungsmittel (M) wird der Absorptionsindex der Mischung als proportional zu
η1 = c1η angenommen, κL = η1 · κ1 (+[1 − η1]κM). Fu¨r die optische Dichte der Lo¨sung in
einer Ku¨vette der Dicke d la¨ßt sich somit schreiben
OD = − log I
I0
=
4pi
λ
κ1η1d ≡ ε1η1d , (2.26)
mit ε1 als molare Absorptionskonstante des gelo¨sten Stoffes 1 (auch molarer Extinktionsko-
effizient genannt).
Wie ist nun der Zusammenhang zu obiger Betrachtungsweise? Wegen der geringen Kon-
zentration η − η1 ≈ η kann die Brechzahl der Lo¨sung als nL ≈ nM angenommen werden.
Es folgt fu¨r die komplexe Brechzahl nˆL ≈ nM − η1 · ıκ1 (−ıκM), und mit der Beziehung
Im ˆ = −2nκ la¨ßt sich schreiben
Im ˆL = −2nM · η1κ1 (+Im ˆM)
≈ − λ
2pi
nM · η1ε1 , (2.27)
wodurch sich u¨ber Gl. 2.25 der Zusammenhang zwischen F1 und ε1 herstellen la¨ßt.
2.1.3 Mischko¨rper
Mischko¨rper als Stoffgemische sind dahingehend interessant, als sich aufgerauhte Grenz-
fla¨chen als heterogene Mischungen zwischen den angrenzenden Komponenten verstehen las-
sen. So soll hier kurz auf das Problem des Auffindens einer dielektrischen Konstanten zur
Beschreibung der elektromagnetischen Antwort eingegangen werden. Man versucht die Mi-
schung durch eine effektive dielektrische Konstante fu¨r ein (auf einer La¨ngenskala gro¨ßer als
die Partikelabmessungen) quasi-homogenes Material zu charakterisieren, so daß sich hierfu¨r
die Bezeichnungen Effektiv-Medium-Theorie bzw. -Na¨herung (EMT/EMA) eingebu¨rgert ha-
ben. Je nach zugrundeliegender Misch- bzw. Homogenisierungsvorschrift werden verschiede-
ne Typen von EMT/EMA erhalten, von denen hier die verbreitetsten kurz vorgestellt und
erla¨utert werden sollen.
Zwei Grenzfa¨lle sollen bei der Betrachtung vorangestellt werden. Zwei Medien mit unter-
schiedlichen dielektrischen Konstanten seien durch eine Grenzfla¨che voneinander getrennt.
Das elektrische Feld E verlaufe einmal parallel sowie senkrecht zu dieser Grenzfla¨che, wie die
Abb. 2.2 zeigt. Aus den durch die Maxwellgleichungen gegebenen Stetigkeitsbedingungen
fu¨r das elektrische Feld oder durch ein Ersatzschaltbild lassen sich die der Anordnung kor-
respondierenden (effektiven) dielektrischen Konstanten leicht finden (Fu¨llfaktor fi = Vi/V
mit V = V1 + V2):
{⊥W}−1 = f1−11 + f2−12 (2.28)

‖
W = f11 + f22 . (2.29)
Dies sind Randbedingungen fu¨r die (komplexe) dielektrische Funktion eines jeden Stoffge-
misches, aufgestellt 1912 von Wiener [11]. Sie gelten universell.
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Abbildung 2.2: a) Die zwei Grenzfa¨lle der dielektrischen Konstanten bei elektrischem Feld senk-
recht oder parallel zu den Grenzfla¨chen der Medien, entsprechend W⊥ und W‖. Aus dem elektri-
schen Ersatzschaltbild lassen sich die Mischungsregeln fu¨r  leicht ersehen (C ∼  · Ad ).
b) Vergleich von wichtigen Effektiv-Medium-Na¨herungen fu¨r die Mischung zweier Komponenten
mit 1 = 1, 2 = 8 und dem Fu¨llfaktor f2 ≡ f , d.h. f1 = (1 − f). Gezeigt sind Grenzfa¨lle nach
Wiener (’Lamellenko¨rper’, W⊥, W‖), Maxwell-Garnett (’Rosinenpudding-Struktur’ MG, und MGi
mit Vertauschung 1 ↔ 2 ’Schweizer-Ka¨se-Struktur’) sowie Bruggeman (Br) -EMA.
Mischungen formbehafteter Partikel lassen sich analog zur Beschreibung von Lo¨sun-
gen verstehen. Im vorangegangenen Abschnitt 2.1.2 wurde die Additivita¨t der Polarisier-
barkeiten als Ansatz zugrundegelegt. Diese Ansatz ist auch bei der Homogenisierung von
Partikelmischungen naheliegend:
α¯ =
∑
i
fiαi . (2.30)
Fu¨r in einem Medium (h) eingebettete isotrope Partikel (kugelfo¨rmig – Depolarisations-
faktor g = 1/3, s.o.) ergibt sich dann in Analogie zu Abschnitt 2.1.2 mit den Fu¨llfaktoren∑
i fi = 1, auf einer im Vergleich zur Partikelgro¨ße makroskopischen Gro¨ßenskala:
¯− h
¯+ 2h
=
∑
i
fi
¯i − h
¯i + 2h
. (2.31)
Fu¨r nur zwei Komponenten vereinfacht sich dies zu
¯− h
¯+ 2h
= f1
1 − h
1 + 2h
+ f2
2 − h
2 + 2h
, (2.32)
und man erkennt die A¨hnlichkeit zu Gl. 2.23. Mit h = 1 , f1 = 1 − f2 erha¨lt man die
’Mischungsformel’ nach Maxwell-Garnett (1904) [12]
¯MG − 1
¯MG + 21
= f2
2 − 1
2 + 21
. (2.33)
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Diese Gleichung ist asymmetrisch in der Wahl der ’Wirt’ und ’Gast’ Materialien, d.h. wenn
f2 > f1 = 1 − f2 ist, so wa¨re 2 die bessere Wahl fu¨r h. Diese Schwierigkeit wird in einer
selbstkonsistenten Wahl von h umgangen, man erha¨lt mit h = ¯ aus Gl. 2.32 die Effektiv-
Medium-Approximation (EMA) nach Bruggeman [13]:
0 = (1− f2) 1 − ¯Br
1 + 2¯Br
+ f2
2 − ¯Br
2 + 2¯Br
. (2.34)
Trotz des Problems der Wahl des ’Wirt’ Materials spielt die Maxwell-Garnett Formel eine
besondere Rolle, denn durch h = 1 und h = 2 sind zwei Extrema fu¨r die dielektrische
Konstante gegeben, aus denen sich weitere Randbedingungen (Bergman-Milton) fu¨r die
dielektrische Konstante einer isotropen Mischung ableiten lassen [8, 14, 15].
Verschiedene Betrachtungen u¨ber die Anwendbarkarkeit dieser Gleichungen und alter-
native Herleitungen kommen zu dem Schluß, daß die EMA nach Bruggeman eine Repra¨sen-
tation von Mischungen aggregierter Phasen, die EMT nach Maxwell-Garnett eine ada¨quate
Beschreibung fu¨r Mischungen separierter Ko¨rnchen/Partikel ist [16].
Die Erweiterung auf anisotrope Mischungen bzw. ausgerichtete Anordnungen mit gi 6=
1/3, wie zur Beschreibung von Inselwachstum von Filmen no¨tig, ist fu¨r die oben angegebenen
Mischungsformeln nicht ohne weitere Anstrengungen mo¨glich; am zwanglosesten gelingt dies
fu¨r Rotationsellipsoide [16–18]. Fu¨r kleine Teilchenkonzentrationen fi kann die EMT nach
David [17] verwendet werden,
¯ = h +
∑
i
fi
i − h
1 + gi(i − h)/h , (2.35)
mit gi den im Abschnitt 2.1.1 eingefu¨hrten Depolarisationsfaktoren, die bei makroskopischen
Ko¨rpern den Zusammenhang zwischen elektrischem Feld und Polarisation herstellen. Mit
diesem vereinfachten EMT-Modell wurde der Einfluß von Inselwachstum auf optische Spek-
tren du¨nner Filme schon fru¨h beschrieben (1939) [17]. Der Depolarisationsfaktor gi wird,
da er nur von der Gestalt der Partikel abha¨ngig ist, oft auch als Gestalt- oder Formfaktor
bezeichnet. Im allgemeinen anisotropen Fall erha¨lt Formel 2.32 folgende Gestalt
¯(i) − h
¯(i) + (¯(i) − h)g(i)h
= f1
1 − h
1 + (1 − h)g(i)1
+ f2
2 − h
2 + (2 − h)g(i)2
. (2.36)
U¨bersichtlicher wird die Gleichung mit Y
(i)
x = (1/g
(i)
x − 1) ≡ Yx
¯− h
¯+ Yhh
= f1
1 − h
1 + Y2h
+ f2
2 − h
2 + Y1h
. (2.37)
Die Bruggeman-Theorie wird aus Gl. 2.1.3 durch ¯ = h und Y1 = Y2 erhalten, fu¨r den
Maxwell-Garnett Fall (h = 2) ist die konsistente Wahl der gi’s bzw. Yi’s schwieriger, fu¨r
kleine f1 → 0 gilt Yh = 1/3, fu¨r f1 → 1 muß Yh = Y1 angenommen werden [16]. Diese
Schwierigkeit kann durch allgemeinere EMT-Formulierungen vermieden werden, siehe z.B.
Ref. [19]. Je nach Homogenisierungsverfahren und angenommener Mikrostruktur la¨ßt sich
noch eine Vielzahl von EMT-’Mischungsformeln’ ableiten, siehe z.B. [7, 8, 16, 18–20].
2.1.4 Grenzfla¨chen
In der vorliegenden Arbeit werden auf Oberfla¨chen adsorbierte Moleku¨le untersucht. Es
zeigt sich, daß dabei die Natur des Substrats einen entscheidenden Einfluß auf die optischen
Eigenschaften hat. Zwei Grenzfa¨lle sollen diskutiert werden:
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Isolator
Um die Auswirkungen von angrenzenden Oberfla¨chen auf die molekularen Resonanzen dar-
zustellen, soll hier in klassischer Betrachtungsweise ein Dipol im Halbraum 1 (z > 0, 1)
vor der Oberfla¨che eines dielektrischen Halbraums 2 (z < 0, 2) positioniert werden (s. Abb.
2.3). Das resultierende effektive elektrische Feld E kann durch die Superposition von dem
elektrischen Feld Ep(r) des Dipols p an rdip = (0, 0, d), dem Feld E
p′(r) eines virtuellen
Spiegeldipols p′ = p · 1−2
1+2
an r′ = (0, 0,−d) und dem angelegten Feld E0 beschrieben
werden, wobei uns jedoch nur die Feldsta¨rke im Punkt rdip = (0, 0, d) fu¨r senkrechte und
parallele Ausrichtung interessieren soll:4
Ep′(rdip) = γp =
{ −p′
(2d)3
ex,y
4pi01
falls p ‖ Oberfla¨che
2p′
(2d)3
ez
4pi01
falls p ⊥ Oberfla¨che . (2.38)
Wenn wir den Dipol p nun als Oszillator mit einer Polarisierbarkeit α(ω) beschreiben (p =
αE0), ko¨nnen wir in in der Na¨he der Oberfla¨che ein modifiziertes Verhalten beobachten, das
in erster Na¨herung durch eine modifizierte Polarisierbarkeit α′ beschrieben werden kann:5
α′ ≈ α ·
(
1−
{
1
4pi01
1−2
1+2
−1
(2d)3
falls p ‖
1
4pi01
1−2
1+2
2
(2d)3
falls p ⊥
)−1
≡ α
1− γ α . (2.39)
Unter der Annahme 1 < 2 erscheint also im Falle des elektrischen Feldes parallel zur
Oberfla¨che (z.B. senkrechter Lichteinfall) die Polarisierbarkeit erho¨ht, im Falle eines el.
Feldes senkrecht zur Oberfla¨che jedoch erniedrigt, weil das angelegte Feld E0 lokal durch
das Feld des Spiegeldipols modifiziert wird.
Abbildung 2.3: Das Feld eines Dipols vor einem dielektrischen Halbraum (Oberfla¨che) la¨ßt sich als
Superposition des Dipolfeldes Ep und dem eines Spiegeldipols Ep′ beschreiben. Handelt es sich um
einen induzierten Dipol, z.B. den eines Moleku¨ls, wird dessen Resonanzfrequenz in Abha¨ngigkeit
von der Orientierung verschoben (siehe Text).
Aus Gleichung 2.39 ergibt sich in analoger Weise zum Festko¨rper (vgl. Gl. 2.17) eine
vom Abstand und vom Dielektrikum abha¨ngige (positive oder negative) Verschiebung der
4Das Dipolfeld eines im Koordinatenursprung befindlichen Punktdipols (Medium 1) ist durch E
p(r) =
1
4pi01
3(pr)r−pr2
r5
gegeben.
5Fu¨r den freien induzierten Dipol gilt: p = αE, fu¨r den Fall hier gelte p = αE′ mit E′ = E0 + E
p′ . Mit
Ep
′
= γp (γ abha¨ngig ob ⊥ oder ||) folgt p = αE0 + αγp = αE01−γα . Man beachte die A¨hnlichkeit mit der
Clausius-Mosotti-Gleichung.
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Resonanzfrequenz zu (1 = 1):
∆ω2 =
γF
4pi0
. (2.40)
Bei beliebig orientierter einfallender Welle werden somit optische U¨berga¨nge eines Adsor-
bats, in Abha¨ngigkeit von der Orientierung des jeweiligen U¨bergangsdipols, unterschiedliche
Verschiebungen aufweisen.
Aus diesem einfachen Modell la¨ßt sich auf gleiche Art und Weise ein relativ einfaches,
klassisches Gittermodell fu¨r Adsorbatschichten aufbauen [21]. Dann wird das lokale Feld
an r zusa¨tzlich durch die Dipolfelder der umliegenden Gitterpla¨tze beeinflußt. Auf dieses
Modell wird in Kap. 4 na¨her eingegangen.
Metall
Im quasistatischer Betrachtungsweise schirmt ein Metall das elektrische Feld vollsta¨ndig
ab, d.h.  → ∞ und p′ = −p. Dies ist im optischen Frequenzbereich nicht mehr gegeben,
was schon durch die charakteristischen Farben der verschiedenen Metalle offenbart wird.
Im Fall vera¨nderlicher Felder bewirkt die im allgemeinen hohe Leitfa¨higkeit (σ in Gl. 2.7)
einen hohen Imagina¨rteil der dielektrischen Funktion, und damit eine hohe Da¨mpfung der
elektromagnetischen Welle. Die Beschreibung kann mit der dielektrischen Konstanten des
Metalls ˆM(ω) ≡ 2 analog zum Isolator erfolgen. Bei einem Blick auf Gl. 2.39 erkennt man,
daß bei einem großen Imagina¨rteil von ˆ2(ω) der Faktor γ betra¨chtliche imagina¨re Anteile
besitzt, und somit auch α′ stark beeinflußt. Dies kann eine vergro¨ßerte Da¨mpfung, und damit
eine spektrale Verbreiterung des U¨bergangs (vgl. Gl. 2.17) bewirken. Zusa¨tzlich gewinnen
nichtlokale Effekte durch die freien Elektronen im Metall an Bedeutung [22].
2.1.5 Du¨nne Schichten
An den Grenzfla¨chen zweier Medien tritt teilweise Reflexion und Transmission der einge-
strahlten elektromagnetischen Welle auf, beschrieben durch Amplitudenkoeffizienten bzw.
den Fresnelschen Formeln fu¨r das elektrische Feld: Im einfachsten Fall senkrechten Einfalls
folgt fu¨r die Koeffizienten der Transmission tˆ und Reflexion rˆ fu¨r die Grenzfla¨che zwischen
den Medien 1 und 2:
tˆ12 =
2nˆ1
nˆ1 + nˆ2
6= tˆ21
rˆ12 =
nˆ1 − nˆ2
nˆ1 + nˆ2
= −rˆ21 .
Da fu¨r die Intensita¨t der Welle I ≡ |S¯| = 0cn
2
|E|2 gilt (vgl. Gl. 2.9), ist nur die Intensita¨t
der reflektierten Welle durch das Quadrat der (komplexen) Amplitudenkoeffizienten gege-
ben R12 = |r12|2. Fu¨r den Fall eines U¨bergangs von Medium 1 nach Medium 2 sind die
verschiedenen Brechzahlen ni zu beachten : T12 = | nˆ2n1 · t212| = |t12t21|.6 Die Reflexion an einer
6Dies ist leicht fu¨r den absorptionsfreien Fall nachzupru¨fen: Es gilt R12 = |r12|2 = (n1−n2)
2
(n1+n2)2
und T = 1−R
(A = 0), somit ist T12 =
4n1n2
(n1+n2)2
. Wegen t12 =
2n1
n1+n2
folgt dann T12 = |n2n1 t212|.
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du¨nnen Schicht (Medium 2) der Dicke d2 auf einer Unterlage (Medium 3) ist durch
r123 = r12 +
t12t21r23e
−2ıδˆ
1 + r12r23e−2ıδˆ2
(2.41)
=
r12 + r23e
−2ıδˆ
1 + r12r23e−2ıδˆ2
(2.42)
und R123 = |rˆ123|2 gegeben, wobei δˆ2 = 2pid2λ · nˆ2 eingefu¨hrt wurde (vgl. Kap. A.1). Die
Transmission wird durch T123 = |tˆ123tˆ321| = | nˆ3nˆ1 tˆ2123| mit
t123 =
t12t23e
−ıδ2
1 + r12r23e−2ıδ2
(2.43)
beschrieben. Effekte, die mit Variation der Schichtdicke in (Reflexions-) Spektren auftreten,
mu¨ssen nicht einer A¨nderung der optischen Filmeigenschaften (nˆ2) geschuldet sein, son-
dern ko¨nnen auch durch die komplexe Gestalt fu¨r tˆ oder rˆ begru¨ndet sein und sind dann
sogenannte Du¨nnschichteffekte.
2.2 Energieniveaus und Anregungen von Moleku¨len
2.2.1 Einzelmoleku¨l
Atome gehen chemische Bindungen zu Moleku¨len ein, da die dadurch vergro¨ßerte Delokalisa-
tion der an der Bindung beteiligten Elektronen insgesamt eine Absenkung der Gesamtenergie
ermo¨glicht, die die Abstoßung der ’Ionenru¨mpfe’ bei weitem u¨berwiegt. In Anbetracht des
Massenunterschieds der beteiligten Atomkerne und Elektronen (mp/me ' 1, 8 · 103) ko¨nnen
die Elektronen den Bewegungen der Kerne (Schwingungen) nahezu unmittelbar folgen. Die
Kerne erfahren eine ru¨cktreibende Kraft, wenn sie aus den Gleichgewichtslagen gebracht
werden. Diese Gleichgewichtslage ist im allgemeinen vom Anregungszustand der (binden-
den) Elektronen abha¨ngig. Diese Na¨herungsbeschreibung der molekularen Bindung wird als
Born-Oppenheimer-Na¨herung bezeichnet und ermo¨glicht die Separation der molekularen
Wellenfunktion in das Produkt der elektronischen Wellenfunktionen (Ψe) und Wellenfunk-
tionen der Kerne (χν):
Φ = Ψeχνφr , (2.44)
wobei hier außerdem die Moleku¨lrotationen (φr) abgespalten wurden. Die Gesamtenergie E
ist dann als Summe darstellbar:
E = 〈Φ|H|Φ〉 = 〈Φ|He +Hv +Hr|Φ〉
= Ee + Eν + Er . (2.45)
Die Anregungsenergien, der in dieser Arbeit betrachteten Moleku¨le, liegen in der Gro¨ßen-
ordnung Eei,j : E
v
k,l : E
r
n,m = (10
0 : 10−1 : 10−3) eV. Die vibronischen und rotatorischen
Energieniveaus werden somit als Satellitenlinien der elektronischen Anregungen sichtbar,
und verschmieren je nach Versuchsbedingungen zu mehr oder weniger breiten Banden (im
Fall von PCTDA siehe Abb. 4.2).
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Optische U¨berga¨nge
Die Zusta¨nde Ψi beschreiben Elektronen, also Spin-
1
2
-Teilchen, fu¨r die das Pauli-Prinzip gilt.
Die elektronische Wellenfunktion la¨ßt sich deshalb als Produkt von Ortsfunktion und Spin
schreiben Ψi = ψiσ(
0
1), d.h. ein Zustand der Energie Ei kann mit maximal zwei Elektronen
(Spin auf/ab) besetzt sein.
Grenzorbitale: Die elektronischen Zusta¨nde Ψi beschreiben u¨ber 〈Ψi|~r|Ψi〉 ra¨umliche Auf-
enthaltswahrscheinlichkeiten und werden deshalb auch als Orbitale bezeichnet. Im elektro-
nischen Grundzustand werden die Orbitale, beginnend mit dem energetisch tiefsten, mit
Elektronen besetzt sein, um Ee zu minimieren (Hundsche Regel). Der ho¨chste besetzte
Zustand wird in der Quantenchemie als HOMO (Highest Occupied Molecular Orbital), der
energetisch tiefste unbesetzte als LUMO (Lowest Unoccupied Molecular Orbital) bezeichnet.
Wird ein Elektron aus dem HOMO entfernt, also das Kation erzeugt, ist dazu die Ionisie-
rungsenergie Ip notwendig. Bei Injektion eines Elektrons in das LUMO wird das Anion
erzeugt – die freiwerdende Energie wird als Elektronenaffinita¨t Ae bezeichnet.
Optische Auswahlregeln: Optische U¨berga¨nge sind mit Aussendung oder Einkopplung
von Licht verbunden. In der u¨blichen Dipolna¨herung la¨ßt sich dies als Anregung des U¨ber-
gangsdipols ~p0,j zwischen dem elektronischen Grundzustand Ψ
0 und den j-ten angeregten
Zustand Ψ∗j (U¨bergang 0 → j) darstellen:
~p0,j = 〈Ψ0|~ˆp |Ψ∗j〉
= 〈Ψ0|e~r |Ψ∗j〉, (2.46)
wobei die Oszillatorsta¨rke des U¨bergangs proportional zu |~p0,j|2 ist (siehe oben). Es folgt, daß
ein von Null verschiedenes U¨bergangsdipolmoment nur auftreten kann, wenn die Zusta¨nde
Ψ0 und Ψ∗j verschiedene Parita¨t haben, da der Ortsoperator ~r ungerade Parita¨t hat. Diese
U¨berga¨nge heißen dipolerlaubt. Wird ein U¨bergang angeregt, deren U¨bergangsenergie Eei,j
gro¨ßer als die Ionisierungsenergie Ip ist, kann das angeregte Elektron das Moleku¨l verlassen
und hinterla¨ßt das einfachgeladene Kation. Dieser Prozeß ist Grundlage der Photoelektro-
nenspektroskopie.
Singulett-System (S): Gewo¨hnliche organische Moleku¨le sind im Grundzustand durch
voll besetzte Schalen repra¨sentiert (”gepaarte Elektronen”), der Gesamtspin des Systems
ist Null. Bei der optischen Anregung eines Moleku¨ls bleibt der Spinzustand des Elektrons
erhalten, der Gesamtspin bleibt Null. Die u¨bliche Bezeichnung fu¨r einen Singulettzustand
der j-ten elektronischen Anregung ist:
Sj(ν) , (2.47)
wenn der ν-te Schwingungszustand besetzt ist.
Triplett-System (T): Es ist (z.B durch Umgebungswechselwirkung) mo¨glich, daß der an-
geregte Singulett-Zustand seinen Spinzustand a¨ndert; in diesem Fall wird der Gesamtspin
des Systems =1. Dieser Triplettzustand hat nach der Hundschen Regel eine geringere Energie
als der korrespondierende Singulettzustand. Ohne A¨nderung des Spinzustands bleibt dem
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System nach dem Pauli-Prinzip eine Abregung verwehrt. In Moleku¨len, die ein schweres
Atom besitzen, wie beispielsweise die Metallkomplexe der Phthalocyanine oder Porphyrine,
kann dieses Umklappen des Spin intramolekular erfolgen: In diesen schweren Atomen tritt
eine starke Spin-Bahn-Kopplung auf, der Spin ist somit keine gute Quantenzahl mehr und
kann wechseln (Interkombination/Inter-System-Crossing, ISC ). Die Wahrscheinlichkeit die-
ses Prozesses ist jedoch klein und korrespondiert mit einer hohen Lebensdauer des Triplett-
zustandes – meist mit einer Phosphoreszenz des Moleku¨ls verbunden. Die spektroskopische
Bezeichnung der Triplettzusta¨nde ist analog zum Singulett:
Tj(ν) . (2.48)
Franck-Condon-Prinzip, Stokes-Verschiebung
Der Prozeß der elektronischen Anregung ist sehr schnell (∼ 10−15 s, charakterisiert durch
die Anregungsenergie des Zustands) verglichen mit den Kernbewegungen im System. Die
Kernpositionen ko¨nnen somit wa¨hrend des Anregungsprozesses als fix angenommen wer-
den. Der angeregte Zustand jedoch hat eine Lebensdauer (typ. 10−11 − 10−7 s), die in den
Zeitskalen der Kernbewegungen liegt (vgl. Born-Oppenheimer-Na¨herung). Das Moleku¨l kann
relaxieren, indem die Kerne die Gleichgewichtslagen im Potential des angeregten Zustandes
einnehmen. Die freiwerdende Energie a¨ußert sich in dem Besetzen energetisch ho¨herer vibro-
nischer Zusta¨nde. Durch die Wechselwirkung mit der Umgebung ist eine weitere vibronische
Relaxation mo¨glich, die eine Rotverschiebung der Emission gegenu¨ber der Absorption nach
sich zieht, die sogenannte Stokes-Verschiebung. Diese Prozesse sind in Abb. 2.4 schematisch
dargestellt, wobei die A¨nderung der Kernkoordinaten schematisch auf einer verallgemeiner-
ten Konfigurationskoordinaten (horizontale Verschiebung der Potentialmulden) dargestellt
werden.
2.2.2 Moleku¨lkristalle
In molekularen Ensembles liegen zusa¨tzlich intermolekulare Wechselwirkungen vor, repra¨sen-
tiert durch den Hamiltonoperator Hinter. Diese zusa¨tzliche Wechselwirkung fu¨hrt in mole-
kularen Festko¨rpern zu einer Bindung der Grundzusta¨nde,∑
i6=j
E interi,j =
∑
i6=j
〈Φ˜0i |Hinter|Φ˜0j〉 < 0 , (2.49)
und einer Sto¨rung der elektronischen Systeme der Einzelbausteine Φ0i → Φ˜0i . Im folgenden
soll der Einfluß auf das elektronische Spektrum diskutiert werden. Bevor auf den Festko¨rper
eingegangen wird, werden zuerst an einem molekularen Dimer die wesentlichen Prinzipien
dargestellt.
Das Dimer
Angenommen seien zwei identische gesa¨ttigte Moleku¨le ohne permanentes Dipolmoment,
die nahe beieinander liegen. Durch eine nur sehr schwache Wechselwirkung seien die mole-
kularen Zusta¨nde so wenig beeinflußt, daß man die Dimerzusta¨nde als Produktfunktionen
der Monomerzusta¨nde annehmen kann (z.B. van der Waals Wechselwirkung). Der Grund-
zustand ist so durch
|0〉 = Ψ1Ψ2 (2.50)
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Abbildung 2.4: Das Franck-Condon-Prinzip fu¨r den S0,1-U¨bergang (adaptiert aus [23]): Bei klei-
nen Auslenkungen aus der Gleichgewichtslage kann das Potential V (R) der Kernbewegung als
harmonisch bzgl. einer verallgemeinerten Konfigurationskoordinate R angenommen werden. Die
Zeitskala der elektronischen U¨berga¨nge ist viel kleiner als die der Kernbewegung. Somit erscheinen
elektronische Anregungen vertikal. Die S0,1-Anregung entspricht dem U¨bergang eines Elektrons
vom HOMO zum LUMO. Durch vibronische Relaxation wird eine neue Gleichgewichtslage R1
im angeregten Zustand eingenommen, die eine Energieverschiebung des elektronischen S1,0-U¨ber-
gangs, also eine Rotverschiebung der Emission bewirkt. Die Verschiebung der Gleichgewichtslage
ist zudem fu¨r einen variierenden U¨berlapp der vibronischen Zusta¨nde (Frank-Condon-Faktoren
〈χν 0|χν 1〉) verantwortlich, die sich in einem typischen Intensita¨tsverlauf (Einhu¨llende) der vibro-
nischen Progression in den Spektren a¨ußert.
gegeben. Ein einfach angeregter Zustand sei z.B. mit einer Anregung auf dem 1. Moleku¨l
verbunden,
|11〉 = Ψ∗1Ψ2 . (2.51)
Die Ununterscheidbarkeit der Moleku¨le hebt diese Lokalisation jedoch auf, und der angeregte
Zustand ist durch eine Linearkombination gegeben:
|1±〉 = 1√
2
[Ψ∗1Ψ2 ±Ψ1Ψ∗2] =
1√
2
[|11〉 ± |12〉] . (2.52)
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Es ergibt sich mit H = He +Hinter = H1 +H2 + V12 fu¨r die Energie des Grundzustands
E0 = 〈0|H|0〉 (2.53)
= E1 + E2 + 〈Ψ1Ψ2|V12|Ψ1Ψ2〉 (2.54)
= E1 + E2 +W (2.55)
mit E1 und E2 als den Energien des jeweiligen molekularen Grundzustands und einer Sta-
bilisierungsenergie W . Fu¨r den angeregten Zustand ergibt sich analog
E± = 〈1±|H|1±〉 (2.56)
= Ei + E
∗
i +W
∗ ± β (2.57)
mit einer Stabilisierungsenergie W ∗ = 〈Ψ∗1Ψ2|V12|Ψ∗1Ψ2〉 und einer durch V12 verursachten
Aufspaltung β. Die Stabilisierungsenergien W bzw. W ∗ entsprechen (in Einbeziehung aller
Korrelationseffekte) der ’klassischen’ van-der-Waals Wechselwirkung im Grund- bzw. ange-
regten Zustand.
a) b)
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Abbildung 2.5: (a) Die Aufspaltung eines angeregten Dauerzustandes nach dem Kasha-Modell
(schematisch). Eine parallele Anordnung der U¨bergangsdipole resultiert in nur einem dipolerlaub-
ten U¨bergang, und fu¨hrt so effektiv zu einer Blauverschiebung (H-Aggregat) oder Rotverschiebung
(J-Aggregat) im Vergleich zum Monomer. Nur im Fall nichtparalleler Ausrichtung der Moleku¨le
sind beide U¨berga¨nge E0 → E+ und E0 → E− dipolerlaubt (adaptiert aus [23]). (b) Die relative
Lage der U¨bergangsdipole zweier Moleku¨le zueinander (Abstand r, Winkel zur Verbindungslinie
θ1(2)) bestimmt die Gro¨ße der excitonischen Aufspaltung β (siehe Gl. 2.61).
Die Anregungsenergie ∆E des Dimers ist somit im Vergleich zur U¨bergangsenergie des
Einzelmoleku¨ls ∆E1 um ±β aufgespalten,
∆E± = E±1 − E0 = ∆E1 ± β + (W ∗ −W ) , (2.58)
und um W −W ∗ energetisch abgesenkt. Die Aufspaltung β
β = 〈Ψ∗1Ψ2|V12|Ψ1Ψ∗2〉 (2.59)
la¨ßt sich na¨her spezifizieren: Man erkennt in Gl. 2.59, daß die Energie eines Transfers der
Anregung von Moleku¨l 1 nach Moleku¨l 2 beschrieben wird. In erster Na¨herung kann V12
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durch die Dipol-Dipol-Wechselwirkung beschrieben werden (Kasha-Modell). Es ist praktisch,
einen U¨bergangsdipol (U¨bergangsmatrixelement) M des Dimers,
M± = 〈0|pˆ|1±〉 = 1√
2
(M1 ±M2) , (2.60)
einzufu¨hren. Es ergeben sich zwei Extremfa¨lle aus der Lage der molekularen U¨bergangsdipole
M1 und M2 zueinander, in denen entweder M
+ oder M− verschwindet, d.h diese U¨berga¨nge
sind dipolverboten, illustriert in Abb. 2.5. Im Rahmen der Punktdipolna¨herung ergibt sich
eine winkelabha¨ngige (θ) und abstandsabha¨ngige (R) Aufspaltung, siehe Abb. 2.5 b), von
2β ∼ M
2
R3
[cos(θ1 − θ2)− 3 cos θ1 cos θ2)] . (2.61)
Schon aus diesem einfachen Modell lassen sich Schlußfolgerungen fu¨r einen ausgedehnten
Kristall ableiten:
1. Die Stabilisierungsenergie D = (W ∗ −W ) bewirkt eine Verschiebung der Anregungs-
energien (’gas-to-crystal shift ’ D).
2. Im Falle translationssymmetrischer Moleku¨le (Gitter) tritt keine excitonische Aufspal-
tung auf, es ist nur ein U¨bergang dipolerlaubt. Im Fall θ1 = θ2 ≡ θ > 54.7◦ ist nur der
ho¨herenergetische U¨bergang erlaubt (H-Aggregat), im Fall θ < 54.7◦ der niederener-
getische (J-Aggregat), was sich in einer Blau- oder Rotverschiebung der Absorption
gegenu¨ber dem Einzelmoleku¨l a¨ußert, siehe Abb. 2.5 a). Bei θ = 54.7◦ verschwindet
die Dipol-Dipol Wechselwirkung.
3. Ist der niederenergetische U¨bergang dipolverboten (H-Aggregat) wird direkter strah-
lender Zerfall unmo¨glich, und dieser Zustand hat i. allg. eine sehr lange Lebensdauer.
In diesem Fall kann eine Konformationsa¨nderung des angeregten Dimers auftreten, die
zu einer sta¨rkeren Bindung W ∗ fu¨hrt. Dieses angeregte Moleku¨lpaar wird (abgeleitet
von ’Excited Dimer’) Excimer genannt.7 Die durch die Stabilisierung rotverschobene
Emissionsbande ist meist strukturlos, denn der Zerfall regt eine Reihe von vibronischen
Niveaus des Grundzustandes an, wie schematisch in Abb. 2.6 illustriert ist. Bedingt
durch die lange Lebensdauer gewinnen zudem nichtstrahlende U¨berga¨nge an Einfluß,
so daß die Quantenausbeute der Lumineszenz sinkt.
4. Besteht die Gitterbasis aus mehreren Moleku¨len, gibt es eine Aufspaltung, die soge-
nannte Davydov-Aufspaltung.
Der Festko¨rper
Im Festko¨rper kann die Untersuchung analog zum Dimer erfolgen; die elektronischen Zusta¨nde
des Festko¨rpers lassen sich als Produktfunktion der molekularen Zusta¨nde
∏
i |Ψik〉 anneh-
men. So ist der Grundzustand und ein erster angeregter Zustand des Festko¨rpers darstellbar
7Besteht das angeregte Moleku¨lpaar aus unterschiedlichen Stoffen/Moleku¨len, wird es als Exciplex (von
’Excited Complex’) bezeichnet.
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Abbildung 2.6: Die Bildung eines Excimers am Beispiel des S0,1-U¨bergangs: Nach der Anregung
des Dimers Ψ1Ψ2 ist es durch eine lange Lebensdauer des Zustandes Ψ
∗
1 mo¨glich, daß das Mo-
leku¨lpaar durch Konformationsa¨nderung die Bindungsenergie W ∗ maximiert, es bildet sich ein
energetisch abgesenktes Excimer (Ψ1Ψ2)
∗ (vollsta¨ndige Delokalisation der Anregung). Dies hat
eine starke Rotverschiebung der Emission zufolge. Die Verschiebung der Gleichgewichtslage auf
der Konfigurationskoordinate R ist zudem fu¨r einen stark vera¨nderten U¨berlapp der vibronischen
Zusta¨nde verantwortlich. Die große Zahl bedienter vibronischer Sublevel des Grundzustands ver-
ursacht eine breite strukturlose Emission.
als
|0〉 =
∏
i
Ψ0i (2.62)
|1n〉 = Ψ1n
∏
j 6=n
Ψ0j , (2.63)
d.h. die Anregung ist hier auf dem n-ten Moleku¨l platziert. Es ergibt sich ein Energie-
spektrum in Analogie zum Dimer. In einem Moleku¨lkristall werden unter Ausnutzung der
Symmetrie, durch den Ansatz von Blochwellen mit dem Kristallimpuls k, excitonische Ener-
gieba¨nder E(k) fu¨r die Anregungsenergien erhalten. In speziellen Fa¨llen, wie fu¨r die unter-
suchten Perylenderivate, sind die Wechselwirkungen in den Symmetrierichtungen des Kri-
stalls stark unterschiedlich, so daß diese Stoffklasse sehr gut mit vereinfachten eindimen-
sionalen Modellen beschrieben werden kann [24, 25], auf die in Kap. 4 na¨her eingegangen
wird.
Es soll an dieser Stelle noch auf zwei Energiebeitra¨ge eingegangen werden, die in mole-
kularer Festko¨rpern und Lo¨sungen bedeutsam sind, die Lo¨sungsmittelverschiebung D (gas-
to-crystal shift)
D =
∑
i6=j
〈Ψ1i Ψ1i |Vij|Ψ0jΨ0j〉 −
∑
i6=j
〈Ψ0i Ψ0i |Vij|Ψ0jΨ0j〉 (2.64)
und βij das Matrixelement des Exzitonentransfers
βij = 〈Ψ1i Ψ0j |Vij|Ψ0i Ψ1j〉 . (2.65)
Durch die ra¨umliche Ausdehnung der Moleku¨le wird die Summe β =
∑
i6=j βij stark von
der Struktur der (meist anisotropen) Kristalle abha¨ngig und findet Niederschlag in unter-
schiedlichen Spektren, auch wenn der U¨berlapp der molekularen Zusta¨nde gering ist. Die
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Dispersion der excitonischen Energieba¨nder E(k) im Moleku¨lkristall wird dominierend vom
Excitonentransfer β(k) =
∑
i6=j e
−ık·Rijβij bestimmt.
Die bisherige Betrachtungsweise sowie die U¨berlegungen in den Abschnitten 2.1.1 und
2.1.4 lassen außer Acht, daß die optischen U¨berga¨nge der in dieser Arbeit betrachteten
Moleku¨le ra¨umlich ausgedehnter Natur sind, und die Punktdipolna¨herung nur fu¨r gro¨ße-
re Absta¨nde gilt. Fu¨r geringere Absta¨nde muß auf die konkrete ra¨umliche Ausdehnung der
U¨bergangsdichte, z.B. durch Ladungsaufteilung auf die Atome des Chromophores Ru¨cksicht
genommen werden [26, exemplarisch fu¨r PTCDA], denn es werden allgemein ho¨here Multi-
polwechselwirkungen bedeutend [27, 28]. Die Befunde bleiben jedoch qualitativ a¨hnlich.
Es soll abschließend noch herausgestellt werden, daß die durch Vij vermittelten Energie-
beitra¨ge auch in Stoffgemischen große Bedeutung haben:
1. Fu¨r ein Moleku¨l i, daß in einer Matrix aus andersartigen Moleku¨len j eingebettet ist,
kann es durch die Dipol-Dipol-Wechselwirkung zu einer Lo¨sungsmittelverschiebung
D 6= 0 kommen, auch wenn der U¨berlapp der Zusta¨nde 〈Ψi|Ψj〉, i 6= j verschwindend
gering ist. Die Lo¨sungsmittelverschiebung beinhaltet bzw. verallgemeinert somit den
Einfluß des dielektrischen Hintergrundes (s.o., Abschnitt 2.1.1).
2. Die Dipol-Dipol-Wechselwirkung ermo¨glicht einen relativ langreichweitigen Energie-
transfer, auch wenn Moleku¨l i von Moleku¨len der Sorte j umgeben ist: Aufgrund der
Lebensdauer des angeregten Zustands steigt die Wahrscheinlichkeit fu¨r Abregung von
i u¨ber Excitonentransfer nach j (Fo¨rster Transfer) falls ∆E↓i ≈ ∆Ej (vibronische
Abregung von i: ∆Ei > ∆E
↓
i ).
3 Experimentelle Methoden und
Aufbauten
In diesem Kapitel werden die verwendeten Methoden zur Pra¨paration der Proben und
zu deren Charakterisierung vorgestellt, wie auch deren zugrundeliegende Prinzipien erkla¨rt.
Der Schwerpunkt liegt hierbei auf der Differentiellen Reflexionsspektroskopie (DRS), die als
wichtigste Untersuchungsmethode in dieser Arbeit zum Einsatz kam. Um den Rahmen dieses
Kapitels nicht zu sprengen, wird fu¨r Herleitungen spezieller Sachverhalte an den entspre-
chenden Stellen auf den Anhang (A.1) verwiesen. Die zur Strukturuntersuchung benutzten
Methoden niederenergetische Elektronenbeugung (LEED) und Rastertunnel- bzw. Raster-
kraftmikroskopie (STM/AFM) dienten weniger zur quantitativen Messung als zur Kontrolle
der hergestellten Proben und sollen nur kurz vorgestellt werden. Eine ausfu¨hrliche Beschrei-
bung und Diskussion der Anwendung dieser Verfahren zur Charakterisierung organischer
Schichten ist z.B. in [29–32] zu finden.
3.1 Vakuum- & OMBE System
Das OMBE-System besteht im wesentlichen aus drei getrennten und separat gepumpten
UHV-Kammern. Der Basisdruck in der Anlage betra¨gt ∼3 · 10−10 mbar. Die Hauptkam-
mer entha¨lt einen x,y,z-Manipulator mit Dreh- und Kippmechanismus und eingebautem
Filament zum Heizen der Probe. Temperaturen u¨ber 600◦C sind durch Anlegen einer Hoch-
spannung zwischen Filament und Probe mo¨glich (Elektronenstoßheizung). Ein einheitliches
Probenhalterdesign (OMICRON) erlaubt relativ einfach Manipulation, Transfer und Lage-
rung der Proben im UHV-System. Weiterhin beherbergt die Kammer die Verdampferzellen
mit den organischen Materialien, ein LEED-System (OMICRON-SpectaLEED) mit Auger-
Elektronen-Spektrometer (AES), eine Argon-Sputterkanone zum Reinigen der Substrate
und ein Quadrupol-Massenspekrometer.
In einer weiteren Kammer sind das UHV-STM (OMICRON) und ein Probenmagazin
installiert. Beide Kammern werden im Meßbetrieb mit Ionengetterpumpen gepumpt, um
Vibrationen zu vermeiden (STM). Beim Ausheizen der Anlage bzw. beim Sputtern kommen
abtrennbare Turbomolekularpumpen zum Einsatz. Ein weiteres wichtiges Element ist die
Schleusenkammer: Mittels dieser kleinen, separat evakuierbaren und ausheizbaren Kammer
ko¨nnen nach dem Ausheizen Proben in das System gebracht werden. Die Proben bzw.
Probenteller ko¨nnen mittels Schubstange zwischen den Kammern transferiert werden (fu¨r
Einzelheiten siehe [31]).
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3.2 Probenpra¨paration
Die Gold-Einkristalle sind fest auf Tantal-Probenhaltern montiert. Der Pra¨parationszyklus
besteht im Beschuß mit Ar-Ionen (E = 600 eV) zur Sa¨uberung der Oberfla¨che (Parameter:
IE = 10 mA und t = 30 min bzw. IE = 30 mA und t = 12 min, p = 3 · 10−6 mbar) und
anschließendem halbstu¨ndigen Tempern bei 550◦C zum Ausheilen und zur Ausbildung der
Oberfla¨chenrekonstruktion. Die Oberfla¨chenqualita¨t wurde danach entweder mittels LEED
oder STM kontrolliert.
Die Glimmersubstrate wurden aus frisch gespalteten Muscovitpla¨ttchen (Ted-Pella Inc.,
Hi-Grade) hergestellt und nach Montage auf dem Probenhalter und Bestimmung der Trans-
missionsspektren in die Anlage eingeschleust. Vor dem Bedampfen wurden die Glimmer-
pla¨ttchen in vacuo bei 150◦C bis zu 350◦C ausgeheizt, um insbesondere den adsorbierten
Wasserfilm zu entfernen.
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Abbildung 3.1: Die Strukturformeln von (a) PTCDA und (b) TiOPc (jeweils ohne Wasserstoff-
Atome).
Die organischen Materialien fu¨r die Aufdampfversuche, Perylen-3,4,9,10-tetracarbonsa¨u-
re-3,4,9,10-dianhydrid (PTCDA, C24H8O6) und Phthalocyanin-Titan(IV)-oxid-Komplex,
Trivialname Titanyl-Phthalocyanin (TiOPc, C32H16N8TiO), wurden von der BASF AG
(Ludwigshafen) bzw. von der Sensient Imaging Technologies GmbH (Wolfen) bezogen und
vor dem Einsatz durch Gradientensublimation gereinigt. Die Strukturformeln der Substan-
zen zeigt Abb. 3.1.
Tabelle 3.1: Die Depositionsparameter (Verdampfertemperatur TKZ , Rate, Abscheidedruck) der
verwendeten Moleku¨le
Deposit TKZ /
◦C Rate /(ML/min) p /mbar
PTCDA 320 ∼0,2 6 · 10−9
TiOPc 360 ∼1 6 · 10−9
TiOPc 350 ∼0,3 4 · 10−9
TiOPc 341 ∼0,014 1 · 10−9
Zur Moleku¨ldeposition wurden in der Arbeitsgruppe entwickelte, indirekt geheizte, Knud-
sen-a¨hnliche, Verdampferzellen mit geringen Aufdampfraten (siehe Tabelle 3.1) verwendet.
Die Aufdampfrate der Zellen und die zugeho¨rigen Parameter wurden durch Vergleich mit
STM- und optischen Messungen bestimmt. Eine Messung mit einer Quarzwaage (Leybold
Inficon XTC/2) kann fu¨r Schichten dicker als 3 ML durchgefu¨hrt werden. Bei du¨nneren
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Schichten wird die Messung aufgrund der begrenzten Empfindlichkeit und thermischen Drif-
terscheinungen unzuverla¨ssig. In diesem Fall wurden die Beschichtungsraten bzw. Schicht-
dicken durch die Auswertung von STM-Aufnahmen bestimmt. Der Abstand zwischen K-
Zellen und Probe beim Bedampfen betra¨gt ∼19 cm.
3.3 Optischer Aufbau
Ein wesentlicher Bestandteil dieser Arbeit war der Entwurf und die Realisierung eines emp-
findlichen, in die vorhandene UHV-Kammer zu integrierenden, optischen Systems zur Mes-
sung von Lumineszenz- und Reflexionsspektren wa¨hrend der Schichtherstellung. An den
Aufbau wurden Anforderungen wie großer spektraler Meßbereich, ultrahochvakuumtaugli-
che optische Komponenten (d.h. ausheizbar bis ca. 250◦C) und Tauglichkeit auch fu¨r Photo-
lumineszenz (Fluoreszenzmessungen) gestellt. Zu diesem Zweck sollten die lichtsammelnden
Elemente mo¨glichst nahe an der zu untersuchenden Probe liegen, um einen großen Raum-
winkel des emittierten Lichts auszunutzen.
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Abbildung 3.2: Schema der OMBE-Kammer mit dem optischen in situ Meßaufbau. Das optische
System besteht im wesentlichen aus vier Linsensystemen LS1–LS4 und zwei UV-tauglichen Alu-
miniumspiegeln M1 & M2. Das von einer kombinierten Deuterium-Halogen oder Xenon-Lampe
stammende Licht wird u¨ber ein Quarz-Lichtleitkabel in die Optik eingekoppelt. Die Linsensyste-
me LS1–LS4 bestehen aus einer Kombination von Quarz (SiO2) und Kalziumfluoridlinsen (CaF2),
siehe Abb. 3.4. Der Lichteintritt bzw. -austritt in bzw. aus der UHV Kammer geschieht durch
SiO2-Fenster. Das Gitterspektrometer zerlegt das von der Probe reflektierte bzw. emittierte Licht
spektral und projiziert es auf eine empfindliche CCD-Kamera. Fu¨r Reflexionsanisotropiemessungen
ko¨nnen zwei Polarisatoren (Pol. + Anal.) eingefu¨gt werden. Aus der vorgegebenen Kammergeo-
metrie ergibt sich ein Lichteinfalls- und Reflexionswinkel von 20◦.
Das Grobschema des Strahlengangs ist in Abb. 3.2 dargestellt. Das in einer Faser gefu¨hrte
Licht wird mittels Linsensystem LS1 kollimiert und nach dem Passieren ausgewa¨hlter Blen-
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den und Filter mit dem Spiegel M1 auf die Probe gelenkt. Das Linsensystem LS2 fokussiert
den Strahl auf die Probe (Fokusfla¨che ∼1 mm2), das reflektierte Licht wird nach Kollimation
durch LS3 auf den Eintrittsspalt eines Gittermonochromators fokussiert (LS4). Hier wird
mit der angekoppelten geku¨hlten CCD die spektrale Intensita¨tsverteilung des reflektierten
Lichts bestimmt.
Abbildung 3.3: Blick von oben (Manipulatorposition) in die Kammer. In Bildmitte sind die Il-
luminationsoptik (oberhalb Mitte) die Akkumulationsoptik (unterhalb Mitte) sowie drei K-Zellen
zu erkennen. Ein Spiegel in der Mitte des Pumpstutzens ermo¨glicht u¨ber ein Kamerasystem eine
Kontrolle des Strahlfokus auf der Probe. Rechts oben sind die Gitter des LEED zu erkennen.
Unsere Kammergeometrie erfordert eine Optik im UHV, um einen mo¨glichst geringen
Probe–Optik–Abstand zu erreichen. Fu¨r den Aufbau der Optik wu¨rden sich als erste Wahl
achromatische Linsen anbieten; damit wa¨ren die durch chromatische Abberation verursach-
ten Fehler in der Messung minimal. Solche im allgemeinen gekittete Achromate sind nicht
UHV-kompatibel, denn sie lassen sich nicht mit der Kammer ausheizen. Zudem wird die
Transmission bei kleinen Wellenla¨ngen (ho¨here Energien) sehr klein (λmin ∼ 350 nm). Ei-
ne Konstruktionsmo¨glichkeit fu¨r ein Linsensystem fu¨r den Wellenla¨ngenbereich von 200 bis
1000 nm mit einem dennoch kleinen Farbfehler wird im folgenden aufgezeigt.
Linsensysteme
Einen Blick auf die eingebaute Optik gewa¨hrt Bild 3.3. Vorteilhaft fu¨r eine ausheizbare Op-
tik ist ein Aufbau aus unverkitteten Achromaten oder Einzellinsen. Fu¨r Wellenla¨ngen bis
200 nm bieten sich Quarzglas, Kalzium- oder Magnesiumfluorid sowie Saphir als Linsenma-
terialien an. Einzellinsen dieser Materialien haben jedoch den Nachteil der stark variierenden
Brechkraft fu¨r verschiedene Wellenla¨ngen (siehe Bild 3.4). So verku¨rzt sich die Brennweite
einer Linse aus Quarzglas mit nominaler Brennweite von ∼150 mm (an 550 nm) schon im
Wellenla¨ngenbereich von 400 bis 200 nm um ca. 20 mm und ha¨tte stark vera¨nderliche Meß-
fla¨chen auf der Probe fu¨r verschiedene Wellenla¨ngen zur Folge (s. Abb 3.4). Der Blick auf
den Dispersionsverlauf der Brechzahl n von Quarz (SiO2) und Kalziumfluorid (CaF2), siehe
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Abbildung 3.4: a) Die Linsenkombination mit einer vorderen Brennweite (ﬄ.) von ca. 163 mm,
wie sie in den Linsensystemen LS1, LS2 und LS4 zum Einsatz kommt. Sie zeichnet sich durch
einen relativ geringen Farbfehler in einem großen Wellenbereich von 200–1000 nm aus, wie in b)
gezeigt. Das Linsensystem LS3 (bestehend aus 3 Einzellinsen) besitzt die halbe Brennweite, um
einen gro¨ßeren Raumwinkelbereich fu¨r Photolumineszenzmessungen abzudecken.
Abb. 3.5, legt eine Kombination von SiO2 und CaF2 Linsen nahe, um diesen Farbfehler zu
verringern. Man kann ein achromata¨hnliches Verhalten u¨ber einen weiten Wellenla¨ngenbe-
reich erzielen, wie in Abb. 3.4 ersichtlich wird.
Sendesystem Die baugleichen Linsensysteme LS1 und LS2 bilden die Faser auf der Probe
ab. Zwei kommerziell erha¨ltliche Linsen aus Quarzglas (SiO2, f= −50 mm) und Kalzium-
fluorid (CaF2, f=40 mm) im (Hauptebenen-) Abstand d=3 mm liefern ein Verhalten mit
einem bestmo¨glich kompensierten Farbfehler bei einer vorderen Brennweite (ﬄ.) von 162,6
mm (f=153,8 mm, s. Bild 3.4).
Empfangssystem Das Lichtsammelsystem LS3 soll Licht aus einem mo¨glichst großen Raum-
winkel sammeln, um bei Fluoreszenzmessungen eine hohe Ausbeute zu realisieren. Die
kleinstmo¨gliche Entfernung zur Probe ist unter der gegebenen Geometrie ca. 70–75 mm.
Somit bietet sich eine Skalierung der obigen Konfiguration an. Der sich dann ergebende
geringe Abstand von d=1,5 mm und die kommerziell nicht erha¨ltlichen CaF2 Linsen mit
f=20 mm legen einen dreiteiligen Aufbau nahe. Obwohl dadurch zusa¨tzliche Reflexionsver-
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Abbildung 3.5: Der Dispersionsverlauf der Brechzahlen n von amorphem Quarz (SiO2, Quarzglas –
fused silica) und von Kalziumfluorid (CaF2). Die Dispersionskurven verlaufen weitgehend parallel,
die Differenz der Brechzahlen betra¨gt '0,05.
luste entstehen (∼ 10%), u¨berwiegt der Vorteil durch den im Vergleich zum zweiteiligen
System verdoppelten Raumwinkel. Das Linsensystem LS4, baugleich zu LS1 und LS2, fo-
kussiert den Parallelstrahl zur Detektion auf dem Eingangsspalt des Gitterspektrographen.
Fu¨r Fluoreszenzmessungen kann dieses Linsensystem zur Erho¨hung der Ausbeute durch
einen entspiegelten Achromaten ersetzt werden.
Detektion
Die schnelle Spektrenaufnahme ist mit einem Spiegel-Gitter-Spektrographen (Acton Rese-
arch SpectraPro-150, 300 Str./mm) in Kombination mit einer CCD mo¨glich. Das Spek-
trometer wurde Anhand von Aufnahmen des Linienspektrums einer Quecksilberhochdruck-
Lampe kalibriert. Die Verwendung einer empfindlichen ru¨ckseitenbeleuchteten CCD (Roper
Scientific, SpectruMM 250B, einfach peltiergeku¨hlt) in Kombination mit einem schnellen
A/D-Wandler (100 kHz) erlaubt durch die hohe Empfindlichkeit auch die Anwendung fu¨r
Fluoreszenzmessungen.
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3.4 Optische Spektroskopie
3.4.1 Differentielle Reflexionsspektroskopie (in situ)
Die Meßgro¨ße ∆R/R
In der organischen Epitaxie werden die organischen Schichten meist auf leitenden, z.B.
metallischen, Substraten abgeschieden, um eine mo¨glichst einfache Strukturanalyse mittels
Tunnelmikroskopie (STM) oder Elektronenbeugung (LEED) zu ermo¨glichen. Somit steht
im Falle massiver Substrate (Einkristalle) nur die Reflexion der Probe fu¨r optische Untersu-
chungen zur Verfu¨gung. Um von der gemessenen Intensita¨t des reflektierten Lichts auf die
optischen Filmeigenschaften zu schließen, bieten sich zwei Methoden an:
a) Der Vergleich der Reflektivita¨ten (∆r/r¯) verschiedener (orthogonaler) Lichtpolarisa-
tionsebenen bei einer anisotropen Probe - dies ist der Ansatz fu¨r die Reflexions-Anisotropie-
Spektroskopie (RAS).
b) Der Vergleich der Reflektivita¨t von filmbedeckter Probenoberfla¨che R(d) und reinem
Substrat R(0) fu¨hrt zur Differentiellen Reflexionsspektroskopie (DRS):
∆R
R
=
R(d)−R(0)
R(0)
=
R
R0
− 1 . (3.1)
Der zweite Ansatz wurde ab den siebziger Jahren in der Literatur (teilweise unter anderen
Namen) beschrieben und la¨ßt direkte Schlu¨sse auf die optischen Konstanten n und κ der
Adsorbatschicht zu. Fu¨r sehr du¨nne Schichten, d.h. wenn die Schichtdicke d im Verha¨ltnis
zur Wellenla¨nge des verwendeten Lichts λ klein ist (d λ), ko¨nnen die Fresnelgleichungen
fu¨r das 3-Schichtsystem (s. Abb. 3.6) linearisiert werden. Im Fall senkrechten Lichteinfalls
Abbildung 3.6: Bei der Differentiellen Reflexionsspektroskopie (DRS) wird die Reflektivita¨t der
Probe vor und nach (bzw. wa¨hrend) des Aufbringens der Moleku¨lschicht gemessen und verglichen.
Die Fresnel-Gleichungen fu¨r dieses 3-Schichtsystem (Umgebung–Film–Substrat) lassen sich fu¨r
kleine Schichtdicken linearisieren. In Abha¨ngigkeit vom Einfalls-/Reflexionswinkel θ werden dabei
die dielektrischen Eigenschaften des Films parallel (x,y-Ebene) oder senkrecht zur Oberfla¨che (z-
Komponente) das resultierende Signal bestimmen (siehe Text).
bekommt diese lineare Na¨herung mit den (komplexen) dielektrischen Funktionen des Sub-
strats ˆ3, des Films ˆ2 und der Umgebung 1 eine besonders einfache Gestalt [33, 34]:
∆R
R
=
R−R0
R0
=
8pidn1
λ
Im
(
ˆ2 − ˆ3
ˆ3 − 1
)
= −8pidn1
λ
Im
(
1 − ˆ2
1 − ˆ3
)
. (3.2)
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Man erkennt jedoch, daß das resultierende Signal ∆R/R eine Mischung aus Imagina¨r- und
Realteilen der dielektrischen Konstanten des Substrats ˆ3 und des Films ˆ2 darstellt. Mit
der Einfu¨hrung von Koeffizienten A(λ) und B(λ), die via ˆ3 die Abha¨ngigkeit von den
optischen Eigenschaften des Substrats beinhalten, nimmt die Gleichung 3.2 folgende Gestalt
an (1 = 1)
1:
∆R
R
= −d · [A× Im(ˆ2) +B × Re(1− ˆ2)] . (3.3)
Im Falle transparenter Substrate ist |Im(ˆ3)| sehr klein gegen Re(ˆ3−1), damit istA B und
das DRS Signal repra¨sentiert im wesentlichen den Imagina¨rteil von ˆ2. Zusa¨tzlich gewinnt
jedoch die Ru¨ckseitenreflexion einen Einfluß auf die Spektren. Dies a¨ußert sich bei einem
inkoha¨renten Substrat in erster Na¨herung in einer Intensita¨tsabnahme des ∆R/R Signals.
Fu¨r eine Herleitung und genauere Diskussion sei auf Anhang A.1 verwiesen.
Wenn der Winkel des Lichteinfalls von der Oberfla¨chennormalen abweicht, werden im
Fall einer anisotropen Schicht neben den Komponenten des dielektrischen Tensors parallel
zur Oberfla¨che (s-Polarisation, x,y Ebene) auch die Komponenten in Lotrichtung gemessen
(p-Polarisation) [36]:
∆R‖
R‖
=
8pid
λ
cos θ Im
(
2‖ − 3
3 − 1
)
(3.4)
∆R⊥
R⊥
=
8pid
λ
cos θ Im
(
[2‖ − 3][3 − sin2 θ] + 23 sin2 θ[−12⊥ − −13 ]
[3 − 1][3 cos2 θ − sin2 θ]
)
. (3.5)
Dies bedeutet insbesondere, daß im Fall anisotroper Substrate (z.B. Graphit) fu¨r Einfallswin-
kel θ 6= 0 neben den Parallelkomponenten 3‖ auch die z-Komponente 3⊥ des dielektrischen
Tensors des Substrats Einfluß auf ∆R/R gewinnt. In den hier beschriebenen Messungen be-
tra¨gt der Einfallswinkel 20◦ (s.u.), somit sind die Abweichungen von Gleichung 3.2 gering,
mu¨ssen aber bei quantitativen Auswertungen beachtet werden.2
Die konkrete Auswirkung der Substrateigenschaften auf die Koeffizienten A,B bzw. auf
die ∆R/R Spektren wird im experimentellen Abschnitt dieser Arbeit bei den betreffenden
Materialsystemen na¨her diskutiert werden.
Durchfu¨hrung der Reflexionsmessung
Das Erzielen eines guten bzw. ausreichenden Signal-zu-Rausch-Verha¨ltnisses in ∆R/R zum
Nachweis auch sehr du¨nner Adsorbatschichten ist in einer indirekten Messung bzw. Diffe-
renzmessung im allgemeinen problematisch: Der Ausdruck |R − R0| ist in diesem Fall sehr
klein und kann sehr leicht im Rauschpegel untergehen. Die Verwendung einer nur einfach
peltiergeku¨hlten CCD (bei typ. −35◦C Detektortemperatur) bedingt eine relativ hohes De-
tektordunkelrauschen von minimal 0,4% bei Vollaussteuerung. Eine weitere Rauschquelle
ist durch die Digital-Analogwandlung der spektralen Intensita¨ten gegeben: Durch die 16-bit
Limitierung stehen nur Nmax = 65536 Intensita¨tsstufen fu¨r die Reflektivita¨tsmessung zur
1Mit ˆ = ′ − ı′′ wird Gl. 3.3 zu ∆R/R = d · [A × ′′2 + B × (′2 − 1)], die Koeffizienten ergeben sich zu
A = 8pi
λ
′
3
−1
′′2
3
+(′
3
−1)2
und B = 8pi
λ
′′
3
′′2
3
+(′
3
−1)2
, vgl. [35].
2Es seien hier zur Untermauerung die Koeffizienten cos 20◦ = 0.94 , cos2 20◦ = 0.88 , sin2 20◦ = 0.12
angegeben.
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Verfu¨gung. Dies bedeutet bei Vollaussteuerung einen kleinsten relativen statistischen Fehler
pro Einzelmessung ∆N/N =
√
Nmax/Nmax = 1/256, also rund 0,4%. Bei geringeren Si-
gnalpegeln steigt dieser Wert entsprechend an. Dahingegen ist das Quantisierungsrauschen
des D/A-Wandlers von ∼1–1.2 Bit (RMS) unbedeutend. Ein Ausweg ist die Signalmittlung
u¨ber eine große Zahl aufeinanderfolgender Messungen (typischerweise 500–1600), wodurch
sich das Signal-zu-Rausch-Verha¨ltnis um einen Faktor von ca. 20–40 verbessern la¨ßt. Von
entscheidender Bedeutung ist die Gesamtzeit der Messung. Die minimale Zeitdauer der Ein-
zelmessung ist durch die Auslesedauer der CCD bestimmt (∼25 ms), was zu typischen Ge-
samtmeßzeiten von 20–50 s pro Spektrum fu¨hrt. Bei Messungen wa¨hrend der Filmdeposition
wird also, je nach Bedampfungsrate, u¨ber die Spektren in einem gewissen Schichtdickenbe-
reich gemittelt (typ. 0,1..0,5 Moleku¨llagen (ML), siehe z.B. Kap. 4). Mit dem realisierten
Aufbau ist es mo¨glich, Schichten von ∼0,1 ML, d.h. effektiven Schichtdicken von nur ∼0,3
A˚ zuverla¨ssig mit einen guten Signal-zu-Rausch-Verha¨ltnis zu vermessen (siehe Kap. 4).
Lichtquellen Fu¨r die Reflexionsmessungen kamen, je nach untersuchtem Moleku¨lsystem,
eine kombinierte Deuterium-Halogenlampe fu¨r hohen UV-Anteil (Avantes DHL-2000) bzw.
eine starke Xenon- oder Halogenlampe (75 W bzw. 100 W, Mu¨ller-Elektronik-Optik) als
Lichtquelle zum Einsatz. Das Licht der jeweiligen Quelle wurde in eine solarisationsbesta¨ndi-
ge Quarz-Lichtleitfaser (600 µm Kern, NA∼0,21) eingekoppelt. Das Faserende im Fokus
von LS1 wird durch LS1 und LS2 auf die Probe abgebildet, und mit LS3 und LS4 dieser
Spot wiederum auf dem Eingangsspalt den Gitterspektrographen. Mit Hilfe der vorhande-
nen Blenden wurde der kollimierte Strahl auf achsennahe Komponenten beschra¨nkt und
Farbsa¨ume ausgeblendet.
Polarisationsisotropie Um sicherzustellen, daß die mit der Apparatur gewonnenen Spek-
tren unter der Annahme unpolarisierten Lichts ausgewertet werden ko¨nnen, wurde die Po-
larisationsisotropie bestimmt. Die Abb. 3.7 zeigt den spektralen Verlauf der Anisotropie,
wobei ein maximaler Wert von ca. 20% bei gro¨ßeren Wellenla¨ngen um ∼750 nm auftritt.
Im meist genutzten Wellenla¨ngenbereich von 400–600 nm (PTCDA) kann sie vernachla¨ssigt
werden.
Drifterscheinungen Die in den experimentellen Kapiteln dieser Arbeit pra¨sentierten Meß-
daten waren meist von einer geringen Drift im ∆R/R Signal begleitet. Durch lange Bedamp-
fungszeiten liegen die Meßzeitpunkte fu¨r R0 und Rd oft weit auseinander. Es wurde versucht,
die Drift D durch die Aufnahmen von Meßreihen fu¨r R0(t) vor und Rd(t) nach Ende der
Schichtdeposition zu ermitteln, Di0 = [R0(ti−1)−R0(ti)]/R0(ti−1) (fu¨r Rd analog) und durch
Inter-/ Extrapolation in den Messungen zu eliminieren. Diesen Drifterscheinungen liegen ei-
nerseits mechanische Kriechvorga¨nge bzw. thermisch verursachte mechanische Instabilita¨ten
des Meßaufbaus zugrunde. Die Probentemperatur steigt wa¨hrend der Bedampfung aufgrund
der Wa¨rmestrahlung der Zellen um bis zu 5 K. Dies kann z.B. bei einer La¨nge des Manipu-
latorarmes von 500 mm zu geringfu¨gig anderem Strahlverlauf und vera¨ndertem spektralen
Gang fu¨hren.
Andererseits kann auch eine thermische Drift der Lampe nicht ausgeschlossen werden.
Sie ist im Fall thermischer Lichtquellen (z.B. Halogenlampe), im Gegensatz zu mechanischen
Drifterscheinungen, qualitativ abscha¨tzbar und ’gutmu¨tig’, wie sich in Abb. 3.8 erkennen
la¨ßt.
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Abbildung 3.7: Die Polarisationsanisotropie das Aufbaus. Eine maximale Anisotropie von 20%
rechtfertigt die Annahme von unpolarisierten Licht in der Auswertung. Die Oszillationen auf den
Spektren ru¨hren vom verwendeten Gittermonochromator her.
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Abbildung 3.8: (a) Thermisches Spektrum eines schwarzen Strahlers mit typischer Temperatur
einer Halogenlampe, aufgetragen u¨ber der Energie. (b) Schon eine A¨nderung der Temperatur um
10 K verursacht eine nicht zu vernachla¨ssigende Drift, sie ist jedoch durch eine nahezu lineare
Funktion der Energie darstellbar.
3.4.2 Photolumineszenz (in situ)
Fu¨r die Lumineszenzmessungen wurde Laser-Licht zur Anregung verwendet. Es wurde durch
ein weiteres Fenster der UHV-Apparatur seitlich, d.h senkrecht zur Ebene der Reflexionsmes-
sung, eingestrahlt, so daß durch die orthogonalen Strahlebenen von Anregung und Detektion
die Intensita¨t von Anregungslicht im Spektrometer minimiert wird. Mit Hilfe von Kanten-
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filtern vor dem Spektrometer wird das restliche Anregungslicht ausgeblendet. Um Reflexi-
onsverluste zu minimieren, kann LS4 durch einen Achromaten entsprechender Brennweite
ersetzt werden, da das Fluoreszenzlicht langwellig ist.
Tabelle 3.2: Zusammenstellung der fu¨r die verschiedenen Materialsysteme verwendeten Laser mit
zugeho¨rigen Wellenla¨ngen, eingestrahlten Leistungen und benutzten Kantenfiltern.
Laser λEm /nm EEm/eV P/mW w/Wcm
−1 Filter (nm) Verwendung
Nd–YAG 532 2,33 30 ∼15 550, 570 PTCDA (TiOPc)
HeNe 633 1,96 20 ∼10 750 TiOPc
Wa¨hrend bei der differentiellen Reflexionsmessung der spektrale Gang der Apparatur
durch die Quotientenbildung eliminiert wird, muß er fu¨r Lumineszenzmessungen bestimmt
und zur Korrektur herangezogen werden. In Abbildung 3.9 ist die U¨bertragungsfunktion
C(λ), gegeben als
C(λ) =
ICCD
Ical
(3.6)
dargestellt. Sie ist hauptsa¨chlich durch die spektrale Empfindlichkeit der CCD bestimmt,
und wurde mit Hilfe einer kalibrierten Halogenlampe (Avantes – HL 2000 CAL) ermittelt.
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Abbildung 3.9: Die Spektrale Empfindlichkeit der Detektionsseite des Strahlengangs, wie sie durch
die Vermessung einer kalibrierten Strahlungsquelle ermittelt wurde. Die inverse Empfindlichkeit
wurde zur Korrektur der Photolumineszenzspektren benutzt. Die Modulationen der Kurve sind
ein Charakteristikum des Gitters, vgl. Abb. 3.7.
Die in dieser Arbeit gezeigten Luminiszenzspektren I(E) sind durchga¨ngig u¨ber der
Energie in a¨quidistanten Intervallen aufgetragen.3 Da die Spektren =(λ) u¨ber a¨quidistanten
3Dies ist immer dann der Fall, wenn die Energieskale die prima¨re Abszissenachse (unten) darstellt, die
zusa¨tzliche sekunda¨re Wellenla¨ngenskale (oben) soll nur zur Orientierung dienen.
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Wellenla¨ngenintervallen gemessen werden, sind die spektralen Intensita¨ten mit der Integral-
bedingung
S =
∫
λ
=(λ) dλ =
∫
E
I(E) dE (3.7)
ineinander zu u¨berfu¨hren. Unter Beachtung von E = hν = hc/λ folgt
I(E) ≡ I
(
hc
λ
)
= = (λ) λ
2
hc
. (3.8)
3.4.3 (UV-Vis) Absorptionsspektroskopie (ex situ)
Vorbemerkung: Die differentielle optische Dichte ∆OD
Im Falle transparenter Substrate wurde aus der Transmission bzw. der optischen Dichte der
Probe vor und nach Deponieren der Schicht die (differentielle) optische Dichte der Schicht
als Maß fu¨r die Absorption bestimmt.4 Sie ergibt sich mit der Transparenz des Substrates
TSub und der bedampften Probe T zu
∆OD = − log T
TSub
. (3.9)
Fu¨r sehr du¨nne Schichten, deren Dicke im Vergleich zur verwendeten Wellenla¨nge gering
ist, la¨ßt sich fu¨r ∆OD bei Auswertung der Frensel-Gleichungen fu¨r das nahezu transparente
4-Phasensystem analog zu oben ein linearer Ausdruck finden (s. Anhang A.1):
∆OD ' − 1
ln 10
∆T
T
≈ − 4pid
λ · ln 10 ·
Im (ˆ2)
n1 + n3
. (3.10)
Hierbei stehen n1 und n3 fu¨r die Brechzahl der Umgebung bzw. des Substrats und ˆ2 ist
die dielektrische Funktion des Films. Die effektive optische Dichte des Films ∆OD ist also
im Falle sehr du¨nner Filme proportional zum Imagina¨rteil der dielektrischen Konstanten
des Films. Dieses Ergebnis kann, statt von der Betrachtung der Fresnelgleichungen aus
(makroskopischer Ansatz), mit gleichem Ergebnis auch durch die Annahme einer Schicht
von Streuzentren hergeleitet werden (mikroskopischer Ansatz, siehe z.B. [37]).
Im Gegensatz dazu ist natu¨rlich bei dicken absorbierenden Filmen die optische Dich-
te (wie gewohnt) zur Absorptionskonstanten proportional (Lambert-Beer-Gesetz), ∆OD∼
αA ∼ κ = Im(
√
ˆ2), vgl. Gl. 2.10.
Durchfu¨hrung
Fu¨r die ex situ Absorptionsmessungen wurde ein Zweistrahl-Differenzspektralphotometer
mit Einfachmonochromator verwendet (Shimadzu UV 3101 PC). Da der Monochromator
auf der Lampenseite des Strahlengangs angeordnet und die Detektion (Sekunda¨relektro-
nenvervielfacher) nicht wellenla¨ngensensitiv ist, wurde bei der Untersuchung der Proben
gepru¨ft, daß nicht eine eventuelle Photolumineszenz der Probe die Messung verfa¨lscht. Im
4Diese Gro¨ße spiegelt nicht die (wahre) Absorption A in der Schicht wider, denn wegen T = 1− R − A
ist die Transparenz T der Probe auch von der Reflexion R des Lichts beeinflußt.
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untersuchten Transmissionsbereich wurde die optische Dichte aus der gemessenen Trans-
mission nachtra¨glich bestimmt. Dies liefert bei einer Spektrometeranzeige von 4-Digits die
ho¨chste Genauigkeit der OD-Werte.5
3.5 Rastertunnel- und Rasterkraftmikroskopie (STM &
AFM)
Der Grundstein fu¨r die sich sta¨ndig vergro¨ßernde Familie der Rastersondenmikroskope
(Scanning Probe Microscope - SPM ) wurde erst vor 25 Jahren von Binning und Rohrer durch
die Entwicklung des Rastertunnelmikroskops (Scanning Tunnelling Microscope - STM ) ge-
legt [38]. Es nutzt den quantenmechanischen Tunneleffekt zur Abbildung. Die Nutzung von
intermolekularen Kra¨ften zur Abbildung fu¨hrte alsbald zum Rasterkraftmikroskop Atomic
Force Microscope - AFM .
Eine geeignete Sonde (s.u.) wird dicht an die Probe herangefu¨hrt und relativ zu ihr mit
Piezokristallen bewegt. Bei sehr kleinen Auslenkungen (µm–nm) und Abstandsvariationen
(nm), wird die ortsabha¨ngige Wechselwirkung geeignet gemessen. Eine variable Regelschlei-
fe fu¨hrt den Abstand zwischen Probe und Sonde nach, indem die Meßgro¨ße mit einem
Sollwert verglichen wird. Dabei wird, je nach gewa¨hlter Regelcharakteristik, ein aussage-
kra¨ftiges Ho¨hen- bzw. Topographie- oder ein Fehlerbild aufgenommen (hohe oder geringe
Ru¨ckkopplung der Regelschleife).
Das STM besteht aus einer scharfen Metallspitze, die in kleinem Abstand von einigen
A˚ngstro¨m u¨ber einer leitenden Probe positioniert wird. Durch eine zwischen Probe und
Spitze angelegte Spannung U fließt ein Tunnelstrom I von einigen pA bis zu einigen nA,
der sich lateral auf der Probe a¨ndert. Der Ausdruck fu¨r den Tunnelstrom I hat vereinfacht
folgende Gestalt (unter Annahme eines elastischen Tunnelprozesses)[39, 40]:
I(U) ∼
eU∫
0
T (E,U)Zeff (E,U) dE . (3.11)
Hier ist T die Transmittivita¨t der Tunnelbarriere und Zeff (E,U) = Zs(E) · Zt(E + eU) die
effektive Zustandsdichte von Probe und Spitze. Im einfachsten, eindimensionalen Modell
kann man fu¨r kleine Spannungen U bzw. kleine Austrittsarbeitsdifferenzen eine Na¨herung
benutzen (Transmittivita¨t einer Rechteckbarriere der Dicke d):
T (E) = exp
{
−d · 2
~
√
2me
Φs + Φt
2
− E
}
. (3.12)
Gleichung 3.12 zeigt, daß die Tunnelwahrscheinlichkeit fu¨r Elektronen unterhalb der Fermi-
energie EF (d.h. E < 0) durch die Vergro¨ßerung der Tunnelbarriere stark abnimmt (s. Abb.
3.10). Damit ist der Bildkontrast bei geringer Wechselwirkung zwischen Spitze und Probe
neben der Topographie der Probe durch die lokale Austrittsarbeit (z.B. lokale Vera¨nderung
54-Digits Genauigkeit bedeutet fu¨r die Wertebereiche: T: 100, 0...0, 001±0, 001, OD: 4, 000...0, 001±0, 001.
Fu¨r T> 44% ist der Fehler fu¨r die aus T errechneten OD-Werte kleiner als ein OD-Digit ∆ < ±0, 001.
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Abbildung 3.10: (a) Einfaches Tunnelmodell (U<0): Substrat und Spitze im Abstand d; die Zu-
standsdichte Zt(E) der Spitze sei uniform. Der Beitrag sta¨rker gebundener Elektronen an der Ge-
samtstromdichte j(E) ist durch die fu¨r sie ho¨here Energiebarriere reduziert. Probe (sample) und
Spitze (tip) sind leitend verbunden (Strommessung), eine negative Tunnelspannung U = UT < 0
bedeutet, daß die Fermienergie der Probe im Vergleich zu der der Spitze angehoben wird. (b) Die
starke (exponentielle) Abha¨ngigkeit des Tunnelstroms vom Probe-Spitze-Abstand d ermo¨glicht eine
gute Ortsauflo¨sung, da nur die probenna¨chsten Atome zum Tunnelstrom beitragen.
der Austrittsarbeit durch Adsorbate [41]) sowie durch die lokale Zustandsdichte an der Fer-
mikante der Probe bestimmt [42, 43]. Dies wird bei bei folgender vereinfachter Schreibweise
deutlich sichtbar (konstante Tunnelspannung):
I(x, y, d) ∼ Z˜eff (x, y, d) · e−A
√
Φ˜(x,y)·d . (3.13)
Hierbei stehen Φ˜(~r) fu¨r die resultierende lokale Austrittsarbeit bzw. Barriere und Z˜eff fu¨r
die effektive lokale Zustandsdichte am Ferminiveau des Kontakts, aus dem die Elektronen
tunneln (A = 2
~
√
2me ≈ 1,025 eV−1/2A˚−1). Fu¨r typische Austrittsarbeiten von 4–5 eV be-
wirkt eine lokale Schwankung um 0,5 eV bei einer angenommenen Barrierenbreite von 10–15
A˚, wie sie bei der Abbildung von Moleku¨len auftreten sollte, eine Vera¨nderung des Tunnel-
stroms um den Faktor 3–8. Hier sind zudem die fu¨r die Abbildung relevanten Zusta¨nde
durch die ra¨umliche Struktur der Moleku¨le vorgegeben [44].
Das AFM nutzt die ortsabha¨ngigen Kra¨fte fu¨r die Bildgebung aus. Ein Cantilever wird
in geringem Abstand Punkt fu¨r Punkt u¨ber die Probe bewegt. Dabei wird (a) entweder
dessen Verbiegung (contact mode) oder (b) die Vera¨nderung von Amplitude oder Frequenz
einer angeregten Eigenschwingung mit einer geeigneten Methode (optisch, piezoresistiv)
detektiert (noncontact mode). Die Wechselwirkungen sind durch van-der-Waals Wechselwir-
kungen und chemische Bindungskra¨fte beschreibbar (Morse-Potential). Ein geringer Abfall
der Wechselwirkungen mit zunehmenden Abstand verlangt einen hohen Aufwand, um eine
hohe Ortsauflo¨sung zu erreichen, und es bedarf sehr spitzer Cantilever (siehe Abb. 3.11). Im
Falle von weichen Proben, wie den hier untersuchten Moleku¨lfilmen, ist eine zuverla¨ssige und
zersto¨rungsfreie Abbildung nur mit einer sehr geringen Wechselwirkung zwischen Cantilever
und Probe mo¨glich. Dies kann einerseits im Kontaktmodus durch die Bildaufnahme dicht
am Abreißpunkt (attraktiver Bereich), oder durch die Wahl eines Nichtkontaktverfahrens
versucht werden.
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Abbildung 3.11: (a) Die Verbiegung eines Cantilevers (detektiert u¨ber die Verschiebung eines
reflektierten Laserstrahls) ist das bildgebende Signal im Fall des AFM im Kontaktmodus. Falls
der Cantilever schwingt, kann die Amplitude oder die Frequenzverschiebung ausgewertet wer-
den (Nichtkontaktmodus). (b) Abstandsabha¨ngiges Wechselwirkungspotential und -kraft des AFM
(Lennard-Jones Potential), im Vergleich zur Abha¨ngigkeit des Tunnelstroms vom Probe-Sonde-
Abstand d. Im repulsiven Bereich R, d < d0, ist durch den steilen Verlauf der Kraftkurve eine gute
Ortsauflo¨sung mo¨glich, im Gegensatz zum attraktiven Bereich A, d > d0, wo eine hohe Auflo¨sung
weit schwieriger zu erzielen ist.
3.6 Niederenergetische Elektronenbeugung (LEED)
Bei der niederenergetischen Elektronenbeugung (LEED) wird ein monoenergetischer Elek-
tronenstrahl senkrecht auf die kristalline, leitende Probe fokussiert. Der konzentrisch um
die Probe angeordnete Leuchtschirm mit zugeho¨rigen Gittern bildet die durch die Probe ge-
beugten (Bragg-reflektierten) und nachbeschleunigten Elektronen ab [Abb. 3.12 a)]. Durch
eine geringe Eindringtiefe der Elektronen von einigen wenigen A˚ngstro¨m erha¨lt man mit
dieser Methode Informationen u¨ber die Struktur der a¨ußersten Atomlagen der Probe. Die
Wellenla¨nge der Elektronen ist durch die de-Broglie Beziehung gegeben:
λ =
h
p
=
h
mev
. (3.14)
Damit diese Wellenla¨nge in der Gro¨ßenordnung der zu untersuchenden Strukturen von 3–20
A˚ liegt, haben die Elektronen eine typische Energie von zehn bis einigen hundert Elektro-
nenvolt. Das entstehende Beugungsmuster la¨ßt sich als Projektion des reziproken Gitters
der Probe auf den Schirm verstehen.
Die Basisvektoren des reziproken Gitters a∗j sind durch
ai · a∗j = 2piδij =
{
2pi i = j
0 i 6= j (3.15)
definiert, und lassen sich als Fouriertransformierte der Realgitterbasis ai verstehen. Mit
dieser Kenntnis la¨ßt sich die Interferenzbedingung als
∆k = k− k′ = G =
∑
i
Gi · a∗i (3.16)
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Abbildung 3.12: (a) Aufbauschema einer LEED-Apparatur: Durch eine Elektronenkanone (elec-
tron gun) auf Energie eU beschleunigte Elektronen werden an der Oberfla¨che einer kristallinen
Probe gebeugt. Die reflektierten Elektronen werden durch Gitter (grids) nachbeschleunigt und er-
zeugen auf dem Bildschirm (screen) ein Reflexmuster. (b) Die Ewaldkonstruktion nach Lu¨th[45]: An
den Schnittpunkten von reziproken Gitterstangen und der Ewaldkugel mit Radius |k| =
√
2me eU
~
ergibt sich ein Reflex.
mit G als reziprokem Gittervektor und k als Wellenvektor der einfallenden Elektronen
(ebene Welle eıkr) schreiben. Das resultierende Beugungsmuster wird durch die Ewaldkon-
struktion anschaulich [Abb. 3.12 b)]. Beugung nur an der ersten Atomlage bedeutet, daß
der Netzebenenabstand gegen unendlich geht – damit liegen die zugeho¨rigen reziproken
Gitterpunkte dicht, und es entstehen sogenannte Gitterstangen.
4 PTCDA - Filme
Im ersten Teil dieses Kapitels werden die Untersuchungen der optischen Eigenschaf-
ten von hochgeordneten und polykristallinen Perylen-3,4,9,10-tetracarbonsa¨ure-3,4,9,10-di-
anhydrid (PTCDA) Schichten auf einkristallinem Glimmer(0001), einem schwach wech-
selwirkenden, transparenten Substrat, vorgestellt und diskutiert. Es zeigt sich im Vergleich
mit Literaturergebnissen, daß die geringe Substratwechselwirkung eine Messung der nahe-
zu ungesto¨rten, intrinsischen Filmeigenschaften zula¨ßt, und durch eine hohe Ordnung in
den Schichten der U¨bergang vom Einzelmoleku¨l zu molekularen Ensembles studiert werden
kann. Im zweiten Abschnitt des Kapitels soll mit PTCDA auf Gold(100) ein System dis-
kutiert werden, in dem eine gro¨ßere Moleku¨l-Substrat-Wechselwirkung anzunehmen ist. Es
soll jedoch eine kurze Zusammenfassung der Eigenschaften des PTCDA-Kristalls (aktueller
Kenntnisstand) vorangestellt sein.
4.1 PTCDA - Vorbemerkungen / Kenntnisse
Seit dem erstarkten Interesse an organischen Farbstoffschichten sind die Eigenschaften va-
kuumsublimierter du¨nner Schichten von Perylenderivaten Gegenstand der Forschung [46].
Durch die Anwendung der Molekularstrahlepitaxie wurde es ferner mo¨glich, im UHV hoch-
geordnete Schichten zu erzeugen und einer genauen Charakterisierung zu unterziehen. Das
Moleku¨l PTCDA, siehe Abb. 4.1, hat sich hierbei zu einem Modellsystem entwickelt, da es
auf einer Vielzahl von Substraten glatte Filme sehr hoher Ordnung und miteinander ver-
gleichbarer Struktur bildet [47–53]. Parallel zu Wachstums- und Strukturuntersuchungen
weckten auch die elektronischen und optischen Eigenschaften dieser Filme, die durch die
ihre molekulare Struktur (s.u.) eine starke Anisotropie aufweisen, Interesse. Die optischen
Eigenschaften von PTCDA-Moleku¨len sind im wesentlichen durch das elektronische System
des Perylenrumpfes vorgegeben [54]. Die Ursache der zum Teil recht unterschiedlichen op-
tischen Eigenschaften von Filmen verschiedener Perylenderivate ist hauptsa¨chlich durch die
Verschiedenartigkeit der Kristallstrukturen und den dadurch unterschiedlichen intermoleku-
laren Wechselwirkungen zu erkla¨ren.
a) b)
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Abbildung 4.1: Das PTCDA-Moleku¨l: (a) Strukturformel (ohne Wasserstoffe) (b) van-der-Waals-
Kalottenmodell.
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Zum theoretischen Versta¨ndnis der Festko¨rperabsorptionsspektren von Perylenderivaten
wie PTCDA, die sich von denen der entsprechenden Monomere erheblich unterscheiden,
sind in letzter Zeit erhebliche Anstrengungen unternommen worden [25, 26, 55, 56]. Die
Entscheidung zugunsten der einen oder anderen Modellvorstellung konnte jedoch noch nicht
getroffen werden. Nur die Kombination von Ergebnissen einer Vielzahl von Meßmethoden
bzw. Nuancen in den Spektren ko¨nnen zur Zeit Indizien geben [57]. Effekte wie eine zu-
nehmende Blauverschiebung von Absorption und Fluoreszenz fu¨r abnehmende Filmdicken
regten zudem die wissenschaftliche Diskussion an. Zur Erkla¨rung dieser Beobachtungen
wurden unter anderem ’Confinement’ delokalisierter Wannier-Mott-Excitonen, verschiedene
Kristallitstrukturen, sowie Polarisationseffekte vorgeschlagen und teilweise kontrovers dis-
kutiert [58–62]. Eine pra¨zise Messung der intrinsischen optischen Eigenschaften ultradu¨nner
Filme, wie sie mittels Kombination von DRS und OMBE mo¨glich ist, liefert Daten, die
zu einer Kla¨rung dieser Fragen beitragen ko¨nnen. Sie sollen in diesem Kapitel vorgestellt
werden.
4.1.1 Einzelmoleku¨le
Das Absorptions- und Photolumineszenzspektrum von in Methylenchlorid gelo¨stem PTCDA
ist in Abb. 4.2 fu¨r den Bereich des S0 − S1-U¨bergangs gezeigt. Man erkennt nahezu sym-
metrische Spektren, separiert durch eine Stokesverschiebung von '45 meV. Emissions- und
Absorptionsspektrum sind charakterisiert durch eine deutliche vibronische Progression mit
einer effektiven Mode von Eeffvib
∼= 170 meV, wobei die Bandenstruktur und Lage der elek-
tronischen U¨berga¨nge weitgehend durch den Perylenrumpf vorgegeben sind [54]. In CHCl3
werden weitere U¨berga¨nge an 3,38 eV (S0 − S2, schwach), 4,38 (schwach) und zwischen 4,7
und 5,2 eV (sehr stark) gefunden (siehe Ref. [54], bzw. vgl. Abb. 4.4).
Das Gasphasenspektrum fu¨r PTCDA ist nicht bekannt, doch sollte es den Fluoreszenz-
anregungsspektren in He-Nanotro¨pfchen folgen, siehe Abb. 4.2b). Hier wurde die Anregungs-
energie des S0 → S1 U¨bergangs zu 2,60 eV bestimmt [64]. Fu¨r in Xenon-Matrix eingebettete
PTCDA Moleku¨le (T=20 K) wurden die Maxima der Fluoreszenzanregungsspektren fu¨r den
S0 → S1 und S0 → S2 U¨bergang zu 2,42 und 3,40 eV und eine Stokesverschiebung von '28
meV berichtet [65]. Die Banden sind hier bei T=20 K mit einer Halbwertsbreite (HWB)
von ca. 60-80 meV schon erheblich breiter als in Helium bei 0,4 K.
4.1.2 Festko¨rper: Moleku¨lkristall und du¨nne Schichten
PTCDA Einkristalle treten in zwei Modifikationen, der sog. α und β-Modifikation auf, die
sich in den Gitterparametern, bis auf einen unterschiedlichen lateralen Versatz in Stapel-
richtung, nahezu gleichen (siehe Abb. 4.3 und Tab. 4.1). Durch die dichte, schichtartige
Packung der Moleku¨le zeigen Einkristalle beider Kristallmodifikationen eine starke Aniso-
tropie in ihren optischen und elektronischen Eigenschaften [53, 66, 67]. Die Wechselwirkung
der Moleku¨le im Kristall miteinander kann auf Na¨chster-Nachbar-Ebene durch zwei quali-
tativ sehr verschiedene Wechselwirkungen in den zwei (physikalischen) Dimeren A und B
charakterisiert werden (siehe Abb. 4.3):
Die A-Dimere, die die (102) Ebene des Moleku¨lkristalls bilden, sind in einer sogenannten
Fischgra¨tenstruktur1 angeordnet und wechselwirken durch den großen molekularen Abstand
1Fischgra¨tenstruktur = Herringbone(HB)-Structure im engl. Sprachgebrauch.
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Abbildung 4.2: (a) Nahezu symmetrische Absorptions- und Fluoreszenzspektren von PTCDA
gelo¨st in Methylenchlorid (CH2Cl2) (aus [63]). Man erkennt die Bandenstruktur der vibronischen
Progression sowie die Stokes-Verschiebung zwischen Absorptions- und Fluoreszenzsmaximum von
ca. 45 meV. (b) Das Fluoreszenzanregungsspektrum von PTCDA in He-Nanotro¨pfchen ist durch
sehr scharfe Banden gekennzeichnet (HWB'0.09 meV). Bei T=0,4 K wird die Nullphononlinie
an 2.602 eV gefunden und entspricht der niederenergetischsten S0(0) → S1(0) Anregung. Das mit
einer Gaußfunktion (HWB'74 meV) verbreiterte und um 0,217 eV verschobene Linienspektrum
(graue Kurve) repra¨sentiert gut das Absorptionsspektrum in der DMSO-Lo¨sung (schwarze Kurve,
Abb. aus [64]).
Tabelle 4.1: Vergleich der Gitterparameter der PTCDA α- und β-Modifikation. Eine Einheitszelle
(EZ) entha¨lt jeweils 2 Moleku¨le [68, und Referenzen darin].
α-Phase β-Phase
a /A˚ 3,74 3,78
b /A˚ 11,96 19,30
c /A˚ 17,34 10,77
β = ∠(a, c) 98,8◦ 83,6◦
VEZ/A˚
3 766,7 780,8
N 2 2
Netzebenenabstand der (102)-Ebenen d(102) /A˚ 3,22 3,25
Winkel zwischen a und (102)-Ebene ∠{(102), a} 30,6◦ 30,7◦
und den geringen molekularen U¨berlapp der Wellenfunktionen nur schwach. Die Moleku¨le
im Stapeldimer B haben einen im Vergleich dazu nur geringen Abstand und wechselwirken
durch den U¨berlapp der ausgedehnten pi-Elektronensysteme sta¨rker. Die parallelen, aber fast
90◦ verdrehten, molekularen Stapel (s. Abb. 4.3) dominieren die optischen und elektroni-
schen Eigenschaften des anisotropen Kristalls. Diese Stapelung ist der Ausgangspunkt fu¨r die
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a) b)
Abbildung 4.3: (a) Ebenen-Ansichten des PTCDA-Einkristalls (α-Modifikation): (100) Ebene
(oben), (001) Ebene (rechts) und (010) Ebene (unten). Die Elementarzelle (EZ), die je zwei
Moleku¨le entha¨lt, und zwei Typen (physikalischer) PTCDA-Dimere A (in Moleku¨lebene) und B
(Stapeldimer, ⊥ zu Moleku¨lebenen) sind hervorgehoben. Die Dimensionen der Elementarzelle re-
pra¨sentieren die Gitterkonstanten des Kristalls mit a = 3.72 A˚, b = 11.96 A˚ und c = 17.34 A˚.
Die Kristalldaten und Moleku¨lgeometrien entsprechen den mit Ro¨ntgenbeugung ermittelten, aus
Ref. [69] und [70] entnommenen Werten. (b) Blick auf die (102) Kristallebene von PTCDA α und β-
Modifikation. Der Unterschied zwischen α und β-Phase des PTCDA-Kristalls beruht hauptsa¨chlich
auf einem unterschiedlichen lateralen Versatz in Stapelrichtung.
sehr gebra¨uchliche, modellhafte Na¨herung eines quasi-1-dimensionalen PTCDA-Kristalls. Es
wird vereinfacht angenommen, daß der Moleku¨lkristall aus untereinander schwach wechsel-
wirkenden Moleku¨lketten besteht, die selbst aus stark wechselwirkenden Moleku¨len gebil-
det werden [24]. Excitonentheorien fu¨r solche eindimensionalen Moleku¨lketten sagen eine
starke Abha¨ngigkeit der optischen Eigenschaften von der Kettenla¨nge voraus, wobei ei-
ne 4-elementige Kette schon angena¨hert die Eigenschaften der unendlichen Kette (d.h. des
Festko¨rpers) widerspiegeln sollte [25]. Aus diesem Grund erwarten wir eine starke Abha¨ngig-
keit der Absorptionsspektren von der Filmdicke bei den du¨nnsten Schichten, die hier durch
OMBE-Wachstum gepaart mit DRS-Messungen erstmals direkt zuga¨nglich werden.
Bei der Epitaxie von PTCDA auf verschiedenen einkristallinen Substraten wird vorherr-
schend die Fischgra¨tenstruktur in Entsprechung der (102)-Ebene des Kristalls gefunden (vgl.
Tab. 4.2). Diese dichte Packung, mit einer nahezu orthogonalen Ausrichtung der Moleku¨le
zueinander ist durch die elektrostatische Wechselwirkung der starken Quadrupolmomen-
te des PTCDA der noch dichter gepackten Backsteinstruktur (mit paralleler Anordnung
der Moleku¨le in der Ebene) energetisch bevorzugt. Letztere Struktur wurde nur auf weni-
gen, stark wechselwirkenden Substraten, wie Silberoberfla¨chen (Ag(110), [77]) beschrieben.
In allen bekannten Fa¨llen adsorbieren PTCDA-Moleku¨le und Derivate ohne Seitenketten
flach auf der Oberfla¨che (Moleku¨lebenen parallel zum Substrat), auch bei schwach wechsel-
wirkenden Substraten wie Alkalihalogeniden, wasserstoffterminiertem Silizium (Si:H) und
Schichthalbleitern [52, 72, 75, 78–81]. Dieses flache, geordnete Wachstum wurde auch auf
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Tabelle 4.2: Eine Auswahl berichteter Gitterparameter von epitaktischen, dicht gepackten
PTCDA-Fischgra¨tenstrukturen auf verschiedenen schwach wechselwirkenden Substraten sowie die
Struktur der (102)-Ebene des PTCDA-Kristalls (α und β-Modifikation [71]) im Vergleich. Die
Gitterkonstanten a∗ und b∗ und der (102)-Ebene entsprechen der [010] bzw. [2¯01] Richtung im
Kristall, δ1,2 bezeichnet den Winkel zwischen den Hauptachsen der PTCDA-Moleku¨le in der EZ.
Phase/ a∗ b∗ ∠(~a∗,~b∗) A δ1,2 Ref.
Substrat [A˚] [A˚] [◦] [A˚2] [◦]
(102)− α 19,91 11,96 90,0 238,1 84 [68, 71]
(102)− β 19,30 12,45 90,0 240,3 76 [68, 71]
HOPG 19,2 12,7 89,5 244 x [72, 73]
MoS2 19,7 12,4 88,8 244 x [72]
21,2 13,1 90 278 x [74]
TiSe2 19,7 12,4 ∼90 244 x [75]
Si(111):H 20,5±10% 13,6±10% 279 x [76]
amorphen Substraten (Glas) gefunden, so daß der Begriff ’Quasiepitaxie’ entstand [47, 82].
Hilfreich bei der Untersuchung der optischen Eigenschaften ist, daß die substratinduzierte
Orientierung auch bei der Bildung von Kristalliten in polykristallinen Schichten u¨berwiegend
erhalten bleibt [53, 68, 78]. Die optischen Eigenschaften dicker Filme sind gut charakterisiert
und verschiedene Sa¨tze von optischen Konstanten sind verfu¨gbar. Beispielhaft sei an dieser
Stelle das Absorptionsspektrum von PTCDA auf Quarz in Abb. 4.4 gezeigt.
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Abbildung 4.4: UV-Vis Absorptionsspektrum von PTCDA auf Quarzglas im Vergleich zu PTCDA
gelo¨st in CHCl3 und berechneten Oszillatorsta¨rken (DFT), adaptiert aus [83]. In dieser Arbeit
wird der S0 − S1-U¨bergang im Mittelpunkt des Interesses stehen. Er ist entlang der La¨ngsachse
des Moleku¨ls polarisiert und deutlich intensiver als der na¨chstho¨here S0 − S2-U¨bergang. U¨ber
den dielektrischen Hintergrund haben jedoch auch hochenergetische U¨berga¨nge einen indirekten
Einfluß auf den S0 − S1-U¨bergang.
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4.2 PTCDA auf Glimmer(0001)
4.2.1 Substrat: Muskovit-Glimmer(0001)
a) b)
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Abbildung 4.5: Schema der Muskovit-Struktur : (a) Blick senkrecht zur Spaltfla¨che. Die Spaltung
erfolgt in der Ebene der Kaliumionen/-atome. Die Dimension des Silikatverbundes bedingt eine
Stufenho¨he von 1 nm (10 A˚), die auf der Oberfla¨che von gespalteten Glimmer gefunden werden
kann. (b) Vereinfachtes idealisiertes Schema der (0001)-Oberfla¨che gespalteten Glimmers: hexago-
nal (real: verzerrt) angeordnete SiO4-Tetraeder, in denen stochastisch Silizium durch Aluminium
im Verha¨ltnis 3:1 ersetzt ist. Die in den Hexagons sitzenden K+-Ionen verteilen sich bei der Spal-
tung je zur Ha¨lfte auf die beiden Spalt-Oberfla¨chen zur Erhaltung der Ladungsneutralita¨t. In einem
Hexagon sind die Gro¨ßenverha¨ltnisse (Ionenradien) visualisiert.
Glimmer ist ein Schichtsilikat und ein wesentliches Mineral der Erdrinde. Unter den ver-
schiedenen Modifikationen sind Biotit und Muskovit die bedeutendsten, wobei sich Muskovit
(KAl2(Al, Si3)O10(OH)2) durch eine sehr gute Spaltbarkeit auszeichnet. Das Grundgeru¨st in
dieser Stoffgruppe sind SiO4−4 -Tetraeder, die hexagonale Netze bilden, und durch Alumi-
niumionen zusammengehalten werden (s. Abb. 4.5). Die Kaliumionen sitzen im Zentrum
zweier sich gegenu¨berstehender, durch die Sauerstoffatome gebildeter Hexagone. In diesen
Basalebenen der Kaliumionen la¨ßt sich Muskovit sehr gut spalten, dabei verteilen sich die K+
Ionen im Mittel gleichma¨ßig auf beide Spaltfla¨chen, um die Forderung nach weitestgehender
Ladungsneutralita¨t zu erfu¨llen. Auf der Spaltfla¨che sollten die Kaliumionen in die durch
die Sauerstoffhexagone gebildeten Nanoporen relaxieren, jedoch konnte die genaue laterale
Anordnung der K+-Ionen experimentell noch nicht eindeutig bestimmt werden [84]. Abbil-
dung 4.5 zeigt schematisch die Lage der Ladungsschwerpunkte; die leicht polare Oberfla¨che
zeigt schwach hydrophilen Charakter [85]. Die Spaltfla¨chen sind, bis auf Spaltstufen von ca.
1 nm Ho¨he, durch große, atomar glatte Terrassen von einigen Quadratmikrometern Gro¨ße
gekennzeichnet [86], und bilden so ein geeignetes Substrat fu¨r Wachstumsuntersuchungen,
siehe z.B. [87, 88].
Muskovit ist im Bereich sichtbaren Lichts transparent, mit einer ab ca. 400 nm einset-
zenden Absorption. In Abb. 4.6 sind Real- und Imagina¨rteil der dielektrischen Funktion
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sowie die Koeffizienten A,B aus Gl. 3.3 dargestellt. Da der Koeffizient B sehr klein ist, ent-
spricht das ∆R/R Signal fu¨r Wellenla¨ngen gro¨ßer '400 nm in seiner Form weitestgehend
dem Imagina¨rteil der dielektrischen Konstanten der Adsorbatschicht Im(ˆ2).
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Abbildung 4.6: (a) Dielektrische Funktion des verwendeten Glimmers (optische Konstanten aus
[89]). (b) Die Koeffizienten A, B fu¨r Glimmer, die die Mischung der Filmeigenschaften Re(2) und
Im(2) im ∆R/R Signal beschreiben (siehe Gl. 3.3).
4.2.2 Filmmorphologie: AFM
Die Aussagen zur Struktur von PTCDA-Schichten auf inerten Substraten gelten analog fu¨r
PTCDA auf Glimmer: Auch in diesem System wachsen die Moleku¨le bei Raumtemperatur
mit der Moleku¨lebene parallel zum Substrat auf, wie IR-Untersuchungen [90] nahelegen und
mit Ro¨ntgenbeugung verifiziert wurde [56]. Im Rahmen dieser Arbeit konnte keine Aniso-
tropie in den optischen Spektren festgestellt werden, in U¨bereinstimmung mit der Annahme
liegender PTCDA-Moleku¨le in Fischgra¨tenstruktur. Um die Morphologie der hier herge-
stellten Schichten zu u¨berpru¨fen, wurden im Rahmen dieser Arbeit AFM-Untersuchungen
angestellt. Es besta¨tigte sich der Befund sehr glatter Schichten, die aber im untersuchten
Schichtdickenbereich bis 10 ML (3 nm) sehr empfindlich auf mechanische Einflu¨sse (AFM-
Spitze) reagieren und sich so nur sehr schlecht abbilden lassen. Stabile AFM-Aufnahmen
sind nur fu¨r große Schichtdicken mo¨glich, fu¨r kleine Schichtdicken erscheint der Film zu
Kristalliten geschrumpft, siehe Abb. 4.7. Diese Kristallisation wurde an Luft auch ohne
“a¨ußere Einflu¨sse” fu¨r Schichtdicken von 1–2 ML in den Absorptionsmessungen beobachtet
(s.u.). Aufgrund der nichtverschwindenden Wasserlo¨slichkeit von PTCDA [91] degradieren
auch PTCDA-Proben gro¨ßerer Dicke auf gro¨ßeren Zeitskalen. Abbildung 4.8a) zeigt eine
PTCDA-Probe mit einer optisch bestimmten Dicke von 4,13 ML (in situ, vgl. Abb. 4.11)
nach einer Alterung von 100 Tagen. Deutlich sind die Kristallite zu erkennen, die aus dem
geschlossenen PTCDA-Film entstanden sind. Die aus der AFM Messung ermittelte effek-
tive Filmdicke entspricht mit d¯ = 1,43 nm (4,34 ML) bis auf einen Fehler von +5% gut
der optisch ermittelten Schichtdicke. In Abb. 4.8b) ist eine AFM-Aufnahme gezeigt, aufge-
nommen unmittelbar nach Ausschleusen und Bestimmung der optischen Dichte. Fu¨r diesen
Film wurde die Dicke optisch zu 10 nm bestimmt, aus den AFM Aufnahmen erha¨lt man
eine durchschnittliche Dicke der (rauhen) Oberfla¨chenschicht zu 4,8 nm. Sie betra¨gt damit
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Abbildung 4.7: Nichtkontakt AFM an Luft: (a) Glimmer nach dem Spalten, mit einem Partike-
leinschluß: Die Spaltfla¨chen sind sehr glatt, Glimmerstufen (1 nm) sind nur selten anzutreffen. (b)
Glimmer mit 1-2 ML PTCDA: Bei der Bildaufnahme erscheint die Glimmeroberfla¨che verrauscht,
man erkennt kleine Partikel bzw. Kristallite die entweder durch vom AFM-Cantilever aufgesam-
melte Moleku¨le oder durch Umordnungsprozesse (s. na¨chste Abschnitte) an Luft herru¨hren ko¨nnen.
in diesem Schichtdickenbereich etwa 50% der Gesamtdicke. Die mittlere RMS-Rauhigkeit2
des Films betra¨gt 2 nm, mit einer durchschnittlichen lateralen Ko¨rnchengro¨ße von 40 nm,
entsprechend einem Verha¨ltnis der Ko¨rnchendimensionen von ∅/d = 1/8. Die Auswirkung
einer solchen Partikelgestalt auf die optischen Spektren wird im Verlauf des na¨chsten Ab-
schnittes gezeigt (Abb. 4.22).
2RMS root mean square = Effektivwert, RMS ≡
√
1
n
·∑ni=1 x2i .
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Abbildung 4.8: Nichtkontakt-AFM von PTCDA auf Glimmer an Luft: (a) Glimmer mit degra-
dierten PTCDA-Schichten (4–5 ML, ca. 100 Tage alt), (b) Glimmer mit dopt = 10 nm PTCDA,
RMS-Rauhigkeit = 2 nm. Aus den AFM-Messungen la¨ßt sich eine durchschnittliche Dicke der
’Oberfla¨chenschicht’ an Luft zu 4,8 nm ermitteln, wobei durchschnittliche Korngro¨ßen von 40 nm
auftreten. Die Ho¨henprofile wurden entlang der Balken im oberen Bereich des entsprechenden
AFM-Bildes ermittelt.
52 4 PTCDA - Filme
4.2.3 Absorption: ∆R/R vs. ∆OD
Im Fall transparenter Substrate ist der Imagina¨rteil der dielektrischen Funktion, Im(ˆ3),
sehr klein, und die DF ˆ3 ' 3 ist u¨ber einen weiten Wellenla¨ngenbereich konstant. Somit
vereinfacht sich fu¨r Adsorbatschichten geringer Dicke d2 ≡ d der Ausdruck fu¨r das ∆R/R
Signal, gegeben durch Gl. 3.2, im Bereich der Transparenz zu (n1 = 1)
∆R
R
=
R−R0
R0
=
8pid
λ
Im (ˆ2)
3 − 1 × f . (4.1)
Hierbei ist der Faktor f der Ru¨ckseitenreflexion des Substrats geschuldet, die einen merk-
lichen Einfluß auf das Signal bekommt. Im Vergleich zum halbunendlichen Substrat wird
hauptsa¨chlich eine Schwa¨chung des Signals bewirkt. Diese Schwa¨chung ist von der Dicke d3
des verwendeten Substrats abha¨ngig, sobald das Substrat Absorption zeigt (siehe Anhang
A.1).3 Da auch fu¨r die optische Dichte sehr du¨nner Filme auf einem transparentem Substrat
∆OD ∼ Im (ˆ2) gilt, haben ∆R/R und ∆OD nahezu den selben spektralen Verlauf. Die
Abb. 4.9 soll dies an einer auf einem Glimmersubstrat (d3 = 150 µm) simulierten 2 nm
dicken PTCDA Schicht zeigen, wobei fu¨r PTCDA die opt. Konstante nach [92] verwendet
wurden.4
Abbildung 4.9: Vergleich von simulierten ∆R/R und ∆OD Signal fu¨r eine Schicht von 2 nm
PTCDA auf einem 150 µm dicken Glimmersubstrat. Die Spektren unterscheiden sich nur wenig
voneinander. Zum Vergleich ist das Spektrum gezeigt, welches sich bei einem ru¨ckseitig mit Gold
bedampften Glimmersubstrat ergibt, da auch diese Probenart Verwendung fand. Das DR-Signal
besitzt umgekehrtes Vorzeichen und durch den Einfluß der Goldru¨ckseite fa¨llt das Signal fu¨r Ener-
gien ' 2,5 eV stark ab.
3Fu¨r die genutzten Glimmerpla¨ttchen von typischerweise 50–200 µm Dicke liegt der Faktor f in der
Gro¨ßenordnung 0,3–0,5.
4Diese optischen Konstanten wurden ermittelt fu¨r PTCDA auf Glas, bei polykristallinem Wachstum.
Untersuchungen deuten darauf hin, daß diese Filme eine starke Vorzugsorientierung aufweisen, mit den
Moleku¨lebenen parallel zum Substrat, und so ohne Anpassung fu¨r die hier vorliegenden Systeme geordneter
Schichten verwendet werden ko¨nnen; siehe auch Anhang A.2.
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DRS
Die Entwicklung der differentiellen Reflexionsspektren von PTCDA auf Glimmer(0001), ist
aufgezeigt in Abb. 4.10. Zwischen Start der Beschichtung bis zu einer Enddicke von nominal
2,7 Moleku¨llagen (ML), la¨ßt sich mit zunehmender Schichtdicke ein kompletter Wandel der
Spektrenform erkennen. Die Spektren bis zu einer Filmdicke von ∼ 1 ML gleichen den Ab-
sorptionsspektren von gelo¨stem PTCDA [vgl. auch Abb. 4.16a)]. Die zwei deutlichen Banden
bei 2,35 eV und 2,55 eV und die Signatur an ∼ 2,75 eV werden dem niederenergetischsten
(S0 − S1) U¨bergang zugeordnet, mit einer vibronischen Progression von ∆E ∼ 0,17 eV
[55, 56].
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Abbildung 4.10: Differentielle Reflexionsspektren von PTCDA auf Glimmer(0001), aufgenommen
wa¨hrend des Filmwachstums; Schichtdicke 0,1 ML bis 2,7 ML (±10%). Die Meßzeit eines Spektrums
von ∼ 40 s und eine Wachstumsrate von 0,23 ML/min bedingen eine A¨nderung der Filmdicke um
0,2 ML wa¨hrend der Meßzeit (0,1 ML heißt 0–0,2 ML). Deutlich sind isosbestische Punkte bei
2,30 eV und 2,38 eV und die A¨nderung der Spektrenform zu erkennen. Zum Vergleich ist das
Absorptionsspektrum von in Dimethylsulfoxid (DMSO) gelo¨stem PTCDA im unteren Teil des
Diagramms gezeigt (gestrichelt, willku¨rliche Einheiten).
Ab einer Filmdicke von >1 ML fa¨llt eine signifikante A¨nderung in den Spektren auf.
Die Spektren unterscheiden sich von den vorangegangenen durch eine A¨nderung des Inten-
sita¨tsverha¨ltnisses von Peak1 (2,34 eV) und Peak2 (2,53 eV). Zusa¨tzlich erscheint die zweite
Bande sichtlich verbreitert. In den nachfolgenden Messungen entwickelt sich die Form der
Spektren zusehends in Richtung der bekannten Du¨nnfilmspektren. In dem U¨bergangsbereich
zwischen ∼1 und 2,3 ML zeigt die Bande Peak2 eine leichte Rotverschiebung (∼20 meV),
begleitet von einer weiteren Verbreiterung. Ab dieser Dicke a¨ndern die ∆R/R-Spektren ihre
Form nur noch unwesentlich, wie in Abb. 4.11 fu¨r Filme bis zu einer Enddicke von nominal
4,1 ML PTCDA sichtbar ist.
Doch soll hier neben diesen spektralen Vera¨nderungen das Augenmerk insbesondere auf
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zwei Schnittpunkte der Spektren gelenkt werden, klar sichtbar in Abb. 4.10 im Schicht-
dickenbereich von 1 bis 1,9 ML. Diese Art von Schnittpunkten ist charakteristisch fu¨r die
Spektroskopie von Gleichgewichtsreaktionen zweier absorbierender Partner X 
 Y . Sie
werden als isosbestische Punkte bezeichnet [93], und wurden umfangreich diskutiert, siehe
z.B. [94]. Im folgenden soll die Ursache dieser Punkte im Bereich der Mono- und Doppellage
na¨her untersucht werden. Danach soll auf den Submonolagen- bis Monolagenbereich und
zum Schluß auf die Spektren dickerer Schichten eingegangen werden.
Monomer-Dimer-U¨bergang In diesem Dickenbereich kann fu¨r die beobachteten starken
spektralen A¨nderungen sowie fu¨r das Auftreten isosbestischer Punkte nur der U¨bergang von
Monomer- zu Dimerabsorption in Verbindung mit Lagenwachstum in Frage kommen. Wenn
sich die Spektren von PTCDA Monomer und physikalischem Stapel-Dimer signifikant un-
terscheiden, aber gemeinsame (Schnitt-)Punkte haben, dann treten bei einem Gleichgewicht
dieser beiden Spezies dort isosbestische Punkte auf.
Diese Erkla¨rung setzt voraus, daß die Spektren der Monolage (Lage aus A-Dimeren)
und Doppellage (Lage aus B-Stapel-Dimeren) signifikant verschieden sind. Dafu¨r spricht
die unterschiedliche Sta¨rke der Wechselwirkung in Moleku¨lebene bzw. Monolage und Mo-
leku¨lstapel. Man erinnere sich noch einmal der konkreten Struktur des anisotropen PTCDA-
Kristalls: Die Moleku¨le bilden Ketten, die fast orthogonal zueinander stehen und weitgehend
die optischen Eigenschaften bestimmen (quasi-1-dimensionaler Kristall). Wie bereits zuvor
erwa¨hnt, liegt auch in Fall von PTCDA auf Glimmer in der Moleku¨llage die Fischgra¨ten-
struktur vor, die weitgehend der (102) Ebene des Moleku¨leinkristalls entspricht (vgl. Abb.
4.3) [53]. In dieser Ebene liegen alle Moleku¨lebenen flach und haben einen relativen großen
Abstand von ∼ 12–15 A˚ (A-Dimer), so daß in einer Monolage der Schicht die geringen
Moleku¨lwechselwirkungen nur eine geringe Sto¨rung des Monomerspektrums bewirken. Im
Gegensatz dazu bewirkt die starke Wechselwirkung in Stapelrichtung (B-Dimer), verursacht
durch einen geringen Abstand der Moleku¨le von ∼3,4 A˚, eine starke Beeinflussung der mo-
lekularen Eigenschaften bzw. eine starke Abha¨ngigkeit der Spektren von der Schichtdicke
(bzw. der ’Kettenla¨nge’ im Stapel). Dies erkla¨rt die starken A¨nderungen im Spektrum, so-
bald die Bildung des B-Dimers einsetzt.
U¨ber Gl. 4.1 la¨ßt sich der Imagina¨rteil der dielektrischen Konstanten des Films, Im(),
ermitteln. Diese Materialeigenschaft, die nicht mehr in expliziter Weise von der Filmdicke
abha¨ngig ist, ist in Abb. 4.12 gezeigt. Man erkennt deutlich zwei isosbestische Punkte an
2,27 und 2,8 eV (und weitere U¨berlappungsbereiche), die u¨ber den gesamten Bereich des
Monomer-Dimer-U¨bergangs und daru¨ber hinaus existieren. Die Tatsache, daß die isosbesti-
schen Punkte im ∆R/R-Spektrum oberhalb von 2 ML Filmdicke wieder verschwinden, deu-
tet darauf hin, daß gut ausgepra¨gtes Lagenwachstum5 vorliegt (im Gegensatz zum Wachstum
von PTCDA auf metallischen Substraten wie z.B. Au, siehe Abschnitt 4.3), denn im Falle
von mehr als 2 Stoffen im Gleichgewicht ko¨nnen zwar auch isosbestische Punkte auftreten,
aber nur, wenn die Spektren der 3 Species gemeinsame Punkte im Spektrum haben. Dies
ist fu¨r den Dimer-Trimer-U¨bergang nicht mehr gegeben, da die Form des Trimerspektrums
dem Dimerspektrum a¨hnelt, das Trimer jedoch eine um 50% gro¨ßere Oszillatorsta¨rke hat.
Es soll noch angemerkt werden, daß aus der bloßen Existenz von isosbestischen Punkten
in Im()- oder (∆R/R)/d -Spektren nicht auf Lagenwachstum geschlossen werden kann,
denn auch die Im()-Spektren von polykristallin wachsenden Filmen (s. z.B. Abb. 4.17) wei-
5Dieser Wachstumsmodus wird auch als layer-by-layer oder Franck-van-der-Merve Wachstum bezeichnet.
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Abbildung 4.11: DR-Spektrenserie einer anderen PTCDA/Glimmer(0001)-Probe wa¨hrend des
Filmwachstums von 0,1 ML bis zu einer finalen Filmdicke von 4,1 ML (±10%). Das Verha¨ltnis
von PTCDA-Aufdampfrate zu Meßzeit bedingt hier die Integration der Messung u¨ber einen Film-
dickenbereich von ca. 0,12 ML - gekennzeichnet durch die kursive Filmdickenangabe. Neben der
A¨nderung der spektralen Form sind hier ebenfalls isosbestische Punkte bei 2,30 eV und 2,35 eV
zu erkennen.
sen Schnittpunkte auf. Andererseits kann man aus der ’Qualita¨t’ der isosbestischen Punkte
im DR-Spektrum auf die Gu¨te des Lagenwachstums schließen. So fallen bereits zwischen
den Spektren der Proben, gezeigt in Abb. 4.11 und 4.10, Unterschiede auf: Die Tatsache,
daß in Abb. 4.11 das Spektrum der Schicht mit ' 1,6 ML Dicke keine Schnittpunkte mehr
teilt, deutet auf eine nicht vollsta¨ndig geschlossene zweite Moleku¨llage hin, wa¨hrend die
dritte molekulare Lage bereits im Entstehen begriffen ist. Der unterliegende Grund fu¨r den
Wechsel von 2-D zu 3-D Wachstum ist in dem Verha¨ltnis von Aufdampf- zu Diffusionsra-
te der Moleku¨le zu suchen. Nur bei a¨hnlichem Diffusionsverhalten der Moleku¨le auf dem
Substrat und auf der wachsenden Monolage ist bei einer konstanten Bedampfungsrate La-
genwachstum zu erhalten: Ist die Mobilita¨t der Moleku¨le auf dem Substrat µ0 erheblich
gro¨ßer als die Beweglichkeit auf einer Adsorbatinsel µi, d.h. µ0/µi  1, ist es mo¨glich, sehr
große Moleku¨linseln aufzubauen. Auf der Insel entstehen so schon die ersten Dimere, bevor
die Monolage geschlossen ist, da viele auf Inseln niedergehende Moleku¨le das Substrat nicht
erreichen ko¨nnen. Dies fu¨hrt in letzter Konsequenz zum Verschwinden der isosbestischen
Punkte in ∆R/R, da die Bedingung 1X → 1Y in zunehmenden Maße verletzt wird. Wenn
andererseits µi/µ0  1, dann wird eine merklich gro¨ßere Zahl kleiner Inseln gebildet werden,
und die erste Lage ist tendenziell schon sehr weit geschlossen, ehe sich die ersten dimeri-
schen Lagen ausbilden werden, wie hier beobachtet. Modellrechnungen fu¨r Perylen zeigen,
daß das ’Parameter-Fenster’ fu¨r 2-D Wachstum auf inerten Substraten nur sehr klein ist,
so daß mit zunehmender Schichtdicke 3-D Wachstum dominant wird [95]. Die Diffusion auf
dem Substrat betrifft insbesondere das Wachstumsverhalten der Submonolage, so daß die
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weitere Diskussion dort erfolgen soll.
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Abbildung 4.12: Der Imagina¨rteil der dielektrischen Konstanten des Films Im[ˆ(E)], wie er sich
in linearer Na¨herung u¨ber Gl. 4.1 aus ∆R/R ergibt, fu¨r einige Filmdicken im Bereich von 0,5–
2,3 ML. Isosbestisches oder nahezu isosbestisches Verhalten ist an mehreren Stellen zu erkennen.
Die Spektren fu¨r Dicken kleiner als 0,44 ML zeigen durch ihre Blauverschiebung kein isosbestisches
Verhalten. In dieser Darstellung wird im Submonolagenbereich ein schwaches Merkmal an ∼1,87 eV
sichtbar (siehe Text). Im unteren Teil ist zum Vergleich das Im(ˆ)-Spektrum einer dicken Schicht
abgebildet (optische Konstanten aus [92], zur U¨bersichtlichkeit vertikal verschoben).
Dimer-Oligomer-U¨bergang Ab einer Filmdicke von ∼1,9 ML wachsen die Spektren wie-
der proportional zur Filmdicke, Peak1 verschiebt sich sta¨rker zu niedrigeren Energien und
wird schon im kleinen U¨bergangsbereich zwischen 1,9 ML und 2,3 ML Dicke sichtlich brei-
ter. Eine Rotverschiebung von insgesamt ∼65 meV (von 2,325 eV zu 2,26 eV) wird bei
einer Schichtdicke von 4 ML erreicht. Der vergleichsweise breite Peak2 bei 2,50–2,55 eV
spaltet in zwei Ba¨nder auf (an 2,48 eV und 2,57 eV, siehe Abb. 4.12), die mit zunehmen-
der Schichtdicke u¨ber 4 ML ihre Lage fast nicht mehr a¨ndern. Ab einer Filmdicke von
∼2,3 ML wird die hochenergetische Schulter der Spektren um 2,7 eV weniger deutlich.
Sie verschmiert vollsta¨ndig, wenn eine Schichtdicke von 4 ML erreicht wird. Zusammen-
fassend kann man sagen, daß der Dimer-Oligomer-U¨bergang bei einer Bedeckung von ∼4
ML nahezu abgeschlossen scheint, wie aus Abb. 4.11 hervorgeht. Mit weiter zunehmender
Schichtdicke a¨ndern sich die DR-Spektren nur noch geringfu¨gig, und die spektrale Form ist
vergleichbar mit den bekannten Spektren von ’dickeren’ geordneten PTCDA-Filmen oder
α-PTCDA (vergl. Ref. [24, 53, 62]). Mit anderen Worten, die grundlegenden Eigenschaften
des PTCDA-Einkristalls, der durch die ’quasi unendliche’ Kette charakterisiert wird, sind
schon ab Kettenla¨nge N ≥ 4 ausgepra¨gt.
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Monomer-Oligomer-U¨bergang: Einordnung der Ergebnisse Der U¨bergang vom Mono-
mer zum physikalischen Dimer, als erster Schritt hin zu einem molekularen Festko¨rper, hat
zu einer Reihe von Untersuchungen an der Schnittstelle zwischen experimenteller Chemie
und Physik gefu¨hrt [96–99]. Speziell sind hier Ergebnisse fu¨r Anthrazen und Perylen von In-
teresse. Im Fall von Perylen in gefrorenen Lo¨sungen wurden fu¨r den Monomer-Stapeldimer-
U¨bergang a¨hnlich drastische Vera¨nderungen der Bandenform des S0 − S1-U¨bergangs und
isosbestisches Verhalten wie hier festgestellt: Die vibronischen Banden (bei 2,81; 2,99; 3,16;
3,34 eV) verschwinden bis zur Unkenntlichkeit, wa¨hrend sich das Maximum der Absorption
zu ho¨heren Energien verschiebt (etwa an die Position der Bande der 3. und 4. vibronischen
Progression an ' 3, 16− 3, 38 eV) [97]. Auf einige Aspekte dieser Publikation wird im Ver-
lauf des Kapitels noch einmal eingegangen. Fu¨r linear angeordnete Perylenchromophore,
verbunden durch einen molekularen Abstandshalter, erha¨lt man hingegen Spektren a¨qui-
valent denen des Monomers mit einer von der ’Spacerla¨nge’ abha¨ngigen Rotverschiebung
(J-Aggregat) [99], analog zu den Beobachtungen in der PTCDA Monolage (s.u.). Die Tat-
sache, daß schon das Stapeldimer im Wesen seiner spektralen Form alle Zu¨ge der PTCDA-
Festko¨rperabsorption zeigt, kann auch durch den Vergleich mit Absorptionsmessungen an
(PTCDAn/InClPc2)20 Stapelschichten mit variabler PTCDA Dicke (n = 1–80) von Ander-
son et al. [80] besta¨tigt werden.6 Allerdings sind bei diesem Multilagensystem schon bei den
PTCDA-Monolagen [(PTCDA1/InClPc2)20] die vibronischen Banden verschmiert bzw. ver-
breitert, es treten keine isosbestischen Punkte auf. Durch die große Zahl der Stapelperioden
wird unvermeidlich eine versta¨rkte Aufrauhung und damit eine zunehmende Unordnung in
den Schichten auftreten und der Monomer-Oligomer-U¨bergang verwischt.
Die Modelle fu¨r die Beschreibung des PTCDA-Absorptionsspektrums schreiben der Exci-
ton-Phonon-Kopplung einen entscheidenden Einfluß auf die spektrale Form der Absorption
zu. So wurde im Rahmen von Holstein-Modellen mit Annahme einer Kopplung zwischen
Frenkelexcitonen (FE) und Ladungstransferexcitonen (CTE)7 bei der Beschreibung der Ab-
sorption des PTCDA-Kristalls eine gute U¨bereinstimmung zu experimentellen Ergebnissen
erzielt. Trotz ihres Einflusses auf die U¨bergangsenergien wird den CTE jedoch nur ein ge-
ringer Anteil von 2–3% an der Gesamtoszillatorsta¨rke des S0 → S1 U¨bergangs zugerechnet
[24, 56, 57]. Somit ist auch die Anwendung eines reinen FE-Modells, wie in [57] beschrie-
ben, auf ultradu¨nne Filme sehr vielversprechend, zumal sich die spektrale Form der Di-
merabsorption bereits ohne Beachtung von FE-CTE-Kopplung, aufgrund der vibronischen
Kopplung im Dimer, erheblich von der des Monomers unterscheiden kann [100]. Durch die
Gro¨ße des Perylenchromophores und dem geringen Abstand der Moleku¨lebenen in Stapel-
richtung werden zudem neben der elektromagnetischen Dipol-Dipol-Kopplung auch ho¨here
Multipolwechselwirkungen bedeutend [28, 56, 101].
Jedoch scheint die anfangs angefu¨hrte Argumentation noch unvollsta¨ndig: Bei dem U¨ber-
gang von Monomer zum Dimer sollten gro¨ßere Bandenverschiebungen auftreten. Die durch
den geringen Abstand der Moleku¨lebenen in Stapelrichtung relativ starke Wechselwirkung
der U¨bergangsdipolmomente verursacht eine große excitonische Aufspaltung, siehe Kap.
2.2.2. Im vorliegenden Fall gestapelter PTCDA-Moleku¨le erstrecken sich die S0 → S1-U¨ber-
gangsdipolmomente entlang der langen Moleku¨lachse und schließen mit der Stapelrichtung
einen Winkel von fast 90◦ ein, es ist also nur der ho¨herenergetische U¨bergang dipoler-
6InClPc: Phthalocyanin Chloroindium(III)-Komplex, Trivialname Indium-Phthalocyanin-chlorid (InPc-
Cl).
7engl: charge transfer excitons. (CTE)
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laubt (H-Aggregat, vgl. Abb. 2.5). Dies steht im Gegensatz zu den Beobachtungen in den
Experimenten, in denen die niederenergetische Bande Monomer und Dimer nahezu an der
gleichen Position zu finden sind. Diese Diskrepanz la¨ßt sich mit der Festko¨rperrelaxation D
(gas-to-crystal shift, siehe Kap. 2.2.2) auflo¨sen: Der Vergleich der Modellparameter des o.g.
FE/CTE-Modells [24, 102], gewonnen (a) mit quantenchemischen Modellrechnungen auf
ZINDO/S8 Niveau [siehe Abb. 4.13a)], und (b) extrahiert aus dem Experiment [siehe Abb.
4.13b)] zeigt, daß die U¨bergangsenergien der tiefsten Dimeranregung nur mit der Annah-
me einer Festko¨rperverschiebung in Einklang zu bringen sind. Damit wird letztendlich die
Position des niederenergetischen Dimeru¨bergangs nahezu identisch mit der des Monomers.
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Abbildung 4.13: Das FE/CTE-Modell der PTCDA-Absorption nach [24, 102]: (a) Die Aufspaltung
eines angeregten Dimerzustands im Fall FE-CTE-Mischung auf ZINDO/S-Niveau. (b) Die sich
aus gefitteten (experimentell) gewonnenen Parametern im FE/CTE-Modell ergebende Excitonen-
Dispersion.
Zum anderen kann das reine FE-Modell, wie es zur Beschreibung des PTCDA-Kristalls
Verwendung findet, auch auf ultradu¨nne Schichten angewandt werden [57], wenn die um-
gebungsbedingte Energieverschiebung D geeignet ermittelt wird. Diese Verschiebung tra¨gt
ebenso hier zur Kompensation der durch die excitonische Aufspaltung verursachten Ener-
gieverschiebung im Falle des Dimers bei. Die im Rahmen dieses Modells von Vragovic´ [27]
erhaltenen Spektren des Absorptionsindex κ = −Im(nˆ) sind in Abb. 4.14 gezeigt. Um direkt
mit dem Experiment (∆R/R) vergleichen zu ko¨nnen, wurde daraus ein Kramers-Kronig kon-
sistentes Im(ˆ) = Im(nˆ2)-Spektrum bestimmt. Die erhaltenen Spektren sind in Abb. 4.15a)
dargestellt.9 Die Im(ˆ)-Spektren fu¨r N ≥ 2 ML Bedeckung zeigen isosbestische Punkte an
8Zerners Intermediate Negelect of Differential Overlap (for Spectroscopy) quantenchemisches Na¨herungs-
verfahren, speziell parametrisiert fu¨r UV-Vis-Spektroskopie.
9Um die Spektren zu erhalten, wurde der dielektrische Hintergrund b(ω) = 1 + χb mit χb = q
Ωb
Ω2
b
−ω2
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Abbildung 4.14: Absorptionsindex κ = −Im(nˆ) du¨nner PTCDA-Schichten der Dicke N(ML),
nach Vragovic´ [27]: im Vergleich zur einer dicken Schicht (gestrichelt) [92]. Unter Beachtung von
energetischen Verschiebungen durch die gesto¨rten a¨ußeren Moleku¨llagen (reduzierte Nachbarwech-
selwirkungen in den a¨ußeren Lagen im Vergleich zum Inneren der Schicht) ergibt sich bei '2,44
eV ein isosbestischer Punkt.
2,20 und '2,37 eV, die aber von der Monolage nicht geteilt werden. Monomer- und Di-
merspektrum zeigen hingegen in Im(ˆ) Schnittpunkte an 2,25 eV und 2,4 eV, aber keinen
Schnittpunkt im zum Experiment vergleichbaren d×Im(ˆ)-Spektrum (∼ ∆R/R ·λ). Zusa¨tz-
lich zeigt Abb. 4.15a) ein Monolagenspektrum, das bei der Annahme eines reduzierten, vom
Substrat bestimmten, dielektrischen Hintergrundes von b = 2,6 resultiert: Im(ˆ) reduziert
sich deutlich (vgl. Kap. 2.1.1), und teilt zudem die isosbestischen Punkte mit den Spektren
fu¨r N ≥ 2 ML Dicke. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer korrekten Modellierung des
dielektrischen Hintergrundes in den mikroskopischen Modellen, um fu¨r ultradu¨nne Schichten
verla¨ßliche quantitative Aussagen machen zu ko¨nnen. Im Vergleich mit den experimentellen
Spektren wird augenscheinlich, daß der U¨bergang vom Monomer zum Oligomerspektrum
in Re(ˆ) im Experiment auf einer kleinen Filmdickenskale (1–4 ML) auftritt, hingegen im
FE-Modell vergleichbare A¨nderungen auf einer Skala von 1–10 ML erwartet werden. So ist
das modellierte Dimerspektrum weit weniger verbreitert als im Experiment (vgl. Abb. 4.12
und 4.15), das Dimerspektrum a¨hnelt noch stark dem Monomerspektrum, und somit ko¨nnen
hier keine isosbestischen Punkte in ∆R/R auftreten.
Auch andere Literaturquellen liefern Argumente fu¨r eine sta¨rkere Wechselwirkung im
Stapeldimer, wie die FE-CTE-Kopplung sie darstellt, und die sich in einer stark a¨ndernden
Spektrenform a¨ußern: Bereits im Rahmen eines Holstein-Modells fu¨r ein PTCDA-Dimer
wurde von Hennessy et al. [66, 103] eine sehr gute Beschreibung der Absorption dicker
(100 nm) PTCDA -Filme erzielt. Das ermittelte zugeho¨rige Im(ˆ) ist in Abb. 4.15b) ein-
gezeichnet.10 Es ergeben sich in den Im(ˆ)-Spektren zwei isosbestische Punkte an 2,3 und
analog zur Originalarbeit [27] angesetzt. Dieser Term bewegt sich im gezeigten Energieintervall im Bereich
3,52 ≤ b(ω) ≤ 3,90 (q = 2, 38; ~Ωb = 7, 5 eV).
10Den Grundgedanken aus [103] folgend soll hier, im Gegensatz zu [103], fu¨r die Modellierung der Spektren
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Abbildung 4.15: (a) Imagina¨rteil der dielektrischen Funktion ′′ = −Im(ˆ) du¨nner PTCDA-
Schichten der Dicke N(ML), ermittelt aus den Im(nˆ)-Spektren von Vragovic´ [27] u¨ber Kramers-
Kronig-Analyse. Im Fall der Monolage ist zum Vergleich zur Modellierung des Im(ˆ)-Spektrums ein
durch das Glimmersubstrat bestimmter dielektrischer Hintergrund mit b = 2.6 angenommen wor-
den. Mit abnehmenden dielektrischen Hintergrund reduziert sich ′′ deutlich (vgl. Kap. 2.1.1). (b)
Der Monomer-Dimer-U¨bergang nach Hennessy et al. [103]. Das Dimerspektrum der Originalarbeit
[103] wurde in Anpassung an die hier beobachtete spektrale Position um 0,11 eV blauverschoben;
zur Konsistenz sind hier die ebenfalls u¨ber Kramers-Kronig-Analyse bestimmten Im(ˆ)-Spektren
dargestellt.
Um Aufschluß u¨ber die die Beobachtbarkeit von isosbestischen Punkten in den DRS-Spektren zu
erhalten, wurde fu¨r das Dimer die Kurve 2×Im(ˆ), die proportional zu ∆R/R·λ ist, grau gestrichelt
eingezeichnet. Diese Kurve und das Monolagenspektrum (1×)Im(ˆ) schneiden sich nur im Fall b),
d.h. nur hier ko¨nnen isosbestische Punkte in ∆R/R beobachtet werden.
2,65 eV, auch ko¨nnen in den d × Im(ˆ)-Spektren isosbestische Punkte ausgemacht wer-
den. Anzeichen fu¨r eine starken Wechselwirkung wie CTE in PTCDA-Filmen sind ebenfalls
mit zeitaufgelo¨sten Messungen vertra¨glich. So wurde ku¨rzlich fu¨r die Zeitkonstante der In-
trabandrelaxation des angeregten S1 Zustands (d.h. Relaxation von k = 0 nach k = pi,
entspricht im Dimerbild der Relaxation E+ → E−, vgl. Abb. 2.5) ein Wert von τ ∼ 100 fs
bestimmt [104, 105]. Der Wert ist um Gro¨ßenordnungen kleiner als die Zeitkonstante des S1
Fluoreszenzzerfalls in Lo¨sung und du¨nnen Filmen von einigen Nanosekunden [55, 106]. Der
angeregte Zustand mit k = pi, bzw. der angeregte E− Zustand im Dimer, speist die Lumi-
neszenz [105], sein direkter strahlender Zerfall ist aber dipolverboten. Dieser Zustand kann
also durch seine gro¨ßere Lebensdauer mit neuen Anregungstypen, wie CT- oder Triplett-
Exciton und Ecxiplex, in Wechselwirkung stehen, bzw. kann in solche zerfallen, aus denen
dann weitere strahlende und nichtstrahlende Abregung hervorgeht. Weitere Indizien ergeben
sich auch bei der Interpretation von Elektroabsorptionsspektren, jedoch soll an dieser Stelle
du¨nner Filme Proportionalita¨t zu Im(ˆ) angesetzt werden. Da in [66, 103] nur normierte Absorptionsspek-
tren angegeben sind, wurde der daraus ermittelte Absorptionskoeffizient α so skaliert, daß quantitative
U¨bereinstimmung mit κ aus [92] erreicht wird. U¨ber Kramers-Kronig-Analyse wurde daraus Im(ˆ) unter
Annahme desselben, schon oben benutzten dielektrischen Hintergrundes b fu¨r PTCDA, bestimmt. In Im(ˆ)
des Dimers wurde die spektrale Position von Peak1 dem Dimerspektrum des Experiments angepaßt. Fu¨r
die Monolage wurde durch das ∆R/R Spektrum zugrunde gelegt. Es wurde vorausgesetzt, daß fu¨r Mono-
und Doppellage Gleichheit der Absorptionssta¨rke
∫
Im(ˆ)ω dω gilt.
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auf die reichhaltige weiterfu¨hrende Literatur verwiesen werden [27, 53, 62, 66, 107, 108].
An dieser Stelle kann jedoch aus den ∆R/R-Messungen kein eindeutiger Schluß zugun-
sten der einen oder anderen Modellvorstellung getroffen werden. Diese Diskussion soll bei
der Auswertung der spektralen Verschiebungen im Verlaufe des Kapitels noch einmal kurz
aufgegriffen werden.
Monolage In Abb. 4.11 ist mit zunehmender Bedeckung bis zu 1 ML Dicke, die gleichzeiti-
ge Verschiebung der vibronischen Banden zu niedrigeren Energien um ca. 30 meV sichtbar.
Diese Rotverschiebung der Absorption ist nahezu linear mit der Beschichtungszeit. Sie kann
durch A¨nderungen des lokalen elektromagnetischen Feldes in der Schicht bei zunehmender
Packung der Monolage erkla¨rt werden. Dieser Effekt ist vergleichbar zur Lo¨sungsmittelver-
schiebung (s. Kap. 2.2.2) und wurde auch im Falle sehr du¨nner amorpher PTCDA-Filme auf
Quarzglas mittels Fluoreszenzanregungsspektroskopie beobachtet [63]: Von 0,1 ML bis 1 ML
effektiver Filmdicke wurde eine Rotverschiebung von '125 meV berichtet, bis eff. 10 ML
Filmdicke wurden weitere 60 meV gemessen. Diese Beobachtung wurde allgemein durch eine,
sich mit ansteigender Moleku¨lanzahl vergro¨ßernde intermolekulare Wechselwirkung erkla¨rt,
und wu¨rde sich in einer auf Dipol-Dipol-Wechselwirkungen beschra¨nkten Betrachtungsweise
durch einen ansteigenden dielektrischen Hintergrund ausdru¨cken.
Abbildung 4.16: (a) Normierte differentielle Reflexionsspektren von PTCDA auf Glimmer im
Dickenbereich von 0,01–1,1 ML, und zum Vergleich das normierte Absorptionsspektrum von in
CHCl3 gelo¨stem PTCDA. (b) Mit dem im Text beschriebenen Maxwell-Garnett-Modell simulierte
DR-Spektren (normiert) in Abha¨ngigkeit vom Wachstum der Monolage. Ein Formfaktor f von 0.05
entspricht verteilten, in Vakuum eingebetteten PTCDA-Inseln von ca. 5 nm Durchmesser, f ' 0.1
isolierten Moleku¨len (laterale Abmessung ca. 1 nm). Mit zunehmender Gro¨ße der Moleku¨linseln
verringert sich f , und der Einfluß auf das Spektrum verringert sich im Vergleich zum geschlossenen
Film.
An dieser Stelle soll alternativ ein Effektiv-Medium-Modell zur quantitativen Abscha¨tz-
ung der Effekte herangezogen werden: Wir betrachten die wachsende molekulare Monolage
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als eine heterogene Mischung von PTCDA-Material mit Vakuum.11 Deren optische Eigen-
schaften ko¨nnen dann durch eine effektive dielektrische Konstante ˆeff beschrieben werden.
Die mikroskopischen Komponenten selbst modifizieren lokal das angelegte, einwirkende elek-
trische Feld, das den Lichtstrom darstellt. Somit ha¨ngen die dielektrischen Eigenschaften
der Mischung von der Verteilung und den dielektrischen Funktionen der Komponenten ab.
Im Fall von Inselwachstum hat die ra¨umliche Anordnung und Gestalt der gemischten Kom-
ponenten einen weiteren Einfluß auf die lokalen elektrischen Felder. Diese Effekte, denen
keine A¨nderung der physikalischen Materialparameter zugrunde liegt, lassen sich, wie in
Kap. 2.1.3 aufgezeigt, mit Effektiv-Medium-Modellen beschreiben.
In Abb. 4.16 sind die normierten experimentellen Spektren, im Vergleich zu den aus
dem Effektiv-Medium-Ansatz (Maxwell-Garnett-Modell) erhaltenen Spektren, dargestellt.
Um unser System zu modellieren, wird eine vollsta¨ndige PTCDA-Monolage betrachtet, die
sukzessive verdu¨nnt wird. Die optischen Konstanten der Monolage ˆML wurden durch ein
Lorentzoszillatormodell (LOM) in Anpassung an die experimentellen DR-Spektren einer
Monolage modelliert, um auf einfache Weise Kramers-Kronig-Konsistenz zu erreichen.12
Unter Nutzung dieser dielektrischen Funktion fu¨r die Monolage ˆML, sind die errechneten
Spektren ’verdu¨nnter’ Filme mit scheibenartigen absorbierenden Moleku¨linseln (d.h. kleine
Formfaktoren fi) in Abb. 4.16b) gezeigt. Es wird deutlich, daß mit zunehmender Bedeckung
eine Rotverschiebung auftritt.13
Eine angenommene Inselgro¨ße von ca. 5 nm im Durchmesser kann die spektralen Ver-
schiebungen des Experimentes von 20 meV gut reproduzieren. Dies wu¨rde die Vermu-
tung des Wachstums kleinerer PTCDA-Inseln als Voraussetzung eines klar beobachtbaren
Monomer-Dimer-U¨bergangs besta¨tigen. Wird das Wachstum gro¨ßerer Inseln auf der Probe
angenommen, verringert sich der Einfluß der Lagenvervollsta¨ndigung auf die Spektren, d.h.
die endgu¨ltige spektrale Position wird schon bei geringerer Moleku¨lkonzentration erreicht.
So lassen sich zwei Grenzfa¨lle (abha¨ngig vom der Depositionsrate und der Mobilita¨t der Mo-
leku¨le auf der Glimmeroberfla¨che) diskutieren: Wa¨hrend der Schichtherstellung erha¨lt man
zum einen entweder eine wachsende Zahl kleiner Inseln, oder es u¨berwiegen große Inseln,
deren Fla¨che stetig zunimmt (Benetzung der Oberfla¨che), bis die Lage geschlossen ist [52].
Ersterer Fall sollte gewiß bei einem geku¨hltem Substrat oder bei einem Substrat mit
großer Korrugation auftreten, wo stark reduzierte Beweglichkeiten anzunehmen sind. Ei-
ne Wiederholung der Experimente auf einem geku¨hlten Substrat (ϑ ' −160◦C) zeigte,
daß bereits bei sehr geringer Bedeckung die Monomerabsorption zugunsten einer Dimer-
bzw. Aggregatabsorption verschwindet. Dies unterstreicht den Einfluß der Diffusion auf den
Wachstumsmodus. Bei tiefen Temperaturen ist jedoch die Diffusion sowohl auf der Mo-
leku¨llage als auf dem Substrat stark eingeschra¨nkt, eine Trennung der Einflußfaktoren ist
11Es ist ebenfalls mo¨glich anzunehmen, daß die Umgebung bzw. das Matrixmatrial aus einer Mischung von
Substrat (Glimmer) und Vakuum besteht. Da E u¨berwiegend Komponenten in der x,y-Ebene hat (nahezu
senkrechter Lichteinfall), gilt nach Wiener, s. Kap. 2.1.3, M = (1 + S).
12Standard-LOM fu¨r ˆ = ′ − ı′′ mit ′ = ′∞ +
∑
j
Fj∗(ω
2
j−ω
2)
(ω2
j
−ω2)2+(ωΓj)2
und ′′ =
∑
j
FjωjΓj
(ω2
j
−ω2)2+(ωΓj)2
,
wobei ~ωj = Ej die Resonanzenergien mit Amplituden Fj und Γj der Breite (inverse Lebensdauer) der
molekularen Anregung j (vgl. Kap. 2.1.1) verko¨rpern. Es wurden 4 U¨berga¨nge mit folgenden Parametern
verwendet: ~Γj =110 meV, (Ej) = (2.34; 2.51; 2.67; 2.84) eV, (Fj/F1) = (1; 0.2; 0.015; 0.0005) und 
′
∞ = 2.
13Alternativ zur Maxwell-Garnett-Mischungsformel liefern ebenso andere EM-Modelle homogener oder
heterogener Mischungen eine vergleichbare spektrale Verschiebung in Abha¨ngigkeit von der Bedeckung. Es
ergeben sich Blauverschiebungen zwischen 40 meV [19] und 20 meV [20, homogene Vermischung] fu¨r eine
10%ige PTCDA-Bedeckung im Vergleich zu 100%, wenn die oben eingefu¨hrte DF (ˆML) verwendet wird.
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somit nicht mo¨glich. Die empfindliche Balance zwischen Diffusion und Struktur wird durch
die Abscheidung von PTCDA auf unterschiedlich vorbehandelten Glimmersubstraten bei
Raumtemperatur klarer ersichtlich. In Abb. 4.17 sind die Spektren ab Start der Bedamp-
fung fu¨r 0–2.3 ML Bedeckung gezeigt. Im Falle von stark ausgeheizten Proben (die zur
besseren Wa¨rmeverteilung ru¨ckseitig vergoldet wurden) erkennt man amorphes Filmwachs-
tum. Dies zeigt sich darin, daß selbst die Spektren der dicksten Schichten den Charakter
eines verbreiterten Monomerspektrums tragen: Durch unterbundene Diffusion besitzt die
Monolage keine geordnete Struktur und die zweite Lage kann nicht geordnet aufwachsen,
ein Monomer-Dimer-U¨bergang ist nicht mehr erkennbar.
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Abbildung 4.17: Wachstum von PTCDA auf Glimmer im Zeitintervall 0–12 min ab Start der Be-
dampfung, entsprechend 0–2.3 ML Bedeckung. (a) Amorphes Wachstum von PTCDA auf Glimmer
wird durch vorheriges starkes Ausheizen erreicht (ϑ ' 300◦C). Nach der deutlichen Signatur des
Monomers verbreitert sich das Spektrum stark, jedoch ohne eine neuartige Struktur zu zeigen.
Die zur Verbesserung der Wa¨rmeleitung der Probe angebrachte ru¨ckseitige Vergoldung des Glim-
mers la¨ßt aufgrund des andersartigen spektralen Verhaltens dieser Probe die Bande an 1,87 eV im
Submonolagenbereich besonders deutlich hervortreten (siehe Text), und ist Ursache fu¨r das um-
gekehrte Vorzeichen des ∆R/R-Signals (vgl. Abb. 4.9). (b) Ohne Ausheizen von Glimmer erreicht
man polykristallines Wachstum der PTCDA-Schicht. Nach der Monomersignatur ist schon ab 3
min ('0.6 ML) eine deutlich andere Spektrenform zu erkennen; isosbestische Punkte treten nicht
auf (vgl. Abb. 4.11).
Im Gegensatz dazu setzt im Falle nicht ausgeheizten Glimmers nach einer schwachen
Monomersignatur sofort das Wachstum eines polykristallinen Films ein. Durch die kleinere
Ausdehnung der molekularen Stapel-Aggregate findet man im Bereich des U¨bergangs von
Monomer- zu Oligomerspektren die niederenergetische Bande Peak1 an einer ho¨herenerge-
tischen Position ('2.38 eV), im Vergleich zu Lagenwachstum (vgl. Abb. 4.11). Als Grund
fu¨r dieses Wachstumsverhalten kommen auf der hydrophilen Glimmeroberfla¨che adsorbierte
Wassermoleku¨len in Betracht, die die PTCDA-Moleku¨le einbetten (und evtl. hydratisieren)
ko¨nnen und damit eine erho¨hte Diffusion der PTCDA-Moleku¨le ermo¨glichen. Dadurch wu¨rde
die fru¨hzeitige Bildung von molekularen Aggregaten ermo¨glicht.
Im Bereich der Submonolagen werden also lokale-Feld-Effekte, verursacht durch die
U¨berlagerung zwischen von außen angelegtem und im Film erregten elektromagnetischen
Feld, bedeutend und spielen einen entscheidenden Einfluß auf beobachtbare spektrale Ver-
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a¨nderungen. Die konkrete Mikrostruktur beim U¨bergang von mikroskopischen zu makro-
skopischen Filmdimensionen hat entscheidenden Einfluß auf die Meßergebnisse (s.o.). Diese
Effekte sind der Hauptgrund fu¨r verschiedene zum Teil widerspru¨chliche optische Material-
parameter n, κ von du¨nnen PTCDA Filmen in der Literatur (siehe unten und vgl. Diskussion
in [61]).
Wie aber spiegelt sich im Experiment wider, daß die Einheitszelle zwei translations-
invariante Moleku¨le, die oben beschriebenen A-Dimere, beinhaltet (vgl. Abb. 4.3)? Wie in
Kap. 2.2.2 im Kasha-Modell fu¨r Punktdipole aufgezeigt, fu¨hrt dies zur Davydov-Aufspaltung
der excitonischen Anregung. In der PTCDA-Fischgra¨tenstruktur sind diese Moleku¨le nahe-
zu rechtwinklig zueinander angeordnet, beide Davydovkomponenten tragen zur Absorption
bei. Hingegen erfahren die U¨berga¨nge paralleler benachbarter Moleku¨le, bei einem Winkel
der Moleku¨lachsen zur Verbindungslinie von 40◦ , eine nur kleine Rotverschiebung durch die
Dipol-Dipol Wechselwirkung (J-Aggregate). Fu¨r PTCDA kann als Ergebnis verschiedener
Messungen eine Davydov-Aufspaltung in der Gro¨ßenordnung von 10–35 meV angenommen
werden [24, 67]. Dieser Wert ist aber bei weitem zu klein, um hier experimentell beobachtet
zu werden, denn wie aus Abb. 4.11 ersichtlich, betra¨gt die Halbwertsbreite der vibronischen
Banden schon in der Lo¨sung etwa ' 100 meV. Somit tra¨gt die Davydov-Aufspaltung nur
zur Breite der Banden bei.
Als letztes soll der Blick noch einmal auf Abb. 4.12 gelenkt werden. An '1,87 eV tritt im
Bereich der Submonolage eine schwache Bande auf, die auch schon in Abb. 4.11 zu erkennen
ist. Auf der Suche nach deren Ursprung findet man im Bericht von Bulovic et al. [55] fu¨r in
NMP14 gelo¨stes PTCDA eine zur PTCDA-Konzentration proportionale, spektrale Signatur
an derselben Position, die einem Ladungstransferkomplex zwischen NMP und PTCDA zu-
gerechnet wurde. Da auch die durch Spaltung entstandene Glimmer(0001)-Oberfla¨che einen
polaren Charakter hat, kann auch hier die Mo¨glichkeit eines partiellen Ladungstransfers
als Erkla¨rung in Betracht gezogen werden.15 Wie bereits beschrieben, spaltet Glimmer an
einer interkalierten Schicht von Kaliumionen, die in das Schichtsilikat eingebettet sind und
zwischen zwei Ebenen aus Sauerstoffatomen vermittelnde Funktion haben (s. Abb. 4.5). Bei
der Spaltung werden diese K+ Ionen auf beiden Spaltfla¨chen haften bleiben, so daß insge-
samt die Ladungsneutralita¨t erhalten bleibt. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden,
daß lateral positive (K+) oder negative (O−) Oberfla¨chenladungen auftreten. Die K+ Ionen
in dieser Schicht haben nach der Spaltung eine durchschnittliche Konzentration von [46,8
A˚2]−1, d.h. auf die Fla¨che eines PTCDA-Moleku¨ls (A ' 120 A˚2) entfallen ca. 3 Kaliumionen.
Ob ein Teil der Kaliumionen (die an Luft durch Wassermoleku¨le hydratisiert werden) durch
das intensive Heizen des Glimmers im UHV zusammen mit dem Wasserfilm desorbiert, ist
nicht bekannt [85, 110].
Welche Auswirkung eine (partielle) Aufladung auf das Spektrum adsorbierter PTCDA-
Moleku¨le hat, soll anhand der U¨bergangsenergien fu¨r positiv bzw. negativ geladene Moleku¨le
bzw. A-Dimere untersucht werden. Dazu wurden die niederenergetischen, quantenchemisch
auf ZINDO/S-Ebene berechneten U¨bergangsenergien in Tabelle 4.3 aufgelistet.16
14N-Methylpyrrolidon; organisches, stark polares Lo¨sungsmittel.
15Auch fu¨r Stapelschichten von MgF2 und PTCDI fu¨r sehr kleine PTCDI-Dicken sowie Mischschichten
wurde bei 1,72 eV eine neue Absorption gefunden, die auf einen Ladungsu¨bertrag zuru¨ckgefu¨hrt werden
ko¨nnte. Zum Vergleich – die niederenergetische Absorption (equiv. zu Peak1 ) liegt bei PTCDI an 2,14 eV
[109].
16Wa¨hrend fu¨r ionisierte PTCDA-Moleku¨le keine Absorptionsmessungen bekannt sind, sind fu¨r Filme
von Perylen-Ionensalzen Spektren bekannt: Filme neutraler Moleku¨le weisen die niederenergetische Absorp-
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Tabelle 4.3: U¨bergangsenergien mit den gro¨ßten Oszillatorsta¨rken im Bereich um den beobachte-
ten U¨bergang an 1,85 eV,berechnet auf ZINDO/S-CIS Ebene fu¨r das neutrale PTCDA-Moleku¨l,
das Kat- und das Anion PTCDA±1 und fu¨r die korrespondierenden PTCDA A-Dimere (=̂
PTCDA0,±0,5). Da die U¨bergangsenergien nur gering von der gewa¨hlten Moleku¨lgeometrie abhin-
gen, wurde zur Berechnung die Kristallgeometrie gewa¨hlt. Die U¨berga¨nge, die dem ungesto¨rten
S0 → S1 U¨bergang nahekommen bzw. entsprechen, sind kursiv, die U¨berga¨nge die zur Inter-
pretation der neuen Bande dienen ko¨nnen, sind fett hervorgehoben. Im Dimer ist der S0 → S1
U¨bergang aufgespalten (Davydov-Aufspaltung). Der Fall der einfach geladenen Dimere la¨ßt
sich nahezu als Superposition von neutralem und geladenem Moleku¨l beschreiben, da durch die
geringen Orbitalu¨berlappungen nur die Dipol-Dipol-Wechselwirkung eine wesentliche Rolle spielt.
Fu¨r eine ausfu¨hrliche Auflistung der Energien und die Art der Korrektur Ecorr siehe Anhang A.3.1.
q/e Ecalc/eV Ecorr/eV fosz f/f0 Eobs/eV
(ZINDO/S)
0 2.91 2.40 1.276 1 2.37
+1 1.92 (1.41) 0.09
2.55 2.02 1.16 0.91
Monomere −1 1.54 (1.09) 0.11 –
2.21 '1.68 0.87 0.69 1.85
−2 2.05 (1.53) 0.39
2.17 '1.64 1.67
2.38 1.84 0.04
0 2.88 2.36 1.18 ⇓
×2 2.93 2.43 1.44 1 2.33
+0.5 1.73–1.75 1.25–1.26
∑
0.18 0.07
×2 1.84 1.34 0.04 0.02
2.52 1.98 0.72 0.28
Dimere 2.58 2.04 0.30 0.12
3.00 2.51 0.95 0.35 1.85
–0.5 1.44 1.01 0.31 0.12
×2 2.16 1.63 0.04 0.01
2.23 1.70 0.70 0.27
2.95 2.45 0.94 0.36
Mit den Beobachtungen vertra¨gliche Energien werden sowohl beim PTCDA-Anion als
auch Kation gefunden. Die Annahme eines teilweise negativ geladenen PTCDA−δ korrespon-
diert mit einer großfla¨chigen Aufladung der Oberfla¨che durch ionische O(−). Demgegenu¨ber
stehen wenige Punkte hoher positiver Ladungsdichte, gegeben durch die K+ Ionen. Der
Ladungszustand der PTCDA-Moleku¨le wird maßgeblich durch die Differenz der Elektro-
nenaffinita¨ten der sauerstoffterminierten Muskovitoberfla¨che und der adsorbierten PTCDA-
Moleku¨le bestimmt sein, denn PTCDA la¨ßt sich mit Kalium sehr effektiv dotieren [115].17
tionsbande an 2,74 bis 2,72 eV auf. Filme mit kationischem Perylen zeigen eine sehr breite Bande an 2,2 eV
die sich hinab bis zu 1,67 eV erstreckt; Filme mit anionischem Perylen zeigen Absorption an 1,76 eV und
eine sehr breite Bande an 2,3 eV [111]. Fu¨r isolierte Moleku¨le ist die Differenz der ersten U¨bergangsenergien
geladener und neutraler Moleku¨le mit 0,6–0,7 eV etwas gro¨ßer, wie Messungen an neutralem und ionisiertem
Perylen zeigen [112–114].
17Der Charakter der PTCDA-Moleku¨le als Elektronenakzeptor ist auch klar aus den Zahlenwerten fu¨r die
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Einen Hinweis auf die Existenz von PTCDA−-Moleku¨len in der Schicht gibt ein Vergleich mit
von Shklover et al. [116] berichteten EELS-Spektren Kalium dotierter PTCDA-Schichten.
Wa¨hrend in den EELS-Spektren undotierter Schichten (3 ML) eine Signatur analog zur
Absorption dickerer PTCDA-Schichten beschrieben wird (mit Position der niederenergeti-
schen Bande an ∼=2,2 eV), tritt bei Kalium-Konzentrationen ab 2K/PTCDA bei ∼=1,8 eV
ein Bande mit a¨hnlicher Form wie die hier beobachtete hervor. Diese Absorption wird bei
Konzentrationen von 3K/PTCDA besonders deutlich, eine Konzentration, bei der von der
vollsta¨ndigen Injektion eines Elektrons in das PTCDA-Moleku¨l auszugehen ist [115]. Wenn
die sehr kleinen Kaliumionen (Ionenradius 1,3 A˚) in den Nanoporen der Glimmeroberfla¨che
sitzen, sollten sie die Struktur der PTCDA-Monolage jedoch nur in geringem Maße beein-
flussen.
Eine quantitative Auswertung der Intensita¨ten dieses U¨bergangs an 1,87 eV im Vergleich
zum S0 → S1 U¨bergang ergibt, wie in Abb. 4.18 sichtbar, daß das Intensita¨tsverha¨ltnis mo-
noton mit der Bedeckung abnimmt. Bei nicht ausgeheizten Proben ist die Intensita¨t dieser
Bande sehr gering bzw. sie ist nicht vorhanden. Dies deutet auf einen entscheidenden Ein-
fluß des adsorbierten Wassers auf die Oberfla¨chenladungsverteilung hin. Aus Tabelle 4.3
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Abbildung 4.18: Intensita¨t der Bande an 1,87 eV und relative Intensita¨t bezogen auf den S0 → S1
U¨bergang fu¨r zwei verschiedene Proben (vgl. Abb. 4.11 und 4.10). Bei Start der Bedampfung findet
man eine relative Intensita¨t von ca. 3%, die mit Zuname der Bedeckung monoton abnimmt, um
bei ca. 1 ML Bedeckung ganz zu verschwinden.
geht hervor, daß die Sta¨rke des U¨bergangs an '2,4 eV nahezu identisch der der Bande des
Anions bei '1,9 eV ist. Zudem liefert die ZINDO-Berechnung der geladenen A-Dimere einen
Hinweis dafu¨r, daß einem-fach geladene Monolage aus n PTCDA-Moleku¨len, (PTCDAn)
±m,
sich gut als Superposition (PTCDA±)m(PTCDA)n−m,m<n, beschreiben la¨ßt. Bei Annahme
dieses linearen Zusammenhangs zwischen Sta¨rke der Bande an 1,8 eV und der Ladung der
Schicht, kann die Gro¨ßenordnung der ionisierten Moleku¨le also direkt aus dem Diagramm
4.18 abgelesen werden, mit einem Maximalwert von ca. 2,5–3%. Das Nichtvorhandensein
Ionisierungsenergien und Elektronenaffinita¨ten eines Einzelmoleku¨ls von Ip = 8, 8 eV und Ae = −3, 61 eV
(siehe Anhang A.3.1) bzw. eines PTCDA-Films Ip ' 6, 15 eV und Ae ' −3, 7 eV [115] ersichtlich.
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dieser Bande bei den Substraten Glas und Quarzglas ist eine weitere Besta¨tigung der Inter-
pretation dieser Bande durch (partiell) geladene Moleku¨le.
Exciton-’Confinement’ und Oszillatorsta¨rke
Im folgenden soll die spektrale Verschiebung der niederenergetischsten Bande Peak1 in den
DRS-Messungen na¨her untersucht und diskutiert werden. Zu diesem Zweck wurde in Abb.
4.19 die Position der niederenergetischen Bande in den ∆R/R-Spektren gegen die Filmdicke
aufgetragen. Der Verlauf der Verschiebung ist stark von der Schichtdicke bestimmt: Fu¨r die
gro¨ßten Filmdicken (hier ∼30 ML) bis herunter zu 4 ML kann nur eine kleine Verschiebung
von Peak1, ca. 40 meV, gemessen werden. Diese Blauverschiebung weitet sich zu kleineren
Filmdicken hin aus, und erreicht bei der Dimerschicht einen Wert ∼65 meV im Vergleich zu
4 ML Schichtdicke. In der Literatur lassen sich durchaus einige a¨hnlich geartete Messungen
finden, die zumeist jedoch weitaus unsicherer sind. Sie sollen nun den hier ermittelten Werten
gegenu¨bergestellt werden:
Bei der Untersuchung von 3–80 ML dicken PTCDA-Schichten auf Quarzglas wurden
von Leonhardt et al. in Fluoreszenzanregungsspektren Bandenverschiebungen um '60 meV
festgestellt [62]. Von So et al. [117] wurden fu¨r PTCDA/NTCDA18-Stapelschichten mit einer
PTCDA-Schichtdicke von 200 A˚ hinunter zu 10 A˚ (65–3 ML) Verschiebungen des niederener-
getischsten Absorptionsmaximums von ∼25 meV berichtet.19 Aus den schon zuvor erwa¨hn-
ten Transmissionsmessungen von Anderson et al. kann fu¨r PTCDA/InClPc Stapelschichten
fu¨r abnehmende PTCDA-Schichtdicken von 250 A˚ bis 3 A˚ (80–1 ML) eine Blauverschiebung
von ∼80 meV ermittelt werden [80]. Ein Grund fu¨r die in diesen Experimenten beobachteten
kleineren Bandenverschiebungen ist, wie schon erwa¨hnt, die mit zunehmender Stapelperi-
odizita¨t abnehmende Ordnung in den einzelnen Lagen. Dies fu¨hrt zur U¨berlagerung der
Spektren verschiedener PTCDA-Kettenla¨ngen/Aggregatgro¨ßen. Als Ursache der beobach-
teten spektralen Verschiebungen la¨ßt sich ein Wechselspiel von ansteigendem dielektrischen
Hintergrund (Zunahme der Dielektrizita¨tskonstante vom Monolagen- hin zum Kristallwert)
und eine mit der Stapella¨nge N abnehmende Lokalisation (Exciton-Confinement) vermuten.
Beide Mechanismen bewirkten eine Verringerung der Anregungsenergie mit zunehmender
Schichtdicke, und sollen nun gegenu¨bergestellt werden.
Unter Exciton-Confinement versteht man im allgemeinen eine, durch eine verminderte
(ra¨umliche) Delokalisation von Zusta¨nden verursachte, spektrale Verschiebung der (U¨ber-
gangs-) Energien. Ein einfaches Modell ist das Modell eines Teilchens im eindimensionalen
unendlich hohen Quantentopf der Ausdehnung L, in dem die Eigenenergien En durch
En =
~
2pi2
2mL2
· n2 + V0 (4.2)
gegeben sind. Man erkennt, daß die U¨bergangsenergien ∆En,m mit dem inversen Quadrat der
Ausdehnung L des Quantentopfes skalieren, d.h. sich mit verringernder Breite vergro¨ßern.
Fu¨r die 1. Anregung bedeutet dies konkret
∆E1 =
~
2pi2
2m
× 1
L2
. (4.3)
18NTCDA: Naphthalen-3,4,7,8-tetracarbonsa¨ure-3,4,7,8-dianhydrid.
19In der Originalreferenz werden diese Schichten in Anlehnung an die anorganische Halbleiterphysik als
Multiple-Quantum-Well-(MWQ)-Strukturen bezeichnet.
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Abbildung 4.19: Die Position des niederenergetischen Absorptionsbandes Peak1 in der DRS Mes-
sung fu¨r verschiedene PTCDA Schichtdicken (verschiedene Proben). Die Fehlerkreuze identifizieren
die Unsicherheit des Maximums von Peak1 sowie der Schichtdicke, und sind somit auch indirekt
ein Maß fu¨r die spektrale Breite der Bande. Zwei unterschiedliche Verla¨ufe der Verschiebung in
Submonolage und fu¨r Schichtdicken gro¨ßer 2 ML sind auffa¨llig. Die graue gestrichelte Linie zeigt
die Position des Maximums, erhalten durch Fit mit dem Modell lokaler Effekte von Agranovich et
al. [60] (E0 = 2.215 eV, ∆ = 0.115 eV, siehe Text). Die gepunktete blaue Kurve entspricht einer
einfachen Anpassung eines Quantentopfmodelles (Gl. 4.2) mit ∆E/eV = 2.22 + 1.09(N + 1)−2.
In unserem Falle gestapelter Moleku¨le ergibt sich L zu L = (N + 1) × dML, da an Git-
terpunkten außerhalb des Stapels die Wellenfunktion verschwinden soll, und resultiert in
der gepunkteten Kurve in Abb. 4.19. Dies wu¨rde einer effektiven Masse des Excitons von
|m∗| ' 3,2 me entsprechen. Diese effektive Masse la¨ßt sich nach [118] leicht zu dem Ex-
citontransferintegral β einer linearen Anordnung in Bezug setzen und man erha¨lt einen
Wert von β = 110 meV. Zur Einordnung sind in Tab. 4.4 noch einmal die Werte fu¨r das
Matrixelement des Excitontransfers der schon zuvor diskutierten Modelle aufgefu¨hrt. Der
hier bestimmte Wert besta¨rkt die bereits bei der Diskussion des Monomer-Oligomer-U¨ber-
gangs ausgesprochene Vermutung einer relativ starken excitonischen Wechselwirkung (vgl.
[26, 57, 118]).
In Anwendung einer a¨hnlichen Betrachtungsweise wurde das ’Confinement’ ausgedehnter
Wannier-Mott-Kristallexcitonen mit einem Radius von R0 '12 A˚ (”delokalisierte Ladungs-
transferexcitonen”) als Ursache der spektralen Verschiebungen im Fall PTCDA vorgeschla-
gen [59, 117]. Obwohl die Anwendung eines Wannier-Mott-Excitonenmodells auch im Falle
von klassischen van-der-Waals Systemen wie Edelgaskristallen die excitonischen Eigenschaf-
ten sehr gut beschreibt [122], ist die Anwendung auf stark anisotrope Systeme wie PTCDA
umstritten [60].
Das aus dem Exciton-Modell des PTCDA-Kristalls (unendliche Kette) abgeleitete Mo-
dell fu¨r finite Kettenla¨ngen, d.h. du¨nne Schichten, sagt ebenfalls eine Energieverschiebung
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Tabelle 4.4: Werte des Excitonentransfer-Matrixelements in Stapelrichtung βij [β(k)] aus verschie-
denen Exciton-Modellen und Messungen fu¨r PTCDA. Bemerkung: Aus der winkelabha¨ngigen UPS
Messung der HOMO-Dispersion [119] kann man indirekt auf die excitonische Bandbreite schließen,
denn (i) die Dispersion des durch optische Anregung besetzten LUMO wird ebenfalls negativ sein
(tight-binding-Modell) und (ii) im kleinstmo¨glichen Fall verschwinden. Dann ergibt sich β ≤ 200
meV.
Publikation Ref. Modell-/ res. β Basis Modell/
Meßwert [meV] Methode
diese Arbeit [120] m∗ 110 Fit (Exp.) Quantentopf
Hennessy et al. [66] β 180 Fit (Exp.) FE-CTE-Dimer
Hennessy et al. [103] β 204 Fit (Exp.) FE-CTE-Dimer
Hoffmann et al. [24] β 110 Fit (Exp.) FE-CTE, lineare Kette (1D)
Hoffmann et al. [24] β 190 Sim. ZINDO/S
Vragovic` et al. [57] β 82 Sim. ab-initio DFT, (3D)
Knupfer et al. [121] β(k) ≥ 100 Exp. EELS
Yamane et al. [119] EHOMO(k) ≤ 200 Exp. UPS
voraus [24, 25]: Es folgt unter der Annahme von CTE- und Frenkelexcitonenmischung, daß
die excitonischen Zusta¨nde der Kette zerfallen in (a) Oberfla¨chenzusta¨nde lokalisiert am
Ende der Kette, und (b) Volumenzusta¨nden im Innern der Kette. Diese Zusta¨nde haben
verschiedene Energieeigenwerte, so daß bei einer Verlagerung des spektralen Gewichts von
Oberfla¨chen- zu Volumenzusta¨nden, wie sie mit zunehmender Kettenla¨nge auftritt, effektiv
eine Verschiebung der U¨bergangsenergien zu beobachten ist. Die von diesem Modell vor-
hergesagte Verschiebung von 10 meV fu¨r den Dickenbereich 3–10 ML ist kleiner als hier
beobachtet, aber mit den Messungen vertra¨glich [25]. Vor allem im Bereich kurzer Ket-
tenla¨ngen kann dieses Modell die erhaltenen Ergebnisse nicht hinreichend erkla¨ren [123].
Grund hierfu¨r sind zum einen sicher die unterliegenden Modellparameter, wie das Matrix-
element des Excitontransfers βij, zum anderen ist die Vernachla¨ssigung von Effekten durch
einen verminderten dielektrischen Hintergrund im Falle der a¨ußeren Moleku¨le, bzw. durch
die geringere Anzahl (na¨chste-)Nachbar-Wechselwirkungen von entscheidender Bedeutung.
Hierdurch werden die durch eine verminderte Lo¨sungsmittelverschiebung D (vgl. Kap. 2.1.1
und 2.2.2) erho¨hten U¨bergangsenergien fu¨r die a¨ußeren Moleku¨le nicht hinreichend wieder-
gegeben.
Diese auch on-site-effects genannten Erscheinungen sind die Grundlage des Modells von
Agranovich et al. [60], mit dem die o.g. Daten von So et al. [117] alternativ erkla¨rt wurden:
Durch die Annahme der Superposition von Oberfla¨chen und Volumenabsorption erha¨lt man
eine Verschiebung der Absorptionsbande in Abha¨ngigkeit von der Schichtdicke mit
Em ≈ (N − 2)E0 + 2Esurf
N
= E0 + 2∆/N , (4.4)
wobei N die Anzahl der Moleku¨llagen, E0 die U¨bergangsenergie der Moleku¨le im Innern und
∆ die Verschiebung der Absorptionsbande Esurf = E0 + ∆ in den a¨ußersten Moleku¨llagen
darstellt. Auch wird durch die starke Zunahme der Breite von Peak1 im Schichtdickenbe-
reich von 2–3 ML, wie in Abb. 4.19 zu erkennen, die Annahme einer Superposition zweier
Absorptionsbanden (an etwa 2,25 und 2,32 eV) nahegelegt. Die Anpassung an die Messung
liefert fu¨r die U¨bergangsenergie der Volumenmoleku¨le einen Wert von E0 ∼= 2,215 eV, der
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sehr gut im Einklang mit der Position des niederenergetischsten U¨bergangs an 2,22 eV im
Fall der dicksten untersuchten Schichten ('30 ML) und im Fall von 500 A˚ PTCDA Filmen
in [53] steht. Fu¨r die Verschiebung des Absorptionsmaximums in den a¨ußeren Moleku¨llagen
ergibt sich ∆ = 0,115 eV, d.h. die U¨bergangsenergie der Moleku¨le der a¨ußeren Lage be-
tra¨gt 2,33 eV.20 Auch aus den in [27] mittels DFT ermittelten Lo¨sungsmittelverschiebungen
D, lassen sich Werte zum Vergleich ermitteln: Man erha¨lt ∆ = 60 meV als Differenz der
U¨bergangsenergien von Volumen und Oberfla¨chenmoleku¨len (bzw. ∆ = 120 meV zwischen
Volumen und 1 ML), die dem hier ermitteltem Wert sehr nahe kommen.
Im Rahmen der folgenden Betrachtung soll untersucht werden, ob die Verschiebung der
U¨bergangsenergie, die die Moleku¨le in der a¨ußeren Lage im Vergleich zu den Moleku¨len im
Inneren erfahren, sich schon allein mit dem Modell einer verringerten dielektrischen Polari-
sation erkla¨ren la¨ßt. Dieser Ansatz setzt voraus, daß die inneren Moleku¨le bereits bei einem
3-lagigen Kristall eine Umgebung wie im ’unendlichen’ Kristall vorfinden; durch die Domi-
nanz der na¨chsten-Nachbar-Wechselwirkung ist dies jedoch anna¨hernd erfu¨llt. Weiterhin ist
anzumerken, daß bei dieser Betrachtungsweise Energiebeitra¨ge, die sowohl aus einer in der
a¨ußeren Lage abweichenden Excitonentransferenergie β als auch Lo¨sungsmittelverschiebung
D herru¨hren, verwischen. Auch soll zwischen glimmerseitiger und freier Oberfla¨chenlage der
PTCDA-Schicht nicht unterschieden werden.
Aus den oben gewonnenen Anpassungsparametern la¨ßt sich mit Kenntnis der Gesamt-
oszillatorsta¨rke des U¨bergangs und der dielektrischen Konstanten in der molekularen Ebene
des Kristalls (‖ = 4,07 [124]) die A¨nderung der dielektrischen Polarisation u¨ber Gl. 2.21
abscha¨tzen:
ω21 = ω
2
0 −
ηF
30
(
b + 2
3
)
(4.5)
(E0 + ∆)
2 − E20 ∼=
~
2ηF
30
(
‖ − surf
3
)
. (4.6)
Wenn man diesen Gedanken konsequent weiterverfolgt, muß die verringerte dielektrische
Polarisation in den Oberfla¨chenlagen u¨ber Gl. 2.22 gleichzeitig auch eine verringerte Sta¨rke
der Absorption Isurf = γI0 zufolge haben. In erneuter Annahme linearer Superposition von
Volumen und Oberfla¨che ergibt sich hier (N ≥ 2):
I = (N − 2)I0 + 2Isurf
= (N − 2)I0 + 2I0 · γ = I0[N − 2(1− γ)] , (4.7)
was nun im weiteren gepru¨ft werden soll.21
20Dieses Modell liefert zudem einen weiteren Grund fu¨r die geringeren Bandenverschiebungen in den
MQW-Systemen: Da der dielektrische Hintergrund der in diesen Experimenten an PTCDA angrenzenden
Moleku¨lschichten (NTCDA bzw. InClPc) gro¨ßer ist als die von Vakuum im Fall hier, werden die Verschie-
bungen im U¨bergang zu du¨nneren Schichten kleiner sein. Es wurde fu¨r die Messungen von So et al. [117]
ein Wert ∆ = 0,03–0,04 eV ermittelt [60].
21Unter Annahme dieser funktionalen Abha¨ngigkeit kann auch hier (vgl. Gl. 2.22) surf u¨ber
−
∫
Im(ˆ)ω dω =
(N − 2)I0 + 2Isurf
N
=
piηF
20
[
N − 2
N
(
‖ + 2
3
)2
− 2
N
(
surf + 2
3
)2]
,
abgescha¨tzt werden. Speziell ergibt sich fu¨r γ die Beziehung γ =
(
surf+2
‖+2
)2
.
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In Abb. 4.20 wurde dazu das Integral von ∆R/R im Intervall [2–3] eV (S0 − S1 U¨ber-
gang) u¨ber der Schichtdicke aufgetragen. Dieses Integral ist wegen ∆R/R ∼ d × Im()/λ
proportional zu d
∫
Im()ωdω, einem Maß fu¨r die Absorption (vgl. Abschn. 2.1.1). Es fa¨llt
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Abbildung 4.20: Integrale differentielle Reflexionsspektren der Probe aus Abb. 4.11, und errech-
nete integrale DRS Spektren von PTCDA auf Glimmer (190 µm), unter Benutzung der optischen
Konstanten von PTCDA [92]. Das Integrationsintervall wurde zu [2–3] eV gewa¨hlt, entsprechend
der spektralen Signatur des S0 − S1 U¨bergangs. Im eingeblendeten kleinen Diagramm ist die Ab-
leitung dieser Daten gezeigt. Aus beiden Kurven ergibt sich eine verringertes Anwachsen der Os-
zillatorsta¨rke im Schichtdickenbereich von ∼1–2 ML. Zusa¨tzlich kann diese Abbildung auch als
Beleg dafu¨r dienen, daß die lineare Na¨herung fu¨r ∆R/R von McIntyre und Aspnes [33] bis zum
Schichtdickenbereich von 5 ML noch ihre Gu¨ltigkeit beha¨lt.
auf, daß außer im Schichtdickenbereich von 0,8–2 ML die Kurve einen konstanten Anstieg
besitzt, Indiz fu¨r einen gleichma¨ßigen Zuwachs von Absorptionssta¨rke pro Schichtdicken-
intervall.22 Der Zuwachs der Absorption bis 1 ML Schichtdicke gleicht dem der dickeren
Schicht, jedoch ist im Bereich von 1–2 ML ein verminderter Zuwachs zu erkennen. Dies ent-
spricht einer verringerten effektiven Oszillatorsta¨rke pro Moleku¨l. Wie ist dieses Verhalten
zu erkla¨ren?
Beim Vergleich der Diagramme in Abb. 4.19 und Abb. 4.20 wird ersichtlich, daß der
Bereich verminderter effektiver Oszillatorsta¨rke mit dem Bereich einer nahezu konstanten
Position des S0 − S1-U¨bergangs Peak1 korrespondiert. Wenn wir nun das oben genannte
Modell zur Erkla¨rung heranziehen, ergibt sich folgendes Bild: Im Bereich der Submonolage
22Aus dem Anstieg der Kurve im Bereich der ho¨chsten Bedeckungen konnte zudem die genaue PTCDA-
Wachstumsrate ermittelt werden. Dazu wurden PTCDA-Filme auf dem entsprechenden Glimmersubstrat
(Abb. 4.11) simuliert, dessen Dicke aus den Messungen der optischen Dichte des Substrate unter Verwendung
der optischen Konstanten [89] zu 190 µm ermittelt wurde. Unter Verwendung der optischen Konstanten fu¨r
PTCDA aus [92] wurde so im konkreten Beispiel bei einer Quellentemperatur von ϑ ∼= 325◦C eine Rate von
∼ 0.2 ML/min ermittelt.
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steigt der dielektrische Hintergrund von dem durch das Substrat (und Vakuum) vorgegebe-
nen Wert 1
2
(1 + 2,6) = 1,8 ≤  ≤ 2,6 (niedrigste Bedeckung – Moleku¨le/bzw. Moleku¨linseln
wirken als Streuer) hin zu einem Wert ML, der die Monolage bzw. große Inseln charakteri-
siert. In diesem System wechselwirken die Moleku¨le nur sehr schwach u¨ber die Dipol-Dipol-
Wechselwirkung, dabei verschiebt sich Peak1 mit zunehmender Konzentration zu niedrige-
ren Energien. Wenn die Bedeckung weiter zunimmt, bleibt der dielektrische Hintergrund
wa¨hrend des Monomer-Dimer-U¨bergangs nahezu konstant surf ∼= ML, und die Position von
Peak1 bleibt konstant. Der Zuwachs der beobachteten Absorptionssta¨rke ist proportional
∆d × ( surf+2
3
)2
, aber die Moleku¨le beginnen in Stapelrichtung zu wechselwirken. Wird die
Schichtdicke weiter erho¨ht, beobachten wir in den Spektren die Mischung aus Anteilen von
Volumen und Oberfla¨che, der Zuwachs ist proportional zu ∆d× ( b+2
3
)2
. Zugleich verschiebt
sich Peak1, und im Bereich nahezu gleicher Zahl von ’Oberfla¨chen-’ und ’Volumenmoleku¨len’
ist Peak1 stark verbreitert. In diesem U¨bergangsbereich tritt keine qualitativ neue Wechsel-
wirkung auf. Diese U¨berlegungen implizieren einen verringerten dielektrischen Hintergrund
an der Oberfla¨che. Durch Auswertung der Anstiege in Abb. 4.20 und unter Annahme einer
dielektrischen Konstante in der Volumen (102)-Ebene von ‖ = 4,07 [124] ergibt sich ein
Wert von γ ∼= 0,61 und somit surf ∼= 2,7. Die Annahme der Herausbildung einer dielek-
trischen Konstante des Volumens in einer La¨ngenskala von nur einer Gitterperiode ist mit
ga¨ngigen Theorien kompatibel [59, 125].
Es ist nun noch die Frage zu kla¨ren, ob dieser Wert mit der beobachteten Rotverschiebung
von Peak1 (Abb. 4.19) kompatibel ist: In Ermangelung der genauen Kenntnis des Vorfaktors
ηF in Gl. 4.5 wurde als Referenz die Position des S0 − S1 U¨bergangs in He-Droplets (2,6
eV) angenommen [64]. Mit den gewonnenen Anpassungsparametern (Abb. 4.19) und einer
der Parallelkomponenten der dielektrischen Konstanten von ‖ = 4, 07 [124] ergibt sich ein
Wert von ML ∼= 2,4. Die ist in Anbetracht der groben Abscha¨tzung eine u¨berraschend gute
U¨bereinstimmung mit obigem Wert. Der dielektrische Hintergrund entspricht somit nahezu
dem vom Glimmersubstrat vorgegebenen maximalen Wert von  ∼= 2,6. Dies kann zudem als
Erkla¨rung dafu¨r dienen, daß beim Monomer-Dimer-U¨bergang keine dielektrisch induzierten
Bandenverschiebungen auftraten.
Nachdem der Zuwachs an Oszillatorsta¨rke ab dem Wachstum der dritten Moleku¨llage
durch einen vergro¨ßerten dielektrischen Hintergrund fu¨r die innersten Moleku¨le erkla¨rt wer-
den kann, bleibt als entscheidene Frage der Grund fu¨r die Umverteilung der Oszillatorsta¨rke
beim einsetzenden Wachstum von Moleku¨lstapeln, resp. dem U¨bergang von Monomer zum
Stapeldimer, zu kla¨ren.
Aussagen dazu kann man aus Untersuchungen von Monomeren und Dimeren in gefrore-
nen Lo¨sungen fu¨r Anthrazen und Perylen erhalten [97, 98, 126]. Auch hier wurde fu¨r das Sta-
peldimer neben starken spektralen A¨nderungen eine im Vergleich zur Monomerabsorption
verringerte Oszillatorsta¨rke (Hypochromie) festgestellt. Dieses Verhalten wurde durch den
Effekt lokaler Felder, unter der Voraussetzung anisotroper Polarisierbarkeiten und unter Ein-
bezug energetisch ho¨herer U¨berga¨nge (d.h. energetisch ho¨her als HOMO-LUMO bzw. S0-S1
U¨bergang) erkla¨rt. Die hierfu¨r verwendeten Modelle wurden bereits fru¨h zur Erkla¨rung von
optischen Untersuchungen an DNS-Polynukleotidstra¨ngen und -Einzelnukleotiden auf der
Basis von erweiterten Dipol-Dipol-Wechselwirkungen entwickelt [127, 128]: Im einfachsten
Ansatz einer 1-dimensionalen Anordnung erha¨lt man fu¨r eine kettenfo¨rmige lineare Anord-
nung der U¨bergangsdipolmomente hyperchromes,23 im Fall einer Stapelanordnung (paralle-
23Hyperchromie: beobachtbare Oszillatorsta¨rke des Ensembles ist gegenu¨ber Summe der einzelnen Oszil-
4.2 PTCDA auf Glimmer(0001) 73
le U¨bergangsdipolmomente) hypochromes Verhalten fu¨r den niederenergetischen U¨bergang
[128]. Hierbei ’verschwindet’ keine Oszillatorsta¨rke, sondern durch Mischung verschiede-
ner U¨berga¨nge gleicher Symmetrie (bzw. Orientierung) tritt eine energetische Umverteilung
(’configuration mixing [129]’) auf, die die spektralen Verschiebungen begleitet.24 Die be-
obachtete Hyperchromie fu¨hrt so zu dem Schluß, daß energiereichere Zusta¨nde einen be-
tra¨chtlichen Anteil an der Dimer-Bindung bzw. an der Wechselwirkung im PTCDA-Dimer
besitzen.
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Abbildung 4.21: Integrale differentielle Reflexionsspektren einer Probe mit vorherrschendem La-
genwachstum (LW, aus Abb. 4.11) und einer Probe mit polykristallinen Wachstum (pc, aus Abb.
4.17b), zur U¨bersichtlichkeit verschoben gezeichnet). Die zugrundeliegenden DRS-Daten wurden
nicht driftkorrigiert, sondern zur Einfachheit so verschoben, daß am langwelligen Ende (keine
PTCDA Absorption) die Spektren in Null auslaufen. Die schon bei kleineren Schichtdicken ein-
setzende Aggregation fu¨hrt im Vergleich zu Lagenwachstum zum verlangsamten Anwachsen des
dielektrischen Hintergrundes. Durch unterschiedliche Dicken des Glimmersubstrates unterscheiden
sich die Kurven geringfu¨gig im Anstieg.
Im Vergleich von Lagenwachstum und polykristallinem Wachstum ist in Abb. 4.21 er-
sichtlich, daß der Bereich verminderten Anwachsens der Absorption bei polykristallinem
Wachstum weitaus gro¨ßer ist. Zudem la¨ßt sich aus Abb. 4.17b) das Maximum von Peak1
beim U¨bergang von Monomer- zu Aggregatabsorption an '2,37 eV finden, weit mehr im
Blauen als bei Proben mit vorherrschenden Lagenwachstum (2,34 eV) – ein weiteres In-
diz fu¨r kleinere Aggregate. So scheint die Herausbildung der ”3. Dimension” entscheidend
fu¨r die Zunahme des dielektrischen Hintergrundes der Volumenmoleku¨le, ‖, zu sein, wie
die oben gezeigten Ergebnisse zeigen. Auch im Bezug auf die bei der Betrachtung des
latorsta¨rken erho¨ht.
24Zum Versta¨ndnis sei auf Gl. 2.39 mit p′ = p verwiesen. Das je nach Orientierung unterschiedliche
Vorzeichen in dem Ausdruck der Form α · (1 ± fα)−1 bewirkt bei mehreren U¨berga¨ngen in α eine unter-
schiedliche Mischung, und so neben den schon diskutierten Verschiebungen auch verschiedene Integralwerte
u¨ber die einzelnen Banden.
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Monomer-Oligomer-U¨bergangs diskutierten Modelle [27, 103, 123] spielen die hier gewon-
nenen Erkenntnisse bzgl. der Herausbildung des dielektrischen Hintergrundes eine entschei-
dende Rolle fu¨r die Modellierung der Spektren. So z.B. ist die Existenz oder Nichtexistenz
von isosbestischen Punkten in diesem Schichtdickenbereich empfindlich vom dielektrischen
Hintergrund abha¨ngig (vgl. Abb. 4.15).
Gibt es alternative Ansa¨tze, die die beobachteten Effekte erkla¨ren? Eine Umverteilung
von Oszillatorsta¨rke von Frenkel- hin zu Ladungstransferexcitonen, die eine große Kom-
ponente ihres U¨bergangsdipols senkrecht zu den Moleku¨lebenen haben, ist denkbar. Eine
A¨nderung der meßbaren Oszillatorsta¨rke wu¨rde mit dem Monomer-Dimer-U¨bergang ein-
setzen, um ab dem Dimer-Trimer U¨bergang, wenn sich mit zunehmender Schichtdicke die
Intensita¨t von Frenkel- und Ladungstransferexcitonen im gleichen Maße erho¨ht, wieder zu
verschwinden. Diesem Effekt ist beim Monomer-Oligomer-U¨bergang jedoch nur eine unwe-
sentliche Rolle zuzuordnen, denn die Gesamtoszillatorsta¨rke der CT-U¨berga¨nge liegt wie
bereits erwa¨hnt nur in der Gro¨ßenordnung von 2–3% [24, 56, 57].
Es soll noch erwa¨hnt werden, daß es durchaus auch vo¨llig andere Ansa¨tze zur Erkla¨rung
der Bandenverschiebungen gibt: Von Leonhardt et al. [62] beobachtete schichtdickenabha¨ngi-
ge Energieverschiebungen in Fluoreszenzanregungsspektren polykristalliner Filme von 3–80
ML Dicke, wie auch die bereits erwa¨hnten Messungen von So et al. [117] wurden als Superpo-
sition der leicht verschiedenen Spektren von PTCDA in α- und β-Phase interpretiert. Dabei
wird von einem bevorzugten Wachstum von α- oder β-Kristalliten je nach Schichtdicke und
Pra¨parationsbedingungen ausgegangen. Diese Erkla¨rung kann jedoch aus mehreren Gru¨nden
fu¨r unseren Fall ausgeschlossen werden: zum einen wurden die in [62] untersuchten polykri-
stallinen Filme bei tiefen Temperaturen (−170◦C) deponiert und anschließend ausgeheizt
(100◦C), zum anderen ist durch das Wachstum von sehr großen Doma¨nen und durch die oben
belegte vollsta¨ndige Substratbedeckung in unserem Fall eine Umkristallisation wa¨hrend des
Schichtwachstums aufeinanderfolgender Moleku¨llagen unwahrscheinlich. Gravierende Effek-
te ko¨nnen jedoch durch verschiedene Schichtdicken und Kristallitgro¨ßen gleichen Materials
hervorgerufen werden, wie eindrucksvoll der na¨chste Abschnitt zeigt.
Letztendlich ist es mo¨glich, durch die Auswertung der Verschiebung der niederenerge-
tischen Absorptionsbande (Peak1 ) in Abha¨ngigkeit von der Schichtdicke neue Daten zur
Entwicklung der Festko¨rperverschiebung (gas-to-crystal shift) fu¨r PTCDA zu erhalten. Die-
ser Parameter spielt eine entscheidende Rolle in den Excitonmodellen [56, 57] und konnte
hier durch die Kombination der pra¨zisen Methoden DRS und OMBE direkt bestimmt wer-
den. Fu¨r die Verschiebung der U¨bergangsenergie vom Monomer zum Oligomer kann auf
Glimmer ein Wert von ∼ 160 meV angegeben werden.
Die Beobachtung, daß der Zuwachs des integralen DRS Signals mit zunehmender Schicht-
dicke konstant bleibt, bzw. dem der simulierten Schichten folgt, fu¨hrt zum Schluß, daß eine
versta¨rkte Aufrauhung der Schicht (die mit einem verringerten Signal einherginge) im be-
trachteten Schichtdickenbereich bis 4 ML ausgeschlossen werden kann. Ob sich dieser Befund
auch bei großen Schichtdicken besta¨tigt, wird im na¨chsten Abschnitt gepru¨ft.
Dicke Schichten - Du¨nnschichteffekte und Rauhigkeit
In Abb. 4.22a) sind die differentiellen Reflexionsspektren von PTCDA-Schichten fu¨r zuneh-
mende Schichtdicken bis ca. 13 nm dargestellt. Die Schichtdicken wurden mit den optischen
Konstanten fu¨r PTCDA-Filme [92] durch Anpassung ermittelt und stehen in Einklang mit
den Aufzeichnungen des Schichtdickenmonitors. Die A¨nderung des Charakters der Spektren
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a¨ußert sich durch eine starke Betonung der niederenergetischen Bande Peak1, die mit zu-
nehmender Schichtdicke die Intensita¨t der ho¨herenergetischen Banden an 2,4 und 2,6 eV
u¨bersteigt, sowie dem Auftauchen einer ho¨herenergetischen Schulter an 2,8 eV. Diese Cha-
rakteristika werden auch von den simulierten Spektren geteilt, sind Ausdruck schon erwa¨hn-
ter optischer Du¨nnschichteffekte und nicht in einer A¨nderung der optischen Parameter der
Schicht begru¨ndet. So verschiebt sich ebenfalls in den (mit gleichen optischen Konstanten)
simulierten Filmen die Position von Peak1 mit zunehmender Schichtdicke von 2 nm bis 13,3
nm von 2,22 eV zu 2,18 eV.
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Abbildung 4.22: (a) DRS-Spektren von PTCDA auf Glimmer (d' 250µm) fu¨r gro¨ßere Schicht-
dicken. Dick eingezeichnet sind die experimentellen Daten und gestrichelt die Anpassungen zur
Ermittelung der Schichtdicke mit den optischen Konstanten aus [89, 92] (Dickenwerte ±10%). Die
in Folge der langen Meßzeit ('200 min) erhebliche Drift wurde aus experimentellen Daten im Zuge
der Anpassung minimiert (Annahme mechanischer und thermischer Drift u¨ber Dt(E) = D0+D1·E,
s. Kap. 3).
(b) Simulierte ∆R/R-Spektren fu¨r PTCDA-Filme mit effektiv 2 nm Dicke (6 ML) unter Benutzung
der optischen Konstanten aus [89, 92] (Glimmerdicke 150 µm). Der Film ist zusammengesetzt aus
einem 1 nm dicken massiven Teil und einer granularen Oberfla¨chenschicht von 2 nm Dicke und
50% PTCDA-Fu¨llgrad (s. Text). Zunehmende Gestaltfaktoren charakterisieren eine gro¨ßere Rau-
higkeit, die Position der niederenergetischen Bande (Peak1) ist nur gering beeinflußt, sie zeigt eine
Blauverschiebung von ∼ 8 meV.
Mit abnehmender Schichtdicke wird die Anpassung jedoch zunehmend schlechter. Der
Grund dafu¨r ist in dem steigenden Einfluß der Oberfla¨chenrauhigkeit zu suchen: Die be-
nutzten optischen Konstanten repra¨sentieren die optischen Eigenschaften von Filmen großer
Dicke. Die Rauhigkeit dieser Filme ist im Vergleich zu ihrer Gesamtdicke gering, d.h. die
Dicke der aufgerauhten (granularen) ’Oberfla¨chenschicht’, die die Rauhigkeit widerspiegelt,
ist im Vergleich zur Filmdicke sehr klein. Im Fall geringerer Schichtdicken gewinnt die-
se ’Oberfla¨chenschicht’ einen entscheidenden Einfluß auf die optischen Eigenschaften. Dies
steht nicht im Widerspruch zu dem aus der vollsta¨ndigen Wandlung der Spektren von Mo-
nomer bis Trimer gezogenem Schluß, daß Lagenwachstum (Frank-van-der-Merve) zumindest
fu¨r die ersten Moleku¨llagen (0–4 ML) von PTCDA auf Glimmer vorherrscht (um Unterschied
z.B. zu PTCDA auf Gold s.u.): So ist unter der Annahme von nahezu Lagenwachstum bei
einer Schichtdicke von 4 ML ohne weiteres der Fall von 2 geschlossenen Lagen und das be-
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ginnende Wachstum der vierten auf einer dritten noch nicht geschlossen Lage denkbar. In
diesem Beispiel betra¨gt somit der Anteil der Oberfla¨chenschicht 50% der Gesamtdicke. Eine
Modellierung der Rauhigkeit liefert je nach Wachstumsmodell ein mehr oder weniger oszil-
latorisches Verhalten der Oberfla¨chenrauhigkeit mit einem unterschiedlichen Anwachsen der
Dicke der ’Oberfla¨chenschicht’ [130, 131].
Der Einfluß bzw. die Auswirkung von Inselwachstum und Oberfla¨chenrauhigkeit auf die
Spektren soll hier am Beispiel der du¨nnsten in Abb. 4.22a) gezeigten Schicht von 2 nm Dicke
demonstriert werden, ohne jedoch in dieser Arbeit eine quantitative Rauhigkeitsanalyse
durchzufu¨hren. Zu diesem Zweck wurde die PTCDA-Schicht von effektiv 2 nm (ca. 6 ML)
Dicke aus einer 1 nm dicken massiven Schicht und einer 2 nm dicken Schicht von 50%
Fu¨llfaktor und verschiedenen Partikelformen, in erster Na¨herung verschiedenen Inselgro¨ßen
entsprechend, modelliert. Die Spektren sind in Abb. 4.22b) dargestellt. Im Bereich eines
Formfaktors von 0, 05 < f < 0, 33 unterscheiden sich die Spektren nicht wesentlich fu¨r eine
aggregierte Struktur (EMA nach Bruggeman [13]) bzw. fu¨r eine Ko¨rnchenstruktur (Maxwell-
Garnett [12]), so daß in Abb. 4.22b) nur die Simulation fu¨r das Maxwell-Garnett Modell
gezeigt ist. Ein Gestaltfaktor von f = 0,33 entspricht kugelfo¨rmigen Ko¨rnchen, wa¨hrend
f = 0,1 liegenden linsenfo¨rmigen Scheibchen mit einem Durchmesser-zu-Dicke Verha¨ltnis
von ca. 8 entspricht. Weiter abnehmende Rauhigkeit wird durch noch flachere Scheibchen
mit f = 0,05 d.h. ∅/d = 25 modelliert (f → 0 beschreibt den U¨bergang zu unbegrenzten
Inseln, also einer geschlossenen Lage mit 50% Dicke).
Abbildung 4.22b) zeigt deutlich, daß mit zunehmender Rauhigkeit sowohl die Form als
auch die Intensita¨t der Spektren beeinflußt wird, Einflu¨sse auf die Bandenlagen sind ge-
ring. Mit zunehmendem Gestaltfaktor f gewinnt Peak3 an ' 2,6 eV im Vergleich zu Peak2
an 2,4 eV deutlich an Intensita¨t. Diese Erscheinung steht im Einklang mit der Form der
∆R/R-Spektren fu¨r du¨nnere Schichten, als Ausdruck eines gesteigerten Einflusses der Ober-
fla¨chenschicht (vgl. auch Abb. 4.11). Somit stellen die durch Anpassung an die optischen
Spektren ermittelten PTCDA-Schichtdicken nur untere Schranken fu¨r die aufgebrachte Ma-
terialmenge dar.
Vergleich zu ex situ ∆OD-Messungen
Um die in situ gewonnenen DRS-Resultate zu einer optischen Standard-Meßmethode in
Bezug zu setzen sowie direkt mit Literaturdaten vergleichen zu ko¨nnen, wurden die Proben
aus dem UHV-System ausgeschleust, um anschließend die Absorptionsspektren (ex situ) zu
bestimmen. Aus der Differenz der optischen Dichte der Probe vor Einbringen in das UHV-
System und der optischen Dichte der beschichteten Probe ergibt sich die effektive optische
Dichte ∆OD.
Die Form der Absorptionsspektren ist im u¨berwiegenden Teil a¨quivalent zu der der
DR-Spektren, wenn die Filme dicker als 2–3 ML sind, siehe Abb. 4.23. Mit abnehmender
Schichtdicke bis hinab zu 1 ML behalten die Spektren ihren ’polykristallinen’ Charakter.
Dies legt die Vermutung nahe, daß sich die Filme wa¨hrend der Zeit des Probentransfers
an Luft umordnen. Da PTCDA eine nicht verschwindende Wasserlo¨slichkeit aufweist [91],
kann als Katalysator fu¨r diesen Prozeß ein adsorbierter Wasserfilm in Betracht gezogen wer-
den, der bei endlicher Luftfeuchte die Probe u¨berzieht. Um diese Vermutung zu u¨berpru¨fen,
wurde versucht, diesen Prozeß durch Reduktion der Luftfeuchte im Spektralphotometer
zeitlich aufzulo¨sen. Dazu wurde das Spektrometer durch Deponieren von Trockenmittel in
der Meßkammer getrocknet, und die Probe in einem Exsikkator mo¨glichst schnell aus der
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Abbildung 4.23: Absorptionsspektren (∆OD) untersuchter PTCDA-Filme auf Glimmer(0001) mit
unterschiedlichen Endschichtdicken von 0,4 bis '4,5 ML. Die optische Dichte der Filme wurde als
Differenz der optischen Dichten der Probe vor und nach der Moleku¨ldeposition bestimmt. Zum
Vergleich ist fu¨r eine Probe (5,2 ML) das ∆R/R-Spektrum dargestellt (grau gestrichelt). Man
erkennt die sehr gute U¨bereinstimmung zwischen ∆R/R und ∆OD.
mit trockenem Stickstoff belu¨fteten Schleusenkammer in das Photometer transferiert. Die
zeitliche Entwicklung der Spektren, gezeigt in Abb. 4.24, besta¨tigt die Vermutung. Durch
Aggregation wird nicht nur die niederenergetische Bande (Peak1 ) beeinflußt, auch nimmt
die Gesamtintensita¨t der Absorption ab, wie aus Tabelle 4.5 hervorgeht.25
In Abb. 4.25 ist die Position der niederenergetischen Absorptionsbande (Peak1 ) in ∆R/R
und ∆OD-Messung u¨ber der Filmdicke vergleichend dargestellt. Fu¨r große Schichtdicken hin-
unter bis 3 ML PTCDA zeigen die DRS und Absorptionsspektren neben der schon genann-
ten U¨bereinstimmung in der spektralen Form auch A¨quivalenz in der spektralen Verschie-
bung der Absorptionsbande (' 20 meV). Hingegen setzt die Verschiebung im Fall du¨nnster
Schichten bei den ∆OD-Messungen im Vergleich zu den ∆R/R-Messungen verzo¨gert ein.
An Luft werden durch die obengenannten Umordnungsprozesse aus dem du¨nnen PTCDA-
Film gro¨ßere molekulare Aggregate/Kristallite gebildet. In diesen ist durch einen gro¨ßeren
dielektrischen Hintergrund die Absorption rotverschoben, zudem entstehen Aggregate mit
PTCDA-Kettenla¨ngen gro¨ßer als N = 3, die ein im Vergleich zur Monolage sehr verschiede-
nes Spektrum haben (siehe oben). Die Bildung gro¨ßerer Cluster wird im Falle abnehmender
Schichtdicken zunehmend erschwert, und die spektrale Position von Peak1 gleicht sich der
der DRS Messungen an. Ein Begleiteffekt des durch die Aggregatbildung aufreißenden mo-
lekularen Films ist eine abnehmende absorbierende Fla¨che mit zwar sta¨rker absorbierenden,
25Unter Verwendung der optischen Konstanten von PTCDA aus Ref. [92] und Werten der integralen
optischen Dichte fu¨r du¨nne PTCDA-Filme [56], kann ein integraler Absorptionsindex von ∼ 2, 5 ·10+5 cm−1
eV fu¨r Filme der Dicke ≤ 5 nm bestimmt und so die effektive Dicke der molekularen Schicht berechnet
werden, siehe Anhang A.2.
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Tabelle 4.5: Nominelle Endschichtdicken ddep verschiedener PTCDA/Glimmer Proben (ermittelt
u¨ber Rate bzw. Schichtdickenmonitor) im Vergleich zu Dickenwerten dOD ermittelt u¨ber die
integrale optische Dichte aus den ex situ Absorptionsmessungen. Es fa¨llt auf, daß die optisch
ermittelten Schichtdicken (±10%) fu¨r die du¨nnsten Filme durch Aggregationsprozesse weit
unterhalb der erwarteten Schichtdicken liegen (siehe Text).
ddep (ML)
∫
OD dE (cm−1eV) dOD (A˚) (ML)
0.75 0.0015 1.4 0.43
2.4 0.0087 9.1 2.5
4.1 0.0138 14.4 4.0
5.2 0.0174 18.2 5.0
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Abbildung 4.24: Die Zeitabha¨ngigkeit der ∆OD-Spektren eines du¨nnen ca. 0,75 ML dicken
PTCDA-Films auf Glimmer(0001) in einem ’getrockneten’ Spektralphotometer an Luft. Die Zeit
t=0 entspricht der ersten Messung nach dem Transfer von der Vakuumschleuse in das Spektro-
meter in einem Exsikkator (Dauer ca. 5 min). Durch die geringe Dicke des Glimmersubstrates
fu¨hren schon geringe Abweichungen in der Positionierung der Probe zu sichtbaren Interferenz-
modulationen in den ∆OD-Spektren. Messungen derselben Probe zeigen ein um ca. 15–20 meV
rotverschobenen Peak1. Zum Vergleich ist das zugeho¨rige ∆R/R-Spektrum gezeigt (graue Linie).
Die ∆OD-Spektren wurden rauschgefiltert (Leefilter, Fenstergro¨ße 5 Punkte [132]).
aber weniger dicht liegenden Partikeln. Dies erkla¨rt die reduzierten optischen Dichten, die
in Tabelle 4.5 auffallen. Fu¨r Filme dicker als 3 ML wurde hingegen, im Rahmen der Meßge-
nauigkeit, keine Zeitabha¨ngigkeit der Absorptionsspektren in Zeitskalen bis hin zu einigen
Tagen beobachtet.
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Abbildung 4.25: Die Verschiebung der niederenergetischen Absorptionsbande Peak1 (Unsicherheit
durch Fehlerbalken angezeigt) in ∆R/R und ex situ Absorptions- (∆OD) Spektren fu¨r verschie-
dene PTCDA-Filmdicken auf Glimmer(0001), vgl. Abb. 4.19. Im Fall du¨nnster Schichten setzt
die starke spektrale Verschiebung in ∆OD bei du¨nnen Schichten, durch Umordnungsprozesse und
Aggregatbildung an Luft, spa¨ter ein.
4.2.4 Emission: Photolumineszenz
Monomer-Oligomer-U¨bergang Die Emissionseigenschaften großer Aromate a¨ndern sich
sehr stark bei der Bildung von Aggregaten durch die auftretenden Wechselwirkungen. Bei
Filmen von Perylen und Derivaten wird bei Raumtemperatur i. allg. eine niederenergetische
breitbandige Emission aus Excimerzusta¨nden beobachtet. Fu¨r PTCDA und verwandte Ver-
bindungen gibt es hierzu eine Reihe von Untersuchungen an Moleku¨lkristallen und du¨nnen
Filmen als auch von Einzelmoleku¨len und Aggregaten, eingebettet in Festko¨rpermatrizen
[63, 106, 126, 133–135, um nur eine Auswahl zu geben]. Fu¨r die Excimeremission sind mole-
kulare Aggregate notwendig; daß sie durch die Bildung von Stapeldimeren einsetzt, konnte
u.a. im Fall von Anthrazen direkt nachgewiesen werden [98]. Auch im Fall von Perylen und
Derivaten kann davon ausgegangen werden [108, 126, 135–137]. Wenn es mo¨glich ist, den
U¨bergang von molekularer Emission zu Excimeremission bei dem U¨bergang von Monomer
zu Dimer auch in unserem System nachzuweisen, kann man Lagenwachstum und die Bildung
von 1-dimensionalen Moleku¨lstapeln in unserer Filmstruktur als eindeutig belegt ansehen.
Im Fall von PTCDA auf Alkalihalogeniden ist dieser Zusammenhang durch kombinierte
AFM/Photolumineszenzmessungen bereits untersucht worden [52].
In Abb. 4.26 sind die Emissionsspektren fu¨r PTCDA auf Glimmer mit zunehmender
Filmdicke gezeigt. Mit Start der Filmdeposition erscheint an 2,14 eV eine Bande, die mit
der Schulter bei 1,97 eV die Emission des S1(0) → S0(1) bzw. des S1(0) → S0(2) U¨ber-
gangs darstellen, entsprechend einer vibronischen Progression von 0,17 eV. Die fu¨r meßbare
Photolumineszenzintensita¨ten notwendige hohe Anregungsintensita¨t fu¨hrte zu einer Laser-
/Kantenfilterkombination, mit der die Emission des S1(0) → S0(0) U¨bergangs nicht sichtbar
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ist (vgl. Tab. 3.2). U¨ber die vibronische Progression von 0,17 eV la¨ßt sich seine Position aber
zu '2,31 eV abscha¨tzen. Verglichen mit der Bande des S0 → S1(0) im ∆R/R Spektrum des
du¨nnsten Films (vgl. Abb. 4.10) an '2,37 eV ergibt sich eine Stokesverschiebung von ca.
60 meV. Dieser Wert ist etwas gro¨ßer als der Wert fu¨r PTCDA gelo¨st in CH2Cl2 (47 meV).
Mit zunehmender Bedeckung wandert die Emission des S1 → S0 U¨bergangs (nahezu
parallel zur Verschiebung in den ∆R/R-Spektren) zu niedrigeren Energien, um bei einer
Schichtdicke von 2,9 – 3,4 A˚ an 2,12 eV wieder zu verschwinden. Erst ab einer Schichtdicke
von 7,3 A˚ erscheint an 1,73 eV eine neue breite Bande, die mit zunehmender Schichtdicke
progressiv anwa¨chst, und der Excimeremission zugeordnet werden kann [52, 55, 106, 108].
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Abbildung 4.26: Emissionsspektren von PTCDA auf Glimmer im Schichtdickenbereich 0,4–20 A˚
(entsprechend ∼= 0,13−6,1 ML). Wegen Anregung bei λExc = 532 nm, entsprechend EExc ∼= 2.33
eV und eingesetztem Kantenfilter an λFilt = 550 nm, entsprechend EFilt ∼= 2.25 eV, ist nur die
Bande der 2. Schwingungsprogression 2,13 eV sichtbar. Im unteren Bereich ist zum Vergleich
die Lumineszenz des S1 − S0 U¨bergangs von PTCDA gelo¨st in Chloroform CHCl3 gezeigt. Der
U¨bergang von Monomeremission zu Excimeremission an 1,73 eV ist mit einem starken Abfall der
Quantenausbeute verbunden.
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Es stellt sich die Frage nach dem schnellen Abklingen der Monomeremission, noch ehe
die Bildung der ersten Monolage vollendet ist, sehr gut sichtbar in der Darstellung in Abb.
4.27. Der Grund hierfu¨r ist im Entstehen einzelner Dimere und in einem effektiven Energie-
transport zu diesen zu suchen. Im Stapeldimer ist ein direkter U¨bergang vom niederenerge-
tischen Singulettzustand in den Grundzustand dipolverboten (ebenso wie dessen Anregung
– H-Aggregat, siehe 2.2.2), die la¨ngere Lebensdauer ermo¨glicht somit die Bildung neuer
Zerfallskana¨le [138]. Da bei Raumtemperatur neben dem strahlenden Zerfall des Excitons
auch eine Reihe von nichtstrahlenden Kana¨len bedient werden, ist die Quanteneffizienz
im Vergleich zum Monomer geringer, sie steigt bei tiefen Temperaturen wieder an (vgl.
[106, 134, 135]). Im Fall von Perylenderivaten u¨berwiegt bei Raumtemperatur wie bereits
erwa¨hnt die Excimeremission. In amorphen PTCDA-Filmen auf Quarzsubstraten wurde von
Gomez et al. [63] ein a¨hnliches Verhalten beobachtet: Wa¨hrend die Absorptionsspektren26
Monomercharakter behielten, setzte bereits bei sehr geringen Filmdicken von 0,15 A˚ ('0,05
ML) Excimeremission auf Kosten der Monomeremission ein. Durch die Bildung von moleku-
laren Aggregaten im amorphen Film entstehen energetisch tiefliegende Zusta¨nde (’Traps’),
die durch Excitonendiffusion besetzt werden ko¨nnen. In diesen findet dann u¨berwiegend
der strahlende als auch nichtstrahlende Zerfall des Excitons statt. Im vorliegenden Fall von
PTCDA auf Glimmer setzt dieser Prozeß spa¨ter ein, ein Zeichen relativ hoher Ordnung –
nur relativ wenig Dimere ko¨nnen Energie dem Monomersystem entziehen. Weiterhin ist das
vo¨llige Verschwinden der Monomeremission erst zwischen 2,6 und 3,5 A˚, also mit Vollendung
der ersten Monolage, zu beobachten. Erst dann wird ein effizienter Energietransfer mo¨glich.
Die sehr geringe Quantenausbeute der Excimeremission (ca. 0,5–1% im Vergleich zum Mo-
nomer in Lo¨sung, vgl. [136, 139]) la¨ßt die Emission der Schichten du¨nner als 7,3 A˚ unter
das Detektionslimit fallen und verhindert eine direkte Beobachtung der Dimerfluoreszenz.
Die mit weiter zunehmender Schichtdicke wieder zunehmende Quantenausbeute in Abb.
4.27 weist auf einen, mit der Lumineszenz in Konkurrenz stehenden, schichtdickenabha¨ngi-
gen und strahlungslosen Zerfallsprozeß der Excitonen hin – der Grenzfla¨chenlo¨schung: An
der Oberfla¨che sowie an der substratzugewandten Seite ko¨nnen die Excitonen strahlungs-
los zerfallen. Bei unvera¨nderter Excitonendiffusion in der PTCDA Schicht steigt somit die
Quanteneffizienz pro Moleku¨l mit zunehmender Schichtdicke durch Abnahme des Einflusses
der Grenzfla¨chenlo¨schung wieder an (vgl. auch Kap. 5) [140].
Im Vergleich zur Photolumineszenz ultradu¨nner PTCDA-Filme auf Alkalihalogeniden
und Glas liegt der S1 − S0 U¨bergang des Monomers auf Glimmer bei niedrigeren Energien:
Bei sehr du¨nnen amorphen Filmen von PTCDA auf Quarzglas (T=10 K) wird die schwache
Emissionsbande dieses U¨bergangs (neben einer starken Aggregatemission an '2,08 eV) bei
' 2,39 eV gefunden, und ergibt mit der Position des S0(0) − S1(0) U¨bergangs an 2,44 eV
eine Stokesverschiebung von 50 meV [63], etwas kleiner als hier gefunden. Auf KCl wird die
S1(0)− S0(0)-Bande bei 2,41 eV beobachtet [52]. Die dielektrischen Konstanten fu¨r Quarz-
glas und Kaliumchlorid (KCl) betragen QG =2,1 bzw. KCl =2,2. Somit sind Absorption
und Emission im Vergleich zu Glimmer ( ∼= 2,6) blauverschoben.27 Eine bei dem System
PTCDA/KCl beobachtete verringerte vibronische Progression von 160–150 meV deutet nach
Schlettwein et al. auf eine versta¨rkte Wechselwirkung zwischen Moleku¨l und polarem Sub-
strat hin [52], so daß ein Vergleich mit dem System PTCDA/Glimmer nicht ohne weiteres
26Es wurden im eigentlichen Sinne Fluoreszenzanregungsspektren gemessen, die jedoch weitgehend den
Absorptionsspektren entsprechen, Details siehe Originalref. [63].
27Zur Orientierung seien die Brechzahlen angegeben: nNaCl = 1.544; nKCl = 1.490; nQG = 1.458 (jeweils
bei 589 nm).
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Abbildung 4.27: Auf die Filmdicke normierte Intensita¨t der Emission (integrierte Emissionsspek-
tren) von PTCDA auf Glimmer im Dickenbereich des Monomer-Oligomer-U¨bergangs (vgl. auch
[6]). Der Einfluß des Kantenfilters wurde eliminiert. Die Faltung des Transmissionsspektrums des
Kantenfilters und der Emissionsbanden der Monomeremission bewirkt die Verminderung der de-
tektierten integralen Emission des PTCDA-Monomers um ca. 50% (Simulation).
mo¨glich ist.
Ein vergleichbares molekulares System, untersucht in einem anderen Zusammenhang,
ermo¨glicht einen Vergleich zur Monolage: Zwei u¨ber eine molekulare ’Bru¨cke’ gekoppelte
Perylenimid-Ru¨mpfe, die zwei nahezu entkoppelte Systeme mit definiertem Abstand bilden,
wurden von Christ et al. [99] mittels Einzelmoleku¨lspektroskopie untersucht. Es gelang,
entweder nur einen oder beide Ru¨mpfe elektronisch anzuregen und die Intensita¨t auszu-
werten. Man erhielt monomertypische Fluoreszenzsignale, mit einem Intensita¨tsverha¨ltnis
von 1:2 und mit einer unterschiedlichen Position der ersten Fluoreszenzbande. Eine Anre-
gung auf beiden Ru¨mpfen ist mit einer langwelligeren Bande verbunden, versta¨ndlich durch
die Dipol-Dipol-Wechselwirkung einer linearen Anordnung der Perylenru¨mpfe (vgl. Kap.
2.2.2). Die Abha¨ngigkeit von der La¨nge des molekularen Abstandshalters a¨ußerte sich in
einer unterschiedlichen Verschiebung zwischen Doppel- und Einfachanregung und einer ver-
gro¨ßerten Breite der Banden bei geringerem Abstand. Dies ist eine weitere Verifikation der
hier gemachten Beobachtung, daß eine Monolage von PTCDA-Moleku¨len ein dem mono-
mertypisches Spektrum mit evtl. leicht verbreiterten Banden liefert (vgl. auch [27]).
Die Probe in Abb. 4.26 wurde im Anschluß durch DRS- und Absorptionsmessungen
charakterisiert, und zeigte keine Abweichungen zu den unter Normalbedingungen, d.h. ohne
intensive Laserbelichtung, gewachsenen Proben. Nichtsdestotrotz kann eine lokale Vera¨nde-
rung des Filmwachstums durch den hohen Energieeintrag nicht ausgeschlossen werden. Um
auch fu¨r die Monolagen ein meßbares Signal zu erhalten, wurden ca. 100 mW Lichtlei-
stung eingestrahlt und auf ∼100 µm fokussiert. Dies entspricht einer Energiedichte von ca.
1 kWcm−2, wovon ca. 30–40% von der Probe absorbiert werden.
4.2 PTCDA auf Glimmer(0001) 83
1 . 3 1 . 4 1 . 5 1 . 6 1 . 7 1 . 8 1 . 9 2 . 0 2 . 1 2 . 2
0
1 x 1 0 6
2 x 1 0 6
3 x 1 0 6
4 x 1 0 6
5 x 1 0 6
6 x 1 0 6
7 x 1 0 6
8 x 1 0 6
1 0 0 0 9 0 0 8 0 0 7 0 0 6 0 0
In
te
n
si
ty
 (
a
rb
. 
u
n
its
)
E  ( e V )
      d  ( n m )
 2 4 . 8
 6 . 3
 4 . 9
 l  ( n m )
Abbildung 4.28: Emissionsspektren von PTCDA auf Glimmer im Schichtdickenbereich von 4,9
nm bis 24,8 nm (' 15–75 M) mit breiter Excimeremission bei 1,73 eV.
Dickere Schichten Die Form der Excimeremission bleibt fu¨r gro¨ßere Schichtdicken kon-
stant, das Maximum der Emissionsbande liegt an 1,71 eV mit einer Schulter an 1,55–1,60 eV,
wie in Abb. 4.28 gezeigt. Diese spektrale Form entspricht den Emissionsspektren dickerer
PTCDA Filme auf Quarzglas-Substraten bei Raumtemperatur [55].
Die Emissionsspektren dickerer Filme in der Literatur zeigen durch leicht verschiedene
Filmstrukturen oft geringe Abweichungen in der Position der Excimerbande, die mit ver-
schiedenen Kristallphasen der Kristallite erkla¨rt wurde: in α-PTCDA liegt die Excimerbande
an '1,72 eV, wa¨hrend sie in β-PTCDA an 1,78 eV gefunden wird [106, 141]. So wird fu¨r das
System PTCDA/Si(100):H eine Excimerposition an'1,75 eV gemessen, fu¨r du¨nne Schichten
von PTCDA auf Glas 1,74 eV mit einer starken Abha¨ngigkeit von den Wachstumsbedin-
gungen [142, 143]. Jedoch ist zu erwa¨hnen, daß auch Interferenz- bzw. Du¨nnschichteffekte
zu einer Verschiebung der Bandenlage bei unterschiedlichen Schichtdicken fu¨hren ko¨nnen.
4.2.5 Zusammenstellung der Ergebnisse PTCDA/Glimmer
An dieser Stelle sollen die wesentlichen Erkenntnisse dieses Abschnitts noch einmal zusam-
mengefaßt werden. Beim Wachstum geordneter PTCDA-Schichten lassen sich mit zuneh-
mender Schichtdicke folgende Beobachtungen festhalten:
1. Nahezu perfektes Lagenwachstum bis hinauf zu 4 ML Filmdicke ermo¨glicht die schritt-
weise optische Spektroskopie von Stapelaggregaten, wie Dimer, Trimer und ho¨herer
Aggregate.
2. Rotverschiebungen der Absorptions- und Emissionsbanden unvera¨nderter spektraler
Form bei dem U¨bergang von Submono- zur Monolage unterstreichen den Einfluß lo-
kaler Felder und Abschirmung (’dielektrischer Hintergrund’), verursacht durch den
Zuwachs polarisierbarer Moleku¨le auf der Oberfla¨che.
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3. Der Monomer-Dimer-U¨bergang ist gekennzeichnet durch eine starke A¨nderung der
spektralen Form der Absorption. Diese A¨nderung auf einer so kurzen La¨ngenskala
deutet auf eine starke Exciton-Phonon- und Frenkelexcitonen-Kopplung bzw. auf die
Existenz einer weiteren Anregungsart, wie Ladungstransferexcitonen (CTE), hin.
4. Die Hypochromie bei der Bildung von Stapeldimeren kann durch die, im Vergleich
zur Ebene, um ein vielfaches sta¨rkere Dipol-Dipol-Wechselwirkung der U¨bergangsdi-
pole im Stapel, und der dadurch verbundenen Sto¨rung erkla¨rt werden. Bei weiter zu-
nehmenden Schichtdicken wird dieser Effekt durch einen zunehmenden dielektrischen
Hintergrund kompensiert.
5. Aus den ∆R/R-Messungen folgt, daß der U¨bergang von Monomer zu Festko¨rperver-
halten fu¨r PTCDA-Schichten schon bei ca. 4 ML Schichtdicke, abgeschlossen ist.
6. Abnehmende Rotverschiebungen der Absorptionsbanden in DRS mit zunehmender
Schichtdicke lassen sich durch on-site-Effekte in der a¨ußersten Moleku¨llage wie einen
verringerten dielektrischen Hintergrund erkla¨ren.
7. Bei dem U¨bergang zu dickeren PTCDA-Schichten werden die ∆R/R-Spektren emp-
findlich durch eine aufgerauhte ’Oberfla¨chenschicht’ beeinflußt. Solange die Dimension
der ’Oberfla¨chenschicht’ im Verha¨ltnis zur massiven Schicht nicht vernachla¨ssigbar ist,
weichen die Spektren von den mit den bekannten optischen Konstanten von PTCDA
simulierten Spektren ab.
8. Das schnelle Abklingen der Monomeremission beim U¨bergang von Mono- zu Doppel-
lage ist Beleg fu¨r eine effektive Excitonendiffusion in der Monolage.
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4.3 PTCDA auf Au(100)
Im Fall der Abscheidung von Moleku¨len auf einem Metall sollte sich eine sta¨rkere Wech-
selwirkung der Moleku¨le mit dem Substrat in den Spektren niederschlagen. Hier soll das
Augenmerk auf der in situ Untersuchung von auf der Au(100)-Oberfla¨che abgeschiedenen
PTCDA-Schichten liegen. Durch die spektroskopische in situ Untersuchung wa¨hrend des
Wachstums im Vakuum kann eine Beeinflussung der Ergebnisse durch Umordnungs- und
Filmalterungseffekte durch Luftkontakt ausgeschlossen werden (vgl. Ref. [144]). An die op-
tischen Untersuchungen anschließende Strukturuntersuchungen ermo¨glichen eine unmittel-
bare Kontrolle des hochgeordneten Wachstums.
4.3.1 Optische Eigenschaften des Substrates
Schon die gelbliche Farbe deutet darauf hin: im Fall von Gold als Substrat liegen im sicht-
baren Spektralbereich eine stark variierende dielektrische Funktion bzw. komplexe Brechzahl
vor. In Abb. 4.29a) ist die dielektrische Funktion in dem fu¨r die PTCDA-Reflexionsmessungen
interessanten Bereich sichtbaren Lichts gezeigt. Die dielektrische Funktion ˆ a¨ndert sich im
Bereich 2,4 bis 2,5 eV sehr stark, bedingt durch das Auftreten von Interband-U¨berga¨ngen,
die den Einfluß der freien Elektronen bei weitem u¨berwiegen (Plasmakante ~ωp ' 9 eV).
Die Auswirkungen verschiedener DF fu¨r Gold auf die Koeffizienten A und B, die die Mi-
schung von Im() und Re() des Moleku¨lfilms im DRS-Signal bestimmen (siehe Gl. 3.3),
wird aus Abb. 4.29b) ersichtlich. Die Koeffizienten A und B weisen dieselbe Gro¨ßenordnung
auf, so daß Real- und Imagina¨rteil der dielektrischen Funktion der Adsorbatschicht Einfluß
auf das ∆R/R-Signal haben, was die Auswertung erschwert. Fu¨r Energien E < 2,2 eV ist B
sehr klein, und das ∆R/R-Signal spiegelt mit dem Imagina¨rteil der DF des Adsorbats die
Absorption wider, wa¨hrend fu¨r Energien E > 2,5 eV Real- und Imagina¨rteil stark mischen.
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Abbildung 4.29: (a) Dielektrische Funktionen von Gold nach Palik, Johnson [145, 146, pc-Au] und
Weaver [147, Au(110)]. (b) Die Koeffizienten A, B fu¨r Gold, die die Mischung der Filmeigenschaften
Re(f ) und Im(f ) im ∆R/R Signal beschreiben (siehe Gl. 3.3).
Es existieren eine Vielzahl von Messungen der optischen Eigenschaften bzw. eine große
Zahl verschiedener Sa¨tze optischer Konstanten fu¨r Gold; die optischen Eigenschaften der
Goldsubstrate sind zudem stark von der Oberfla¨chenpra¨paration abha¨ngig [148, ebd. ist
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auch ein U¨berblick u¨ber eine Vielzahl von Au-(n,κ)-Bestimmungen enthalten]. Es ist wird
somit problematisch, die optischen Parameter der PTCDA-Schichten ohne explizite Cha-
rakterisierung des Goldsubstrates aus den DR-Spektren zu bestimmen.
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Abbildung 4.30: Simulierte
DR-Spektren einer 1 nm dicken
PTCDA-Schicht auf Gold, charak-
terisiert durch die dielektrischen
Funktionen fu¨r Gold von Palik [145]
bzw. Weaver [147]. Die optischen
Konstanten der PTCDA-Schicht
entsprechen den schon zuvor in
dieser Arbeit verwendeten fu¨r
polykristallines PTCDA [92].
Dies wird auch beim Betrachten der Abb. 4.30 deutlich. Die ∆R/R-Spektren einer 1
nm dicken PTCDA-Schicht auf Gold, simuliert mit demselben Satz optischer Konstanten
fu¨r PTCDA [92], weisen je nach verwendetem Datensatz fu¨r das Subtrat Au (optische Kon-
stanten nach Palik [145] bzw. Weaver [147]) stark verschiedene Intensita¨ten auf: Die Inte-
gration im Spektralbereich der Hauptintensita¨t von 1,8 eV bis 2,9 eV liefert Unterschiede
in der Gro¨ßenordnung von 20%. Eine quantitative Analyse der optischen Eigenschaften
der PTCDA-Schicht wird so, ohne die explizite Bestimmung der optischen Eigenschaften
der verwendeten Goldkristalle, unmo¨glich. In diesem Kapitel sollen deshalb die spektralen
Vera¨nderungen von ∆R/R in einer Art ’Vorwa¨rtsanalyse’ untersucht und statt einer quan-
titativen Analyse nur qualitativ diskutiert werden. Fu¨r alle Simulationen in diesem Kapitel
wird die DF fu¨r Gold aus [145] verwendet werden.
4.3.2 PTCDA/Au(100) – Filmstruktur
Wie schon am Anfang dieses Kapitels erwa¨hnt, zeigt PTCDA auf verschiedenen niedrigindi-
zierten Oberfla¨chen von Goldeinkristallen wie auch anderer Metalleinkristalle hochgeordne-
tes Wachstum. Die Daten der wichtigsten Gitterstrukturen von PTCDA auf Au(100) sind
in der Tabelle 4.6, im Vergleich mit anderen Ergebnissen, zusammengefaßt. Man erkennt,
daß die Filmstrukturen auf verschiedenen Goldoberfla¨chen vergleichbaren Charakter haben.
In Abb. 4.31 sind LEED- und STM-Aufnahmen von PTCDA/Au(100)-Schichten gezeigt.
Die klaren LEED-Reflexe besta¨tigen einen hohen Ordnungsgrad auch bei gro¨ßeren Schicht-
dicken. Auf den niedrigindizierten Goldoberfla¨chen Au(100) und Au(111) sind Fischgra¨ten-
strukturen sowie quadratische Filmstrukturen beobachtet worden, die Gitterstrukturen der
PTCDA-Schicht liegen mit dem Gitter der Goldoberfla¨che in point-on-line Koinzidenz.28 Mit
diesem Wachstum grenzt sich der Fall PTCDA/Au von anderen PTCDA/Metall-Systemen
28Epitaktischer Wachstumsmodus: Gitterpunkte des Adsorbatgitters liegen auf den einfachindizierten
Gitterlinien des Substrates. Fu¨r eine ausfu¨hrliche Diskussion dieses Wachstumsmodus siehe z.B. [73, 152].
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Tabelle 4.6: Eine Auswahl berichteter Gitterparameter von epitaktischen, dicht gepackten
PTCDA-Fischgra¨tenstrukturen auf Au(100) und anderen metallischen Substraten, sowie die Struk-
tur der (102)-Ebene des PTCDA-Kristalls (α und β Modifikation [71]) im Vergleich. In der (102)-
Ebene entsprechen die Gitterkonstanten a∗ und b∗ der [010] bzw. [2¯01] Richtung des Kristalls. Die
Strukturtypen Fischgra¨tenstruktur (F), Quadratische (Q) oder Backsteinstruktur (B) sind durch
point-on-line (pol) oder kommensurate (c) Koinzidenz gekennzeichnet (vgl. Tab. 4.2), die Anzahl
der Moleku¨le pro Einheitszelle ist NEZ.)
Phase/ a∗ b∗ ∠(~a∗,~b∗) A NEZ Struktur Ref.
Substrat [A˚] [A˚] [◦] [A˚2]
(102)− α 19,91 11,96 90,0 238,1 2 F [68, 71]
(102)− β 19,30 12,45 90,0 240,3 2 F [68, 71]
Au(100) 19,4 12,4 90 241 2 F (pol) [50, 149]
16,2 16,5 90 267 2 Q (pol) [50]
Au(111) 19,6 12,3 89,7 241 2 F (pol) [50, 150]
18,9 12,6 89,9 238 2 F (pol) [50, 150]
16,1 16,5 91 266 2 Q (pol) [50, 151]
Ag(110) 11,9 11,2 86,6 141 1 B (c) [48, 77]
Ag(111) 19,0 12,6 89,0 239 2 F (c) [48]
Cu(100) 14,5 18,1 90 262 2 F (c) [74]
ab, in denen bei a¨hnlicher (topographischer) Substratkorrugation kommensurable Struktu-
ren29 vorliegen, die in diesen Fa¨llen auf lateral stark variierende Bindungsenergien hindeuten.
Dies la¨ßt jedoch keine Aussage u¨ber die absolute Sta¨rke der Bindung zu, so sind z.B. im Fall
von PTCDA/Au die Bindungsverha¨ltnisse lateral schwach variierend, als Anzeichen dafu¨r,
daß die Substratoberfla¨che von delokalisierten Zusta¨nden dominiert ist.
29Epitaktischer Wachstumsmodus: Gitterpunkte des Adsorbatgitters liegen auf Gitterpunkten des Sub-
strates.
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a) b)
Abbildung 4.31: (a) STM Aufnahme von 1 ML PTCDA auf Au(100) (15x15 nm2 aus [153]).
(b) LEED Aufnahme von 3–4 ML PTCDA/Au(100), Strahlenergie E=12,7 eV. Durch die Symme-
trie des Substrats Au(100) und dessen Oberfla¨chenrekonstruktion ergibt sich eine hohe Zahl von
LEED-Reflexen durch das Wachstum symmetriea¨quivalenter PTCDA-Doma¨nen auf der Probe, fu¨r
Einzelheiten siehe [50].
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4.3.3 DRS - PTCDA/Au(100)
Die Entwicklung der ∆R/R-Spektren wa¨hrend der Abscheidung von PTCDA auf der frisch
pra¨parierten Au(100)-Oberfla¨che sind in Abb. 4.32 dargestellt. Die Spektren bis zu einer
Bedeckung von 1 ML sind vo¨llig strukturlos und weisen eine sehr breite Bande um 2,35 eV
auf. Ab der Herausbildung der zweiten Monolage treten erste spektrale Strukturen hervor,
gekennzeichnet durch Banden an 2,33 eV (Bande ii) und 2,47 eV (Bande iii). Mit weiter
zunehmender Schichtdicke scheinen die Spektren nahezu unvera¨ndert, nur das Intensita¨ts-
verha¨ltnis der Banden ii und iii verschiebt sich zugunsten der ho¨herenergetischen Bande
iii . Doch ab einer Dicke von 3 ML wird eine Schulter an 2,18 eV erkennbar (Bande i), die
mit weiter zunehmender Schichtdicke an Intensita¨t gewinnt (s.u.).
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Abbildung 4.32: Bedeckungsabha¨ngige ∆R/R-Spektren hochgeordneter PTCDA-Filme auf
Au(100). Drei Banden, i–iii , sind charakteristisch fu¨r die dicksten Schichten. Die Monolage weist
nur eine sehr breite unspezifische Bande an 2,35 eV auf, die erst mit der beginnenden zweiten
Moleku¨llage in zwei Banden ii,iii zerfa¨llt.
Um die feinen spektralen Vera¨nderungen besser auflo¨sen zu ko¨nnen, sollen nun die Dif-
ferenzen aufeinanderfolgender DR-Spektren analysiert werden. Falls bei dem Wachstum der
Schicht die optischen Eigenschaften unvera¨ndert bleiben, kann die Differenz zwischen auf-
einanderfolgenden DR-Spektren, ausgehend von Gleichung 3.3, in der Form
∆R
R |i
− ∆R
R |i−1
= −∆d · [A× Im(ˆ) +B × Re(1− ˆ)] (4.8)
mit ∆d = di − di−1 dargestellt werden, die DRS-Differenzspektren (∆DRS) bleiben u¨ber
der Schichtdicke konstant. A¨nderungen der Differenzspektren sind dann ein Abbild von
A¨nderungen in der zugrundeliegenden dielektrischen Funktion ˆ des Adsorbates.30
Ausgewa¨hlte DRS-Differenzspektren, ermittelt aus den in Abb. 4.32 gezeigten ∆R/R-
Spektren, sind in Abb. 4.33 gezeigt. Wa¨hrend die Spektren der Monolage hier a¨quivalent
30Ausgehend von Gl. 3.2 und 3.3 ergibt sich fu¨r die Differenz aufeinanderfolgender DR-Spektren in linearer
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zu Abb. 4.32 wiedergegeben werden, zeigt sich mit dem beginnenden Wachstum der zwei-
ten Moleku¨llage eine deutliche Doppelbandenstruktur, die mehr an das Monomerspektrum
als an das Dimer von PTCDA auf Glimmer erinnert. Diese Doppelbandenstruktur weist
auch die in den ∆R/R Spektren sichtbaren Banden ii und iii auf. Zusa¨tzlich tritt eine
weitere niederenergetische Bande (o) an 2,05 eV in Erscheinung, die in der herko¨mmlichen
Darstellung in Abb. 4.32 untergeht. Ab einer Filmdicke von ∼3 ML bleibt die Form der
∆DRS-Spektren weitgehend konstant, deshalb wurde in Abb. 4.33 nur ein Spektrum fu¨r
d ∼3.6 ML eingezeichnet. Dieser Typ Spektrum kann als Urheber fu¨r die Bande i ausge-
macht werden. Zudem ist die Bande iii auch hier ausgebildet. Es ist im weiteren ersichtlich,
daß das ∆DRS-Spektrum der 2,6 ML dicken Schicht weitgehend durch eine Mischung aus
den gezeigten Spektren von 1,6 und 3,6 ML beschrieben werden kann.
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Abbildung 4.33: Bedeckungsabha¨ngige ∆DRS-Spektren hochgeordneter PTCDA-Filme auf
Au(100). Man erkennt deutlich drei im Wesen verschiedene Spektrentypen: Ein sehr verbreiter-
tes Spektrum des Monolagenwachstums, einen durch eine Doppelbandenstruktur gekennzeichne-
ten spektralen Zuwachs beim Wachstum der Doppellage, sowie ein weitgehend konstant bleibendes
∆DRS-Spektrum ab der dritten Moleku¨llage.
Bevor im weiteren die spektralen A¨nderungen diskutiert werden, soll mit den Spektren
von PTCDA auf polykristallinem Gold verglichen werden.31 In diesem Falle sollten die opti-
Na¨herung folgende Relation:
∆DRS =
∆R
R |i
− ∆R
R |i−1
=
Ri −Ri−1
R0
(4.9)
= di−1 · [A×∆′′ + B ×∆′]
+ ∆d · [A× (′′i−1 + ∆′′) + B × (′i−1 + ∆′ − 1)],
wobei ˆi − ˆi−1 = ∆ˆ = ∆′ − ı∆′′ die A¨nderung in der zugrundeliegenden dielektrischen Funktion ˆ des
Adsorbats darstellt. Dieser Ansatz setzt voraus, daß die optischen Eigenschaften des Substrates wa¨hrend
des Schichtwachstums konstant sind.
31Die polykristallinen Au-Filme wurden durch Aufdampfen von Gold auf ausgeheizte Glassubstrate bei
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schen Eigenschaften der PTCDA-Schicht außerhalb des Einflußbereichs der Au-Oberfla¨che
durch die bekannten optischen Konstanten fu¨r PTCDA beschrieben sein. Die DRS-Spektren
sowie ausgewa¨hlte DRS-Differenzspektren sind in Abb. 4.34 gezeigt.
Es la¨ßt sich erkennen, daß auf polykristallinem Gold die DR-Spektren fu¨r Schichtdicken
gro¨ßer 1 ML ein gleichbleibendes Aussehen behalten, deren Intensita¨t mit der Bedeckung
steigt. Der Charakter der Spektren von Filmdicken gro¨ßer 2–3 ML kann gut durch die
bekannten optischen Konstanten von polykristallinem PTCDA [92] beschrieben werden (ge-
strichelte Linie in Abb. 4.34a)). Die spektralen Zuwa¨chse bleiben bereits ab ca. 1,6 ML im
wesentlichen konstant und tragen polykristallinen Charakter. Im Fall der du¨nneren Schich-
ten schmieren die Banden zunehmend aus, und bei Schichtdicken kleiner 0,5 a¨quivalenten
Moleku¨llagen verwischen sie vollsta¨ndig. Dies ist ein erstes Anzeichen fu¨r eine relativ große
Substrat-Moleku¨l-Wechselwirkung. Die Spektren gro¨ßerer Bedeckungen sind charakterisier-
bar durch zwei Banden i und iii , deren Position an 2,23 und 2,45 eV fu¨r verschiedene
Bedeckungen nahezu konstant bleibt (vgl. Ref. [144, 154]). Wa¨hrend die Bande i im Fall
PTCDA auf Glimmer Peak1 entspricht, ist die Bande iii weder mit Peak2 noch mit Peak3
vergleichbar, sondern ist auf den Verlauf der dielektrischen Konstanten bzw. der Koeffizi-
enten A,B des Goldsubstrates zuru¨ckzufu¨hren. Sie ist hauptsa¨chlich durch die Flanke des
Koeffizienten B an 2,5 eV verursacht, vgl. Abb. 4.29b). Aus diesem Grund wurde eine vom
vorigen Kapitel abweichende Bezeichnung der Banden gewa¨hlt.
a) b)
1 . 6 1 . 8 2 . 0 2 . 2 2 . 4 2 . 6 2 . 8 3 . 0
0 . 0 0
0 . 0 2
0 . 0 4
0 . 0 6
0 . 0 8
0 . 1 0
0 . 1 2
 S i m
( i )
( i i i )
-D
R
/R
E  ( e V )
 6
 5 . 6
 5 . 1
 4 . 6
 4 . 1
 3 . 6
 3 . 1
 2 . 6
 2 . 1
 1 . 6
 1 . 1
 0 . 6
 0 . 3
 0 . 1
1 . 8 2 . 0 2 . 2 2 . 4 2 . 6 2 . 8
0 . 0 0 0
0 . 0 0 2
0 . 0 0 4
0 . 0 0 6
0 . 0 0 8
0 . 0 1 0
0 . 0 1 2
0 . 0 1 4
+ 0 , 0 0 4
( i i i )
( i )
-D
D
R
S
E  ( e V )
 5 . 6  - 5 . 1
 2 . 6  - 2 . 1
 1 . 6  - 1 . 1
 1 . 1  - 0 . 6
 0 . 6  - 0 . 1
 0 . 1  ( - 0 )
Abbildung 4.34: (a) Bedeckungsabha¨ngige ∆R/R-Spektren polykristalliner PTCDA-Filme auf
polykristallinem Gold, bis zu eine Dicke a¨quivalent zu 6 ML. Die Spektren sind durch die zwei
Banden i und iii gekennzeichnet. Sie sind, abgesehen von der noch nicht sehr deutlichen Aus-
pra¨gung von Bande i , weitgehend durch die bekannten optischen Konstanten von pc-PTCDA
[92] beschrieben, wie aus dem Vergleich mit einem errechneten/simulierten Spektrum fu¨r 2 nm
(∼ 6 ML, gestrichelte Linie) Filmdicke ersichtlich ist. (b) Ausgewa¨hlte ∆DRS-Spektren: Bereits
ab einer Dicke von 1.6 ML tragen die Spektren die fu¨r polykristallines Wachstum typischen Zu¨ge.
Bevor die DR-Spektren im einzelnen diskutiert werden, sollen die wesentlichen Un-
terschiede zwischen polykristallinen Filmen und hochgeordneten Filmen von PTCDA auf
Au(100) zusammengefaßt werden: Als Hauptunterschied ist das Auftreten einer neuen Ban-
de ii an ' 2,32 eV auf Au(100) ab einer Filmdicke von gro¨ßer als ca. 1,5 ML festzuhalten.
Raumtemperatur im Hochvakuum hergestellt.
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Allerdings nimmt die Intensita¨t dieser Bande mit zunehmender Filmdicke wieder leicht
ab (Abb. 4.32). Die PTCDA-Doppellage ist zudem durch eine schwache Bande o bei 2,1
eV gekennzeichnet. Fu¨r Filme geringerer Dicke finden wir im Fall PTCDA/Au(100) sowie
PTCDA/Au(pc) nur eine unspezifische breite Struktur, die zuvor genannte Bande o kann
jedoch durchaus zu der relativ langen niederenergetischen Taille beitragen. Die Bande i
ist in den Spektren sehr du¨nner Filme noch nicht vertreten, wird ab 3,5 ML Filmdicke
ausgepra¨gter und intensiver. Fu¨r große Schichtdicken (> 6 ML) gleichen sich die Spektren
hochgeordneter und polykristalliner Filme. Doch sollen nun, beginnend mit der Monomer-
lage, die Spektren na¨her untersucht werden.
Monolage Die breite unstrukturierte Bande im Spektrum der Monolage deutet auf eine
recht starke Wechselwirkung des PTCDA mit dem Goldsubstrat hin. Um Aufschluß u¨ber
die Art der Wechselwirkung mit dem metallischen Substrat zu erhalten, soll nun qualita-
tiv u¨berpru¨ft werden, ob sich diese spektrale Verbreiterung schon durch alleinige Annahme
einer Dipol-Dipol-Wechselwirkung erkla¨ren la¨ßt. Wa¨hrend sich im Fall von Glimmer, als
nahezu absorptionsfreies Substrat, der Einfluß des Substrates auf die PTCDA-Absorptions-
eigenschaften recht einfach als vergro¨ßerter dielektrischer Hintergrund beschreiben ließ, ist
nun, im Falle der stark vera¨nderlichen DF des Goldsubstrates, eine ausfu¨hrlichere Betrach-
tungsweise no¨tig. Dazu wurde das Modell eines (Punkt-)Dipolgitters vor einer dielektri-
schen bzw. metallischen Oberfla¨che von Bagchi et al. benutzt [22, 155]. Es ergibt sich als
Erweiterung des im Abschnitt 2.1.4 vorgestellten Dipol-Spiegeldipol-Modells, durch Sum-
mation u¨ber ein ausgedehntes 2-dimensionales isotropes Gitter. Folgende Unzula¨nglichkeit
dieses Modells muß beachtet werden: die Annahme von Punktdipolen wird der Ausdehnung
des U¨bergangsdipoles des S0 − S1 U¨bergangs (entlang der langen Achse des Perylenchro-
mophores) im Fall PTCDA nicht gerecht. Dadurch kommt es zu einer U¨berscha¨tzung der
Dipol-Dipol-Wechselwirkung. Desweiteren soll eine PTCDA-Einheitszelle als ein isotropes
PTCDA2-Supermoleku¨l angenommen werden, das die zwei nahezu orthogonal ausgerichte-
ten Moleku¨le in der Einheitszelle widerspiegelt. Die optischen Eigenschaften des PTCDA-
Gitters werden durch die im vorigen Kapitel vorgestellten DF einer molekularen Monolage
ML beschrieben. Diese DF wird nun ebenfalls fu¨r das ausgedehnte isotrope PTCDA2-Gitter
angenommen (Fall einer Monolage) um daraus eine supermolekulare, in der x,y-Ebene iso-
trope, Polarisierbarkeit α fu¨r PTCDA2 zu bestimmen. Mit Beru¨cksichtigung der Antei-
le der substratinduzierten Spiegeldipole α˜Au

kann dann die effektive DF des adsorbierten
Films BM zusammengesetzt werden, wie Schema 4.10 zusammenfaßt.
32 Die intermolekula-
ren Wechselwirkungen mit Effekten wie der Davydov-Aufspaltung sind durch die Nutzung
der im vorigen Kapitel vorgestellten DF einer molekularen Monolage ML schon beru¨cksich-
tigt – sie spiegelten sich in der Breite der Banden wider, es wird somit nur die dielektrische
Wechselwirkung mit dem metallischen Substrat erga¨nzt.
32Hierbei wird ein quadratisches Gitter der isotropen PTCDA2-Supermoleku¨le mit einer Gitterkonstante
von a =
√
AEZ (Fla¨che der Einheitszelle AEZ = 240 A˚
2
) gewa¨hlt. Die Ausdehnung des U¨bergangsdi-
pols entlang der molekularen Achse von PTCDA mit ca. 10 A˚ wird hier außer Acht gelassen, dies ist fu¨r
den kleinen Abstand der Spiegelebene sicherlich problematisch. Um das Punktdipolmodell dennoch fu¨r die
Spiegeldipole anwenden zu ko¨nnen, wurde der Abstand der Spiegelebene von den Moleku¨lebenen nach [156]
um 1 A˚ vergro¨ßert. Dadurch wurde eine Dipol-Dipol-Wechselwirkung in einer korrekten Gro¨ßenordnung
erhalten. Die wesentlichen Einzelheiten dieses Modells sind im Anhang A.4 zusammengestellt.
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
ML
−−−−−−−−→
a=
√
AEZ
α
α + α˜
Au

−−−−−−−−→
a=
√
AEZ
BM (4.10)
Diese doch recht gewagte Na¨herung schwacher Substratbindung la¨ßt sich rechtfertigen,
denn aus aktuellen Ergebnissen geht hervor, daß PTCDA nur schwach und nicht chemi-
sorptiv an die Au-Oberfla¨che gebunden ist – die vibronischen Eigenschaften der PTCDA-
Monolage werden durch das Au-Substrat kaum vera¨ndert [90, 157].
Die Ergebnisse dieser Simulation sind in Abb. 4.35 dargestellt.33 Unter Nutzung der di-
elektrischen Modellfunktion fu¨r die PTCDA-Monolage auf Glimmer, die bereits im vorigen
Abschnitt eingefu¨hrt wurde, ist das resultierende DRS-Spektrum in Abb. 4.35a) dargestellt.
Die Beru¨cksichtigung des dielektrischen Einflusses der Goldoberfla¨che durch die Annahme
virtueller (U¨bergangs-)Spiegeldipole bewirkt neben einer starke Rotverschiebung des Spek-
trums auch einen (scheinbaren) Zugewinn an Oszillatorsta¨rke (Hyperchromie). Dies ist in
Abb. 4.35b) deutlich sichtbar. Die starke Verbreiterung der Banden kann mit diesem rein
elektrodynamischen Modell jedoch nicht erkla¨rt werden, d.h. Ursache hierfu¨r sind die elek-
tronischen Wechselwirkungen von Moleku¨l und Metallzusta¨nden.
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Abbildung 4.35: (a) ∆R/R-Spektren fu¨r die PTCDA-Monolage auf Gold (opt. Konstanten fu¨r
Au nach [145]). Es sind die ∆R/R-Spektren, die sich direkt aus der dielektrischen Funktion des
Adsorbatfilms in linearer Na¨herung ergeben (durchgezogene Linie), sowie die u¨ber das Spiegeldi-
polmodell (∆R/RBM) nach Schema 4.10, [22] ermittelten DRS-Spektren (gestrichelte Linie) ge-
zeigt. Dazu wurde zum einen eine spektrale Breite der Banden von Γi = 0,11 eV analog zum
System/PTCDA Glimmer, zum anderen Γi = 0,35 eV im Lorentzoszillatormodell der Monolage
verwendet, siehe Text.
(b) Die der ∆R/R-Berechnung (lineare Na¨herung) zugrundeliegenden Im(ˆ)-Spektren.
33In den Simulationen zeigte es sich, daß fu¨r die DF der Monolage ein frequenzabha¨ngiger dielektrischer
Hintergrund nach [57] angenommen werden muß, um die DRS-Spektren auch im Bereich >2,5 eV gut
wiederzugeben. Im Fall von PTCDA auf Glimmer trat dieser Effekt in den Hintergrund, da dort das DRS-
Signal keine Anteile von Re(ˆ) enthielt.
94 4 PTCDA - Filme
Der verschmierte Charakter der DRS-Spektren wird erhalten, wenn die spektrale Breite
der vibronischen Banden in der Gro¨ße Γi ≥ 0,35 eV gewa¨hlt wird.34 Die Im()-Spektren sind
ebenfalls in Abb. 4.35b) zu sehen. Bei verbreiterten Banden wird das ∆R/R-Signal durch
die dielektrische Wechselwirkung mit dem Metallsubstrat weit weniger beeinflußt, jedoch
sind in 4.35b) immer noch Rotverschiebung und Hyperchromie festzustellen. Die Position
und Form der Bande an 2,4 eV wird gut wiedergeben.
Die qualitative U¨bereinstimmung dieses einfachen Punktdipolgittermodells mit dem Ex-
periment la¨ßt eine Modellierung mit delokalisierten U¨bergangsdichten (wie z.B. die Auf-
teilung auf virtuelle Atomladungen [26]) wu¨nschenswert und aussichtsreich erscheinen. So
wurde ku¨rzlich auf a¨hnlichen Niveau die elektronische Polarisation von Moleku¨lkristallen
und auf Metallen adsorbierten Moleku¨len quantitativ erfolgreich beschrieben [158, 159, fu¨r
PTCDA]. Dabei wurden ebenfalls Ladungen und Polarisierbarkeiten auf atomarer Ebene
verwendet, die mit ihren Spiegelpotentialen wechselwirken.
Doch wenden wir uns wieder dem Spektrum der PTCDA-Monolage zu. Die Ursache der
großen spektralen Verbreiterungen liegt in der Wechselwirkung zwischen PTCDA-Moleku¨l
und Au-Substrat: So wurde fu¨r auf Au adsorbiertes PTCDA eine Verbreiterung der mo-
lekularen Grenzorbitale HOMO und LUMO, die sich direkt in einer Verbreiterung des
S0 − S1 U¨bergangs wiederspiegeln sollte, durch DFT Rechnungen zu ≈ 0,5–1 eV ermit-
telt [160]. Diese Verbreiterung wurde durch die Hybridisierung der energetisch lokalisierten
Moleku¨lzusta¨nde mit den Au-6s Elektronen erkla¨rt. Sie wird zum einen durch die energe-
tische Streuung (multiple Aufspaltung) der Au 6s-Zusta¨nde und zum anderen durch eine
große Transferwahrscheinlichkeit zwischen Moleku¨l und Metall (’hopping integral’, T ≈ 0,5
eV) als Lebensdauerverbreiterung versta¨ndlich [156].
Spektrale Verbreiterungen vergleichbarer Gro¨ßenordnung (die die apparativen Verbrei-
terungen bei weitem u¨bersteigen) werden in der Ultraviolett-Photoelektronenspektroskopie
(UPS), fu¨r PTCDA-Mono- und Multilagen gemessen [161, 162]. Da der UPS-Messung eine
optische Anregung mit anschließender Autoionisation zugrunde liegt, sollten die dort gemes-
sen Bandenbreiten mit denen der Absorptionsmessung vergleichbar sein. Aber auch mittels
Rastertunnelspektroskopie (STS), in der keine (optischen) Auswahlregeln gelten, wurden
z.B. fu¨r PTCDA/Au(100) Halbwertsbreiten um 400 meV [153] ermittelt. Eine eventuelle
Mischung/Hybridisierung von besetzten Gold 6s-Zusta¨nden mit besetzten und unbesetz-
ten Zusta¨nden der adsorbierten PTCDA-Moleku¨le ist allerdings nur dann optisch meßbar
bzw. sichtbar, wenn diese Beimischungen fu¨r besetzte und unbesetzte PTCDA-Zusta¨nde
unterschiedliche Parita¨t haben und somit optisch anregbar sind. Nur eine Lebensdauerver-
breiterung wird stets Niederschlag in den optischen Spektren finden.
Dimer Aus den zum Teil bereits erwa¨hnten STS- und PES-Untersuchungen von adsor-
bierten Moleku¨len auf Metallen gibt es zudem Hinweise, daß sich insbesondere die erste
Monolage auf Gold und anderen Metallen als Grenzschichtlage in ihren Eigenschaften von
den weiteren Lagen unterscheidet [163–165].
Auch in unserem Fall treten mit Wachstum der zweiten Moleku¨llage PTCDA-typische
Strukturen im DR-Spektrum auf: Aus der breiten Bande der Monolage entwickelt sich eine
Doppelbandenstruktur, wie Abb. 4.32 zeigt. In den ∆DRS-Spektrum kann der Zuwachs
sehr gut vom unterliegenden Signal der Monolage getrennt werden, siehe Abb. 4.33. Die
34Die Intensita¨tsverha¨ltnisse der U¨berga¨nge blieben dabei unvera¨ndert. Sie entsprechen den bei der Mo-
dellierung des Monolagenspektrums auf Glimmer (s.o) verwendeten.
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zwei Banden an ∼ 2.33 und ∼ 2.48 eV sind klar zu erkennen. Das Differenzspektrum la¨ßt
sich gut mit der DF der freien Monolage, ML, erkla¨ren: Im Vergleich mit Abb. 4.35 wird die
U¨bereinstimmung deutlich: Die Banden ko¨nnen der 1. und 2. vibronischen Progression des
Monomer S0−S1-U¨bergangs zugeordnet werden. Die im Fall PTCDA/Glimmer gut sichtbare
3. vibronische Bande, die an ca. 1,65 eV zu erwarten ist, la¨ßt sich hier allerdings nur im
Rauschen erahnen. Sie wird durch den Verlauf der Substratreflexion stark geda¨mpft (vgl.
Abb. 4.35). Aus den Bandenpositionen dieser zweiten PTCDA-Lage auf Au(100) folgt im
Vergleich zur vollen Monolage von PTCDA/Glimmer eine Rotverschiebung der Doppellage
von ca. 10 meV. Aus Abb. 4.33 la¨ßt sich zudem die Dimerlage als Ursache der Bande ii
eindeutig identifizieren.
Diese Beobachtungen belegen, daß die erste Monolage PTCDA auf Gold durch die auf-
tretende Bindung so stark beeinflußt wird, daß sie nicht mehr in der (von PTCDA auf
Glimmer) gewohnten Weise elektronisch mit der na¨chsten Moleku¨llage wechselwirken kann.
Dies hat zufolge, daß wir ein nahezu ungesto¨rtes Monomer auf einer hybridisierten PTCDA-
Monolage auf Au vorfinden. Es fa¨llt jedoch ein zusa¨tzlicher U¨bergang o bei 2,1–2,2 eV auf.
Wie ist diese Bande mit dem eben gesagten in Einklang zu bringen?
Es bieten sich zwei Mo¨glichkeiten der Erkla¨rung an: Zum einen wurde von Hennessy et
al. [66] ein Feature a¨hnlichen spektralen Charakters in Messungen von Bulovic et al. [55]
(an ' 2,17 eV) als phononenassistierte Absorption interpretiert. In unserem Fall kann eine
nichtverschwindende vibronische Kopplung mit der unterliegenden, hybridisierten PTCDA-
Schicht durchaus zu einer solchen Bande fu¨hren, denn wie bereits oben angedeutet, bleiben
die vibronischen Eigenschaften sehr du¨nner PTCDA-Schichten vom Au-Substrat weitgehend
unbeeinflußt.
Zum anderen besteht die Mo¨glichkeit, diese Bande ebenfalls durch einen Ladungstransfer
auf das PTCDA zu erkla¨ren, der von der Goldoberfla¨che induziert wird. Fu¨r verschiedene
organische Moleku¨le wurde im Kontakt zu Metallen ein Ladungstransfer beobachtet, der sich
insbesondere durch eine Dipolschicht in der Na¨he der Grenzfla¨che a¨ußert [166]. Im Fall der
PTCDA/Au-Grenzfla¨che wurde diese Dipolbarriere zu ∆ ∼ 0,2 eV bestimmt [161]. Als deren
Ursache wird ein partieller Ladungstransfer zwischen PTCDA und Substrat angenommen
(PTCDA+δ). Im Falle der Monolage wu¨rde diese Bande in der sehr breiten Bande des
S0 − S1 U¨bergangs aufgehen bzw. verschmieren, wie der Vergleich von Abb. 4.33b) und
4.35a) nahelegt.
Damit ist auch versta¨ndlich, daß sich die PTCDA-Dimerlage auf Gold grundsa¨tzlich
von dem (wenig beeinflußten) Dimer auf Glimmer unterscheidet. Wa¨hrend auf Glimmer
das Dimerspektrum in seiner Form dem Spektrum der langen Kette schon sehr a¨hnelt (vgl.
Abb. 4.12) ist hier die Wechselwirkung zwischen erster und zweiter Lage nur schwach, die
Perylenchromophore wechselwirken, obwohl sie gestapelt angeordnet sind, nicht ’resonant’.
Die erste PTCDA-Lage ist durch die Wechselwirkung mit dem Goldsubstrat elektronisch
so gesto¨rt, daß sie fu¨r die Moleku¨le der zweiten PTCDA-Lage als Teil eines schwach wech-
selwirkenden Substrats wirkt. Oder anders gesagt, die PTCDA-Monolage auf Au wirkt als
Puffer zwischen Metall und zweiter PTCDA-Moleku¨llage.
Oligomer Es wurde bereits erwa¨hnt, daß die Position von Peak1 an (2,34 eV) mit der
Position der Bande i Fall PTCDA/Au korrespondiert. Das Auftreten der Bande ii aus
der PTCDA-Doppellage in Spektren auch gro¨ßerer Dicke als 2–3 ML deutet darauf hin,
daß Probenbereiche gro¨ßerer Dicke mit Bereichen geringer Dicke koexistieren. Dies wird
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insbesondere im Vergleich mit den ∆DRS-Spektren in Abb. 4.33 deutlich, denn bereits ab
Vollendung der zweiten Moleku¨llage sind die spektralen Zuwa¨chse schon rein oligomerischen
Charakters.
Bereiche gro¨ßerer PTCDA-Filmdicken besitzen bereits weitgehend die Eigenschaften lan-
ger Moleku¨lstapel bzw. -Ketten, und sind durch eine rotverschobene niederenergetische Ban-
de i charakterisiert, wie im Fall PTCDA/Glimmer festgestellt wurde (Peak1 bei 4 ML an
' 2,25 eV). Deshalb wird die Bande i mit zunehmender Filmdicke intensiver. Auch die
Bande iii , die durch die optischen Eigenschaften des Substrats induziert ist, wa¨chst, da
durch die Zunahme der Filmdicke auch die spektrale Intensita¨t des unterliegenden PTCDA
ansteigt. Die spektrale Form a¨ndert sich jedoch nicht. Dieses Verhalten ist ein weiterer Be-
leg fu¨r Stranski-Krastanov-Wachstum35 von PTCDA auf Au-Oberfla¨chen, gekennzeichnet
durch ein schon bei geringen Filmdicken beginnendes Aufrauhen der Schicht, wie bereits
fu¨r das Wachstum von PTCDA auf Au(111) [144, 151, 167] berichtet wurde. Somit ist
durch die U¨berlagerung der optischen Eigenschaften verschiedener Filmdickenbereiche die
Verschiebung der niederenergetischen Bande i bei steigender Filmdicke weniger auffa¨llig als
die Verschiebung von Peak1 im Fall von PTCDA auf Glimmer.
Vergleich mit anderen PTCDA/Metall-Systemen Auf anderen einkristallinen Goldober-
fla¨chen werden a¨hnliche ∆R/R-Spektren gemessen. In Abb. 4.36 ist der Fall PTCDA auf
Au(111) gezeigt [120]. Man erkennt, daß sich mit weiter steigender Schichtdicke > 6 ML die
DRS-Spektren denen polykristalliner Schichten angleichen. So ist im Spektrum der 8 ML
dicken Schicht in Abb. 4.36 kein Einfluß des Dimers mehr zu zu erkennen.
Das oben diskutierte Stranski-Krastanov-Wachstum wurde auch fu¨r das Wachstum von
PTCDA auf einer Reihe von anderen einkristallinen Metallsubstraten beschrieben, siehe
u.a. [167–169]. Bei erho¨hten Temperaturen kann zudem das Wachstum von Kristalliten
beobachtet werden [170]. Es sind jedoch nur wenig vergleichbare optische Untersuchun-
gen der Absorptionseigenschaften von du¨nnen PTCDA-Filmen auf Metallen bekannt. Ein
gro¨ßerer Teil der optischen Untersuchungen widmet sich Pha¨nomenen wie Lumineszenz und
PL-Lo¨schung an Metallberfla¨chen. Von Schneider [65] wurden Photolumineszenz (PL) und
PL-Anregungsspektren von 30 ML dicken PTCDA/Ag(111)-Filmen dokumentiert. Bei ver-
schiedenen Wachstumsbedingungen wurden die spektralen A¨nderungen mit dem U¨bergang
von Stranski-Krastanov-Wachstum zu Insel- und Kristallitwachstum und den damit verbun-
denen PTCDA-Strukturen zugeordnet. Fu¨r du¨nnere Filme sind, wegen der zunehmenden
Lumineszenzlo¨schung durch das Metallsubstrat, mit dieser Methode leider keine Aussagen
mo¨glich.
Mit den ∆R/R-Messungen liegen nun optische Daten fu¨r den PTCDA-Goldkontakt, als
Moleku¨l/Metall-Interface vor. Es bietet sich deshalb die Mo¨glichkeit, in einem kleinen Ex-
kurs auf die Excitonenbindungsenergie einzugehen, einem Schlu¨sselparameter in der Physik
organischer optoelektronischer Bauelemente. Die Excitonenbindungsenergie ist die Energie,
die beno¨tigt wird, aus einem einfach angeregten Moleku¨l (’molekulares’ Elektron-Loch-Paar)
durch Ladungstrennung ein freies Elektron-Loch-Paar zu erzeugen. Sie ist durch die Diffe-
renz zwischen optischer und elektrischer Bandlu¨cke bestimmt, wobei sich die elektrische
35Auch als layer-plus-island-growth bezeichnet. Dies beschreibt sehr gut, daß ein unvollsta¨ndiges Lagen-
wachstum erfolgt, d.h. eine hohe Zahl unvollsta¨ndiger Lagen auf der Probe existieren, aber auch kein reines
Tu¨rmchen-/Inselwachstum erfolgt. Fu¨r eine Diskussion dieser Wachstumstypen, auch in Bezug auf die spek-
troskopischen Auswirkungen, sei auf [130] verwiesen.
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Abbildung 4.36: Bedeckungsabha¨ngige ∆R/R Spektren hochgeordneter PTCDA Filme auf
Au(111), adaptiert aus [120]. Die Bande ii verliert mit zunehmender Schichtdicke relativ zu den
Banden i und iii an Gewicht. Mit zunehmender Schichtdicke gleichen die Spektren immer mehr
den DRS Spektren von PTCDA-Filmen auf polykristallinem Gold, vgl. Abb. 4.34a).
Bandlu¨cke aus dem energetischen Abstand zwischen ho¨chstem besetzen Zustand (HOMO)
und niedrigstem unbesetzten Zustand (LUMO) der Schicht ergibt.36 Bei Untersuchungen
der Moleku¨l-Metall Grenzfla¨che wurde mangels experimenteller Daten bisher stillschwei-
gend davon ausgegangen, daß die optische Bandlu¨cke der Moleku¨le in der Grenzschicht
identisch dem des Moleku¨lkristalls bzw. dicker Moleku¨lfilme ist. Im Fall von PTCDA ist fu¨r
dicke Filme eine Excitonenbindungsenergie in der Gro¨ßenordnung von 0,6 – 0,8 eV ermit-
telt worden [115, 162].37 Aus STS und PES Untersuchungen geht hervor, daß im Vergleich
zum dicken Film die elektrische Bandlu¨cke im Fall einer Monolage von PTCDA auf Au um
ca. 0,5 eV und im Fall von 2–3 ML dicken Filmen um 0,25 eV reduziert ist [158]. Wie in
den Untersuchungen in diesem Kapitel beschrieben, ist fu¨r du¨nne Schichten eine ebenfalls
reduzierte U¨bergangsenergie feststellbar. In der Monolage auf Au finden wir als optische
U¨bergangsenergie einen Wert von ca. 1.9–2.0 eV fu¨r die Monolage und 2,05 bis 2,1 eV fu¨r
das Oligomer, siehe Abb. 4.33. Im Vergleich zum Kristall bzw. zu dicken Schichten la¨ßt sich
das Maximum des niederenergetischen U¨bergangs [in Im(ˆ)] an 2,22 eV ausmachen. In der
Differenz der Werte ergibt sich fu¨r die Monolage im Vergleich zum Volumen eine um 0,25
eV reduzierte Excitonenbindungsenergie. Auch im Fall von 2–3 ML dicken Schichten la¨ßt
sich ein um 0,1 eV verringerter Wert ermitteln. Diese, u¨ber eine bloße Verschiebung hinaus-
gehende Beeinflussung der molekularen elektronischen Zusta¨nde, deutet abermals auf einen
nicht zu unterscha¨tzende Wechselwirkung zwischen Goldoberfla¨che und Moleku¨lschicht hin.
36Diese Positionen lassen sich mittels Photoelektronenspektroskopie (PES) und inverser PES, oder
(Raster-)Tunnelspektroskopie (STS) ermitteln, siehe z.B. [166].
37Die Methoden der Ermittelung unterscheiden sich in der Literatur, zum einen werden zur Ermittelung
der elektrischen und optischen Bandlu¨cke (transport gap & optical gap) die Flanken der Banden in den
PES/IPES Spektren sowie die der niederenergetischen Absorptionskante herangezogen, zum anderen die
Positionen der Bandenmaxima in PES/IPES und der Absorption [besser in Im(ˆ)] unter Beachtung der
vibronischen Verbreiterung.
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Auch richten sich die elektronischen Niveaus der adsorbierten PTCDA-Schicht so nach der
Fermienergie des Metallsubstrates aus, daß das HOMO-Band um ∼ 2.2 eV unter der Fer-
mienergie zu liegen kommt, wie aus STS und PES/IPES-Messungen [153, 158], sowie aus
den bereits erwa¨hnten DFT-Simulationen hervorgeht. Die DFT-Modellierungen geben In-
diz fu¨r ein Ladungsneutralita¨tsniveau der Moleku¨lschicht, das energetisch im oberen Drittel
des HOMO-LUMO-Lu¨cke liegt, und seine Ursache in einer hohen lokalen Zustandsdichte
in der Bandlu¨cke hat. Dies wa¨re ebenfalls ein Anzeichen einer relativ starken chemischen
Wechselwirkung an der PTCDA/Au-Grenzfla¨che [160].
4.3.4 Zusammenstellung der Ergebnisse PTCDA/Au
Am Ende dieses Abschnitts sollen als wesentliche Ergebnisse fu¨r das System PTCDA/Au(100)
noch einmal festgehalten werden:
• Das strukturlose Spektrum der Monolage deutet auf eine starke Moleku¨l-Substrat-
Wechselwirkung mit durch Hybridisierung verbreiterten Zusta¨nden hin.
• Eine nur schwach vom (ungesto¨rten) Monomer abweichende Signatur der Dimerlage
kann mit einer sehr schwachen Wechselwirkung der zweiten Monolage mit der hybri-
disierten Monolage erkla¨rt werden.
• In den Spektren der Dimerlage taucht an ca. 2,15 eV ein breiterer niederenergeti-
scher U¨bergang auf. Sein Vorkommen auch in der Monolage kann nicht ausgeschlossen
werden.
• Eine wa¨hrend der Beschichtung noch lange sichtbare Bande der Dimerlage ist eine
optische Besta¨tigung fu¨r vorherrschendes Stranski-Krastanov-Wachstum.
• Aus den optischen Messungen la¨ßt sich schließen, daß die Excitonenbindungsenergie
fu¨r Multilagen von PTCDA am Au-Metallkontakt nur geringfu¨gig kleiner ist als der
Wert fu¨r dicke Schichten. Nur im Bereich der PTCDA-Monolage, als Grenzschicht
zum Metall, ist die Excitonenbindungsenergie deutlich um 0,25 eV abgesenkt.
4.4 Zusammenfassung
Mit PTCDA/Mica(0001) und PTCDA/Au(100) sind zwei Systeme untersucht worden, in
denen hochgeordnetes epitaktisches Wachstum der PTCDA-Filme zu finden ist. Die sehr
differierenden spektralen A¨nderungen ko¨nnen zum einen auf rein optische Effekte als auch
auf chemische Wechselwirkungen, die durch die ho¨chst verschiedene Natur der Substra-
te sehr unterschiedliches Ausmaß haben, erkla¨rt werden. Ab einer Filmdicke von ca. 2–3
Moleku¨llagen ist dieser Einfluß jedoch schon nicht mehr zu spu¨ren, und spektrale A¨nderun-
gen beruhen ausschließlich auf unterschiedlichen Wachstumsmodi, wie Frank-van-der-Merve-
oder Stranski-Krastanov-Wachstum, die u¨ber dielektrische Effekte, z.B. durch von verschie-
dene Oberfla¨chen-Rauhigkeiten oder Wachstum von Kristalliten, ihren Niederschlag in den
Spektren finden.
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Im na¨chsten Kapitel wird unter Nutzung der gewonnenen Kenntnisse das Heteroschicht-
system Phoalocyanin/PTCDA untersucht. Eine Vielzahl von Effekten illustriert die Bedeu-
tung der intermolekularen Wechselwirkungen die zwischen verschiedenen Moleku¨lsorten in
Heteroschichten und Moleku¨lstapeln auftreten.
5 Ausblick: Phthalocyanin/PTCDA
Heteroschicht
In diesem Kapitel werden die optischen Eigenschaften des Heteroschichtsystems von Ti-
tanylphthalocyanin (TiOPc) auf PTCDA vorgestellt und diskutiert. Diese Heteroschichten
wurden durch sequentielles Abscheiden von TiOPc und PTCDA auf der Glimmer(0001)-
Oberfla¨che pra¨pariert und mittels ∆R/R- und Photolumineszenzmessungen charakterisiert.
Ein Großteil dieser Schichten wurden in einer mitbetreuten Diplomarbeit von T. Dienel un-
tersucht [6]. Zur Einfu¨hrung werden die optischen Eigenschaften von TiOPc Schichten auf
Glimmer(0001) in Erga¨nzung ku¨rzlich berichteter AFM-Untersuchungen [171] vorgestellt.
5.1 TiOPc - Filme
5.1.1 Stand der Literatur/Vorbemerkungen
Das Moleku¨l TiOPc
Neben den Perylenderivaten steht die Moleku¨lgruppe der Phthalocyanine (Pc) schon lan-
ge im Blickfeld der Forschung. Ihre hohe Stabilita¨t fo¨rderte fru¨h die die Verwendung als
Pigmente. Dies a¨ußert sich in einer guten Verfu¨gbarkeit, wie auch in der großen Vielfalt
erha¨ltlicher Phthalocyaninderivate. Eine weiterer Aspekt ist, daß die Phthalocyanine neben
den Porphyrinen zur Stoffklasse der Pyrrolderivate geho¨ren, und so enge Verwandschaft zu
den Chromophoren von Biomoleku¨len wie Chlorophyll oder Ha¨moglobin besteht.
a) b)
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Abbildung 5.1: (a) Strukturformel (ohne Wasserstoffatome) und (b) van-der-Waals Kalottenmo-
dell des Titanylphthalocyanin (TiOPc) Moleku¨ls.
Das Grundgeru¨st eines Pc-Moleku¨ls besteht aus vier Benzol-kondensierten Pyrrolringen,
die u¨ber Stickstoffbru¨cken zu einem Ringsystem verbunden sind. Die in das Moleku¨lzen-
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trum orientierten 4 Stickstoffatome dieses 16-gliedrigen Ringes gehen zur Befriedigung frei-
er Valenzen Bindungen mit Liganden ein. So kann durch Komplexierung ein zweiwertiges
Metallion eingebunden werden (Metallphtalocyanine, wie ZnPc, PbPc...), oder es werden 2
Wasserstoffatome eingebaut (H2Pc). Bedingt durch die unterschiedliche Gro¨ße dieser Ligan-
den, ko¨nnen die so entstehenden (Metall-)Phthalocyanine in ihrer Geometrie von flachen bis
zu hu¨tchenfo¨rmigen Moleku¨len variieren. Die Monomereigenschaften (z.B. Spektren gelo¨ster
Moleku¨le) bleiben dabei sehr a¨hnlich [172]. Die jeweilige molekulare Geometrie fu¨hrt jedoch
zu recht unterschiedlichen molekularen Packungen der verschiedenen Phthalocyanine in den
Moleku¨lkristallen, und somit zu unterschiedlichen Chromophorwechselwirkungen [173–175].
Diese Eigenart findet Niederschlag in weit streuenden optischen Eigenschaften verschiedener
Phthalocyaninderivate im festen Zustand [176].
In diesem Kapitel wird Titanyl-Phthalocyanin (TiOPc) im Mittelpunkt des Interesses
stehen, das auch weitere Trivialnamen wie Oxotitanium(IV)-Phthalocyanin oder Titanoxid-
Phthalocyanin tra¨gt. Wie aus den Namen deutlich wird, erfolgt hier die Komplexierung
u¨ber das 2-wertige Titan-Atom des TiO2+. Die Strukturformel und die ra¨umliche Darstel-
lung sind in Abb. 5.1 gegeben. Die Monomerspektren (Emission und Absorption), gezeigt
in Abb. 5.2, sind typisch fu¨r gelo¨ste Phthalocyaninderivate: Der S0−S1-U¨bergang ist durch
die hohe Symmetrie des Moleku¨ls mehrfach entartet, jedoch sind die Schwingungsbanden
nicht so klar strukturiert wie bei den Perylenderivaten. Aus der Lage des Absorptionsmaxi-
mums an 1,79 eV und der niederenergetischsten Emissionsbande bei 1,755 eV la¨ßt sich eine
Stokesverschiebung in CH2Cl2 zu ∼35 meV ermitteln.
Die große Vielfalt der Phthalocyaninderivate bedingt eine sehr breit gestreute Literatur.
So wird im weiteren Verlauf des Kapitels, falls konkrete Untersuchungen zu TiOPc fehlen,
auch Bezug auf das sehr verwandte Vanadyl-Phthalocyanin (VOPc) genommen, das auch
in seinen Festko¨rpereigenschaften viele A¨hnlichkeiten zu TiOPc aufweist [177].
TiOPc - Kristallstruktur und Festko¨rperabsorptionsspektren
Es wurden in Strukturuntersuchungen eine Vielzahl von Phasen des TiOPc-Moleku¨lkristalls,
teils unter verschiedenen Namen, beschrieben. Die wichtigsten Strukturen sind α-Phase
(auch Phase II genannt), β-Phase (Phase I) und die Y-Phase. Die Daten der Kristallstruk-
turen sind in Tabelle 5.1 angegeben, die molekulare Packung ist in Abb. 5.3 illustriert. Fu¨r
das Wachstum von Moleku¨lfilmen auf glatten Oberfla¨chen erscheinen Strukturen gu¨nstig,
die der β- oder der Y-Phasenstruktur nahekommen, denn in diesen Phasen gibt es Ebenen,
in denen die Pyrrolgrundgeru¨ste der Moleku¨le flach und dicht liegen. Die Moleku¨lordnung
der α-Phase bietet keine derartigen ’glatten’ Ebenen an.
Die unterschiedlichen Kristallphasen von TiOPc sind mit verschiedenen Absorptions-
spektren verknu¨pft. Deshalb la¨ßt sich aus den verschiedenen Spektren auf die Struktur in
aufgedampften Filmen ru¨ckschließen, ohne auf Ro¨ntgenbeugung angewiesen zu sein. Die
Spektren dieser Kristallphasen, und das Monomerspektrum zum Vergleich, zeigt Abb. 5.4.
Es wird deutlich, daß in der Literatur zum Teil recht widerspru¨chliche Angaben bzgl. der
Sta¨rke der Absorption und auch in der konkreten Form der Spektren gibt (insbesonde-
re β-Phase). Wie Messungen von Yonehara et al. zeigen, ko¨nnten sich diese Unterschiede
durch die Ausrichtung der Moleku¨lebenen relativ zur Substratebene erkla¨ren lassen, wobei
u¨berwiegend senkrecht stehende Moleku¨le bei senkrechtem Lichteinfall eine verringerte Ab-
sorption aufweisen [181]. Durch die im nahen Infrarot liegende Absorption hat TiOPc als
organischer Halbleiter bereits seit geraumer Zeit technische Relevanz als Photoleiter z.B. in
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Abbildung 5.2: Nahezu symmetrische Absorptions- und Fluoreszenzspektren von TiOPc, gelo¨st
in Methylenchlorid (CH2Cl2) (aus [178]). Aus der Lage der Hauptbanden von Absorption und
Fluoreszenz la¨ßt sich eine Stokes-Verschiebung von ca. 35 meV bestimmen. Weiterhin erkennt man
Substrukturen im Absorptions- und Fluoreszenzspektrum mit Banden bei 1,59 eV und 1,69 eV
sowie 1,87 eV und 1,99 eV [172].
Laserdruckern in Kombination mit GaAs-Halbleiterlasern (speziell die Kristallmodifikation
Y-Phase [182, 183]). Die Absorptionseigenschaften der verschiedenen TiOPc-Kristallphasen
wurden ju¨ngst von Nakai et al. quantenchemisch na¨her untersucht [184]. Auf ZINDO/S-
Basis und unter Einbezug von CT-Excitonen konnte eine gute Beschreibung der Absorption
von α- und β-Phase erreicht werden; Auch in zeitaufgelo¨sten Absorptionsmessungen wurden
Anzeichen fu¨r Ladungstransferprozesse gefunden [178].
Fu¨r die optische Auswertung der Schichtdicken sollen im weiteren folgende spezifische in-
tegrale optische Dichten dienen: α-Phase 1
d
∫
OD(d,E) dE ' 0,009 nm−1 eV, amorphe Filme
0,006 nm−1 eV, jeweils im Schichtdickenbereich von dTiOPc ∼ 100 nm (Integrationsintervall
[1,3–2,4] eV). Diese Werte lassen sich durch Vergleich der recht unterschiedlichen Werte aus
[178, 181, 182] abscha¨tzen. Fu¨r du¨nnere Schichten ist, wie bereits fu¨r Fall PTCDA im vori-
gen Kapitel erla¨utert, die spezifische integrale optische Dichte ho¨her. Fu¨r Schichtdicken um
dTiOPc ∼ 10 nm ergibt sich fu¨r eine amorphe Schicht 1d
∫
OD(d,E) dE ' 0,0065 nm−1 eV,
ein im Vergleich etwa 8% ho¨herer Wert. Neben den Absorptionsspektren unterscheiden sich
auch die Photolumineszenzspektren der verschiedenen Kristallphasen deutlich, wie Abb.
5.15 zeigt. Somit kann durch die Auswertung von Absorptions- und Emissionsmessungen
eine gute Strukturzuordnung getroffen werden.
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Tabelle 5.1: Die Kristalldaten der wichtigsten TiOPc Kristallphasen.
α-Phase (Phase II) β-Phase (Phase I) Y-Phase
triklin monoklin monoklin
a /A˚ 12,16 13,41 13,85
b /A˚ 12,58 13,23 13,92
c /A˚ 8,64 13,81 15,14
α 96,3◦ 90◦ 90◦
β 95,0◦ 103,7◦ 120,2◦
γ 67,9◦ 90◦ 90◦
N 2 4 4
VEZ/A˚
3 1216,5 2380,4 2522,2
Vmol/A˚
3 608,2 595,1 630,6
Ref. [179] [179] [180]
a)
b)
c)
Abbildung 5.3: Die Moleku¨lanordnung in den wichtigsten Kristallphasen von TiOPc: (a) α-Phase
(Phase II), (b) β-Phase (Phase I) und (c) Y-Phase, (Strukturdaten aus Cambridge Structural
Database). Dargestellt sind zudem die resultierende Moleku¨lanordnung in einer Monolage (ab-
Ebene) von β-Phase und Y-Phase, die epitaktisches geordnetes Wachstum ermo¨glichen. Zusa¨tzlich
ist ein (kopfstehendes) Moleku¨l der zweiten Lage in gru¨ner Fa¨rbung eingezeichnet.
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Abbildung 5.4: Die Absorptionsspektren der wichtigsten Kristallphasen von TiOPc in Aufdampf-
schichten: (a) α-Phase (auch als Phase II bezeichnet), β-Phase (auch Phase I) und Y-Phase nach
Mizugichi et al. [182].
(b) α-Phase und β-Phase nach Tsushima et al. [178]. Weiterhin sind die Spektren amorpher Filme
und von TiOPc gelo¨st in CH2Cl2 gezeigt. Man beachte die unterschiedliche Skalierung auf der
OD-Achse!
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Abbildung 5.5: Die Emissionsspektren
der wichtigsten Kristallphasen von TiOPc
(Aufdampfschichten): α-Phase (Phase II),
β-Phase (Phase I). Zum Vergleich ist das
Spektrum eines amorphen Films und das
Spektrum von gelo¨stem TiOPc gezeigt.
(Daten aus Tsushima et al. [178]).
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5.1.2 TiOPc auf Glimmer(0001)
Fu¨r TiOPc gibt es eine Reihe von Untersuchungen an Aufdampfschichten. Die Struktur
von du¨nnen Schichten ha¨ngt stark von den Pra¨parationsparametern wie Substrattempera-
tur, Depositionsrate und Oberfla¨chenbeschaffenheit des Substrats ab. Bei Raumtemperatur
herrscht auf einer Vielzahl von Substraten amorphes Filmwachstum vor, bei erho¨hter Sub-
strattemperatur kann das Wachstum der α-Phase induziert werden [185]. Auch die Behand-
lung mit Lo¨sungsmittelda¨mpfen oder nachtra¨gliches Tempern der Schichten kann die Struk-
tur der Filme beeinflussen [182]. Hochgeordnetes epitaktisches Wachstum ist fu¨r TiOPcauf
Au(111) berichtet. Es wird eine quadratische Struktur gefunden, die mit einer Gitterkon-
stante von 13,9 A˚ in einer point-on-line Koinzidenz zum Substrat steht [186, 187]. Diese
Struktur ist vergleichbar mit der Epitaxie anderer flacher und hu¨tchenfo¨rmiger Phthalocya-
nine [49, 53, 80, 188, 189, um nur eine Auswahl zu geben]. STM-Untersuchungen zeigen,
daß die Monolage dabei dicht gepackt ist, die TiO-“Ko¨pfe” stehen aufrecht. Die zweite La-
ge wa¨chst dann kopfu¨ber um eine dichte Packung bzw. eine hohe Bindung zu erreichen,
wie schon in Abb. 5.3 dargestellt. Dieses Wachstumsverhalten wurde ebenso fu¨r TiOPc auf
Graphit festgestellt [190, 191].
Literaturangaben epitaktischer Strukturen verschiedener Phthalocyanine, sowie die Git-
terstrukturen der TiOPc-Kristallphasen die geordnetes Schichtwachstum ermo¨glichen, sind
in Tab. 5.2 im Vergleich zusammengestellt.
Tabelle 5.2: Eine Auswahl berichteter Gitterparameter von epitaktischen, dicht gepackten Phtha-
locyaninstrukturen auf verschiedenen Substraten sowie die Struktur der (001)-Ebene des TiOPc-
Kristalls (β- und Y-Modifikation) im Vergleich. Da die Doppellage mit ihrer Kopf-an-Kopf-
Orientierung der Moleku¨le eine geschlossene Einheit bildet (und damit wieder als glattes Quasi-
Substrat fu¨r die na¨chsten Lagen fungieren kann), wurde deren Dicke als dDL angegeben.
Phase/ a b ∠(~a,~b) A dDL Ref.
Substrat [A˚] [A˚] [◦] [A˚2] [A˚]
TiOPc-β 13,41 13,23 90,0 177,4 6,71 [179]
TiOPc-Y 13,85 13,92 90,0 192,8 6,54 [180]
TiOPc/Au(111) 13,9 13,9 90 193,2 [186, 187]
TiOPc/KBr(001) 14,0 14,0 90 196 [189, und Ref. darin]
VOPc/MoS2 13,7 13,7 90 187,7 [53, und Ref. darin]
VOPc/Si(111):H 13,8 13,8 90 190,4 [53, und Ref. darin]
VOPc/KBr(001) 14,0 14,0 90 196 [53, 189, und Ref. darin]
Auch zur Abscheidung von TiOPc auf Glimmer gibt es bereits Untersuchungen. In
Abha¨ngigkeit von der Substrattemperatur wurde hier ein U¨bergang von amorphem Film-
wachstum zum Wachstum von Kristalliten der α-Phase berichtet [171, 192]. In diesen Un-
tersuchungen wurden die optischen Daten der Schichten jeweils nach Ende der Pra¨paration
ex situ bestimmt. Es bleibt die Frage ungekla¨rt, ob im System TiOPc/Glimmer(0001) das
phasenselektive Wachstum bereits ab Start der Bedampfung auftritt, also vom Substrat
induziert wird, oder anderen Ursprungs ist. Dies soll nun mit Hilfe von optischen in si-
tu Messungen, die einen Einblick in die schichtdickenabha¨ngigen optischen Eigenschaften
gestatten, untersucht werden.
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DRS
Zu Beginn der Betrachtungen sollen bei Raumtemperatur pra¨parierte Filme im Mittelpunkt
stehen. Fu¨r diese Filme wird, zumindest fu¨r große Dicken, amorphes Wachstum erwartet. In
Abb. 5.6 sind die Spektren in Abha¨ngigkeit von der Schichtdicke aufgetragen. Die Form der
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Abbildung 5.6: Die Entwicklung der DRS-Spektren von TiOPc auf Glimmer(0001) bei Raumtem-
peratur (Rate: 0,42 nm/min). Die Spektrenform ist charakteristisch fu¨r amorphes Wachstum. Mit
zunehmender Schichtdicke zeigen sowohl das niederenergetische Q-Band (Maximum bei ∼ 1,7–1,8
eV) als auch das ho¨herenergetische B-Band mit Maximum bei ca. 3,5 eV eine dielektrisch bedingte
Rotverschiebung. Da die Intensita¨t der Lichtquelle (Wolfram-Halogen-Lampe) bei hohen Energien
(kleine Wellenla¨ngen) sehr gering ist, ist gesichert, daß die Beugungen 2. Ordnung des Gittermo-
nochromators im niederenergetischen Bereich nur unbedeutenden Einfluß auf das Spektrum haben
[vgl. Abb 3.8, im konkreten Fall I(λ = 380nm)/I(λ = 750nm) ∼= 5%].
Spektren bleibt von Beginn der Bedampfung an unvera¨ndert. Sie ist charakterisiert durch
das niederenergetische Q-Band an 1,7 eV mit einer Schulter an 1,9 eV sowie durch das stru-
kurlose hochenergetische B-Band an 3,5 eV. Diese Spektrenform ist typisch fu¨r amorphes
Filmwachstum, und entspricht weitgehend dem verbreiterten Spektrum in Lo¨sung. Dieser
Wachstumsmodus kann zwei verschiedene Ursachen haben: Entweder ist die Substratwech-
selwirkung in diesem System so schwach, daß die Moleku¨le durch (ungeordnete) Aggregation
eine weitaus ho¨here Bindungsenergie erreichen als bei flachem Wachstum (Entnetzung), oder
die Moleku¨le erfahren im Gegenteil eine sehr starke Bindung zum Substrat, so daß sie an der
Stelle, an der sie das Substrat erreichen, binden. Die fehlende laterale Mobilita¨t verhindert
dann eine Ordnung in der ersten molekularen Lage (‘hit-and-stick’ ). Dieser Wachstumsmo-
dus ist jedoch nach den Untersuchugen vom System PTCDA/Glimmer nicht wahrscheinlich.
Beide Fa¨lle verhindern jedoch eine Ordnung in der Monolage.
In Abb. 5.6 kann man eine deutliche Rotverschiebung der U¨berga¨nge mit zunehmen-
der Schichtdicke feststellen, genauer spezifiziert fu¨r das Q-Band in Abb. 5.7. Die Verschie-
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bung des B-Bandes parallel zum Q-Band legt nahe, daß im vorliegenden Fall amorphen
Wachstums, die schichtdickenabha¨ngigen Bandenverschiebungen weniger auf ‘Confinement’-
Effekte, sondern auf die Effekte lokaler Felder zuru¨ckzufu¨hren sind. Amorphes Filmwachs-
tum ist i. allg. dadurch charakterisiert, daß in (Ro¨ntgen-) Strukturuntersuchungen keine
feste Gitterstruktur zugeordnet werden kann – es liegt auf den Gro¨ßenskalen der untersuch-
ten Probe keine Fernordnung vor. Es wird aber durchaus eine determinierte Nahordnung
existieren, denn bei der Anordnung na¨chster Nachbarn ko¨nnen energetische Zwa¨nge (vor-
gegeben durch die ra¨umliche Struktur der Moleku¨le) eine bevorzugte Ausrichtung und so
a¨hnliche lokale Umgebungen um einzelne Moleku¨le hervorrufen.
Wie schon im vorigen Kapitel beschrieben wurde, ist der Einfluß lokaler Felder auf die
optischen Spektren von der Ausdehnung der Objekte abha¨ngig. Eine Modellierung nach
Agranovich et al. [60] wie zuvor bei PTCDA kann jedoch keine befriedigende Anpassung
liefern, die Abha¨ngigkeit von der Schichtdicke d unterschiedet sich hier gravierend von der
d−1 Abha¨ngigkeit dieses Modells. AFM-Aufnahmen zeigen fu¨r diese bei Raumtemperatur
gewachsenen Filme eine granulare Struktur, siehe Abb. 5.8. Deshalb sollte die Annahme
von Ko¨rnchen dieses Wachstum besser charakterisieren als ein homogenes Schichtmodell.
Beim U¨bergang zu einem 3-dimensionalen Wachstumsmodus a¨ndert sich das Verha¨ltnis von
Volumen- zu Oberfla¨chenmoleku¨len. Im Falle des isotropen Wachstums von kugelfo¨rmigen
oder kubischen Objekten erha¨lt man beispielsweise eine d−1/3-Abha¨ngigkeit der Bandenver-
schiebung:1
E ≈ E0 + ∆ χ3√d (5.1)
wobei χ von der konkreten Gestalt und der Anzahl der Partikel abha¨ngt (s. Anhang A.5).
Die Anpassung liefert fu¨r die U¨bergangsenergie im Volumen E0 = 1,66 eV und χ∆ =
0.08 eV/nm1/3. Leider kann auf die energetische Verschiebung zwischen Volumen- und Ober-
fla¨chenmoleku¨len ∆ nur geschlossen werden, wenn die genaue Form und die Gro¨ße der Par-
tikel bekannt ist.2
Der Wert von E0 = 1.66 eV liegt u¨berraschend nahe an dem Wert der Bandenposition
fu¨r dicke TiOPc Filme in β-Phase von 1,62 eV. Dies, und die A¨hnlichkeit der Spektren-
form von β-Phase und amorphen Filmen, kann als Indiz dafu¨r gelten, daß die Nahordnung
in amorphen Filmen a¨hnlich der β-Phase des TiOPc-Moleku¨lkristalls ist. Wie ein Blick in
Tabelle 5.1 zeigt, hat die β-Phase zudem die ho¨chste Packungsdichte der verschiedenen
TiOPc-Kristallphasen. Zudem besta¨tigen quantenchemische Rechnungen, daß bei Phtha-
locyaninen der Charakter der Kristallspektren im wesentlichen von der Moleku¨l-Moleku¨l-
Wechselwirkung auf na¨chster Nachbarebene abha¨ngt [173, 174, 185].
Die im Vergleich zur β-Phase beobachtete kurzwelligere Lage der Q-Bande im amorphen
Fall ist dann weitestgehend dielektrischen Effekten geschuldet. Die im Vergleich geringen
Aggregatgro¨ßen amorpher Filme gegenu¨ber Kristalliten (poly-) kristalliner Filme (vgl. Abb.
1In diesem Fall steht d fu¨r die effektive Schichtdicke, wie sie sich aus der Rate und der Bedampfungs-
zeit bzw. aus optischen Messungen ermitteln la¨ßt. Sie ist der aufgebrachten Moleku¨lmenge proportional.
Die tatsa¨chliche Schichtdicke, wie sie sich z.B aus AFM-Messungen ergibt, kann durch 3-d oder poro¨ses
Wachstum gro¨ßer sein.
2Man kann eine Abscha¨tzung durchfu¨hren: Aus Abb. 5.8 kann man schließen, daß Ko¨rner von typ.
25 nm Durchmesser und 2–3 nm Ho¨he auf der Probe zu finden sind. Daraus folgt eine Ko¨rnergro¨ße von
1200–1500 nm3. Wenn wir dies nun auf isotrope Ko¨rner umrechnen(⇒ r ∼ 10–12 nm), erha¨lt man nach
Kap. A.5 bei Annahme dichter Packung ein χ in der Gro¨ßenordnung 0,8–0,9, d.h. ∆ ≈ 0,1 eV (isotrop
dmol =
3
√
VEZ/N ≈ 0,85 nm).
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5.8) bedingen einen geringeren dielektrischen Hintergrund, auch ist durch die fehlende Fern-
ordnung die molekulare Packungsdichte im amorphen Fall effektiv geringer. Somit sind die
intermolekularen Wechselwirkungen in der Summe schwa¨cher als im kristallinen Fall, und
rufen einen geringeren dielektrischen Hintergrund hervor. Confinement-Effekte sollten bei
diesem amorphen Wachstum nur von untergeordneter Rolle sein. Wa¨hrend, wie bereits an-
gedeutet, die Nahordnung fu¨r den gro¨ßten Teil der TiOPc-Moleku¨le durchaus vergleichbar
sein ko¨nnte (flaches Anschmiegen, zur Maximierung der Bindungsenergie) sind ausgedehnte
delokalisierte Zusta¨nde, die auf Reduktion der Schichtdimensionen reagieren ko¨nnten, eher
unwahrscheinlich.
1 . 7 0
1 . 7 2
1 . 7 4
1 . 7 6
1 . 7 8
1 . 8 0
1 . 8 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Q
-B
a
n
d
 (
e
V
)
 Q - B a n d  m a x i m u m
 l o c a l  f i e l d  m o d e l  ( 3 d )
 l o c a l  f i e l d  m o d e l  ( 1 d )
 d  ( n m )
Abbildung 5.7: Verschiebung des Maximums der Q-Bande fu¨r einen amorphen TiOPc-Film u¨ber
der Schichtdicke d. Eine Anpassung der Bandenposition mit dem 1-dimensionalen Model nach
Agranovich et al. [60] (d−1-Abha¨ngigkeit) ist nicht mo¨glich (gestrichelte Kurve). Die Abwandlung
dieses Modells fu¨r das isotrope Wachstum 3-dimensionaler Objekte (d−1/3-Abha¨ngigkeit) liefert
jedoch eine sehr gute Anpassung.
Bei erho¨hter Substrattemperatur wird auf Glimmer das Wachstum von α-TiOPc berich-
tet: Es werden auf der Glimmeroberfla¨che mesoskopische Kristallite gefunden, siehe Abb. 5.8,
jedoch ist auch der Bereich zwischen den Kristalliten du¨nn mit TiOPc-Moleku¨len bedeckt
[171]. Die ∆R/R-Spektren, aufgenommen wa¨hrend der Abscheidung von TiOPc auf einem
auf 215◦C erhitzten Glimmersubstrat, sind in Abb. 5.9 gezeigt. Man erkennt, beginnend ab
einer Schichtdicke von 0,5 bis 0,8 nm, die Herausbildung einer neuen niederenergetischen
Bande bei 1,55 eV. Im Vergleich mit Abb. 5.4 kann sie der α-Phase des TiOPc-Moleku¨lkri-
stalls zugeordnet werden. Es ist auffa¨llig, daß diese Bande erst mit erho¨hter Schichtdicke
an Gewicht gewinnt, d.h. das Wachstum der α-Phase setzt erst ab einer gewissen Mindest-
schichtdicke merklich ein.3 Auch diese Bande zeigt eine mit der Schichtdicke abnehmende
Rotverschiebung (von 1,55 eV nach ∼1,51 eV), jedoch ist diese weniger stark als die der
Bande an 1,75 eV (diese wandert von ∼1,8 eV zu 1,73 eV). Dies weist somit auf eine weniger
starke A¨nderung des Verha¨ltnisses von Oberfla¨chen- zu Volumenmoleku¨len in Abha¨ngigkeit
von der Materialmenge hin, erkla¨rbar durch die Bildung von gro¨ßeren Kristalliten.
Diese Befunde legen die Koexistenz von Material in α-Phase und amorphem Material auf
3Diese Beobachtung tritt im Bereich niedrigerer Temperaturen (< 215◦C) noch deutlicher hervor.
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a) b)
Abbildung 5.8: (a) AFM-Aufnahme von TiOPc (effektiv ca. 2 nm) auf Glimmer, aufgedampft
bei Raumtemperatur, (Bildausschnitt 2x2 µm2, z-Skala 3 nm [193]). Deutlich zu erkennen ist die
granulare Struktur der amorphen Schicht, mit insgesamt niedriger Oberfla¨chenrauhigkeit.
(b) AFM-Aufnahme von TiOPc (eff. ca. 3 nm) auf Glimmer, aufgedampft bei erho¨hter Substrat-
temperatur von 220◦C (Bildausschnitt 10x10 µm2, z-Skala 22 nm [171]). Sichtbar sind sehr ver-
schiedene Formen der gebildeten Kristallite.
der Probe nahe. Dies wird in Abb. 5.10a) verdeutlicht. Hier wurde die Intensita¨t der Haupt-
absorptionsbanden der beiden Strukturen (an ∼1,5 eV fu¨r α-Phase, und an ∼ 1,73 eV fu¨r
amorphes Material) gegen die Schichtdicke aufgetragen. Ab einer Schichtdicke von 0,7 nm
ist eine A¨nderung des Wachstumsmodus zugunsten der α-Phase zu erkennen. Wenn eine li-
neare Superposition zwischen den beiden spektralen Komponenten angenommen wird, kann
durch Abzug des amorphen Intensita¨tsanteils das Spektrum des verbleibenden Restmaterials
abgescha¨tzt werden. Hierbei ist allerdings zu beru¨cksichtigen, daß die α-Phase ebenfalls zu
ca. 2/3 zur gemessenen Ho¨he der Bande des amorphen Anteils beitra¨gt. Durch Integration
der spektralen Komponenten la¨ßt sich unter Zuhilfenahme der integralen Absorption beider
Phasen ein Verha¨ltnis von amorphem zu kristallinem-α-Schichtanteil von ca. 1:5–1:8 ermit-
teln. Damit entspricht der amorphe Anteil einer mittleren Schichtdicke von 0,7–1 nm. Das
resultierende Restspektrum kann der α-Phase zugerechnet werden, wie Abb. 5.10 zeigt. In ex
situ AFM-Untersuchungen von TiOPc/Glimmer-Hochtemperaturfilmen wurde die Dicke des
sogenannten “wetting layer”, einer Schicht ungeordneten granularen Charakters, zwischen
den einzelnen Kristalliten mit 1–1,5 nm angegeben [171]. Der hier abgescha¨tzte amorphe
Schichtanteil von ≈ 15% kann diese Beobachtung besta¨tigen. Eine klare Zuordnung der Kri-
stallstruktur kann jedoch erst die Auswertung der Photolumineszenzspektren im na¨chsten
Abschnitt liefern.
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Abbildung 5.9: Entwicklung der DRS-Spektren von TiOPc auf Glimmer(0001) bei einer Substrat-
temperatur von ∼215◦C (Rate: 0,12 nm/min): (a) Kleine Dicken 0,1–2,5 nm, (b) Dickenbereich
0,6–8 nm. Ab einer Schichtdicke von ca. 0,5–0,8 nm nimmt das spektrale Gewicht der α-Phase
zu. Die dielektrische Verschiebung des der α-Phase zugeordneten U¨bergangs an ∼ 1,5 eV ist weit
geringer als die des amorphen Schichtanteils, begru¨ndet durch die relativ großen Abmessungen der
Kristallite im Vergleich zu den Ko¨rnchen der amorphen Schicht (vgl. auch Abb. 5.8).
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Abbildung 5.10: TiOPc auf Glimmer(0001) bei einer Substrattemperatur von ∼ 215◦C:
(a) Intensita¨ten der Hauptbanden fu¨r amorphen Schichtanteil (”a-Peak“) und Anteil in α-
Phase (”α-Peak“). Die Bandenho¨he ist bereits ein gutes Maß fu¨r das spektrale Gewicht, da
der Durchschnitt der beiden Kurven fast perfektes lineares Verhalten u¨ber der Schichtdicke
(d ∼ ∫ [∆R/R]dE) ergibt. Man erkennt bei einer Schichtdicke von 0,7 nm eine Vera¨nderung des
Anstiegs beider Kurven – Anzeichen fu¨r eine A¨nderung des Wachstumsmodus.
(b) Entfaltung des gemessenen Spektrums (8 nm) in amorphen- und in Restanteil (α-Phase a¨hn-
lich). Hierfu¨r wurde vereinfachend angenommen, daß die Intensita¨t der α-Phase zu 2/3 zur Inten-
sita¨t der Bande des amorphen Anteils beitra¨gt sowie, daß die lineare Na¨herung fu¨r ∆R/R gilt.
Es la¨ßt sich u¨ber die integrale Absorption das Verha¨ltnis von amorphem Material zu α-Phase-
Kristalliten mit 1:5–1:8 ermitteln, wobei die Unsicherheit (schraffierte Fla¨chen) jedoch recht groß
ist.
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Photolumineszenz (PL)
Die Emissionsspektren von Proben gleicher Schichtdicke (8 nm), die bei verschiedener Sub-
strattemperatur pra¨pariert wurden, zeigt Abb. 5.11. Alle Proben zeigen nur eine geringe
Lumineszenz, erkennbar an der hohen Rauschintensita¨t. Die bei Raumtemperatur pra¨pa-
rierte Probe zeigt eine besonders schwache Intensita¨t der Photolumineszenz. Sie sei hier bei
gleicher Schichtdicke und gleicher Absorption des Anregungslichtes als Maß fu¨r die Quanten-
ausbeute genutzt. Das Maximum der Emission liegt bei 1,30–1,35 eV. Dies ist ein weiterer
Beleg fu¨r amorphes Wachstum, und besta¨tigt die Beobachtungen der DRS-Messung (vgl.
Abb.5.5). Im Vergleich dazu ist die Quantenausbeute der Hochtemperaturprobe um ein Viel-
faches ho¨her, die Emission zeigt ein deutliches Maximum bei 1,25 eV mit einer Schulter bei
etwa 1,33 eV.4 Somit besta¨tigt sich die oben gewonnene Vermutung, daß unter diesen Pra¨pa-
rationsbedingungen keine Filme in reiner α-Phase, sondern Mischschichten aus amorphem
Material und TiOPc der α-Kristallphase gebildet werden.
λ
Abbildung 5.11: Photolumineszenzspektren (Anregung an EExc = 1,96 eV [633 nm]) von 8 nm
TiOPc auf Glimmer(0001) gemessen bei Raumtemperatur: Die Probe gedampft bei hoher Proben-
temperatur (HT, 215◦C) zeigt eine erheblich gro¨ßere Quantenausbeute der Lumineszenz, verglichen
mit einer bei Raumtemperatur (RT) pra¨parierten amorphen Probe. Im Fall der amorphen Probe
ist eine breite Emission um 1,3 eV herum zu erkennen, wohingegen die Emission der Hochtempe-
raturprobe ein deutliches Maximum an 1,25 eV mit zwei Schultern an ∼1,3 eV und 1,4 eV zeigt.
Wird der TiOPc-Film an 2,33 eV (532 nm) angeregt, zeigt er nur geringe Lumineszenz, dies
ermo¨glicht eine gute Trennung von direkter Anregung und Excitonentransfer in der Untersuchung
von PTCDA/TiOPc-Heteroschichten (s. na¨chster Abschnitt).
Mit diesen Vorkenntnissen soll nun das Augenmerk auf die Eigenschaften des aus PTCDA
und TiOPc gebildeten Heteroschichtsystems gelenkt werden.
4Die bei amorphen TiOPc-Filmen sehr geringe Quantenausbeute deutet sich bereits in dem vergro¨ßerten
Rauschniveau der Spektren in [178] an, Zahlenwerte liegen nicht vor.
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5.2 TiOPc auf PTCDA auf Glimmer
Wesentliche Prozesse in optoelektronischen und photovoltaischen Bauelementen finden an
den Grenzfla¨chen zwischen den Heteroschichten statt. Deshalb ist es wichtig, diese Prozesse
im Detail zu charakterisieren und zu verstehen. Schon fru¨h wurden eine Reihe von Unter-
suchungen von organischen Heterosystemen in Bezug auf die elektronischen, optischen und
strukturellen Eigenschaften vorgestellt [53, und Referenzen darin]. Bei Wahl geeigneter Sy-
steme mit verschieden großen Bandlu¨cken (im Fall von Moleku¨len HOMO-LUMO-Abstand
oder optische Bandlu¨cke) bietet die Untersuchung von hochgeordneten Heteroschichten ins-
besondere die Mo¨glichkeit, Energietransfermechanismen auf molekularer Ebene na¨her zu
untersuchen [194]. Daru¨ber hinaus haben organisch-organische Heterosysteme bereits tech-
nische Relevanz erlangt, sie sind in allen Bausteinen organischer Displays, den organischen
LED (OLED) zu finden [53].
Als Modellsysteme sind Kombinationen von Phthalocyanin- und Perylenderivaten gut
geeignet, beide Systeme fu¨r sich sind gut charakterisiert und verstanden. Es sind eine Viel-
zahl Untersuchungen zu Heterosystemen aus diesen Stoffklassen publiziert worden, siehe z.B.
[53, 80, 140, 188, 195–202]. Dieses System ist fu¨r organische Photovoltaikanwendungen in-
teressant – bereits die ersten organischen Solarzellen waren aus diesem Heteroschichtsystem
aufgebaut, Effektivita¨ten von 1–2% wurden erreicht [2, 203].
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Abbildung 5.12: Schema von Absorption und Photolumineszenz der Einzelkomponenten des He-
terosystems: Die Absorption von PTCDA und TiOPc (Schichtdicke je 2 nm) sind energetisch
separiert. Die PTCDA-Lumineszenz (Schichtdicke 5 nm) besitzt einen großen spektralen U¨berlapp
mit der TiOPc-Absorption. Dieses Modellsystem ero¨ffnet vielversprechende Mo¨glichkeiten zur Un-
tersuchung excitonischer Prozesse speziell an der Grenzfla¨che.
Die Absorptions- und Emissionseigenschaften der PTCDA- und TiOPc-Einzelschichten
stellt die Abb. 5.12 noch einmal vergleichend zusammen. Die Absorptionsba¨nder von TiOPc
und PTCDA sind energetisch separiert. Als besonders gu¨nstig erweist sich der Umstand,
daß TiOPc im Bereich der PTCDA-Absorption fast vollsta¨ndig transparent ist. Desweite-
ren liegt die PTCDA-Lumineszenz im Bereich der TiOPc-Absorption, eine Voraussetzung
fu¨r einen Energietransfer vom PTCDA zum TiOPc. ’Primitiver’ Energietransfer (durch
PTCDA-Lumineszenz und Reabsorption im TiOPc) kann durch die geringe optische Dichte
der TiOPc-Deckschicht von maximal OD ≈ 0,013 (dTiOPc ≈ 2nm), entsprechend einer mi-
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nimalen Transmittivita¨t von T ≈ 97%, faktisch ausgeschlossen werden. Somit besteht eine
Chance, in diesem Heteroschichtsystem die indirekte Anregung von TiOPc durch Excito-
nentransfer vom PTCDA u¨ber die Grenzfla¨che zu finden.
Es soll erwa¨hnt werden, daß das Modellsystem TiOPc/PTCDA durch den Umstand ei-
ner effektiven Lo¨schung der PTCDA-Lumineszenz an der TiOPc-PTCDA-Grenzfla¨che die
Mo¨glichkeit bietet, die Eigenschaften der PTCDA-Kristallexcitonen zu bestimmen. So wur-
den einige Proben, u¨ber die hier berichtet wird, u.a. zur Untersuchung Excitonendiffusion
im PTCDA genutzt [140, 204]. Diffusionsla¨ngen von L=15–25 nm berechtigen im weiteren
zur Annahme, daß bei den hier vorgestellten Messungen alle im PTCDA erzeugten Exci-
tonen (PTCDA-Schichtdicke dPTCDA ≈ 5 nm) potentiell die TiOPc/PTCDA-Grenzfla¨che
erreichen.
Im folgenden werden DRS- und PL-Untersuchungen am TiOPc-PTCDA-Heterosystem
vorgestellt. Um Photolumineszenzmessungen zu ermo¨glichen, wurden die Heteroschichten
auf dem transparenten Substrat Glimmer(0001) pra¨pariert, indem wie bereits beschrieben
PTCDA-Schichten abgeschieden werden, auf denen unmittelbar danach TiOPc aufgedampft
wird. Fu¨r die Untersuchungen ist der mo¨gliche Ru¨ckschluß aus Spektrenform auf die Film-
struktur insbesondere wichtig, da auf Glimmer eine Strukturbestimmung mittels AFM oder
LEED nur mit sehr hohem Aufwand und in begrenztem Umfang mo¨glich wa¨re.
5.2.1 DRS
Die Abbildung 5.13a) zeigt die ∆R/R-Spektren, die wa¨hrend der Abscheidung von TiOPc
auf einer relativ dicken PTCDA-Schicht (4 nm) gemessenen wurden. Man sieht, daß sich die
Spektrenform ab einer Schichtdicke von d ≥ 0,2 nm deutlich von der der vorhergehenden
Spektren unterscheidet. Die Spektren der fru¨hen Wachstumsphase a¨hneln den verbreiter-
ten Lo¨sungsmittelspektren, man kann die Position der Hauptbande an 1,68 eV und eine
ho¨herenergetischen Schulter an 1,75 eV finden. Das Spektrum des Monomers wird durch die
vom PTCDA vorgegebene dielektrische Abschirmung rotverschoben, denn in CH2Cl2 liegt
der U¨bergang bei 1,77 eV (siehe Abb. 5.2). Zusa¨tzlich wird das TiOPc-Monomerspektrum
durch die Wechselwirkung mit dem unterliegenden PTCDA leicht verbreitert.
Ab einer Schichtdicke von 0,17 nm tritt eine neue Schulter an 1,58 bis 1,6 eV hervor,
die aber mit steigender Dicke der Schicht gegenu¨ber dem Hauptmaximum an ca. 1,7 eV
an Gewicht verliert. Dies deutet darauf hin, daß in der mit der zweiten molekularen Lage
entstehenden Doppellage die Moleku¨le a¨hnlich zur α-Kristallphase packen, mit weiter zuneh-
mender Schichtdicke aber das amorphe Wachstum an Einfluß gewinnt. Im Gegensatz dazu
zeigen TiOPc-Filme, die auf sehr du¨nnen PTCDA-Schichten (∼2–3 ML) pra¨pariert wurden,
keine kristalline Ordnung, die Spektren tragen bereits ab Beginn der TiOPc-Abscheidung
amorphen Charakter (hier nicht gezeigt, vgl. [6]). Als Ursache ko¨nnen zwei Pha¨nomene
in Frage kommen: (i) entweder wird die Ordnung der sehr du¨nnen PTCDA-Schicht bei der
Deposition von TiOPc zersto¨rt, oder (ii) die bei gro¨ßerer PTCDA-Schichtdicke erho¨hte Rau-
higkeit ist no¨tig, um eine Aggregation der TiOPc-Moleku¨le zu verhindern. In diesem Fall
wu¨rde die Porosita¨t auf molekularer Skala eine großfla¨chige Diffusion der TiOPc-Moleku¨le
auch bei sehr schwacher Substratbindung bzw. -korrugation (vgl. Wachstum von TiOPc auf
Glimmer) verhindern. Nur eine minimalinvasive Strukturaufkla¨rung, z.B. durch Beugungs-
experimente, kann hier zur Kla¨rung beitragen.
In den Spektren in Abb. 5.13a) ist auffa¨llig, daß im ho¨herenergetischen Bereich ab ca. 2,2
eV, in dem TiOPc ‘optisch inaktiv’ ist, Strukturen sichtbar sind. Diese sind der komplexen
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Abbildung 5.13: (a) DRS (nicht driftkorrigiert) von TiOPc auf PTCDA (ca. 4 nm) auf Glimmer.
Alle spektralen A¨nderungen sind bei einer Schichtdicke von ca. 0,5 nm abgeschlossen, die Spektren
gro¨ßerer Schichtdicken zeigen keine wesentlichen Vera¨nderungen. Die A¨nderung der Spektrenform
wa¨hrend des Wachstums der TiOPc-Schicht ab einer Schichtdicke von ca. 0,2 nm resultiert aus dem
U¨bergang von Monomer zu Aggregat (α-Phase und amorph, siehe Text). (b) Zum Vergleich: DR-
Spektren von TiOPc auf Glimmer bei gleichen Abscheidebedingungen (Rate 0,05 nm/min, DRS
nicht driftkorrigiert). Ab Beginn der Schichtabscheidung bleibt die Form der Spektren konstant und
kann einer amorphen Schichtstruktur zugeordnet werden. In diesem Dickenbereich ist bereits eine
Rotverschiebung der niederenergetischen Absorptionsbande von 1,80 nach 1,75 eV mit steigender
Schichtdicke zu beobachten.
Natur des hier vorliegenden ’optisch aktiven’ PTCDA/Glimmer-Substrats geschuldet, denn
PTCDA besitzt bei 2,2 und 2,4 eV zwei starke Absorptionsbanden (vgl. Kap. 4). Ein Blick
auf Gleichung 3.2 offenbart, daß selbst im Falle eines optisch inaktiven bzw. transparenten
Adsorbatfilmes ein dickenabha¨ngiges ∆R/R-Signal zu beobachten ist, wenn das Substrat
Absorption zeigt: Sei  reell, d.h. der abgeschiedene Film der Dicke d ist transparent – in
diesem Fall gilt fu¨r ein massives Substrat
∆R/R ∼ d
λ
· 
Im(1− ˆs) , (5.2)
d.h. die Absorptionsbanden des Substrats (ˆs,) ko¨nnen das Signal eines transparenten Films
erheblich beeinflussen.
In Abb. 5.14 ist dieses Verhalten fu¨r einen transparenten Film mit der dielektrischen
Funktion  = 3.2 (in etwa der Wert, der fu¨r TiOPc im nichtabsorbierenden Spektralbereich
auftritt) deutlich zu erkennen. Im Energieintervall, in dem PTCDA Absorption zeigt, sind
deutliche Signaturen im DRS-Spektrum vorhanden.
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Abbildung 5.14: Simulation von DRS-
Spektren, die sich bei Abscheidung von
transparentem Material der Dicke 0,3 und
0,6 nm auf einem Substrat aus 4 nm
PTCDA auf 150 µm Glimmer ergeben.
Die dielektrische Funktion des transpa-
renten Adsorbatfilms wurde zu  = 3,2
angenommen, ein Wert der Phthalocya-
nine im transparenten Bereich repra¨sen-
tieren kann (siehe optische Konstanten in
[205]). Fu¨r PTCDA und Glimmer wurden,
wie schon zuvor, die optischen Konstanten
nach [92, 144] genutzt.
5.2.2 Photolumineszenz
Im folgenden soll auf die schichtdickenabha¨ngige Lumineszenz des TiOPc, deponiert auf
PTCDA, eingegangen werden. Ein U¨berblick auf das Emissionsverhalten des TiOPc/PTCDA-
Heterosystems ist fu¨r zunehmende TiOPc-Schichtdicke in Abb. 5.15 gezeigt.
Vor dem Beginn der TiOPc-Abscheidung zeigt die ∼5 nm dicke PTCDA-Schicht in Abb.
5.15 eine sehr breite Excimeremission mit einem Maximum an ca. 1,7 eV, wie aus dem
vorigen Kapitel bekannt. Mit Einsetzen der TiOPc-Beschichtung treten im Vergleich dazu
relativ scharfe Emissionen an 1,38 eV und 1,67 eV hervor, die eine leicht asymmetrische
Linienform besitzen, siehe auch Abb. 5.16. Die Emissionsbande an 1,67 eV entspricht der
aus der Lo¨sung bekannten Singulettemission, deren vibronische Subbande verschmiert ist
und zur asymmetrischen Form der Bande fu¨hrt. Der dielektrische Einfluß des PTCDA-
Substrats a¨ußert sich in Analogie zur DRS-Messung in einer Rotverschiebung der Emission
im Vergleich zur CH2Cl2-Lo¨sung um ∼80 meV. Aus der Bandenposition in DRS (vgl. Abb.
5.13) und Lumineszenz kann eine Stokes-Verschiebung von ca. 20 meV abgescha¨tzt werden,
a¨hnlich zum Wert in Lo¨sung.
Da die Anregung bei E =2,33 eV erfolgte, in einem Bereich in dem TiOPc nicht absor-
biert, muß es indirekt durch Excitonentransfer aus der PTCDA-Schicht angeregt werden,
man spricht von sensibilisierter Emission. Fu¨r ein vergleichbares Heterosystem von TiOPc
und dem Perylenderivat BNPTCD5 wurde dieser Excitonentransfer bereits distanzabha¨ngig
untersucht [206]. Durch die indirekte Anregung des TiOPc wird eine große Excitonendichte
im TiOPc-Film an der Grenzfla¨che zum PTCDA erzeugt. Dies bietet den Vorteil, beson-
ders sensitiv fu¨r Moleku¨le nahe der Grenzfla¨che zu sein, was in besonderem Maße fu¨r die
Untersuchung des TiOPc-Wachstums gu¨nstig ist.
Auch die niederenergetische Emission an 1,38 eV sollte, in Anbetracht der sehr gerin-
gen Schichtdicke und der leicht asymmetrischen Linienform, TiOPc-Einzelmoleku¨len zu-
5Das Moleku¨l BNPTCD = Bis[neopentyl]-3,4,9,10-Perylen-tetracarbonsa¨ure-diimid) kann man sich als
ein vom Me-PTCDI abgeleitetes Perylenderivat vorstellen. Es sind hier die Methyl- (CH3)-Gruppen durch
Pentyl- (C5H11)-Ketten ausgetauscht. Die wesentlichen optischen Eigenschaften bleiben durch das identische
Chromophor mit denen des PTCDA vergleichbar. In BNPTCD-Filmen entsteht durch die Seitenketten
jedoch keine dichte Packung.
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Abbildung 5.15: Schichtdickenabha¨ngige
Photolumineszenz von TiOPc auf 5 nm
PTCDA. Die Anregung erfolgte bei 2,33 eV
(532 nm). Somit wurde TiOPc durch Ener-
gietransfer vom PTCDA indirekt angeregt.
Mit Beginn der Deposition sind der brei-
ten PTCDA-Excimeremission, zentriert an
ca. 1,7 eV, schmale Emissionen bei 1,38
eV und 1,67 eV u¨berlagert, die TiOPc-
Einzelmoleku¨len zuzurechnen sind. Ab einer
Schichtdicke von ca. 0,3 nm wird bei 1,56
eV die Emission aus dem TiOPc-PTCDA-
Exciplex sichtbar, die Emission aus dem
PTCDA-Excimer ist vollsta¨ndig gelo¨scht.
Weiterhin ist bei ∼1,33 eV eine neue Emis-
sionskomponente zu erkennen, der TiOPc-
Aggregate (vermutlich in α-Struktur) zu-
grundeliegen.
zurechnen sein. Im Vergleich mit den DRS-Messungen existiert aber keine niederenerge-
tische Absorptionsbande, die diesem U¨bergang zugeordnet werden ko¨nnte. Zur Erkla¨rung
der fu¨r einzelne Phthalocyaninmoleku¨le ungewo¨hnlich langwelligen Emission ko¨nnte auch
eine Emission aus einem TiOPc-PTCDA-Exciplex in Frage kommen. Dagegen spricht je-
doch zum einen die noch fehlende Lumineszenz des bekannten TiOPc-PTCDA-Exciplexes
an ∼ 1,56 eV (s.u.), zum anderen aber die Bandenform der Lumineszenz. Sie gleicht in
ihrer Scha¨rfe und Asymmetrie eher der Monomerbande an 1,67 eV als der symmetrischen
Exciplexemission an 1,56 eV (gro¨ßere Schichtdicken z.B. 0,6 nm).
In dem hier vorliegenden Fall muß jedoch aufgrund deutlicher Exciplexemissionen bei
gro¨ßeren TiOPc-Dicken (s.u.), die auf starke Wechselwirkungen zwischen den beiden Species
hinweisen (zumindest im angeregten Zustand), auch ein direkter Elektron/Loch-Transfer in
Betracht gezogen werden: Durch den Zerfall von PTCDA-Excitonen an der Grenzfla¨che en-
stehen Elektronen-Loch-Paare, die weiter diffundieren ko¨nnen.6 Diese Excitonendissoziation
zieht geladene TiOPc-Moleku¨le an der Grenzfla¨che nach sich, die ein anderes Lumineszenz-
verhalten besitzen. Ladungstrennung an der Grenzfla¨che im Phthalocyanin-/Perylenderivat-
6So wurde von Schu¨ppel et al. [207] nachgewiesen, daß z.B. auch im Fall der PTCDA-
Hexabenzocoronen(HBC)-Grenzfla¨che eine Lo¨schung der PTCDA Lumineszenz zu beobachten ist. Da der
erste HBC-Singulettu¨bergang dipolverboten ist, kommt als Excitonen-Entvo¨lkerungsprozeß der PTCDA
Schicht daher nur Dexter-Excitonentransfer bzw. durch die Lage der molekularen Grenzorbitale HOMO
und LUMO, Elektron/Loch-Transfer in Betracht.
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System ist Grundlage fu¨r organische Solarzellen, und so bereits Gegenstand von Untersu-
chungen gewesen [53, 200]. Durch die Lage der Energieniveaus wird bei einer Excitonen-
dissoziation an der Grenzfla¨che die Phthalocyanin-Seite gegenu¨ber der Perylenderivat-Seite
positiv geladen (vgl. z.B. [2, 53, 202]). In der Tat liefern einfache ZINDO/S-CIS Rechnun-
gen fu¨r positiv geladene TiOPc-Moleku¨le (PM3 Geometrie des neutralen Moleku¨ls) einen
zusa¨tzlichen langwelligen U¨bergang bei 1,37 eV (905 nm) sowie an 1,52 eV (813 nm), die
bei negativ geladenen bzw. neutralen Moleku¨len fehlen.7 Diese Ladungstrennung ist in der
DRS-Messung durch die um Gro¨ßenordnungen geringere Lichtintensita¨t kaum sichtbar. Im
Fulleren/TiOPc-System jedoch wurde merkliche Absorption an 1,41 eV (880 nm) berichtet
und geladenen TiOPc+-Moleku¨len zugeordnet [208]. Unter Annahme einer unvera¨nderten
Stokesverschiebung von ∼20–40 meV (analog zum neutralen Moleku¨l, s.o.) wa¨re die rotver-
schobene Emission aus diesen Moleku¨len an 1,37–1,39 eV zu erwarten, in U¨bereinstimmung
zur vorliegenden Messung.8 Die Existenz von geladenen TiOPc-Moleku¨len zieht umgekehrt
auch geladene PTCDA-Moleku¨le nach sich. Deren Emission hat aber durch die Packung in
der Schicht nur eine sehr geringe Quanteneffizienz, und ist deshalb nicht sichtbar. Bei der
Umkehrung des Schichtfolge des Experimentes sollten jedoch einzelne, nicht aggregierte, ge-
ladene PTCDA-Moleku¨le auf einer TiOPc-Schicht existieren. Dann ha¨tte man eine Chance,
diese Lumineszenz zu beobachten.
Ebenfalls kann eine Triplettemission des neutralen TiOPc nicht ausgeschlossen werden.
Denkbar ist die Besetzung dieses Zustandes z.B durch Dexter-Transfer. Ob Titan als relativ
leichtes Zentralatom eine genu¨gend starke Spin-Bahn-Kopplung besitzt, die eine strahlende
Abregung ermo¨glichen wu¨rde, darf, auch aufgrund mangelnder Hinweise in der Literatur,
bezweifelt werden. Zudem la¨gen die Triplettu¨berga¨nge im Wellenla¨ngenbereich weit u¨ber
1000 nm (siehe Anhang A.3.2).
Mit zunehmender Schichtdicke nimmt die Intensita¨t der TiOPc-Monomeremission ab
und eine symmetrische Bande wird an 1,56 eV sichtbar. Sie ist der Emission aus TiOPc-
PTCDA-Exciplexen zuzuordnen. So wurden ku¨rzlich fu¨r TiOPc-BNPTCDI-Misch- und Sta-
pelschichten Exciplexemissionen an 1,59 eV (777 nm) berichtet [210]. Fu¨r diese Interpreta-
tion spricht auch die Konstanz dieser Emission u¨ber einen großen Schichtdickenbereich von
ca. 0,4–1 nm. Weiterhin berichten Aroca et al. [210], daß die maximale Exciplexemission bei
einem TiOPc:PTCDI-Mischungsverha¨ltnis von 2:1 auftritt. Dies legt nahe, daß das Excimer
die Wechselwirkung von mindestens 3 dicht benachbarten Partnern, d.h. 2 TiOPc-Moleku¨le
mit einem PTCDI-Moleku¨l, erfordert. Im Einklang damit tritt hier die Exciplexemission
erst merklich ab Schichtdicke 0,3 nm (∼1 ML) ein, also genau dann, wenn sich die zweite
molekulare TiOPc-Lage auszubilden beginnt. Die Intensita¨t der Exciplexemission bleibt im
weiteren Verlauf der Bedampfung nahezu konstant. Die Position des Emissionsmaximums
verschiebt sich bis zu einer Schichtdicke von 1 nm nur leicht um 10 meV zu niedrigeren Ener-
gien, verursacht durch den mit der Schichtdicke zunehmenden dielektrischen Hintergrund in
der TiOPc-Schicht.
Durch die Wechselwirkung an der Grenzfla¨che sowie den Excitonentransfer vom PTCDA
zum TiOPc wird die Lumineszenz des PTCDA vermindert. Bereits bei einer TiOPc-Schicht-
dicke von 0,3 nm ist sie nicht mehr sichtbar. Eine effektive Excitonendiffusion im PTCDA
7Hier seien zum Vergleich die mit ZINDOS/CIS errechneten Q-Band Energien gegeben; neutrales Mo-
leku¨l: 1,76 & 1,72 eV (702 & 719 nm, CIS: 7x7), vgl. auch [178], Anion TiOPc− (niederenergetische dipol-
erlaubte U¨berga¨nge): 1,15 & 1,86 eV (1077 & 661 nm, CIS 7x9), siehe Anhang A.3.1.
8Diese angenommene energetische Lage des TiOPc+ U¨berganges harmoniert ebenfalls sehr gut mit den
Ergebnissen von Ishikawa et al. fu¨r Metallphthalocyanin-Kationen [209, und Referenzen darin].
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Abbildung 5.16: Zusammenfassend, die Grenzfa¨lle im Lumineszenzverhalten des TiOPc/PTCDA
Heterosystems: Die Intensita¨t der TiOPc-Lumineszenz nimmt von 0,1 nm zu 2 nm kaum zu, als
Anzeichen einer Reihe nichtstrahlender Zerfallskana¨le in der TiOPc-Schicht. Man erkennt zudem,
daß die Lumineszenz der 5 nm PTCDA-Schicht bei einer TiOPc-Schichtdicke von bereits 2 nm wei-
testgehend gelo¨scht ist. Die unterschiedlichen Verschiebung der Spektren am niederenergetischen
Ende des Meßbereiches resultiert aus Dunkelstromkorrektur der CCD: eine leichte A¨nderung des
Dunkelrauschens der CCD (Temperaturdrift) hat bei der sehr niedrigen Za¨hlrate einen gesteigerten
Einfluß auf das Meßsignal.
(Diffusionsla¨nge L∼15–25 nm) zieht bei du¨nnen PTCDA-Schichten eine vollsta¨ndige Lo¨sch-
ung der Lumineszenz nach sich, vgl. Abb. 5.16. Dieser Effekt wurde in Verbindung mit
zeitaufgelo¨ster PTCDA-Lumineszenzpektroskopie bereits genutzt, um die Excitonendiffusi-
on in PTCDA na¨her zu untersuchen [140, 195, 204].
Parallel zur Exciplexemission tritt ab 0,3 nm Schichtdicke im Bereich der niederenerge-
tischsten Emissionsbande an 1,33 eV eine neue Lumineszenzbande auf, die mit zunehmender
Schichtdicke die Intensita¨t in diesem Spektralbereich zu Lasten der Bande an 1,38 eV u¨ber-
nimmt. Da in gleichem Maße auch die Emission des Monomers an 1,67 eV abnimmt bzw.
verschwindet, muß diese Lumineszenzbande auf eine Aggregatemission zuru¨ckgefu¨hrt wer-
den. Zudem ist der U¨bergang von Monomer zu Aggregatabsorption (in DRS) in etwa in dem-
selben Schichtdickenbereich sichtbar. Der Bandenlage nach zu folgern, sollten die Aggregate
in Struktur der α-Phase vorliegen. Dies ist eine Besta¨tigung des DRS-Befundes, unter dem
Vorbehalt, daß durch die nur sehr geringe Quantenausbeute amorpher TiOPc-Filme die Pho-
tolumineszenz amorpher Gebiete gegenu¨ber der Lumineszenz der α-Phase untergeht. Aus
der erst ab einer Schichtdicke von effektiv 1 ML TiOPc einsetzenden Aggregatemission muß
zudem gefolgert werden, daß die TiOPc-Moleku¨le eine nahezu geschlossene Lage bilden. Dies
ließe sich am einfachsten mit einer auf den flach liegenden PTCDA-Moleku¨len ebenfalls lie-
genden Anordnung der TiOPc-Moleku¨le erreichen, mit Ausrichtung der Sauerstoffko¨pfchen
“nach oben”. Diese Anordnung wu¨rde beim Wachstum der Schicht den ho¨chsten energeti-
schen Gewinn fu¨r die TiOPc-Moleku¨le liefern, und die zur Ladungstrennung und Exciplex-
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bildung notwendige große intermolekulare Wechselwirkung ermo¨glichen, siehe Abb. 5.17.
Eine derartige Filmstruktur wurde z.B. beim Wachstum von TiOPc auf Graphit beobachtet
[190, 191].
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Abbildung 5.17: Zusammenfassung der bei dem TiOPc/PTCDA-Heterosystem auftretenden ex-
citonischen Prozesse, die zu den beobachteten Lumineszenzbanden fu¨hren. Das TiOPc wird indi-
rekt durch Excitonentransfer aus der PTCDA-Schicht zu sensibilisierter Emission angeregt. Dabei
wird mit zunehmender TiOPc-Bedeckung die PTCDA-Excimeremission vollsta¨ndig gelo¨scht, da
die Excitonen in der PTCDA-Schicht eine im Vergleich zur Schichtdicke sehr große Diffusionsla¨nge
besitzen.
Erste Anzeichen fu¨r beginnendes amorphes Filmwachstum liefert die ab ca. 0,9 nm
TiOPc-Filmdicke sichtlich abnehmende Gesamtintensita¨t in Abb. 5.15. Diese Beobachtung
steht im U¨bereinstimmung mit den XRD9-Untersuchungen von Nanai et al. Sie stellten
fu¨r das sehr verwandte VOPc/PTCDA-Heteroschichtsystem nur geringe Ordnung im Falle
mittlerer VOPc-Schichtdicken (∼15 nm) auf PTCDA fest [197]; erst bei sehr großen VOPc-
Schichtdicken, ab ca. 100 nm, ist ein ho¨herer kristalliner Filmanteil beobachtet worden.
Es soll noch auf einen fu¨r das Schichtwachstum im Heterosystem interessanten Aspekt
hingewiesen werden: Wa¨hrend TiOPc und VOPc durch die Komplexierung mit dem Me-
talloxid nicht vollsta¨ndig planar bzw. scheibenartig sind, ist ein (eventuell verzerrtes) kri-
stallines Wachstum durch eine vom Substrat vorgegebene Struktur (z.B. PTCDA) anschei-
nend erschwert, was sich in leichtem Umschlagen des Filmwachstum in amorphes Wachstum
a¨ußert. Im Gegensatz dazu ist im Fall des planaren H2Pc ein sehr gutes kristallines Wachs-
tum dieser Schichten auf PTCDA-Filmen beobachtet worden. Die Struktur flach liegender
H2Pc-Moleku¨le entspricht dabei keiner origina¨ren Kristallphase, ist sondern vom PTCDA
aufgepra¨gt ist [198, 199].
5.3 Zusammenfassung
An dieser Stelle sollen wiederum die wesentlichen Erkenntnisse dieses Kapitels zusammen-
gefaßt werden. Beim Wachstum von TiOPc-Schichten werden in Abha¨ngigkeit vom Substrat
folgende Effekte beobachtet:
9Ro¨ntgenbeugung, engl: x-ray diffraction (XRD).
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TiOPc auf Glimmer
1. Bei Raumtemperatur wa¨chst TiOPc, in Besta¨tigung der vorhandenen Kenntnisse,
weitgehend amorph auf. Die Rotverschiebungen der Absorptionsbanden mit zuneh-
mender Schichtdicke lassen sich, unter Annahme eines 3-dimensionalen Wachstums,
durch dielektrische Effekte erkla¨ren. Die Extrapolation der Bandenlage weist auf eine
molekulare Nahordnung hin, die der in der β-Phase gefundenen molekularen Anord-
nung a¨hnlich ist.
2. Bei erho¨hter Temperatur u¨berwiegt nach anfa¨nglichem Wachstum amorphen Materi-
als die Bildung von α-Phase-Kristalliten. Das Wachstum dieser Kristallite setzt erst
merklich ab einer Schichtdicke von ca. 0,7 nm ein.
Heteroschicht: TiOPc auf PTCDA/Glimmer
1. Auf PTCDA-Schichten von ca. 5 nm Dicke wa¨chst TiOPc geordnet auf; erst nach
Vollendung der erstem Monolage treten aggregationsbedingte A¨nderungen in den DRS
und PL Spektren hervor. Ab dem Schichtdickenbereich von 1–2 nm schla¨gt das Wachs-
tum in amorphes Wachstum um.
2. Die indirekte Anregung des TiOPc durch Excitonentransfer vom PTCDA fu¨hrt der in
TiOPc-Monolage zu sensibilisierter Emission des Monomers.
3. Eine neue Emissionsbande an 1,38 eV wird der Photolumineszenz des angeregten
TiOPc-Kations zugerechnet, als Folge einer Ladungstrennung an der TiOPc/PTCDA-
Grenzfla¨che bei großen Anregungsdichten.
4. Das Auftreten von TiOPc-PTCDA-Exciplexemissionen besta¨tigt die große intermole-
kulare Wechselwirkung an der Grenzfla¨che.
In diesem Kapitel wurde auch fu¨r das TiOPc-System beta¨tigt, daß die Entwicklung der
Festko¨rpereigenschaften auf einer La¨ngenskala von 3–4 molekularen Absta¨nden stattfindet.
Den gro¨ßten Einfluß auf die optischen Eigenschaften haben auch hier Na¨chste-Nachbar-
Wechselwirkungen.
6 Schluß
Zusammenfassung
Gegenstand dieser Arbeit waren die optischen bzw. excitonischen Eigenschaften sehr du¨nner
Moleku¨lfilme des Perylenderivates PTCDA (Kap. 4) und sowie des Phthalocyanins TiOPc
(Kap. 5). Nach der Schaffung der apparativen Voraussetzungen (Kap. 3) stand dabei stand
der U¨bergang vom Einzelmoleku¨l zum Moleku¨lkristall im Blickpunkt des Interesses.
Fu¨r beide Systeme zeigen die DRS-Messungen, daß die bekannten Festko¨rpereigenschaf-
ten schon bei Schichtdicken in der Gro¨ßenordnung von 3–4 Gitterkonstanten ausgepra¨gt
sind. Bis zu diesen Dicken sind die wesentlichen A¨nderungen in den optischen Eigenschaf-
ten zu beobachten. Ausgehend von Monomer-typischen Spektren entwickeln sich in die-
ser Dickenskale bereits alle Charakteristika der Festko¨rperspektren, wobei der Monomer-
Dimeru¨bergang die gravierendsten spektralen A¨nderungen hervorruft. Diese u¨berraschende
Tatsache war von den ga¨ngigen Theorien so nicht zu erwarten und ist Beleg fu¨r eine star-
ke Wechselwirkung zwischen den dicht gepackten Moleku¨len. Steigen die Dimensionen des
Films weiter, gibt es nur noch marginale A¨nderungen, die sich hauptsa¨chlich in spektralen
Verschiebungen a¨ußern. Diese finite-size Effekte lassen sich im Einklang mit ga¨ngigen Theo-
rien zum einen u¨ber eine Delokalisation der molekularen Anregung erkla¨ren, zum anderen
durch gestalt- und dickenabha¨ngige dielektrische Effekte. Die Gro¨ßenordnung der Effekte
deutet jedoch darauf hin, daß fu¨r PTCDA und TiOPc die dielektrischen Effekte gegenu¨ber
Delokalisierung und Confinement von Excitonen dominieren.
Diese Beobachtungen wurden mo¨glich, da es gelang, die Absorptionseigenschaften der
Filme sehr geringer Dicken von 0,1–100 A˚ mittels differentieller Reflexionsmessung zu be-
stimmen. In Kombination mit Photolumineszenzmessungen konnten Aussagen zur molekula-
ren Packung getroffen werden. Diese Erkenntnisse wa¨ren ohne die reproduzierbare Pra¨parati-
on hochgeordneter geschlossener Filme, die ultradu¨nne Moleku¨lkristalle darstellen, unmo¨glich.
Die organische Molekularstrahlepitaxie (OMBE) macht es mo¨glich, solche Filme im Ultra-
hochvakuum auf einkristallinen glatten Substraten abzuscheiden.
In Kap. 4 wurden die Systeme PTCDA/Glimmer(0001) und PTCDA/Au(100) unter-
sucht. Auf Glimmer wird sehr gut ausgepra¨gtes Lagenwachstum gefunden, die Moleku¨le
bilden auf dem schwach wechselwirkenden Substrat hochgeordnete epitaktische Filme – dies
ermo¨glichte fu¨r PTCDA als quasi-eindimensionalem Moleku¨lkristall die optische Charak-
terisierung von Monomeren, Dimeren und Oligomeren gestapelter Moleku¨le wa¨hrend des
Filmwachstums mittels DRS und Photolumineszenz.
Die vera¨nderte Substratwechselwirkung auf der Goldoberfla¨che zeigt sich sowohl in ver-
a¨ndertem Filmwachstum als auch abweichenden optischen Eigenschaften. Es wurde beob-
achtet, daß sich die Einflu¨sse durch die Substratbindung auf der La¨ngenskala von nur einer
Gitterkonstanten auswirken. Die PTCDA-Lagen, die auf dieser hybridisierten Grenzschicht-
lage wachsen, haben bereits die vom ungesto¨rten System bekannten Eigenschaften. Da auf
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der Goldoberfla¨che mit zunehmender Schichtdicke das Inselwachstum (Stranski-Krastanov-
Wachstum) u¨berwiegt, verwischen die schichtabha¨ngigen spektralen A¨nderungen zusehends.
Die Eigenschaften von TiOPc-Schichten auf Glimmer und auf PTCDA-Multilagen wer-
den in Kap. 5 vorgestellt. Auf Glimmer(0001) wa¨chst TiOPc bei Raumtemperatur amorph
auf, die spektralen Vera¨nderungen sind deshalb weniger groß. Zur Untersuchung der excito-
nischen Eigenschaften dieser Filme sind Substrate mit gro¨ßerer Wechselwirkung wie Graphit
oder Gold vonno¨ten, auf denen das Phthalocyanin geordnet wa¨chst.
In TiOPc/PTCDA-Heteroschichten auf Glimmer konnte der Energietransfer vom PTCDA
zum TiOPc auf molekularer Ebene, durch Lo¨schung der PTCDA-Lumineszenz und anschlie-
ßender sensibilisierter Emission des TiOPc, nachgewiesen werden. Dabei wurde bei sehr klei-
nen TiOPc-Schichtdicken die Emission von TiOPc-Monomeren festgestellt. Zusa¨tzlich wurde
eine dem Anion TiOPc− zuzurechnende Emission, als Indiz einer Ladungstrennung auf mole-
kularer Ebene beobachtet. Bei gro¨ßeren TiOPc-Schichtdicken tritt Exciplexemission auf, als
Beleg fu¨r die starke Moleku¨l-Moleku¨l-Wechselwirkung an der Grenzfla¨che. Mit zunehmender
Aggregation der TiOPc-Moleku¨le bei dickeren Schichten wird, wie schon bei PTCDA be-
obachtet, die Lumineszenzausbeute geringer. Die dichte Packung fu¨hrt zu starken Wechsel-
wirkungen der pi-Elektronensysteme der Chromophore. Da durch die Moleku¨lanordnung in
Stapelschichten u¨berwiegend H-Aggregate gebildet werden, ist der niederenergetische U¨ber-
gang stets dipolverboten, seine lange Lebensdauer ermo¨glicht nichtstrahlende Rekombinati-
on, und senkt so die Lumineszenzausbeute. Molekulare Systeme mit solcher innerer Struktur
sind fu¨r Emissionsanwendungen nicht geeignet. Die großen pi−pi-Wechselwirkungen ermo¨gli-
chen jedoch sehr große Exciton- und Ladungstra¨germobilita¨t in den Stapeln [140, 211, 212],
die die Anwendung in Transport- oder Absorberschichten ermo¨glichen sollten. Werden hin-
gegen die Chromophore entkoppelt, z.B. durch Kapselung oder durch molekulare Abstands-
halter, kann eine effiziente Lumineszenz erfolgen.
Ausblick
Es zeigte sich in Kap. 4, daß die ga¨ngigen Excitontheorien fu¨r PTCDA noch nicht in der
Lage sind, die spektralen A¨nderungen auf einer so kurzen La¨ngenskale zu erkla¨ren. Zeitauf-
gelo¨ste Messungen ko¨nnten hier zu entscheidender Kla¨rung beitragen. Besonders im Fall des
Monomer-Dimer-U¨berganges ko¨nnten diese Messungen im Bezug auf die beobachte Hypo-
chromie und spektrale Verbreiterung weiterhelfen. Eine Herausforderung ist hierbei sicher
das durch die geringe Schichtdicke sehr kleine Meßsignal ∆T/T = (T ∗ − T )/T der Transi-
enten Absorptionsspektroskopie.1 Hier ko¨nnte der U¨bergang in Reflexionsgeometrie durch
Messung von ∆R/R = (R∗ − R)/R ein Ausweg sein. Zeitaufgelo¨ste Lumineszenzmessun-
gen gestalten sich durch die sehr geringe Lumineszenz der Dimer- und Oligomerlagen noch
schwieriger.
Weitere Messungen sollten zudem die in Kap. 5 fu¨r die TiOPc/PTCDA-Heteroschicht
aufgestellten Vermutungen besta¨tigen. In diesem System steht eine Strukturaufkla¨rung noch
aus. Neben UHV-AFM-Untersuchungen bieten sich hier insbesondere Ro¨ntgen- oder Elek-
tronenbeugungsuntersuchungen (XRD, RHEED2) an. Mit dem spektroskopischen Nachweis
1Diese Messungen werden zumeist als pump-probe-Messungen bezeichnet. Die Probe wird durch einen
sehr kurzen Lichtimpuls (τ ∼ 10 fs) angeregt (pump), um unmittelbar danach Absorption/Transmission der
angeregten Probe (T ∗) durch ultrakurze Lichtimpulse zu vermessen (probe).
2engl: reflection high energy electron diffraction (RHEED), Beugung hochenergetischer Elektronen (strei-
fender Einfall).
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Abbildung 6.1: Der schematische Aufbau des Lichtsammelapparates (Seitenansicht) des Bak-
teriums (Rsp. molischianum) zeigt achtza¨hlige Symmetrie. Die Chromophore sind konzentrisch
angeordnet, mit Mo¨glichkeit zur intermolekularen Kopplung. [213]
von PTCDA− und TiOPc+ in zeit- und intensita¨tsabha¨ngigen Absorptions- und Lumines-
zenzmessungen im hier beschriebenen System, wie auch im System mit umgekehrter Schicht-
folge, wa¨re die Vermutung der die Ladungstrennung an einem Modellsystem der organischen
Photovoltaik auf molekularer Ebene direkt nachgewiesen.
Weiterhin ist die Substitution des hu¨tchenfo¨rmigen TiOPc durch planare Phthalocyani-
ne zu erwa¨gen. So ist fu¨r das System H2Pc/PTCDA das Wachstum flach liegender H2Pc-
Moleku¨le berichtet worden. Solche Systeme sollten eine sehr hohe (vertikale) Excitonen-
und Ladungstra¨gerbeweglichkeit aufweisen. Diese Systeme sind beste Kandidaten fu¨r opto-
elektronische Anwendungen, und sollten sich fu¨r eine schichtdickenabha¨ngige Untersuchung
mittels DRS noch besser eignen als das hier vorgestellte System.
Nicht nur in der technischen Anwendung sind die excitonischen Eigenschaften von mo-
lekularen Systemen von Interesse. Besonders in biologischen Systemen ist das Wechselspiel
zwischen Lokalisation und Delokalisation der elektronischen Anregung besonders fein ab-
gestimmt [214]. Pflanzen und einige Bakterien nutzen die Sonnenenergie in Photosystemen
zur chemischen Energiegewinnung. In Lichtsammelapparaten wird Generation, Speicherung
und Transport von Excitonen in beeindruckender Weise demonstriert. Der schematische
Aufbau ist in Abb. 6.1 illustriert. Trotz des relativ großen Energieeintrags in das Ringsy-
stem durch Absorption, Excitonentransfer von Karotinmoleku¨len und benachbarten Pho-
tosystemen, wird hier eine die Bildung von Radikalen, d.h. ionisierten Moleku¨len, effektiv
verhindert. Die gesammelte Energie wird kollimiert und dem chemischen Reaktionszentrum
zugefu¨hrt ohne vorzeitige Degradation. Falls es gelingt, einige dieser Schutzmechanismen in
organischen optoelektronischen Bauelementen zu adaptieren, ko¨nnen gro¨ßere Lebensdauern
der organischen Elektronik sicher neue Anwendungsgebiete ero¨ffnen.
Anhang A Tabellen & Formeln
In diesem Teil sollen alle Berechnungen bzw. Auflistungen wiedergegeben werden, die fu¨r die
Arbeit als wichtig erachtet werden, die den Rahmen der Kapitel aber sprengen wu¨rden.
A.1 Lineare Na¨herungen fu¨r das 4-Phasen-System
A.1.1 Das System mit inkoha¨rentem Substrat
Das betrachtete System, in Abb. A.1 dargestellt, besteht aus folgenden Phasen
1. Umgebung (1)
2. Adsorbatschicht (interferenzfa¨hig, 2)
3. Substrat (inkoha¨rent, 3)
4. Umgebung (4).
Die differentielle Reflexion ∆R/R ist als
∆R
R
=
R1234 −R134
R134
=
R1234
R134
− 1 (A.1)
definiert, in analoger Weise die differentielle optische Dichte ∆OD:
∆OD = OD1234 −OD134 = ∆{− lg T} = − 1
ln 10
· ln
(
T1234
T134
)
. (A.2)
Die Reflexion und Transmission der interferenzfa¨higen Adsorbatschicht (2) ist u¨ber die (komplexen)
Amplitudenkoeffizienten durch R123 und T123 = T321| gegeben. Das Substrat (3) wird als inter-
ferenzfrei (optisch dick) betrachtet, die Intensita¨tsschwa¨chung in (3) wird durch T3 = e
−α3d3 =
exp(−4piκ3/λ · d3) beru¨cksichtigt, und an der Grenzfla¨che 3|4 ist so nur der (reelle) Reflexionsko-
effizient der Intensita¨t R34 von Belang.
3
2
1
3
2
1
4
R R
0 R R0
a) b)
Abbildung A.1: Die differentielle Reflexion wird bei einem 3 Grenzfla¨chensystem (4 Phasen)
wird im Gegensatz zum Fall (a) eines undurchsichtigen (stark absorbierenden) Substrat auch von
Ru¨ckseitenreflexion des Substrats (3) beeinflußt (b).
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Reflexion
Die Reflexion Ri1234 des 4-Phasensystems 1|2|3|4 mit inkoha¨renter Phase 3 (Substrat) wird in-
koha¨rent zusammengesetzt aus einem Teil R123, der auch bei einem unendlichen Substrat auftritt,
und R′1234, dem Teil des Lichts das den Film (2) passiert hat und von 2|3|4 ru¨ckreflektiert wird (und
wieder 3|2|1 passiert), vgl. Abb. A.1. Der Lichtweg fu¨r R′1234 ist durch folgende Schritte gegeben
1. Durchgang durch 1|2|3 via T123
2. Ausbreitung in 3 via T3
3. Reflexion 3|4 via R34
4. Ausbreitung in 3 via T3
5. an 3|2|1 teilweise T321 und R321
6. fu¨r den reflektierten Teil weiter bei 2.
Aus 2. bis 4. la¨ßt sich eine geometrische Reihe bilden:
R′1234 = T123(T3R34T3(1 + R321T3R34T3(1 + R2321...)))T321
= T 2123T3R34T3(1 + R321(T3R34T3) + R
2
321(T3R34T3)
2...)
= T 2123T3R34T3
∑∞
i=0 q
i (A.3)
und mit q = R321T3R34T3 ergibt sich
R′1234 =
T 2123T3R34T3
1−R321T3R34T3 . (A.4)
Somit ist der volle Ausdruck fu¨r die Reflexion des Systems durch
Ri1234 = R123 +
T 2123T3R34T3
1−R321T3R34T3 ≡ Rd (A.5)
gegeben. Falls die Phase 2 fehlt (d2 = 0) erha¨lt man die Substratreflexion
Ri134 = R13 +
T 213T3R34T3
1−R31T3R34T3 ≡ R0. (A.6)
und die differentielle Reflexion kann somit u¨ber
∆R/R =
Rd −R0
R0
(A.7)
errechnet werden.
Transmission
Die Transmission Td durch das adsorbatbedeckte Substrat la¨ßt sich in analoger Weise ermitteln:
T i1234 =
T123T34T3
1−R321T3R34T3 (A.8)
und fu¨r das unbedeckte Substrat wird T0 zu
T0 = T
i
134 =
T13T34T3
1−R31T3R34T3 . (A.9)
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A.1.2 Fresnelsche Formeln
Es sollen hier die verwendeten Fresnelschen Formeln, die zur Auswertung genutzt werden sollen, in
Erweiterung von Abschnitt 2.1.5 kurz vorangestellt werden. Dabei wird im folgenden davon ausge-
gangen, das bis auf Tx, Rx alle Gro¨ßen als komplexe Gro¨ßen zu betrachten sind. Die Schreibweise
[ˆ.] soll zur U¨bersichtlichkeit nur zur Hervorhebung der komplexen Natur benutzt werden.
Die Amplitude einer reflektierten elektromagnetischen Welle an der Grenzfla¨che i|j beschreibt
der Koeffizient der Reflexion rij . In der folgenden Betrachtung ist vor allem die Grenzfla¨che 1|3
von Interesse, mit
rˆ13 ≡ r13 = nˆ1 − nˆ3
nˆ1 + nˆ3
. (A.10)
Es gilt rˆ13 = −rˆ31, und somit R13 = |rˆ13|2 = R31.
Fu¨r den transmittierten Teil ist gilt
tˆ13 ≡ t13 = −2nˆ1
nˆ1 + nˆ3
. (A.11)
Fu¨r die Bestimmung der Transmission ist neben dem ”Durchgangskoeffizienten” tij zudem die
Abha¨ngigkeit der elektrischen Feldsta¨rke von Brechzahl des umgebenden Mediums zu beachten
(siehe Gl. 2.9), bzw. die Umkehrbarkeit des Lichtweges: Wegen T31 = T13 = 1 − R13 gilt T13 =
|t13t31| = | nˆ3nˆ1 t13|2.
Das Verhalten von Reflexion und Transmission an einer du¨nnen interferenzfa¨higen Schicht kann
man durch eine Reihenentwicklung (analog zur obigen Betrachtung des 4-Schichtsystems) erhalten:
r123 =
r12 + r23e
−2ıδ2
1 + r12r23e−2ıδ2
, (A.12)
t123 =
t12t23e
−ıδ2
1 + r12r23e−2ıδ2
, (A.13)
mit dem Phasenfaktor δ2 =
2pid
λ nˆ2. In diesem Term wird unten die lineare Na¨herung an der Stelle
δ2 → 0 erfolgen, d.h. d  λ.
Die Linearisierung des Koeffizienten der Reflexion r123 in δ2 ergibt:
1
r123 ' r12 + r23
1 + r12r23
+ [2ıδ]
r212r23 − r23
(1 + r12r23)2
= r13 + [2ıδ]
r23(r
2
12 − 1)
(1 + r12r23)2
(A.14)
mit Nutzung der Relation r13 =
r12+r23
1+r12r23
, die sich durch Einsetzen schnell pru¨fen la¨ßt. Zudem kann
man unter Beru¨cksichtigung von rij = −rji erkennen, daß bei linearer Na¨herung gilt r123 = −r321,
und somit ist R123 = R321, weshalb im weiteren nur von R123 gesprochen werden wird.
Fu¨r den Koeffizienten der Transmission t123 erha¨lt man analog
t123 ' t12t23
1 + r12r23
+ [ıδ2]
t12t23(r12r23 − 1)
(1 + r12r23)2
(A.15)
= t13 + [2ıδ2]
t13(r12r23 − 1)
2(1 + r12r23)
(A.16)
= t13
{
1 + [2ıδ2]
(r12r23 − 1)
2(1 + r12r23)
}
, (A.17)
wobei hier die Relation t13 =
t12t23
1+r12r23
gilt.
1Hier und im folgenden wird die Taylorentwicklung erster Ordnung an x → 0, T 1x→0, benutzt werden:
T 1x→0
(
a+be−cx
d+ee−fx
)
= T 1x→0
(
a+b(1−cx)
d+e(1−fx)
)
= a+b
d+e + x
aef+b(ef−c[d+e])
(d+e)2 .
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A.1.3 Linearisierung von ∆R/R
Wir betrachten den Fall einer einheitlichen Umgebung 4 ≡ 1:
Ri131 = R13 +
T 213R13T
2
3
1−R231T 23
Ri1231 = R123 +
T 2123R31T
2
3
1−R123R31T 23
. (A.18)
Die Struktur der Gleichungen Ri131 ' R13 + ζ0 und Ri1231 = R123 + ζd la¨ßt vermuten, daß sich
bei einer Linearisierung ein zum Ergebnis von McIntyre & Aspnes [33] (siehe Gl. 3.2) a¨hnliches
Resultat ergeben wird. Im folgenden soll R13T
2
3 = Y substituiert werden, damit wird Gl. A.18 zu:
Ri1231 = R123 +
T 2123Y
1−R123Y ≡ R123 +♦
Ri131 = R13 +
T 213Y
1−R31Y . (A.19)
Zudem wird δ2 zu δ2 ≡ δ abgeku¨rzt.
Auswertung von R(d) ≡ Ri1231:
Erster Term R123: Die Taylor-Entwicklung 1. Ordnung von r123 soll im folgenden geschrieben
werden als
r123 ' r13
{
1 + [2ıδ]
r23(r
2
12 − 1)
r13(1 + r12r23)2
}
≡ r13(1 + xρ) . (A.20)
Um R123 = |r131|2 in erster Ordnung in δ zu berechnen, nutzen wir |1± z|2 = Re2(1± z)+ Im2(1±
z) = {1 ± Re(z)}2 ± Im2(z) fu¨r z C. Die erste Ordnung in δ wird bei Mitnahme des Mischterms
1± 2Re(z) erhalten, und es folgt mit Re(ız) = −Im(z)
R123 = |r13|2 [1 + 4Re (ıδ · ρ)] (A.21)
= R13 [1− 4Im (δ · ρ)] . (A.22)
Zweiter Term ♦: Wir nutzen analog zu oben die Taylor-Entwicklung erster Ordnung von t123,
in folgender Form:
t123 ' t13
{
1 + [2ıδ2]
(r12r23 − 1)
2(1 + r12r23)
}
≡ t13(1 + xτ) . (A.23)
Unter Beachtung von T13 = |νˆt213| (νˆ = nˆ3n1 ), kann Term ♦ =
T 2123Y
1−R123Y als
♦ = |(1 + xτ)
4|νˆt213|2Y
1− |(1 + xρ)2||r13|2Y (A.24)
geschrieben werden (mit Ergebnis fu¨r r123 von oben). Mit Bestimmung der 1. Ordnung von |1−z|2(4)
in z erha¨lt man:
♦ = [1 + 4Re(xτ)] · T
2
13Y
1− [1 + 2Re(xρ)] ·R13Y , (A.25)
wobei die 1. Ordnung in xC u¨ber einen Zwischenschritt
♦ =
(1 + 4|x|Re( x|x| · τ)) · T 213Y
1− (1 + 2|x|Re( x|x| · ρ)) ·R13Y
(A.26)
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mit Hilfe von |x| erhalten wird:
♦ ' T
2
13Y
1−R13Y + |x| · T
2
13Y ·
4Re( x|x| · τ)(1−R13Y ) + 2Re( x|x| · ρ) ·R213Y
(1−R13Y )2 . (A.27)
Die Resubstitution von x = 2ıδ
♦ ' T
2
13Y
1−R13Y + T
2
13Y ·
4Re([2ıδ] · τ)(1−R13Y ) + 2Re([2ıδ] · ρ) ·R13Y
(1−R13Y )2 (A.28)
und die Relation Re(ız) = −Im(z) ergibt letztendlich:
♦ ' T
2
13Y
1−R13Y − 4T
2
13Y ·
2Im(δ · τ)(1−R13Y ) + Im(δ · ρ) ·R13Y
(1−R13Y )2 . (A.29)
Fu¨r die Bestimmung von ∆R/R muß nun noch der Fall d2 = 0, also die reine Substratreflexion
R0, na¨her untersucht werden.
Substratreflexion R0 = R
i
131
Es war
R0 = R13 +
T 213R31T
2
3
1−R213R31T 23
(A.30)
= R13 +
T 213Y
1−R13Y , (A.31)
und es fa¨llt sofort auf, daß der zweite Term von R0 dem 1. Term von ♦ entspricht, so daß man fu¨r
Rd = R
i
1231 schreiben kann:
Rd ' R0 − 4R13 · Im (δ · ρ)− 4T 213Y ·
2Im(δ · τ)(1−R13Y ) + Im(δ · ρ)R13Y
(1−R13Y )2 ! (A.32)
Somit ist alles vorbereitet fu¨r die
Auswertung von ∆R/R:
∆R
R
=
−4R13Im (δ · ρ)− 4T 213Y · 2Im(δ·τ)(1−R13Y )+Im(δ·ρ)·R13Y(1−R13Y )2
R13 +
T 213Y
1−R13Y
(A.33)
Die Resubstitution von Y = R13T
2
3 und ku¨rzen einiger R13 liefert
=
−4Im (δ · ρ)
1 +
T 213T
2
3
1−R213T 23
− 4T
2
13T
2
3
[
2Im (δ · τ) (1−R213T 23 ) + Im (δ · ρ) ·R213T 23
](
1 +
T 213T
2
3
1−R213T 23
)
(1−R213T 23 )2
, (A.34)
d.h. fu¨r ein undurchsichtiges oder halbunendliches Substrat (T3 = 0) tra¨gt nur der erste Term zu
∆R/R bei und man erha¨lt wieder das Ergebnis McIntyre & Aspnes. Einsetzen von T 213 = (1−R13)2
liefert folgende vereinfachte Ausdru¨cke:
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= −4Im (δ · ρ) · R
2
13·T 23 − 1
T 23 ·(2·R13 − 1)− 1
+8Im (δ · τ) · T
2
3 ·(R13 − 1)2
T 23 ·(2·R13 − 1)− 1
(A.35)
−4Im (δ · ρ) · R
2
13·T 43 ·(R13 − 1)2
(R213·T 23 − 1)(T 23 ·(2·R13 − 1)− 1)
. (A.36)
Durch Einsetzen von δ = 2pidλ nˆ2, ρ =
r23(r212−1)
r13(1+r12r23)2
=
n1(nˆ23−nˆ22)
nˆ2(n21−nˆ23)
und τ = r12r23−12(1+r12r23) =
−(n1nˆ3+nˆ22)
2nˆ2(n1+nˆ3)
erhalten wir zu guter Letzt:
= −8pidn1
λ
· Im
(
nˆ23 − nˆ22
n21 − nˆ23
)
· R
2
13·T 23 − 1
T 23 ·(2·R13 − 1)− 1
−8pid
λ
· Im
(
nˆ22 + n1nˆ3
n1 + nˆ3
)
· T
2
3 ·(R13 − 1)2
T 23 ·(2·R13 − 1)− 1
−8pidn1
λ
· Im
(
nˆ23 − nˆ22
n21 − nˆ23
)
· R
2
13·T 43 ·(R13 − 1)2
(R213·T 23 − 1)·(T 23 ·(2·R13 − 1)− 1)
. (A.37)
Es fa¨llt auf, daß der erste und letzte Ausdruck sich im Im(.) Term gleichen. Die Potenzen von T3
steigen von Term zu Term, und im Falle T3 = 0 haben wir, wie schon gesagt, den von McIntyre
und Aspnes diskutierten Fall vorliegen (siehe Gl. 3.2). Es soll zuletzt noch der voll transparente
Fall (T3 = 1) untersucht werden.
Transparentes Substrat T3 = 1: Einsetzten von R13 =
(n1−n3)2
(n1+n3)2
ergibt
= −8pidn1
λ
· Im
(
n23 − nˆ22
n21 − n23
)
· n
2
1 + n
2
3
(n1 + n3)2
+
8pid
λ
· Im
(
nˆ22 + n1n3
n1 + n3
)
· 2·n1·n3
(n1 + n3)2
−8pidn1
λ
· Im
(
n23 − nˆ22
n21 − n23
)
· (n1 − n3)
4
4·(n1 + n3)2·(n21 + n23)
, (A.38)
weiteres Vereinfachen und Ausnutzen der Transparenz von Phase 3, Im(n3) = 0, fu¨hrt auf
= +
8pidn1
λ
· Im (nˆ22) · n21 + n23(n21 − n23)(n1 + n3)2
+
8pidn1
λ
· Im (nˆ22) · 2·n3(n1 + n3)3
+
8pidn1
λ
· Im (nˆ22) · (n1 − n3)44·(n1 + n3)2·(n21 + n23)·(n21 − n23) (A.39)
oder kompakter
= −8pid2n1
λ
· Im (nˆ22) · 5·n31 − n21·n3 + 7·n1·n23 − 3·n334·(n1 − n3)·(n1 + n3)2·(n21 + n23) .
Im Vergleich zum Fall eines halbunendlichen (transparenten) Substrats, das bei T3 = 0 erhalten
wird
∆R
R
|∞ = +8pidn1
λ
· Im
(
nˆ22
)
n21 − n23
(A.40)
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kann also ∆R/R|f im Fall des endlichen (transparenten) Substrats dargestellt werden als
∆R
R
|f = ∆R
R
|∞ × f (A.41)
mit einem Schwa¨chungsfaktor (n1 = 1)
f =
5− n3 + 7·n23 − 3·n33
4·(1 + n3)·(1 + n23)
. (A.42)
Unter der Annahme von n3 = 1.5 hat der Faktor f den Wert f ≈ 0.3, im Fall von n3 = 2 ergibt sich
f ≈ 0.12, bei n3 = 2.47 verschwindet er. Somit ist klar, daß eine obere Schranke der Schwa¨chung im
Fall eines schwach absorbierenden Substrates wie z.B. Glimmer oder Glas durch das Ergebnis fu¨r
den volltransparenten Fall gegeben ist, und der Faktor im Experiment (je nach Dicke und ’Gu¨te’
des Substrats) zwischen 1..f liegt. Fu¨r schwach absorbierende Substrate kann man in 1. Na¨herung
einen Ausdruck linear zu d3 erhalten (T3 = e
−α3d3 = exp(−4piκ3/λ× d3) ≈ 1− α3d3)
f =
5− n3 + 7·n23 − 3·n33
4·(1 + n3)·(1 + n23)
+ d3·α3·(n3 + 1)·(3·n
5
3 + 5·n33 − 3·n23 + 4·n3 − 1)
8·n3·(n23 + 1)2
. (A.43)
Fu¨r die schnelle allgemeine Bestimmung von f bietet sich jedoch die direkte Ermittlung u¨ber
f = (∆RR |f )/(∆RR |∞), unter Annahme eines transparenten Adsorbates du¨nner Dicke d2 mit Re(2) =
2 6= 3, 1 an.
A.1.4 Linearisierung von ∆OD
Analog zu obiger Betrachtung der Reflexion wird 4 ≡ 1 gesetzt:
T i131 =
T 213T3
1−R213T 23
T i1231 =
T123T13T3
1−R123R13T 23
, (A.44)
und unter Nutzung der Zwischenergebnisse des vorangehenden Abschnitts soll analog fu¨r die zweite
Gleichung eine Taylor-Entwicklung T i1231 ' T i131(1 − d2 · θ + ..) um d2 = 0 durchgefu¨hrt werden.
Dann kann die Entwicklung fu¨r ln(.) genutzt werden, um einen linearen Ausdruck fu¨r ∆OD zu
finden:
∆OD ∼ − ln(1− d2θ) '
{
d2θ
[
+
(
d2θ
2
)2
+
(
d2θ
3
)3
...
]}
. (A.45)
Fu¨r die Linearisierung von T i1231 nutzen wir die Na¨herungen fu¨r T123 = |νˆt2123| und R123 = |r123|2
von oben, und erhalten:
T i1231 =
T123T13T3
1−R123R13T 23
=
T123X
1−R123Y = ... (A.46)
=
|(1 + xτ)2νˆt213X|
1− |(1 + xρ)2r213Y |
=
[1 + 2Re(xτ)]|νˆt213|X
1− [1 + 2Re(xρ)]|r13|2Y . (A.47)
Das Glied 1. Ordnung fu¨r x um 0 fu¨hrt zu:
T i1231 '
T13X
1−R13Y + |x| · T13X ·
2Re( x|x| · τ)(1−R13Y ) + 2Re( x|x| · ρ) ·R13Y
(1−R13Y )2 , (A.48)
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somit erha¨lt man mit X = T13T3, Y = R13T
2
3 :
T i1231
T i131
= 1 + |x|
[
2Re
(
x
|x| · τ
)
+ 2Re
(
x
|x| · ρ
)
R213T
2
3
(1−R213T 23 )
]
. (A.49)
Wir ersetzen nun wieder x = 2ıδ, ρ =
n1(nˆ23−nˆ22)
nˆ2(n21−nˆ23)
, τ =
−(nˆ22+n1nˆ3)
2nˆ2(n1+nˆ3)
, und nutzen Re(ız) = −Im(z)
(vergl. Gl. A.34):
= 1 + 2
[
+2Im
(
δ · nˆ
2
2 + n1nˆ3
2nˆ2(n1 + nˆ3)
)
− 2Im
(
δ · n1(nˆ
2
3 − nˆ22)
nˆ2(n21 − nˆ23)
)
· R
2
13T
2
3
(1−R213T 23 )
]
.
Mit δ =
(
2pid
λ
)
nˆ2 ergibt sich letztendlich
T i1231
T i131
= 1 +
4pid
λ
[
Im
(
nˆ22 + n1nˆ3
(n1 + nˆ3)
)
− 2Im
(
n1(nˆ
2
3 − nˆ22)
(n21 − nˆ23)
)
· R
2
13T
2
3
(1−R213T 23 )
]
(A.50)
Im Spezialfall eines volltransparenten Substrates (T3 = 1) vereinfacht sich das Ergebnis bei
Einsetzen von R13:
T i1231
T i131
= 1 +
4pid
λ
[
Im
(
nˆ22 + n1n3
n1 + n3
)
− 2Im
(
n23 − nˆ22
n21 − n23
)
· n1(n1 − n3)
4
8n1n3(n21 + n
2
3)
]
= 1 +
4pid
λ
[
Im
(
nˆ22
) · 1
n1 + n3
+ Im
(
nˆ22
) · (n1 − n3)3
4n3(n1 + n3)(n21 + n
2
3)
]
. (A.51)
Der erste Term ist der einflußreichere, bei Annahme von n1 = 1 und n3 =1,5 ergeben sich die vom
Substrat abha¨ngigen Faktoren zu 0,4 und -0,0026. Beide Terme lassen sich zusammenfassen zu:
= 1 +
4pid
λ
· n
2
1 + 3n
2
3
4n3(n21 + n
2
3)
Im(nˆ22) . (A.52)
In Erwartung eines Resultats der Art (1− |.|) soll hier noch kurz das Vorzeichen von Im(ˆ) =
Im(nˆ2) diskutiert werden. Eine komplexe Zahl ist definiert via z = x+ıy (!) (siehe oben Re(1+z)2 =
Re2z ± 2...). Da die DF aber durch  = ′ − ı′′ gegeben ist, ist Im() = −′′ < 0 denn man fordert
′′ > 0. Somit ist die differentielle optische Dichte ∆OD gegeben als
∆OD = − pid
λ n3 · ln 10 ·
1 + 33
1 + 3
· Im(ˆ2) (A.53)
und > 0 wie erwartet. Zusa¨tzlich wird ersichtlich, daß ∆T/T eine Na¨herung weniger in seiner
Linearisierung erfuhr (lg(1− x)) und somit sicherlich die bessere Approximation ist:
∆T
T
=
pid
λ n3
· 1 + 33
1 + 3
· Im(ˆ2) (A.54)
= − pid
λ n3
· 1 + 33
1 + 3
· |Im (ˆ2) | < 0 . (A.55)
Die Gro¨ße ∆OD bietet hingegen den Vorteil der besseren Vergleichbarkeit der Ergebnisse fu¨r
Filmdicken, in denen die lineare Na¨herung nicht mehr zula¨ssig ist.
Der Fall von Absorption im Substrat la¨ßt sich durch Betrachtung des Grenzfalles R31T3 = 0,
d.h. ein halbunendliches Substrat, diskutieren. Hier a¨ndert sich das Signal zu
∆T
T
=
4pid
λ
· Im
(
nˆ22
)
n1 + n3
(A.56)
wird also i. allg. gro¨ßer werden (1 = n1 < n3). Somit wird der experimentell zu beobachtende Fall
immer zwischen diesem Extremfall und dem Fall T3 = 1 liegen.
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A.2 PTCDA: Absorptionsindex, integrale Absorption
Die effektive Dicke von PTCDA-Schichten la¨ßt sich recht sicher u¨ber die integrale optische Dichte
bestimmen. Fu¨r PTCDA Filme von ca. ∼ 30 nm Dicke auf Glimmer wurde von Hoffmann et al. [56]
die integrale Absorptionskonstante 1d
∫
α˜dE im Bereich des S0−S1-U¨bergangs zu 2.2·10+5 cm−1eV
bestimmt (Energieintervall [2–3] eV). Diesem Wert liegt die Differenz der optischen Dichten der
Probe vor und nach der Beschichtung mit PTCDA zugrunde (d.h. ∆OD-Messung, α˜ = ln(10) ·
∆OD). In dieser Quelle wurde die Ordnung in den Filmen mit Ro¨ntgenbeugung kontrolliert, und
geordnetes Wachstum (Moleku¨lebenen senkrecht zur Oberfla¨chennormalen) diagnostiziert, d.h. in
den Kristalliten liegt die 102-Ebene des PTCDA-Kristallgitters parallel zum Substrat. Fu¨r isotrope
polykristalline Schichten sollten, aufgrund des U¨bergangsdipols in PTCDA La¨ngsachse, nur 2/3
dieses Wertes zu beobachten sein.
Mithilfe der optischen Konstanten (Ref. [92]) lassen sich fu¨r jede Schichtdicke die optischen
Eigenschaften von PTCDA ermitteln. Im Kontinuumlimit ist die Absorptionskonstante u¨ber α =
ln{I(d)/I0}/d = 4piκλ definiert, es ergibt sich als integraler Wert fu¨r den S0 − S1 U¨bergang ein
Zahlenwert von 1d
∫
α˜dE ∼= 1.8 · 10+5 cm−1eV.
Fu¨r o.g. Schichten von 30 nm Dicke auf Glimmer la¨ßt sich unter Anwendung der Fresnelschen
Formeln oder Mithilfe von geeigneter Du¨nnschichtsoftware aus der Differenz der optischen Dichten
eines nicht interferenzfa¨higen Glimmersubstrats und des Substrats mit Film ebenfalls ein Wert
fu¨r die integrale optische Dichte ermitteln. Es ergibt sich im Intervall [2–3] eV ein Wert von
1
d
∫
α˜dE ∼= 2.2 · 10+5 cm−1eV. Dieses Ergebnis ist u¨berraschenderweise identisch zum obigen Wert
fu¨r PTCDA auf Glimmer. Daraus la¨ßt sich nur schlußfolgern, daß die den Untersuchungen in [92]
zugrundeliegenden Schichten ebenfalls eine Vorzugsorientierung der Moleku¨lebenen parallel zum
Substrat aufwiesen. Damit ko¨nnen diese optischen Konstanten ohne Modifikation durchaus zur
Beschreibung hochgeordneter PTCDA-Filme herangezogen werden, wie in dieser Arbeit geschehen.
Zudem zeigt sich, daß fu¨r sehr du¨nne Filme die optische Dichte von PTCDA effektiv ansteigt,
denn die Reflexion an den Grenzfla¨chen gewinnt an Gewicht. Im Dickenbereich von 0.3–5 nm
kann ein Wert von 1d
∫
α˜dE ' 2.5 · 10+5 cm−1eV fu¨r Filme auf Glimmer ermittelt werden, wenn
die optischen Konstanten aus [89, 92] fu¨r PTCDA und Glimmer zugrundegelegt werden. Dies
bedeutet eine Zunahme von ca. 13% im Vergleich zu 30 nm Filmdicke. Der Einfluß der Reflexion
an den Filmgrenzfla¨chen la¨ßt sich eindrucksvoll demonstrieren: Fu¨r freistehende PTCDA-Filme
dieser Dicke steigt die spezifische integrale Absorption auf 1d
∫
α˜dE = 3.2 · 10+5 cm−1eV, da durch
die nun gro¨ßere Brechzahldifferenz an der sonst am Substrat anliegenden Grenzfla¨che die Reflexion
gro¨ßer wird.
A.3 Quantenchemische Rechnungen
A.3.1 Neutrales und einfach geladenes PTCDA
Zur Bestimmung der U¨bergangsenergien wurden vergleichbare CIS (occ./unocc.) gewa¨hlt. Aus
den Orbitalniveauschemata ergaben sich jeweils pro PTCDA-Moleku¨l: CIS 5/6, PTCDA+ CIS
5/7, PTCDA− CIS 6/8. Die CIS wurde bewußt klein gehalten, mit der Konsequenz leicht ver-
schlechterter (kurzwelligerer) U¨bergangsenergien fu¨r den neutralen Fall. Andererseits wird, da in
der Singulett-CI nur der angeregte Zustand, nicht aber der Grundzustand optimiert wird (d.h.
energetisch absinkt), die mit Gro¨ße der CIS zunehmende Verringerung der U¨bergangsenergien in
den offenschaligen Systemen PTCDA± vermieden. Die Berechnungen ko¨nnen mit der Dublett-CI
verbessert werden, die auch den Grundzustand beeinflußt, die aber in dem zur Verfu¨gung stehenden
Programmsystem [215] nicht implementiert war.
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Die INDO/S-Methode wurde urspru¨ngliche fu¨r kleinere Moleku¨le parametrisiert, man kann eine
systematische U¨berscha¨tzung der U¨bergangsenergien mit zunehmender Gro¨ße des pi-konjugierten
Systems feststellen. Von Adachi et al. wurde deshalb die Korrektur λ(obs) = 1.65·λ(calc)−187 (nm)
vorgeschlagen [216]. Sie a¨ußert sich im hier betrachteten Energiebereich in einer Rotverschiebung
der Anregungsenergien um ca. 0.5 eV und kann die experimentelle Position gut wiedergeben.
Tabelle A.1: U¨bergangsenergien mit den gro¨ßten Oszillatorsta¨rken im Bereich um den be-
obachteten U¨bergang an 1.85 eV fu¨r das neutrale PTCDA-Moleku¨l, das Kat- und das Anion
PTCDA±1 und fu¨r die korrespondierenden PTCDA A-Dimere (=̂ PTCDA0,±0.5), berechnet auf
ZINDO/S-CIS bzw. PM3-CIS Ebene. Da die U¨bergangsenergien nur gering von der gewa¨hl-
ten Moleku¨lgeometrie abhingen, wurde zur Berechnung die Kristallgeometrie gewa¨hlt. Die
U¨berga¨nge, die dem S0 → S1 U¨bergang entsprechen, sind kursiv, die U¨berga¨nge, die der neuen
Bande entsprechen ko¨nnten, sind fett hervorgehoben. Im Dimer ist der S0 → S1 U¨bergang
aufgespalten (Davydov-Aufspaltung). Der Fall der einfach geladenen Dimere la¨ßt sich nahezu
als Superposition von neutralem und geladenem Moleku¨l beschreiben, da durch die geringen
Orbitalu¨berlappungen nur die Dipol-Wechselwirkung eine wesentliche Rolle spielt. Zusa¨tzlich
zu den errechneten Energien wurden die nach [216] korrigierten Werte Ecorr angegeben, siehe Text.
q/e Ecalc/eV Ecorr/eV fosz f/f0 Ecalc/eV Ecorr/eV fosz f/f0 Eobs/eV
(ZINDO/S) (PM3)
0 2.91 2.40 1.276 1 2.87 2.36 0.80 1 2.37
+1 1.92 (1.41) 0.09 1.66 (1.19) 0.07 1.85
2.55 2.02 1.16 0.91 2.57 2.04 0.79 0.99 ⇓
−1 1.54 (1.09) 0.11 – 1.62 (1.15) 0.08 –
2.21 '1.68 0.87 0.69 2.43 1.89 0.72 0.9
−2 2.05 (1.53) 0.39 2.115 (1.59) 0.15 0.11
2.17 '1.64 1.67 2.24 1.71 1.24 0.83
2.38 1.84 0.04 2.35 1.81 0.24 0.16
0 2.88 2.36 1.18 ⇓ 2.85 2.34 0.78 ⇓ 2.37
×2 2.93 2.43 1.44 1 2.89 2.39 0.89 1
+0.5 1.73–1.75 1.25–1.26
∑
0.18 0.07 1.49 (1.04) 0.02 0.01 1.85
×2 1.84 1.34 0.04 0.02 1.62 1.15 0.22 0.14 ⇓
2.52 1.98 0.72 0.28 2.44 1.90 0.13 0.08
2.58 2.04 0.30 0.12 2.69 2.17 0.69 0.41
3.00 2.51 0.95 0.35 3.03 2.54 0.71 0.42
–0.5 1.44 1.01 0.31 0.12 1.49 (1.05) 0.24 0.14
×2 2.16 1.63 0.04 0.01 1.67 1.19 0.12 0.07
2.23 1.70 0.70 0.27 2.46 1.93 0.08 0.05
2.95 2.45 0.94 0.36 2.50 1.97 0.56 0.34
3.02 2.53 0.60 0.36
Als Test, ob die zur Berechnung der Anregungsenergien verwendete RHF-Methode nicht eine
zu große Einschra¨nkung bei der Berechnung der PTCDA±δ Systeme ist (offene Schalen), wurden
die elektronischen Bindungsenergien von UHF- und RHF-Verfahren verglichen. Man erkennt, daß
auf Grund der Gro¨ße der elektronischen Systeme die RHF-Rechnung gute Ergebnisse liefert. Als
Nebenprodukt lassen sich die Ionisierungsenergien als die Differenz der Bindungsenergien von
geladenem und neutralem Moleku¨l bestimmen. Dies ergibt, im Vergleich zu den HOMO/LUMO -
Energien des neutralen Moleku¨ls (=̂ Koopmans Theorem), erheblich bessere Werte.
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Tabelle A.2: Ionisierungsenergien fu¨r das PTCDA Kat- und das Anion bzw. das PTCDA
A-Dimer, ermittelt aus den auf PM3 Ebene berechneten Bildungsenthalpien HB. Zur Berechnung
wurde wie zuvor die Kristallgeometrie gewa¨hlt.
q/e Geometrie HB (kcal/mol) ∆HB (kcal/mol) Ip bzw. Ae (eV)
RHF UHF
0 PM3-opt. -148.248 — —
+1 60.340 208.59 9.05
−1 -221.313 -73.06 -3.17
0 Kristall -22.255 — —
+1 187.334 209.59 9.09
−1 -98.021 -75.77 -3.29
0 Kristall -22.255 — —
+1 179.494 201.75 8.75
−1 -102.377 -80.12 -3.48
0 ×2 Kristall -45.136 — —
+0.5× 2 162.661 207.80 9.02
−0.5× 2 -120.221 -75.08 -3.26
+1× 2 431.398 476.53 20.68
−1× 2 -135.492 -90.36 -3.92
A.3.2 Neutrales und einfach geladenes TiOPc
Zur Bestimmung der U¨bergangsenergien wurden wieder mo¨glichst kleine vergleichbare CIS gewa¨hlt.
Die Gruppierungen im Orbitalschema ließen folgende CIS gu¨nstig erscheinen: neutrales TiOPc CIS
10/8, TiOPc+ CIS 10/8, TiOPc− CIS 10/7(je besetzt/unbesetzt). Der an 1,38 eV beobachtete
TiOPc-U¨bergang sollte eher dem geladenen TiOPc+ zuzuordnen sein, wie Tab. A.3 nahelegt.
Beim Vergleich der Ionisierungsenergien und Elektronenaffinita¨ten wird ersichtlich, daß TiOPc
eine geringere Elektronenaffinita¨t, aber auch eine geringere Ionisierungsenergie als PTCDA hat.
Geht man im Heterosystem von Gleichheit des Vakuumenergieniveaus an der TiOPc/PTCDA
Grenzfla¨che aus [166], sollte im Falle einer sta¨rkeren Wechselwirkung Ladungstransfer auftreten,
und wu¨rde sich in einem Elektronenu¨bertrag auf das PTCDA a¨ußern.
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Tabelle A.3: U¨bergangsenergien mit den gro¨ßten Oszillatorsta¨rken fu¨r das neutrale TiOPc-
Moleku¨l, das Kat- und das Anion TiOPc±1 berechnet auf ZINDO/S-CIS Ebene. Berechnungen
in den Moleku¨lgeometrien der Kristallphasen lieferten stark blauverschobene U¨bergangsenergien,
deshalb wurde zur Berechnung die PM3-optimierte Geometrie des neutralen Moleku¨ls gewa¨hlt. Die
ermittelten Energien stehen in recht gutem Einklang zum Experiment, zusa¨tzliche Korrekturen
wie im Fall PTCDA erwiesen sich nicht als notwendig.
q/e Ecalc/eV fosz Eobs/eV
0 0.53 (T)
1.69 0.912 1.68
1.73 0.895
2.35 0.003
+1 1.36 0.302 [1.38]
1.52 0.262
2.69 0.001
−1 0.32 0.001 [1.38]
0.71 0.011
1.15 0.025
1.87 0.097
1.95 0.572
2.02 0.424
2.08 0.125
2.16 0.543
2.35 0.055
2.49 0.265
Tabelle A.4: Ionisierungsenergien fu¨r Kat- und das Anion von TiOPc, ermittelt mit PM3 auf RHF
Ebene. Zur Berechnung wurde die PM3-optimierte Geometrie des neutralen Moleku¨ls gewa¨hlt.
Ladung Bildungsenthalpie HB Differenz ∆H Ip bzw. Ae
q/e (kcal/mol) (kcal/mol) (eV)
0 76.65
+1 240.53 163.88 7.12
−1 8.37 -68.27 -2.96
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A.4 Optische Eigenschaften von Moleku¨l - Monolagen
nach dem 2-d Gittermodell
Die optischen Eigenschaften von Monolagen (adsorbierter) Atome und kleiner Moleku¨le (wie CO)
wurden fu¨r planare Moleku¨lgitter von Dignam & Moskovits bereits 1972 aus den Eigenschaften
der Einzelmoleku¨le zur Erkla¨rung von Reflexions- und Ellipsometriemessungen abgeleitet [217].
Zur Verknu¨pfung von mikroskopischen Polarisierbarkeiten zu einer makroskopischen dielektri-
schen Funktion ist, wie im 3-dimensionalen Fall, die Summierung u¨ber alle induzierten Dipo-
le pi der Moleku¨le notwendig. Sie werden durch ein angelegtes elektrischen Feld induziert, und
sind u¨ber pˆi = αˆiE durch die frequenzabha¨ngige Polarisierbarkeit der Moleku¨le bestimmt. Im
3-dimensionalen kubischen Fall fu¨hrte diese Summation auf die Clausius-Mossotti-Gl. (vergleiche
Gl. 2.13 in Abschnitt 2.1.1). Fu¨r den 2-dimensionalen Fall eines freien Punkt-Dipolgitters wurde
diese Summation erstmals von Topping beschrieben und durchgefu¨hrt [218]. Im Fall von Moleku¨len
auf Oberfla¨chen mu¨ssen zusa¨tzlich die im Substrat induzierten Ladungen beru¨cksichtigt werden,
siehe auch die kurze Einfu¨hrung im Abschnitt 2.1.4. Fu¨r weitere Aspekte dieses Themenkomplexes
– Modellierung der optischen Eigenschaften adsorbierter Moleku¨le auf (Metall-)Oberfla¨chen, soll
auf die Literatur verwiesen werden [219, 220, und Referenzen darin]. In dieser Arbeit wurde der
klassische Ansatz nach [155, 217, 221] verwendet, der in der Notation von Bagchi et al. [22, 155]
kurz erla¨utert werden soll (cgs-System) .
Fu¨r die Tangential- und Normalkomponenten der dielektrischen Funktion ˆ(ω) ≡  erha¨lt man
fu¨r ein isotropes Gitter an z = 0 mit der frequenzabha¨ngigen mikroskopischen Polarisierbarkeit
αˆ(ω) ≡ α:
x,y − 1 = 4piα
a2d
×
(
1− α
2a3
[ξ0 + ξI ]
)−1
(A.57)
−1z − 1 = −
4piα
a2d
×
(
1 +
α
a3
[ξ0 − ξI ]
)
. (A.58)
Hierbei steht a fu¨r die Gitterkonstante des isotropen 2-dimensionalen Gitters der Dicke d (Aus-
dehnung in z-Richtung) und ξ0 fu¨r die 2-dimensionale Dipolsumme
ξ0 =
+∞∑
i,j=−∞ i,j 6=0
(i2 + j2)−3/2 = 9.336.. .
Die Summierung u¨ber die Spiegeldipole im Substrat (Substrat-DF S), die in einer Ebene an z0
liegen, wird durch den Term
ξI =
(
S − 1
S + 1
) +∞∑
i,j=−∞
3(2z0/a)
2 − [i2 + j2 + (2z0/a)2]
[i2 + j2 + (2z0/a)2]5/2
(A.59)
=
(
S − 1
S + 1
)
16pi
+∞∑
i=0
+∞∑
j=0
(i2 + j2)1/2 exp[−(4piz0)(i2 + j2)1/2] (A.60)
wiedergegeben, wobei hier letzterer Ausdruck aufgrund besserer Konvergenz zu Berechnung her-
angezogen wurde.
Im Falle der Anwendung auf PTCDA ergeben sich folgende Schwierigkeiten:
1. Die mikroskopische Polarisierbarkeit α ist nicht bekannt.
2. PTCDA besitzt kein quadratisches Gitter und ist nicht isotrop.
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Diese Schwierigkeiten lassen die Anwendung des einfachen Punktdipolmodells unmo¨glich erschei-
nen. Die Struktur der PTCDA-Monolage mit nahezu orthogonal angeordneten Moleku¨len in der
Einheitszelle la¨ßt unter folgenden Annahmen die Untersuchung mit diesem Modell jedoch mo¨glich
werden:
1. PTCDA besitzt im untersuchten Energiebereich keinen optisch aktiven U¨bergang in z-
Richtung (Normalkomponente), ˆz = Re(z) = konst.
2. Die Einheitszelle von PTCDA sei ein in der x,y-Ebene isotropes Supermoleku¨l, welches ein
quadratisches Gitter mit der Gitterkonstante a =
√
AEZ formt.
3. Die mikroskopische Polarisierbarkeit αx,y dieser Supermoleku¨le in der x,y-Ebene ergibt sich
u¨ber Gl. A.57 (ξi = 0 bzw. S = 1) aus dem bekannten ˆML der Monolage.
Man erha¨lt fu¨r das quadratische Gitter des PTCDA2-Supermoleku¨ls der Fla¨che AEZ ≈ 240 A˚2
eine Gitterkonstante von a ≈ 15.5 A˚. Die mikroskopische Polarisierbarkeit dieses Supermoleku¨ls
ergibt sich u¨ber Gl. A.57 zu:
αx,y =
2a3(ML − 1)
ξ0(ML − 1) + 8pia/d. (A.61)
Durch die Beschreibung der ausgedehnten U¨bergangsladungsdichten durch Punktdipole wird die
Dipol-Dipol-Wechselwirkung u¨berscha¨tzt. Dies hat aber nur auf den Term der Spiegeldipole Ein-
fluß, da die Monolage identisch zur Aufspaltung in einzelne Supermoleku¨le wieder zusammengesetzt
wird. Nur die Wechselwirkung der U¨bergangsdipole mit deren Spiegeldipolen wurde dahingehend
vera¨ndert, als daß der Abstand der Spiegeldipolebene um 1 A˚ vergro¨ßert wurde, und so auch die
nicht abrupt endende, sondern verwaschene Elektronenverteilung an der Oberfla¨che besser beru¨ck-
sichtigt [156]. Vergleiche mit einem Modell eines ausgedehnten Dipols (l = 10A˚, sollte im Falle von
PTCDA den U¨bergangsdipol anna¨hernd charakterisieren) zeigen, daß fu¨r das Punktdipolmodell
mit der Spiegelebene z0 = dML+1 A˚ = 4.4 A˚, Wechselwirkungen in einer a¨hnlichen Gro¨ßenordnung
erhalten werden.
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Die Position des Maximum der Absorptionsbande Em bei lokalen (dielektrischen) Effekten ergibt
sich allgemein u¨ber die Superposition der Absorption von Volumen- und Oberfla¨chenmoleku¨len
nach Agranovich et al. [60] (Gl. 4.4) als:
Em ≈ (N −Nsurf)E0 + NsurfEsurf
N
= E0 + ∆
Nsurf
N
, (A.62)
mit Nsurf den Moleku¨len in einer Oberfla¨chenschicht, und N der Gesamtzahl der betrachteten
Moleku¨le. Die schichtdickenabha¨ngige spektrale Verschiebung wird durch den Unterschied der
U¨bergangsenergien im Volumen, E0, und an der Oberfla¨che, Esurf, bestimmt: ∆ = Esurf − E0.
Es gilt somit, das Verha¨ltnis Nsurf/N zu bestimmen. Da V = Vmol×N gilt, ist nun das Verha¨ltnis
Nsurf/N = Vsurf/V mit d in Verbindung zu bringen:
Em ∼= E0 + ∆ · f(d) . (A.63)
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Vorbemerkung: Homogene Filme
In der Beschichtungstechnik wird die Rate zu d˙ = ∂d/∂t ermittelt. Die Rate im eigentlichen
Sinne sollte die zeitliche Zunahme N˙ der Moleku¨lmenge N spezifizieren. Durch die Annahme von
fla¨chigem Wachstum la¨ßt sich zwischen d˙ und V˙ eine Verbindung herstellen: V˙ = N˙Vmol = d˙×A.
Die Fla¨che A der Probe ist im allgemeinen nicht bekannt oder nicht von Interesse, da nicht die
totale Verdampfungsrate, sondern die Beschichtung der betrachteten Probe interessiert (beide sind
u¨ber die Dampfausnutzung miteinander verbunden).
Bei der Ermittelung der Beschichtungsrate wird stets von fla¨chigem Wachstum ausgegangen
d.h. die Rate oder besser der Fluß (flux ) ist r = N˙/A ∼ V˙ /A = d˙. Damit ist im Fall planaren
Wachstums d˙ = dmolAmol · N˙/A.
1-d Wachstum: Tu¨rmchen
Im Fall von Insel- bzw. Tu¨rmchenwachstum ist nur der Bruchteil α = AF /A der Probenfla¨che mit
Film bedeckt, und es ergibt sich dadurch eine gro¨ßere Filmdicke dF in den Inseln:
d˙F ·AF /A = d˙F · α = d˙ = const .
Deshalb sei im folgenden die deponierte totale Filmdicke als ddep ≡ d bezeichnet (N ∼ ddep).
Fu¨r das Wachstum von Tu¨rmchen gilt in erster Na¨herung vorstehende Formel mit
dF = ddep
(
AF
A
)−1
= ddep/α .
Fu¨r eine zweckma¨ßige Beschreibung sollte die Fla¨chenbedeckung α als Anfangsbedingung bekannt
sein und konstant bleiben. In der Draufsicht, z.B. mittels AFM, werden die Inseln eine typische
Fla¨che Ai besitzen, somit gilt AF = Aini und zweckma¨ßigerweise sei auch
ni
A = const.
Bei kleinen Tu¨rmchen sollte korrekterweise die Mantelfla¨che mit beachtet werden. Die Inseln
seien einfacherweise scheibenartig mit Radius Ri =
√
Ai/pi, die Oberfla¨chenschicht habe die Dicke
ds. Damit ist
V = piR2dF (A.64)
die a¨ußere Schale mit
Vsurf = 2× piR2i × ds + 4pi(Ri − ds)dF × ds (A.65)
≈ 2pids × (R2i + 2RidF ) (A.66)
und das Verha¨ltnis
Nsurf
N
=
Vs
V
≈ 2pids × (R2i + 2RdF )/piR2i dF (A.67)
≈ 2ds × (1/dF + 2/Ri) (A.68)
Bei flachem Wachstum kann dmol = dML (Deckfla¨chen) aber auch d
′
mol ≈
√
dEZ (Mantelfla¨che)
gelten, fu¨r isotrope Filme bietet sich ds =
3
√
Vmol an.
2-d Wachstum: Inseln
In der Submonolage oder Monolage gibt es keine eigentlichen Volumenmoleku¨le, es macht nur Sinn,
Moleku¨le im Inneren von Moleku¨len am Rand von Inseln zu unterscheiden. Es gilt wie oben
Nsurf
N
=
Vs
V
≈ 2ds
(
1
dF
+
2
ri
)
,
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nur ist die Abha¨ngigkeit ri(ddep) zu bestimmen.
In der Submonolage ist dF = dML festgelegt, zudem sei die Zahl der Inseln pro Fla¨cheneinheit
ni
A konstant. Wa¨hrend der Bedampfung steigt die bedeckte Fla¨che d.h. α = ddep/dF = 0 → 1, und
die Gro¨ße der Inseln ist mit ddep verknu¨pft u¨ber ddep = dF · AFA = dF · AiniA . Fu¨r eine quadratische
[kreisfo¨rmige] Inselform folgt daraus:
ri = [1/
√
pi]
√
ddep
dF
·
(ni
A
)−1
.
3-d Wachstum:
In diesem Falle wollen wir ebenfalls eine konstante Zahl von Ko¨rpern pro Fla¨che, die Aggregatdichte
nK
A , fordern. Somit ist
VK =
ddepA
nK
= ddep
(nK
A
)−1
Die Gro¨ße oder Dichte der Aggregate la¨ßt sich z.B. mittels AFM bestimmen (”Draufsicht”) und
daraus ni/A und ri. Liegen wu¨rfelartige [spha¨rische] Objekte auf der Probe vor, dann gilt
aK [rK ] = [
3
√
3
4pi
] 3
√
VK = [
3
√
3
4pi
]
3
√
ddep
(nK
A
)−1
.
Einfacherweise sollen wieder isotrope Filme angenommen sein: ds ∼ 3
√
Vmol, und man erha¨lt fol-
gende Relationen, fu¨r Kugel und Wu¨rfelgestalt: Es ist klar, daß die im Verha¨ltnis von Oberfla¨che
— Wu¨rfel Kugel
V a3 4/3pir3
Vs ≈ 6a2ds ≈ 4pir2ds
Vs
V
6ds
a
3ds
r
f(d) 6
3
√
ddep
3
√
Vmol
(
nK
A
)
4.84
3
√
ddep
3
√
Vmol
(
nK
A
)
.
zu Volumen herausragende kugelform durch den kleineren Vorfaktor ausgezeichnet ist, d.h. in Fall
kugeliger Objekte sind die Oberfla¨cheneffekte weniger stark.
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